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Re´sume´
Dans le domaine de l’e´lectronique de spin, le filtrage de spin est un phe´no-
me`ne physique qui permet de ge´ne´rer des courants d’e´lectrons polarise´s en
spin graˆce au transport de´pendant du spin a` travers une barrie`re tunnel fer-
romagne´tique. Alors que le filtrage de spin a` tempe´rature ambiante est tre`s
attractif pour les applications, il existe peu de mate´riaux ayant les proprie´te´s
e´lectriques et magne´tiques requises. Les ferrites isolants XFe2O4 (X= Co, Ni,
Mn), qui pre´sentent des tempe´ratures de Curie nettement supe´rieures a` 300 K,
sont de bons candidats pour jouer le roˆle de filtre a` spin a` tempe´rature am-
biante.
Dans cette the`se, je pre´sente une e´tude approfondie des ferrites MnFe2O4,
NiFe2O4 et CoFe2O4 en films ultraminces e´pitaxie´s pour le filtrage de spin
a` tempe´rature ambiante, en me penchant sur leur croissance par e´pitaxie
par jets mole´culaires. Les proprie´te´s structurales, chimiques, magne´tiques et
e´lectriques ont e´te´ e´tudie´es par plusieurs me´thodes de caracte´risation in situ et
ex situ, qui ont permis de de´montrer le fort potentiel de ces oxydes pour jouer
le roˆle de barrie`re tunnel magne´tique a` tempe´rature ambiante. Les filtres a` spin
ont ensuite e´te´ inte´gre´s dans des jonctions tunnel afin de faire des mesures de
transport tunnel polarise´ en spin, soit par la me´thode de Meservey-Tedrow, soit
par des mesures de magne´tore´sistance tunnel (TMR). Ces mesures ont re´ve´le´
pour la premie`re fois un effet de filtrage de spin a` travers MnFe2O4(111) et
des effets de TMR ont e´te´ obtenus dans des nano-jonctions tunnel a` base de
CoFe2O4(111), permettant d’obtenir la plus forte polarisation en spin actuelle
a` tempe´rature ambiante par effet de filtrage de spin.
Mots clefs : spintronique, filtre a` spin, ferrite, film mince d’oxyde, e´pitaxie,
jonction tunnel magne´tique.
The`se re´alise´e au : CEA Saclay, DSM, IRAMIS, SPCSI, 91191 Gif-
sur-Yvette, FRANCE.
Abstract
Epitaxial MnFe2O4, CoFe2O4 and NiFe2O4 ultrathin films
for room temperature spin filtering
In spintronics, spin filtering is a physical phenomenon which has the po-
tential to produce highly spin-polarized electron currents by the spin-selective
transport of electrons across a ferromagnetic tunnel barrier. While spin filte-
ring at room temperature is highly attractive for applications, the selection
of materials having the necessary magnetic and electronic properties is quite
limited. The insulating ferrites XFe2O4 (X= Co, Ni, Mn) whose Curie tem-
peratures are well above 300 K are promising candidates for spin filtering at
room temperature.
In this thesis, I present an in-depth study of epitaxial MnFe2O4, NiFe2O4
and CoFe2O4 ultrathin films for room temperature spin filtering, by optimizing
their crystalline growth by molecular beam epitaxy. The structural, chemical,
magnetic and electrical properties were studied by a number of in situ and ex
situ characterization techniques, demonstrating the potential of these oxides
to act as magnetic tunnel barriers at room temperature. The spin filters were
then integrated into tunnel junctions in order to perform spin-polarized tun-
neling transport experiments, involving either the Meservey-Tedrow technique
or tunneling magnetoresistance (TMR) measurements. These experiments re-
vealed for the first time the spin filtering capability of MnFe2O4(111) tunnel
barriers and TMR effects were also observed at room temperature in nanome-
tric tunnel junctions based on CoFe2O4(111) spin filter, showing the highest
spin polarization value for a tunnel current at room temperature by spin fil-
tering.
Key-words : spintronics, spin filter, ferrite, oxide thin film, epitaxy, ma-
gnetic tunnel junction.
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Introduction ge´ne´rale
Depuis quelques anne´es, une partie de la communaute´ scientifique me`ne d’actives re-
cherches dans une nouvelle branche de l’e´lectronique, appele´e e´lectronique de spin
ou spintronique. Depuis l’ave`nement de la me´canique quantique, il est bien connu que
l’e´lectron posse`de non seulement une charge mais e´galement un moment angulaire : le
spin. Alors que l’e´lectronique classique repose uniquement sur l’utilisation de la charge
des e´lectrons, la spintronique, aujourd’hui en pleine expansion, est base´e sur l’exploita-
tion du spin des e´lectrons comme un nouveau vecteur d’information. Dans les dispositifs a`
semiconducteurs de l’e´lectronique classique, un champ e´lectrique est utilise´ pour controˆler
le transport des e´lectrons. Dans les mate´riaux magne´tiques, les courants e´lectriques de-
viennent polarise´s en spin du fait des diffe´rences de populations entre les e´lectrons de
spin ” up ” et ” down ”. Dans ce cas, un champ magne´tique peut eˆtre utilise´ pour ma-
nipuler des courants e´lectriques polarise´s en spin. L’e´lectronique de spin exploite ainsi la
de´pendance en spin de la conduction dans des structures artificielles telles que des multi-
couches magne´tiques, des jonctions tunnel ou des he´te´rostructures me´tal/semiconducteur.
Cette technologie pre´sente plusieurs avantages par rapport a` l’e´lectronique classique, tels
que la non-volatilite´ du signal, la rapidite´ du traitement de l’information et une plus faible
consommation e´lectrique.
Depuis sa de´couverte en 1988 qui a valu le prix Nobel a` Albert Fert et Peter Gru¨nberg,
la magne´tore´sistance ge´ante (GMR, Giant Magneto Resistance en anglais) [1, 2], qui
est l’un des principes physiques a` la base de l’e´lectronique de spin, a de´clenche´ un en-
gouement important pour cette nouvelle technologie, en particulier dans le domaine de la
miniaturisation des syste`mes de stockage et de de´tection de l’information. La GMR est a`
la base du fonctionnement de structures appele´es vannes de spin, qui sont compose´es
de deux couches magne´tiques se´pare´es par une couche me´tallique non magne´tique. Sous
l’effet d’un champ magne´tique exte´rieur, un changement de re´sistance important est ob-
serve´ lorsque les aimantations macroscopiques des deux couches magne´tiques basculent
d’un e´tat antiparalle`le a` un e´tat paralle`le. La magne´tore´sistance ge´ante est ainsi un outil
de choix pour de´tecter des champs magne´tiques de tre`s faibles amplitudes. L’application
principale de l’effet de GMR concerne les teˆtes de lecture capables de lire une information
ix
0. INTRODUCTION GE´NE´RALE
stocke´e avec une tre`s haute densite´ sur des disques durs. Depuis leur premie`re commercia-
lisation en 1997, plus de 600 millions de teˆtes de lecture GMR sont actuellement fabrique´es
chaque anne´e.
Un effet de magne´tore´sistance similaire a` la GMR, appele´ magne´tore´sistance tun-
nel (TMR, Tunnel Magneto Resistance en anglais) a e´te´ observe´ dans d’autres struc-
tures [3, 4], appele´es jonctions tunnels magne´tiques, dans lesquelles deux e´lectrodes
me´talliques magne´tiques sont se´pare´es par une couche isolante non magne´tique. Ces struc-
tures permettent d’obtenir une variation plus importante de la re´sistance du dispositif se-
lon l’orientation relative des aimantations des couches ferromagne´tiques. Elles sont actuel-
lement envisage´es dans des dispositifs de stockage d’information sous forme de me´moires
non volatiles a` acce`s ale´atoire. Dans ces me´moires appele´es MRAM (Magnetic Ran-
dom Access Memories en anglais) [5], l’information n’est plus stocke´e sous la forme d’une
charge dans une capacite´ mais sous la forme d’une direction d’aimantation dans une jonc-
tion tunnel magne´tique.
Un des de´veloppements futurs de la spintronique est conditionne´ par la ge´ne´ration
de courants e´lectriques fortement polarise´s en spin. Cela se fait en se´lectionnant un
canal de spin dans des he´te´rostructures magne´tiques. Pour obtenir des effets de magne´to-
re´sistance plus importants en vue d’applications, il est ne´cessaire de trouver des mate´riaux
avec une plus forte polarisation en spin que celle des me´taux ferromagne´tiques tradition-
nels. Une approche originale consiste a` cre´er un courant fortement polarise´ en spin a`
partir d’une source non polarise´e en utilisant une barrie`re tunnel d’isolant ferro- ou ferri-
magne´tique : c’est le concept de filtre a` spin [6]. Cette approche est base´e sur la
transmission pre´fe´rentielle d’une direction de spin par effet tunnel a` travers une couche
d’un mate´riau a` la fois isolant et magne´tique. Un des principaux avantages des structures
de type ” filtre a` spin ” est qu’il est the´oriquement possible d’obtenir de tre`s fortes pola-
risations en spin du courant. De plus, a` l’inverse des autres dispositifs magne´to-re´sistifs,
les filtres a` spin ne ne´cessitent pas d’e´lectrode magne´tique, ce qui facilite l’injection de
courants de spin dans les semiconducteurs [7]. Cette approche a e´te´ peu explore´e jusqu’a`
pre´sent en raison du nombre limite´ de mate´riaux e´tant a` la fois isolants et magne´tiques
[8, 9, 10, 11, 12, 13].
Alors que le filtrage de spin a` tempe´rature ambiante est tre`s attractif pour les applica-
tions, il existe peu de mate´riaux ayant les proprie´te´s e´lectriques et magne´tiques requises a`
tempe´rature ambiante. Les ferrites isolants XFe2O4 (X= Co, Ni, Mn), qui pre´sentent
des tempe´ratures de Curie nettement supe´rieures a` 300 K (793 K, 850 K et 573 K respecti-
vement), semblent eˆtre de bons candidats pour jouer le roˆle de filtre a` spin a` tempe´rature
ambiante, et des re´sultats prometteurs de filtrage de spin ont re´cemment e´te´ obtenus a`
basses tempe´ratures par NiFe2O4 [12] et a` tempe´rature ambiante par CoFe2O4 [13].
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Afin d’eˆtre utilise´s comme barrie`res tunnel magne´tiques dans des filtres a` spin, ces
oxydes complexes doivent eˆtre e´labore´s en films ultraminces de haute qualite´ structu-
rale conservant les proprie´te´s magne´tiques et e´lectriques requises. Cela ne´cessite un grand
travail d’optimisation des mate´riaux a` des e´paisseurs de quelques nanome`tres.
Les recherches en e´lectronique de spin sont donc indissociables des e´tudes en sciences des
mate´riaux. Ainsi, le de´veloppement de la spintronique doit beaucoup aux progre`s re´alise´s
ces deux dernie`res de´cennies dans l’e´laboration de couches minces et multicouches de
bonne qualite´ structurale, pre´sentant des surfaces et interfaces parfaitement controˆle´es.
L’optimisation des proprie´te´s structurales, magne´tiques et e´lectriques de mate´riaux com-
plexes en films ultraminces est donc indispensable a` la re´alisation de dispositifs de hautes
performances en spintronique.
Au cours de ce travail de the`se, j’ai re´alise´ une e´tude approfondie des ferrites MnFe2O4,
NiFe2O4 et CoFe2O4 en films ultraminces e´pitaxie´s pour le filtrage de spin a` tempe´rature
ambiante, en me penchant sur leur croissance par e´pitaxie par jets mole´culaires et sur
l’optimisation de leurs proprie´te´s physiques, en vue de les inte´grer dans des dispositifs de
filtrage de spin. Ce manuscrit est organise´ en sept chapitres :
1. Le premier chapitre a pour objectif d’introduire les concepts fondamentaux du trans-
port tunnel polarise´ en spin et de pre´senter un e´tat de l’art sur le filtrage de spin et les
mate´riaux utilise´s en films ultraminces. Les ferrites MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4
y seront pre´sente´s comme candidats potentiels pour filtrer les spins a` tempe´rature
ambiante.
2. Le chapitre 2 a pour but d’introduire l’ensemble des techniques expe´rimentales uti-
lise´es au cours de ce travail de the`se. De la croissance des films ultraminces de
ferrites a` leur inte´gration dans des jonctions tunnel, nous avons eu recours a` un
grand e´ventail de techniques, qui e´taient soit disponibles au CEA, soit accessibles
graˆce a` des collaborations. Certaines mesures ont aussi e´te´ faites sur de grands
instruments, en utilisant le rayonnement synchrotron.
3. Le chapitre 3 est de´die´ a` l’optimisation rigoureuse de la croissance des films ultra-
minces de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 a` des e´paisseurs de barrie`res tunnel (3-5
nm). Comme les proprie´te´s physiques de ces oxydes de structure spinelle sont tre`s
sensibles a` la pre´sence de de´fauts chimiques ou structuraux, il a e´te´ indispensable
de consacrer une grande part de ce travail de the`se a` l’optimisation de la croissance
des films ultraminces et a` leur caracte´risation approfondie, tant d’un point de vue
structural que chimique.
4. Le chapitre 4 est consacre´ a` l’e´tude de´taille´e des proprie´te´s magne´tiques et e´lectriques
des films ultraminces de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 dont l’optimisation est
essentielle pour mesurer un effet de filtrage de spin. Cette e´tude approfondie des
xi
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films ultraminces a de´montre´ le fort potentiel de ces oxydes pour jouer le roˆle de
barrie`re tunnel magne´tique a` tempe´rature ambiante.
5. Dans le chapitre 5, nous avons e´tudie´ l’effet de contraintes e´pitaxiales sur le magne´-
tisme des films ultraminces de CoFe2O4 de´pose´s sur substrat spinelle. Ce chapitre
souligne le roˆle pre´ponde´rant des contraintes pour controˆler le magne´tisme dans
des films d’oxydes, permettant meˆme de restaurer les proprie´te´s magne´tiques du
mate´riau massif dans des films de CoFe2O4(001) de seulement quelques nanome`tres
d’e´paisseur.
6. L’optimisation des proprie´te´s physiques de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 en films
ultraminces nous ayant permis d’envisager leur inte´gration dans des jonctions tunnel
de type ” filtres a` spin ”, le chapitre 6 est consacre´ aux mesures de transport tunnel
polarise´ en spin qui ont e´te´ effectue´es sur ces trois mate´riaux. Deux techniques
(directe a` basse tempe´rature, et indirecte a` tempe´rature ambiante) ont e´te´ utilise´es
pour mesurer la polarisation en spin du courant tunnel.
7. Finalement, le chapitre 7 e´tablit une conclusion sur l’ensemble des re´sultats obtenus
au cours de cette the`se, en pre´sentant quelques perspectives de travail a` plus ou
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Introduction au filtrage de spin
Ce chapitre a pour objectif d’introduire les concepts fondamentaux du transport tunnel
polarise´ en spin et de pre´senter un e´tat de l’art sur le filtrage de spin et les mate´riaux uti-
lise´s. Apre`s une bre`ve introduction au transport tunnel polarise´ en spin, ce chapitre abor-
dera le principe du filtrage de spin par une barrie`re tunnel magne´tique. Nous pre´senterons
en particulier les me´thodes utilise´es pendant cette the`se pour mesurer la polarisation en
spin du courant tunnel. Nous passerons ensuite en revue les mate´riaux e´tudie´s pour le
filtrage de spin, en nous penchant sur les ferrites (CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4) de
structure spinelle. Comme nous le verrons, ces mate´riaux sont de bons candidats pour le
filtrage de spin a` tempe´rature ambiante, a` condition de maintenir les proprie´te´s physiques
requises en films ultraminces, ce qui a constitue´ l’un des premiers objectifs de cette the`se.
1.1 Transport tunnel polarise´ en spin
1.1.1 Mode`les de l’effet tunnel
L’effet tunnel est un des phe´nome`nes les plus utilise´s de la me´canique quantique, par-
ticulie`rement e´tudie´ dans le domaine de l’e´lectronique de spin. L’effet tunnel traduit la
probabilite´ non nulle qu’ont les e´lectrons de traverser une barrie`re de potentiel, alors que
leur e´nergie est infe´rieure a` cette barrie`re. Ainsi, par effet tunnel, un courant e´lectrique
peut passer d’une e´lectrode a` une autre, les deux e´tant se´pare´es par une fine couche iso-
lante. Un tel syste`me, constitue´ d’un film isolant de faible e´paisseur entre deux e´lectrodes
me´talliques (M1/I/M2), est qualifie´ de jonction tunnel. Une fac¸on simple de comprendre
l’effet tunnel est de conside´rer une fonction d’onde Ψ (associe´e a` un e´lectron) arrivant
sur une barrie`re de potentiel Φ (figure 1.1(a)). Il est alors possible de calculer le flux
d’e´lectrons re´fle´chis et transmis par la barrie`re. Le coefficient de transmission T(E) pour
un e´lectron d’e´nergie E peut s’exprimer de la fac¸on suivante :
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Figure 1.1 – Repre´sentation sche´matique de l’effet tunnel. (a) Transmission de la fonction d’onde
a` travers une barrie`re de potentiel a` tension nulle. (b) Profil de potentiel d’une jonction tunnel
Me´tal1/Isolant/Me´tal2 (M1/I/M2) sous une tension de polarisation V.








Dans cette expression, d correspond a` l’e´paisseur de la barrie`re, m* a` la masse effective
de l’e´lectron et Φ repre´sente la hauteur de barrie`re. On observe donc que le coefficient
de transmission de´pend exponentiellement de la hauteur et de l’e´paisseur de la barrie`re.
Ainsi, pour une couche isolante suffisamment fine (typiquement de quelques nanome`tres
d’e´paisseur), les e´lectrons ont une probabilite´ non nulle de traverser la barrie`re de poten-
tiel.
Lorsqu’une tension de polarisation V est applique´e aux bornes de la jonction (figure
1.1(b)), le courant traversant la structure peut s’exprimer en utilisant la re`gle d’or de
Fermi et le formalisme de´veloppe´ par Bardeen [14]. Le courant de´pend alors du produit des
densite´s d’e´tat N1,2(E) des deux e´lectrodes, multiplie´es par leur probabilite´ d’occupation
f (re´gie par la statistique de Fermi-Dirac) et par la probabilite´ de transmission a` travers




N1(E) ·N2(E + eV )|M |2f(E)[1− f(E + eV )]dE (1.2)
En conside´rant que le courant tunnel est de´termine´ par les e´lectrons proches du ni-
veau de Fermi (∼EF ), la fonction de Fermi peut eˆtre approche´e par la fonction de Dirac
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∝ |M |2N1(EF )N2(EF ) (1.3)
Bardeen a en effet montre´ que la matrice de transmission est inde´pendante de l’e´nergie
E [14]. Cette formule met en e´vidence le roˆle fondamental de la densite´ d’e´tats (DOS) des
e´lectrodes sur le courant tunnel.
L’approche de Simmons [15] est la plus fre´quemment utilise´e afin d’exprimer le courant
tunnel a` une tension V , dans une jonction tunnel comportant deux e´lectrodes diffe´rentes
(M1 et M2). Cette approche est base´e sur un mode`le simple de barrie`re trape´zo¨ıdale en
conside´rant une hauteur moyenne Φ. En utilisant l’approximation de Brillouin, Kramers
et Wentzel (approximation BKW) afin d’exprimer la matrice de transmission, la densite´































dans laquelle J0=e/2π~ et A=4π
√
2m∗~. Dans le mode`le de Simmons, le courant
tunnel de´pend toujours exponentiellement de l’e´paisseur de la barrie`re et de la racine
carre´ de la masse effective de l’e´lectron et de la hauteur de barrie`re. Ainsi, de faibles
changements de ces parame`tres affecteront tre`s fortement le courant tunnel.
A faible tension, c’est-a`-dire dans le re´gime tunnel direct (pour eV ≤ Φ), la densite´
de courant tunnel s’exprime de la fac¸on suivante :
J ∼ αV + βV 3 , (1.5)
si bien que les courbes de conductance G = dI / dV pre´sentent une forme parabolique
en fonction de la tension.
Dans le re´gime tunnel direct, de´crit par l’e´quation 1.2, les e´lectrons passent du niveau
de Fermi de l’e´lectrode 1 vers un e´tat de l’e´lectrode 2 a` une e´nergie eV au-dessus du
niveau de Fermi (figure 1.1(b)). Ne´anmoins, dans des cas non ide´aux, les e´lectrons peuvent
interagir avec des phonons, ou des e´tats de de´fauts existant dans la barrie`re si celle-ci n’est
pas parfaite. Les e´lectrons peuvent alors perdre de l’e´nergie et le transport tunnel devient
ine´lastique. Il est ici important de mentionner que le transport tunnel assiste´ par des
de´fauts induit une forte baisse de la conductance des jonctions lorsque la tempe´rature
diminue. En re´gime tunnel direct, l’influence de la tempe´rature est beaucoup plus faible
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[16]. Plus de de´tails sur le re´gime tunnel assiste´ par des de´fauts peuvent eˆtre trouve´s dans
la re´fe´rence [17].
Quand la tension applique´e devient plus e´leve´e que Φ/e, le passage des e´lectrons ne
se fait plus par effet tunnel direct, mais selon le re´gime Fowler-Nordheim, dans lequel la















Le de´faut majeur du calcul de Simmons est de ne pas prendre en compte l’asyme´trie
de la barrie`re tunnel du fait de la diffe´rence des deux e´lectrodes (M1 6=M2). Dans ce but,
Brinkman et Dines [18] ont introduit un parame`tre supple´mentaire ∆Φ (figure 1.1(b))
afin de traduire l’asyme´trie de la barrie`re. Dans le mode`le de Brinkman, plus complexe,
l’expression de la conductance tunnel fait alors intervenir un grand nombre de parame`tres
variables, qui rendent plus difficile l’analyse des caracte´ristiques courant-tension obtenues
expe´rimentalement.
1.1.2 Mesure de la polarisation en spin du courant tunnel
1.1.2.1 Me´thode Meservey-Tedrow
La de´couverte de l’effet tunnel polarise´ en spin a e´te´ initie´e par les expe´riences pionnie`res
de Giaever dans les anne´es 1960. Ses travaux sur des jonctions tunnel de type Me´tal/Isolant/
Supraconducteur (Al/Al2O3/Pb) ont mis en e´vidence pour la premie`re fois la densite´
d’e´tat de quasi-particules d’un supraconducteur. L’e´tude des caracte´ristiques courant-
tension (I(V)) et de leurs de´rive´es (dI/dV) dans l’e´tat supraconducteur ont montre´ que
les courbes de conductances (dI/dV(V)) sont proportionnelles a` la densite´ d’e´tats du
supraconducteur, confirmant pour la premie`re fois les pre´dictions the´oriques de Bardeen-
Cooper-Schrieffer (BCS) (figure 1.2(a)) [19, 20]. Ces travaux qui furent couronne´s par le
prix Nobel de physique en 1973, ouvre`rent la voix aux premie`res expe´riences de Meservey
et Tedrow et ainsi a` l’e´tude du transport tunnel polarise´ en spin.
En appliquant un champ magne´tique a` la structure Me´tal/Isolant/Supraconducteur,
Meservey et Tedrow observe`rent une leve´e de de´ge´ne´rescence de la densite´ d’e´tats du
supraconducteur par effet Zeeman, la densite´ d’e´tats correspondant a` la superposition
des densite´s d’e´tats de spin ” up ” et de spin ” down ”. Ayant en teˆte le roˆle de la
densite´ d’e´tats des e´lectrodes dans l’effet tunnel, Meservey et Tedrow utilise`rent alors
la densite´ d’e´tats du supraconducteur Al comme un de´tecteur de spin pour le courant
tunnel provenant d’une e´lectrode ferromagne´tique de nickel [21]. Ils e´tudie`rent donc un
nouveau type de jonction tunnel (FM/I/SC), en remplac¸ant l’e´lectrode me´tallique par
une e´lectrode ferromagne´tique (FM). Cette expe´rience (figure 1.2(b)) mit en e´vidence la
4























































Figure 1.2 – (a) Expe´rience de transport conduite par Giaever [19] dans une jonction tunnel
Al/Al2O3/Pb. La courbe dI/dV mesure´e a` 1.6 K et pour un champ magne´tique nul (µ0H=0) montre
la pre´sence du gap d’e´nergie BCS a` faible tension, dans l’e´tat supraconducteur. En insert, les courbes
I(V) obtenues sous un champ magne´tique allant jusqu’a` 0.27 T, re´ve`lent la transition de l’e´tat supracon-
ducteur a` l’e´tat normal du film de Pb. (b) Premie`res expe´riences de transport tunnel polarise´ en spin
re´alise´es par Meservey et Tedrow [21] dans une jonction tunnel Al/Al2O3/Ni. L’asyme´trie des courbes
dI/dV mesure´es pour un champ magne´tique non nul prouve que le courant tunnel provenant de l’e´lectrode
Ni est polarise´ en spin.
conservation du spin lors du passage des e´lectrons par effet tunnel, de´montrant pour la
premie`re fois un effet de transport tunnel polarise´ en spin. Cette technique (appele´e alors
technique Meservey-Tedrow) fut ensuite utilise´e pour mesurer la polarisation en spin de
nombreux mate´riaux (me´taux de transition 3d et compose´s, terres rares [22, 23, 24]).
La technique Meservey-Tedrow consiste a` mesurer la conductance diffe´rentielle (dI/dV)
dans une jonction tunnel FM/I/SC. En l’absence de champ magne´tique, la densite´ d’e´tats
de quasi-particules du supraconducteur pre´sente deux pics e´troits, de´finissant le gap
conforme´ment a` la the´orie BCS (figure 1.3(a)). Lorsque l’on applique un champ magne´tique
dans le plan des films, on observe une de´composition de chaque pic en deux pics distincts
positionne´s a` ±µBB des pics principaux. Ces pics correspondent aux densite´s d’e´tats de
spin ” up ” et de spin ” down ” (figure 1.3(b)), se´pare´es par effet Zeeman. Cela permet
donc de se´parer les contributions des deux canaux de spin (” up ” et ” down ”). Etant
donne´ que la conductance est proportionnelle au produit de la densite´ d’e´tats des deux
e´lectrodes au niveau de Fermi, elle n’est pas e´quivalente pour les canaux de spin ” up ” et
de spin ” down ” dans le cas d’une e´lectrode ferromagne´tique ou` N↑(E) 6=N↓(E) (asyme´trie
en spin de la structure de bandes lie´e a` l’interaction d’e´change) (figure 1.3(d)). Comme
N↑ et N↓ de´terminent le nombre d’e´lectrons passant par effet tunnel dans chaque canal
de spin, la conductance est ponde´re´e par la densite´ d’e´tats pour les deux directions de
spin. Lorsque le courant tunnel est polarise´ en spin, les pics de conductance deviennent
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Figure 1.3 – Conductance diffe´rentielle (dI/dV) mesure´e par la technique Meservey-Tedrow dans une
jonction tunnel FM/I/SC. (a) Courbe a` champ nul correspondant a` la densite´ d’e´tats de quasi-particules
du supraconducteur, avec la pre´sence du gap d’e´nergie centre´ a` V=0. (b) Courbe dI/dV en pre´sence d’un
champ magne´tique, montrant la leve´e de de´ge´ne´rescence par effet Zeeman. Les courbes bleue et rouge en
traits pointille´s montrent la de´convolution des densite´s d’e´tats de spin ” up ” et ” down ”, tandis que la
courbe verte correspond a` la conductance totale. La syme´trie de la courbe indique que la polarisation en
spin (P) du courant est nulle. (c) Conductance dI/dV en pre´sence d’un champ magne´tique dans le cas
d’une jonction tunnel FM/I/SC. L’asyme´trie des pics σ1, σ2, σ3 et σ4 re´ve`le une polarisation en spin
non nulle (P=50% dans cet exemple). (d) Repre´sentation sche´matique de la structure de bandes d’une
jonction tunnel FM/I/SC.
asyme´triques (figure 1.3(c)). En supposant que le spin est conserve´ dans le transport
tunnel, c’est-a`-dire que la conductance totale est la somme des conductances des deux
canaux de spin, il est alors possible d’estimer la polarisation en spin du courant a` partir
des hauteurs relatives des 4 pics de conductance (σ1,2,3,4) en utilisant la formule suivante :
P (EF ) ∼ (σ4 − σ2)− (σ1 − σ3)
(σ4 − σ2) + (σ1 − σ3) (1.7)
Une de´termination plus rigoureuse de la polarisation en spin peut eˆtre obtenue en
mode´lisant les courbes de conductance a` partir de la the´orie de Maki-Fulde [25]. Cette
the´orie de´crit la densite´ d’e´tats d’un supraconducteur en prenant en compte l’effet Zeeman,
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mais e´galement l’interaction spin-orbite, des effets a` N corps ainsi que l’effet du champ
magne´tique sur les proprie´te´s supraconductrices (effets de ” depairing ”).
La technique Meservey-Tedrow est donc une me´thode directe de mesure de la pola-
risation en spin d’un courant tunnel, base´e sur l’utilisation d’un film supraconducteur
comme de´tecteur de spin dans une jonction tunnel de type FM/I/SC. Dans cette struc-
ture, la polarisation en spin du courant tunnel provient de la diffe´rence entre les densite´s
d’e´tats au niveau de Fermi pour les e´lectrons de spin ” up ” et ” down ” dans l’e´lectrode
ferromagne´tique. En supposant que la conductance pour chaque canal de spin est propor-
tionnelle a` la densite´ d’e´tats, la polarisation en spin du courant tunnel mesure´e par cette
technique devrait eˆtre e´gale a` la polarisation en spin de la densite´ d’e´tats au niveau de
Fermi de l’e´lectrode ferromagne´tique :
P =
N↑(EF )−N↓(EF )
N↑(EF ) +N↓(EF )
(1.8)
L’aluminium est le mate´riau le plus utilise´ comme analyseur de spin en raison de ses
grandes valeurs de champ critique (de l’ordre de 5 T) et de tempe´rature critique (2-4 K)
en films minces, et de son faible couplage spin-orbite qui permet d’obtenir de grandes
longueurs de cohe´rence.
1.1.2.2 Magne´to-re´sistance tunnel
Jullie`re e´tudia en 1975 un autre type de jonction tunnel en remplac¸ant le film supra-
conducteur par une autre e´lectrode ferromagne´tique, cre´ant ainsi une structure FM/I/FM.
L’ide´e e´tait d’utiliser comme de´tecteur de spin, non plus la densite´ d’e´tats d’un supracon-
ducteur se´pare´e par effet Zeeman, mais l’asyme´trie en spin de la structure de bandes d’un
film ferromagne´tique lie´e a` l’interaction d’e´change. Dans ce cas, le courant tunnel devrait
de´pendre de l’orientation relative de l’aimantation des deux e´lectrodes ferromagne´tiques,
donnant lieu a` un effet de magne´to-re´sistance tunnel (TMR). C’est ce qu’observa Jullie`re
pour la premie`re fois dans une jonction tunnel a` base de Fe/Ge/Co, en obtenant une TMR
de 14% a` 4.2 K [3]. Ces mesures constituent la premie`re mise en e´vidence expe´rimentale
d’un effet de magne´to-re´sistance tunnel.
Pour interpre´ter ses re´sultats, Jullie`re proposa un mode`le simple base´e sur deux hy-
pothe`ses.
– Il supposa que le spin des e´lectrons est conserve´ pendant le transport tunnel. Cela
me`ne donc a` conside´rer que le transport tunnel des e´lectrons de spin ” up ” et ” down
” correspond a` deux processus inde´pendants. Un tel mode`le, base´ sur deux canaux de
courant, est aussi utilise´ pour interpre´ter le phe´nome`ne de magne´to-re´sistance ge´ante
(GMR) dans des syste`mes de type Electrode ferromagne´tique/Me´tal/Electrode fer-
romagne´tique ou vannes de spin. D’apre`s cette hypothe`se, les e´lectrons provenant
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Figure 1.4 – Repre´sentation sche´matique d’une jonction tunnel magne´tique FM1/I/FM2, expliquant
l’effet de magne´to-re´sistance tunnel (TMR). (a) Dans la configuration magne´tique paralle`le, les e´lectrons
de spin majoritaire passent facilement d’une e´lectrode a` l’autre, induisant une faible re´sistance RP du
syste`me. (b) Dans l’e´tat antiparalle`le, les e´lectrons de spin ” up ” et ” down ” circulent difficilement, si
bien que la re´sistance de la jonction est plus e´leve´e (RAP ).
d’un e´tat de spin de la premie`re e´lectrode ferromagne´tique sont accepte´s dans des
e´tats inoccupe´s de meˆme spin de la deuxie`me e´lectrode (figure 1.4). Si les aiman-
tations des deux films ferromagne´tiques sont oriente´es paralle`lement (configuration
P), les e´lectrons de spin ” up ” domineront le transport tunnel. Si les aimanta-
tions des deux films sont oriente´es antiparalle`lement (configuration AP), l’axe de
quantification en spin des deux e´lectrodes est oppose´, si bien qu’il y a peu d’e´tats
disponibles dans la deuxie`me e´lectrode pour accepter les e´lectrons de spin oppose´
provenant de l’e´lectrode source. Le passage des e´lectrons par effet tunnel est donc
plus difficile dans la configuration AP.
– Jullie`re conside´ra e´galement que pour une direction de spin, la conductance est
proportionnelle au produit des densite´s d’e´tats des deux e´lectrodes ferromagne´tiques
(N1N2).
D’apre`s ce mode`le simple, les conductances dans les e´tats magne´tiques P et AP peuvent
s’exprimer de la fac¸on suivante :
GP = G
↑↑ +G↓↓ ∝ N↑1N↑2 +N↓1N↓2 (1.9)
GAP = G
↑↓ +G↓↑ ∝ N↑1N↓2 +N↓1N↑2 (1.10)
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Les jonctions tunnel magne´tiques pre´sentent donc des conductances diffe´rentes dans
les e´tats P et AP. On de´finit alors la magne´to-re´sistance tunnel (TMR) comme la variation
relative de re´sistance entre les deux configurations magne´tiques :






D’apre`s cette de´finition, des valeurs ne´gatives de TMR seront obtenues pour des
e´lectrodes ferromagne´tiques de polarisation oppose´e. En combinant les e´quations 1.8, 1.9,
1.10 et 1.11, la TMR peut eˆtre relie´e a` la polarisation en spin (P) des deux e´lectrodes par




Cette formule est tre`s utilise´e pour avoir une estimation de la polarisation en spin d’un
mate´riau ferromagne´tique a` partir des mesures de magne´to-re´sistance tunnel.
Les premie`res expe´riences de TMR (a` basse tempe´rature) datent ainsi des anne´es 1975,
mais c’est seulement 20 ans plus tard que des effets de TMR reproductibles a` tempe´rature
ambiante ont e´te´ observe´s. Moodera et al. [4] et Miyazaki et al. [26] montre`rent des effets de
TMR de´passant 10% a` tempe´rature ambiante dans des jonctions comportant une barrie`re
d’alumine (Fe/Al2O3/Fe et Co/Al2O3/CoFe, figure 1.5(a)).
L’obtention de deux e´tats de re´sistances stables (RP et RAP ) a` champ magne´tique nul
ouvre ainsi un grand e´ventail d’applications dans le domaine de l’e´lectronique de spin.
Les valeurs de magne´to-re´sistance obtenues dans des jonctions tunnel atteignent jusqu’a`
70% en utilisant des barrie`res de Al2O3 et des e´lectrodes de Co60Fe20B20 [27]. Ces valeurs
de´passant celles des vannes de spin, les efforts de recherche de ces dernie`res anne´es se sont
oriente´s vers l’obtention de TMR importantes [28]. En vue d’ame´liorer les performances
des dispositifs, des mate´riaux de forte polarisation en spin sont requis pour augmenter
les effets de TMR. Ainsi, il y a eu ces dernie`res anne´es un vrai engouement pour les
mate´riaux dits demi-me´talliques, qui ne posse`dent qu’une bande de spin au niveau de
Fermi, et qui devraient par conse´quent donner une polarisation de 100% [29]. Ce com-
portement a e´te´ pre´dit dans un certain nombre de compose´s, mais peu d’e´lectrodes demi-
me´talliques se sont re´ve´le´es efficaces (compose´s Heusler, CrO2, Fe3O4 et La0.7Sr0.3MnO3).
Un des re´sultats les plus probants a e´te´ obtenu dans des jonctions de La0.7Sr0.3MnO3
(LSMO)/SrTiO3/LSMO [30] donnant une TMR de l’ordre de 2000%, correspondant a`
une polarisation de 95% a` 4.2 K (figure 1.5(b)). Pour plus d’informations sur les demi-
me´taux, le lecteur pourra consulter les revues de Coey et al. [31] et de Katsnelson et al.
[32]. La recherche de mate´riaux pre´sentant de fortes polarisations en spin a ainsi mene´
a` l’introduction d’oxydes magne´tiques complexes en e´lectronique de spin. Il est toute-
fois important de mentionner que les effets de TMR observe´s dans les jonctions tunnel
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Figure 1.5 – (a) Courbe de magne´to-re´sistance tunnel a` tempe´rature ambiante, mesure´e dans une
jonction tunnel Co/Al2O3/CoFe [4]. (b) Courbe de magne´to-re´sistance mesure´e a` 4.2 K dans une jonction
La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/La0.7Sr0.3MnO3 [30].
magne´tiques a` base de manganites ne sont forts qu’a` basses tempe´ratures et disparaissent
a` 300 K [33].
Le de´faut majeur du mode`le simple introduit par Jullie`re est de ne conside´rer que la
densite´ d’e´tats e´lectroniques des e´lectrodes sans prendre en compte les effets des interfaces
ou la nature de la barrie`re dans le transport tunnel. Le premier calcul rigoureux de
magne´to-re´sistance tunnel conside´rant l’effet des interfaces a e´te´ fait par Slonczewski en
1989 [34] dans un mode`le d’e´lectrons libres. Le re´sultat principal de ce calcul est que
la polarisation en spin n’est pas une caracte´ristique intrinse`que de l’e´lectrode (comme
cela avait e´te´ pre´sente´ jusqu’alors), mais de´pend e´galement des parame`tres de la barrie`re.
Les travaux de Slonczewski sont donc les premiers a` avoir mentionne´ le roˆle crucial des
interfaces dans le transport polarise´ en spin. Dans le paragraphe suivant, nous allons voir
que les proprie´te´s de transport tunnel sont en fait essentiellement domine´es par la densite´
d’e´tats locale au voisinage des interfaces e´lectrode/barrie`re et qu’il est par conse´quent
ne´cessaire de revoir la de´finition de la polarisation en spin du courant tunnel (e´quation
1.8).
1.1.3 Roˆle des interfaces sur la polarisation en spin du courant
tunnel
Le transport tunnel polarise´ en spin est un phe´nome`ne extreˆmement sensible a` l’inter-
face entre l’e´lectrode et la barrie`re tunnel [35], si bien que la polarisation en spin du courant
tunnel correspond a` la polarisation au niveau de Fermi a` l’interface e´lectrode/barrie`re.
Meservey et Tedrow ont mis en e´vidence la sensibilite´ des mesures de polarisation en spin a`
l’interface, en e´tudiant la polarisation en spin du courant tunnel en fonction de l’e´paisseur
de l’e´lectrode ferromagne´tique dans des structures FM/I/SC [24]. Ils ont montre´ qu’a`
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des e´paisseurs de seulement 1 nm, les polarisations en spin atteignent de´ja` les valeurs
obtenues pour les mate´riaux ferromagne´tiques massifs. Comme le transport tunnel est
gouverne´ par les dernie`res monocouches de l’e´lectrode ferromagne´tique, la qualite´ struc-
turale et chimique de l’interface FM/I joue donc un roˆle crucial sur la polarisation en
spin du courant tunnel. Moodera et al. montre`rent que la polarisation en spin diminue
rapidement lorsque deux monocouches d’or sont inse´re´es a` l’interface Fe/Al2O3 dans des
jonctions tunnel de type Fe/Au/Al2O3/Al [36]. Par des mesures de TMR, LeClair et
al. e´tudie`rent e´galement l’effet des interfaces dans des jonctions tunnel magne´tiques, et
observe`rent une diminution exponentielle des valeurs de magne´to-re´sistance lorsqu’une
mono-couche de Cu ou de Cr est introduite a` l’interface entre l’e´lectrode et la barrie`re
[37, 38].
La nature des liaisons pre´sentes a` l’interface entre l’e´lectrode ferromagne´tique et la
barrie`re peut affecter fortement le signe et l’amplitude de la polarisation en spin du courant
tunnel. En e´tudiant the´oriquement l’effet tunnel a` partir d’e´lectrodes ferromagne´tiques de
me´taux de transition, Tsymbal et Pettifor ont pre´dit que la nature des liaisons a` l’interface
de´terminent la transmission des e´lectrons de type s ou d [39]. Le re´sultat expe´rimental le
plus remarquable est celui de de Teresa et al. [40] qui montra que la polarisation en spin
du courant tunnel de´pend explicitement de la nature de la barrie`re, dans des jonctions de
type Co/I/LSMO. Le demi-me´tal LSMO a e´te´ utilise´ comme une des e´lectrodes, avec une
barrie`re de Al2O3 ou de SrTiO3, ou une barrie`re composite Al2O3/SrTiO3. Comme LSMO
ne posse`de qu’une bande de spin majoritaire au niveau de Fermi, sa polarisation en spin
doit eˆtre positive et proche de 100%, quelle que soit la barrie`re tunnel utilise´e. Comme
attendu, de Teresa et al. ont observe´ une TMR positive pour toutes les tensions applique´es
dans des jonctions tunnel Co/Al2O3/LSMO (figure 1.6(a)). De fac¸on surprenante, les jonc-
tions Co/SrTiO3/LSMO ont donne´ des valeurs ne´gatives de TMR a` 10 mV (figure 1.6(b)),
sugge´rant une polarisation ne´gative de l’interface Co/SrTiO3. Ces re´sultats mettent ainsi
en e´vidence le roˆle du couple e´lectrode/barrie`re dans le transport tunnel polarise´ en spin
et l’effet de´terminant des liaisons a` l’interface.
Toutes les mesures Meservey-Tedrow re´alise´es avec une barrie`re de Al2O3 sur les
me´taux ferromagne´tiques 3d (Ni, Co, Fe, [41]) ont donne´ des valeurs positives de polari-
sation en spin. Ce signe positif signifie que le transport tunnel se fait pre´fe´rentiellement
pour les e´lectrons de spin majoritaire. D’apre`s la de´finition de la polarisation en spin
du courant tunnel introduite pre´ce´demment (e´quation 1.8), ces re´sultats semblent donc
indiquer une densite´ d’e´tats de spin ” up ” plus forte au niveau de Fermi (N↑ ≥ N↓). Ces
re´sultats sont en re´alite´ en contradiction avec les calculs de structure de bandes effectue´s
sur Co et Ni, qui pre´disent une contribution majoritaire des spins ” down ” au niveau de
Fermi.
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a) b)
Figure 1.6 – Courbes de TMR mesure´es a` 40 K et 10 mV dans des jonctions tunnel (a)
Co/Al2O3/LSMO et (b) Co/SrTiO3/LSMO [40].
Cette contradiction apparente entre les valeurs expe´rimentales et the´oriques de la
polarisation en spin provient du fait que la conductance tunnel ne de´pend pas seulement du
nombre d’e´lectrons au niveau de Fermi, mais aussi des probabilite´s de transmission tunnel,
qui sont diffe´rentes selon les e´tats. La structure e´lectronique des me´taux ferromagne´tiques
3d est caracte´rise´e par des bandes s e´tendues, qui sont hybride´es avec des bandes d plus
localise´es. Ces dernie`res donnent une contribution importante aux e´lectrons de spin ” down
” au niveau de Fermi, induisant une polarisation en spin ne´gative d’apre`s la densite´ d’e´tats
des mate´riaux. L’effet de la structure de bandes a e´te´ pris en compte par Stearns [42],
dans un mode`le traitant la polarisation en spin du courant tunnel a` partir de diffe´rentes
e´lectrodes ferromagne´tiques. Stearns mit ainsi en e´vidence la de´pendance de la probabilite´
de transmission tunnel avec la masse effective des e´lectrons, celle-ci e´tant diffe´rente selon
les bandes. Les e´lectrons de type d, localise´s, ont une masse effective plus grande ce qui
induit une atte´nuation plus rapide dans la barrie`re, par comparaison avec les e´lectrons
de type s. Les travaux de Stearns montre`rent donc qu’une connaissance pre´cise de la
structure de bandes des jonctions tunnel est indispensable pour comprendre les mesures
de transport tunnel polarise´ en spin.
En partant du mode`le de Stearns, Mazin [43] donna une meilleure de´finition de la
polarisation en spin du courant tunnel, en ponde´rant la densite´ d’e´tats par des e´le´ments
de matrice M de´pendant du spin :
P =
N↑(EF )|M↑|2 −N↓(EF )|M↓|2
N↑(EF )|M↑|2 +N↓(EF )|M↓|2 (1.13)
Dans cette de´finition, la polarisation en spin du courant tunnel ne de´pend plus seule-
ment de la densite´ d’e´tats de l’e´lectrode au niveau de Fermi, mais e´galement des e´le´ments
12
1.2 Filtrage de spin
de matrice M traduisant la probabilite´ de transmission des e´lectrons a` travers la barrie`re
tunnel, prenant ainsi en compte les effets d’interface e´lectrode/barrie`re. Mazin montra
que la densite´ d’e´tats des e´lectrodes doit eˆtre ponde´re´e par la vitesse de Fermi au carre´ ν2
pour les deux directions de spin, constituant le terme pre´dominant dans les e´le´ments de
matrice. Dans cette de´finition de la polarisation tunnel, Mazin inclua donc l’ide´e que ce
sont les e´lectrons les plus mobiles (ν2 e´leve´) qui dominent le transport tunnel, autrement
dit les e´lectrons ayant une masse effective me* proche de celle des e´lectrons libres. Dans
le cas des me´taux ferromagne´tiques 3d, ces ” e´lectrons itine´rants ” sont ge´ne´ralement at-
tribue´s aux bandes hybride´es sp-d a` l’interface e´lectrode/barrie`re, issues majoritairement
des bandes de spin ” up ”. Ainsi, les e´lectrons fortement localise´s, qui sont ge´ne´ralement
les e´lectrons d issus principalement des bandes de spin ” down ” ne participent pas ou
tre`s peu au transport tunnel, expliquant les valeurs positives mesure´es de la polarisation
en spin [41].
Le choix de la barrie`re est donc tre`s important pour le transport tunnel polarise´ en spin
puisque cela modifie la structure e´lectronique a` l’interface e´lectrode/barrie`re, et affecte
donc les mobilite´s des e´lectrons, de´terminant ceux qui vont dominer le transport tunnel.
Pour eˆtre tout a` fait complet, notons que l’utilisation de barrie`res tunnel cristallines,
en particulier de MgO, a constitue´ une autre avance´e conside´rable pour l’augmentation
des effets de TMR. De fortes magne´to-re´sistances tunnel avaient e´te´ pre´dites par Butler
[44] et Mathon [45] en 2001, en raison de la syme´trie des structures de bandes de Fe
et MgO, produisant une tre`s faible atte´nuation des e´lectrons de spin majoritaire par la
barrie`re par rapport aux e´lectrons de spin minoritaire. En 2001, Bowen et al. [46] ob-
serve`rent un premier effet de TMR a` tempe´rature ambiante (27%) dans des jonctions
tunnel Fe/MgO/FeCo(100). Ces premiers re´sultats furent rapidement suivis par de nom-
breuses recherches sur le syste`me e´pitaxie´ Fe/MgO/Fe [47]. Actuellement, des effets de
TMR de´passant 600% a` tempe´rature ambiante sont obtenus dans des jonctions tunnel
comportant une barrie`re de MgO et une e´lectrode de CoFeB [48]. Pour plus d’informations
sur les jonctions tunnel a` base de barrie`re de MgO, la revue de Nagahama et Moodera [49]
pourra eˆtre consulte´e. Ces recherches sur les jonctions tunnel e´pitaxie´es a` base de MgO
montrent a` nouveau le roˆle pre´dominant de l’interface e´lectrode/barrie`re dans le transport
tunnel polarise´ en spin. Dans ce cas particulier, les e´lectrons sont ” filtre´s ” par la barrie`re
tunnel de MgO, selon la syme´trie de leur fonction d’onde. La barrie`re joue donc un roˆle
actif, permettant de ge´ne´rer des courants tunnel tre`s fortement polarise´s en spin.
1.2 Filtrage de spin
Une autre approche re´cente, qualifie´e de ” filtrage de spin ”, permet de ge´ne´rer des
courants polarise´s en spin par transport tunnel a` travers un isolant ferromagne´tique. Cette
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technique offre une alternative a` l’utilisation d’e´lectrodes ferromagne´tiques comme source
de courant polarise´ en spin. Un filtre a` spin est constitue´ d’une barrie`re tunnel qui est
magne´tique et qui va permettre de filtrer les e´lectrons selon leur direction de spin. Il est
important de noter que cette approche n’a rien a` voir avec le filtrage de spin par effet
de syme´trie qui est obtenu par les barrie`res de MgO non magne´tiques dans des jonctions
tunnel FM/I/FM. Le filtrage de spin ouvre de prometteuses perspectives, tant d’un point
de vue fondamental que technologique, puisque les filtres a` spin ont le potentiel de ge´ne´rer
des courants polarise´s en spin a` 100% [9], et peuvent eˆtre combine´s a` toutes e´lectrodes
me´talliques non magne´tiques.
1.2.1 Principe du filtrage de spin
Contrairement aux dispositifs habituels de transport tunnel polarise´ en spin dans les-
quels un me´tal ferromagne´tique agit comme une source d’e´lectrons polarise´s, cette nouvelle
approche utilise une barrie`re tunnel ferromagne´tique pour ge´ne´rer un courant polarise´ en
spin. Dans une telle barrie`re ferromagne´tique (figure 1.7), l’interaction d’e´change le`ve la
de´ge´ne´rescence des bandes de conduction, si bien que la hauteur de barrie`re est diffe´rente
pour les deux directions de spin (Φ↑ et Φ↓), induisant des probabilite´s de transmission
tunnel diffe´rentes selon la direction de spin [6]. Plus pre´cise´ment, pour une hauteur de
barrie`re moyenne Φ0, les hauteurs de barrie`res Φ↑ et Φ↓ sont se´pare´es d’une e´nergie 2∆Φex,
correspondant a` l’interaction d’e´change des bandes de conduction au-dessus du niveau de
Fermi. En supposant que le spin est conserve´ pendant le transport tunnel et en utilisant
a` nouveau le mode`le de conductance a` deux canaux de spin, la conductance tunnel pour
chaque direction de spin (J↑ et J↓) de´pend exponentiellement de la hauteur de barrie`re







En raison de cette de´pendance exponentielle, meˆme une faible interaction d’e´change
peut donner une grande diffe´rence de transmission tunnel entre les e´lectrons de spin ↑ et
↓, menant a` une forte polarisation en spin (PFS) du courant tunnel, de´finie comme l’e´cart





Cette polarisation en spin du courant tunnel caracte´rise donc l’efficacite´ de filtrage de
spin de la barrie`re tunnel ferromagne´tique. A l’inverse des jonctions tunnel magne´tiques
classiques comportant une e´lectrode ferromagne´tique dont la densite´ d’e´tats au niveau de
Fermi a` l’interface avec la barrie`re de´termine la polarisation en spin du courant, les filtres
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Figure 1.7 – Repre´sentation d’une structure de type ” filtre a` spin ” comportant une e´lectrode
me´tallique non magne´tique comme source de courant, une barrie`re tunnel ferromagne´tique (FM) et un
analyseur de spin pour mesurer la polarisation en spin du courant tunnel.
a` spin donnent des efficacite´s de filtrage qui de´pendent directement des caracte´ristiques
de la barrie`re tunnel magne´tique (hauteur moyenne Φ0, interaction d’e´change ∆Φex et
e´paisseur d). En combinant une e´lectrode me´tallique non magne´tique a` la barrie`re tunnel
(figure 1.7), il est ainsi possible de cre´er un demi-me´tal artificiel, pouvant ge´ne´rer des
courants tunnel fortement polarise´s en spin. A condition d’optimiser les parame`tres de la
barrie`re utilise´e (en particulier Φ0 et ∆Φex), ce dispositif a donc le potentiel de de´livrer
des polarisations en spin atteignant 100%.
1.2.2 Mise en e´vidence du filtrage de spin
Un analyseur de spin peut eˆtre inte´gre´ a` la structure Me´tal/Filtre-a`-Spin (M/FS) afin
de mesurer la polarisation en spin du courant tunnel et ainsi de caracte´riser l’efficacite´ de
filtrage de spin du dispositif. Comme nous l’avons pre´sente´ pre´ce´demment, la polarisation
en spin d’un courant tunnel peut eˆtre mesure´e directement en utilisant un analyseur de
spin supraconducteur par la technique Meservey-Tedrow (partie 1.1.2.1) ou en effectuant
des mesures de TMR graˆce a` une e´lectrode ferromagne´tique (partie 1.1.2.2). Nous allons
reprendre brie`vement le principe de ces deux techniques de mesure, dans le cas particulier
d’un filtre a` spin. Les de´tails expe´rimentaux des mesures seront quant a` eux pre´sente´s
dans le chapitre 2 de ce manuscrit.
1.2.2.1 Jonctions tunnel supraconductrices
La mesure la plus directe de l’efficacite´ de filtrage de spin d’une barrie`re tunnel ferro-
magne´tique reste la technique Meservey-Tedrow, dont le principe a e´te´ pre´sente´ dans la
partie 1.1.2.1. A partir de la mesure de la densite´ d’e´tats de´pendant du spin d’un analyseur
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supraconducteur, cette technique permet de sonder la densite´ des e´lectrons de spin ” up ”
et de spin ” down ” dans le courant tunnel produit par la barrie`re filtre a` spin. D’un point
de vue expe´rimental, le principe de mesure et l’analyse des courbes Meservey-Tedrow
d’une structure de type filtre a` spin (M/FS/SC) sont identiques a` ceux d’une jonction
tunnel FM/I/SC. On utilise ainsi l’e´quation 1.7 pour de´terminer, a` partir des courbes
expe´rimentales dI/dV, la polarisation en spin du courant tunnel et donc l’efficacite´ de
filtrage de spin de la barrie`re. Cette technique a e´te´ utilise´e avec succe`s pour e´tudier des
filtres a` spin a` base de chalcoge´niure d’europium (EuS, EuSe, EuO) et de ferrite de cobalt
(CoFe2O4). Ces e´tudes seront pre´sente´es dans la partie 1.3 consacre´e a` un e´tat de l’art
des re´sultats de filtrage de spin.
1.2.2.2 Jonctions tunnel magne´tiques
Il est e´galement possible de mesurer l’efficacite´ de filtrage de spin d’une barrie`re tunnel
magne´tique en effectuant des mesures de TMR dans des jonctions tunnel magne´tiques
comportant une e´lectrode ferromagne´tique (FM) servant d’analyseur de spin. Un sche´ma
de la structure M/FS/FM est repre´sente´ sur la figure 1.8. Afin de mesurer des effets de
TMR, il faut que la jonction tunnel magne´tique pre´sente deux e´tats de re´sistances (RP
et RAP ), c’est-a`-dire deux configurations magne´tiques correspondant a` des orientations
paralle`le et antiparalle`le entre les aimantations du filtre a` spin (FS) et de l’e´lectrode
ferromagne´tique (FM). Dans l’e´tat paralle`le, il y a une grande densite´ d’e´tats disponibles
dans l’e´lectrode FM correspondant au courant de spin majoritaire dans la barrie`re. La
conductivite´ est alors importante et la jonction est dans un e´tat de basse re´sistance.
Inversement, dans l’e´tat antiparalle`le, la densite´ d’e´tats disponibles est faible et la jonction
est dans un e´tat de plus haute re´sistance (figure 1.8). Comme dans le cas des jonctions
tunnel classiques, le courant traversant la jonction dans l’e´tat P et AP peut eˆtre exprime´
en utilisant un mode`le simple a` deux canaux de spins :
JP ∝ J↑N↑ + J↓N↓ (1.16)
JAP ∝ J↑N↓ + J↓N↑ (1.17)
J↑,↓ correspond au courant tunnel de chaque canal de spin dans la barrie`re et N↑,↓
repre´sente la densite´ d’e´tats de l’e´lectrode FM pour les deux directions de spin. Par
analogie avec les jonctions tunnel classiques, la TMR peut s’exprimer a` partir du mode`le
de Jullie`re en fonction de la polarisation en spin de la barrie`re (PFS, relation 1.15) et de
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Figure 1.8 – Jonction tunnel magne´tique de type ” filtre a` spin ”, comportant une e´lectrode me´tallique
non magne´tique (M), la barrie`re ferromagne´tique filtrant les spins (FS) et une e´lectrode ferromagne´tique
(FM) servant d’analyseur de spin. Les courants pour les deux canaux de spin sont sche´matise´s pour les
configurations paralle`le (a) et antiparalle`le (b) des aimantations de la barrie`re et de l’e´lectrode FM.
Par rapport aux mesures Meservey-Tedrow, la technique de TMR offre l’avantage de
pouvoir e´tudier des filtres a` spin a` plus hautes tempe´ratures et permet en principe de me-
surer des courants polarise´s en spin a` tempe´rature ambiante. Afin de mesurer des effets
de TMR, il faut donc que la jonction pre´sente deux configurations magne´tiques (paralle`le
et antiparalle`le entre les aimantations du filtre a` spin et de l’e´lectrode ferromagne´tique).
Cela impose des contraintes sur le choix de l’e´lectrode FM. Dans la pratique, l’obtention
des deux e´tats magne´tiques peut ne´cessiter d’inse´rer une couche supple´mentaire afin d’as-
surer un de´couplage magne´tique entre le filtre et l’e´lectrode FM. De plus, comme dans
le cas des jonctions tunnel magne´tiques classiques, il est important de choisir un me´tal
ferromagne´tique dont les proprie´te´s de polarisation en spin sont bien connues, afin de
pouvoir caracte´riser l’efficacite´ de filtrage de spin de la barrie`re. A ce titre, les me´taux de
transition 3d sont souvent utilise´s comme analyseur de spin.
La premie`re description the´orique d’une jonction tunnel de type ” filtre a` spin ” a
e´te´ propose´e par Saffarzadeh [50] dans le cadre d’un mode`le d’e´lectrons libres, similaire
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Figure 1.9 – De´pendance de la TMR en fonction de la tension applique´e dans un filtre a` spin, calcule´e
par Saffarzadeh [50] dans le syste`me mode`le Al/Eus/Fe pour deux e´paisseurs (d) de barrie`re tunnel EuS.
a` celui de Slonczewski, en introduisant une interaction d’e´change dans la barrie`re. En
supposant toujours la conservation du spin pendant le transport tunnel, Saffarzadeh uti-
lisa la me´thode des matrices de transfert pour calculer les coefficients de transmission
tunnel de´pendant du spin. Il e´tudia le syste`me mode`le Al/EuS/Fe dans lequel EuS sert
de barrie`re tunnel ferromagne´tique et Fe d’e´lectrode FM. Saffarzadeh pre´dit ainsi une
proprie´te´ inte´ressante des syste`mes de type ” filtre a` spin ” M/FS/FM, a` savoir que
l’amplitude de la TMR augmente avec la tension applique´e jusqu’a` une certaine valeur
au-dela` de laquelle la TMR diminue. La de´pendance calcule´e de la TMR en fonction de
la tension est repre´sente´e sur la figure 1.9. L’augmentation de la TMR avec la tension
applique´e est une caracte´ristique inte´ressante des filtres a` spin puisqu’une e´volution op-
pose´e est observe´e dans les jonctions tunnel classiques. Dans les jonctions tunnel conven-
tionnelles, la TMR de´croˆıt habituellement lorsque la tension applique´e augmente [51].
Cela est ge´ne´ralement attribue´ a` l’excitation de magnons a` l’interface entre la barrie`re
et l’e´lectrode ferromagne´tique, induisant une perte de l’information de spin des e´lectrons
[52, 53]. L’augmentation de la TMR avec la tension, pre´dite dans les jonctions tunnel de
type ” filtre a` spin ”, s’explique par la se´paration en e´nergie des bandes de conduction
selon le spin, produisant des hauteurs de barrie`re diffe´rentes pour les e´lectrons de spin ”
up ” et ” down ”. Pour une valeur suffisante de tension applique´e, les e´lectrons dont la
direction de spin correspond a` la plus faible hauteur de barrie`re (spin ” up ” pour EuS)
traversent facilement la barrie`re puisque la bande de conduction qui leur est associe´e (de
spin ” up ” pour EuS) s’approche du niveau de Fermi. Le transport ne se fait alors plus
par effet tunnel direct pour ces e´lectrons, mais selon un me´canisme de transport tunnel
indirect appele´ re´gime Fowler-Nordheim [54]. La probabilite´ de passage de ces e´lectrons
a` travers la barrie`re tunnel augmente donc par rapport a` celle des e´lectrons de spin op-
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pose´. Il en re´sulte une augmentation de la TMR avec la tension. Pour des tensions plus
e´leve´es, la bande de conduction de l’autre direction de spin (spin ” down ” pour EuS)
s’approche e´galement du niveau de Fermi. Lorsque les e´lectrons de spin oppose´ peuvent
e´galement traverser la barrie`re par leur bande de conduction associe´e, la TMR commence
a` diminuer. Cette de´croissance de la TMR provient e´galement des excitations de magnons
comme dans les jonctions tunnel classiques. L’augmentation de la TMR a` faible tension
est donc une signature d’un effet de filtrage de spin par une barrie`re magne´tique.
1.2.3 Double filtre a` spin
Dans les jonctions tunnel magne´tiques de type ” filtre a` spin ”, une e´lectrode ferro-
magne´tique conventionnelle est utilise´e comme de´tecteur de spin. On peut alors imaginer
un dispositif de magne´to-re´sistance uniquement base´ sur des filtres a` spin, sans avoir a`
utiliser d’e´lectrodes ferromagne´tiques. Worledge et Geballe [55] propose`rent un tel dispo-
sitif, qualifie´ de ” double filtre a` spin ”, ayant le potentiel de ge´ne´rer des effets de TMR
encore plus e´leve´s que dans les jonctions tunnel de type ” simple filtre ”. Dans leur mode`le,
Worledge et Geballe proposent un syste`me comportant deux e´lectrodes non magne´tiques
se´pare´es par deux barrie`res tunnel magne´tiques adjacentes (filtres a` spin FS1 et FS2). Une
repre´sentation sche´matique de ce syste`me est donne´e sur la figure 1.10 en supposant que
les deux filtres a` spin posse`dent une hauteur de barrie`re plus faible pour les e´lectrons de
spin ” up ”. Dans la configuration paralle`le, les e´lectrons de spin ” up ” rencontrent une
hauteur de barrie`re plus faible que les e´lectrons de spin ” down ”. Dans ce cas, le courant
tunnel pre´sente une forte polarisation positive. Inversement, lorsque les deux filtres a` spin
sont en configuration antiparalle`le, les hauteurs de barrie`re de spin ” up ” et ” down ”
sont inverse´es dans les deux filtres, si bien que la probabilite´ de passage des e´lectrons est
tre`s faible quel que soit leur spin. D’apre`s ce mode`le, la de´pendance exponentielle de la
transmission tunnel avec la hauteur de barrie`re devrait produire de tre`s forts effets de
TMR lorsque les deux filtres a` spin passent de l’e´tat P a` l’e´tat AP, pouvant atteindre
105% [55, 56].
La re´alisation pratique de doubles filtres a` spin s’accompagne de plusieurs contraintes
sur le choix des barrie`res tunnel magne´tiques, une des principales e´tant l’obtention d’un
de´couplage magne´tique entre les deux filtres a` spin directement en contact. Dans le
but d’obtenir des retournements d’aimantations inde´pendants dans les deux filtres, il
est ne´cessaire de choisir des mate´riaux ayant des champs coercitifs diffe´rents, la direc-
tion d’aimantation d’une des deux couches restant alors fixe´e. En re´alite´, lorsque deux
couches magne´tiques sont en contact, il y a de fortes probabilite´s d’observer un couplage
magne´tique entre les deux. Le choix des mate´riaux constituant les deux filtres a` spin est
donc critique. Afin de s’affranchir des effets de couplages, une possibilite´ est d’inse´rer une
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Figure 1.10 – Repre´sentation sche´matique d’une jonction tunnel de type ” double filtre a` spin ”
propose´e par Worledge et Geballe [55], dans les e´tats magne´tiques paralle`le et antiparalle`le. FS1 et FS2
correspondent aux deux barrie`res tunnel filtre a` spin. La premie`re posse`de une aimantation pouvant eˆtre
retourne´e, alors que la seconde est fixe´e.
couche non magne´tique entre les deux filtres a` spin. Une autre contrainte est de re´aliser
des films ultraminces de haute qualite´ et qui pre´sentent les proprie´te´s physiques requises.
Comme les e´lectrons doivent passer par effet tunnel, l’e´paisseur totale de la barrie`re doit
eˆtre limite´e a` quelques nanome`tres. Dans le cas de doubles filtres, cela impose donc des
e´paisseurs tre`s faibles pour chacune des deux barrie`res tunnel magne´tiques.
Les jonctions tunnel de type ” filtre a` spin ” (simple et double) ont le potentiel de
ge´ne´rer des courants tunnels tre`s fortement polarise´s en spin, permettant d’obtenir des
effets importants de TMR. Toutefois, cela ne´cessite d’utiliser des mate´riaux ayant des
proprie´te´s tre`s spe´cifiques. Pour servir de filtre a` spin, le mate´riau constituant la barrie`re
tunnel magne´tique doit en effet eˆtre ferromagne´tique et isolant. De plus, pour obtenir une
forte polarisation en spin, le filtre doit pre´senter une faible hauteur de barrie`re moyenne
et une grande interaction d’e´change (forte se´paration des barrie`res selon le spin). D’autre
part, il doit eˆtre e´labore´ en film tre`s mince de haute qualite´ et conserver les proprie´te´s phy-
siques requises a` des e´paisseurs tunnel (de seulement quelques nanome`tres). En vue d’ap-
plications, il est donc inte´ressant de trouver des mate´riaux remplissant tous ces crite`res a`
tempe´rature ambiante. Nous allons voir dans la partie suivante que le choix des mate´riaux
pouvant servir de filtre a` spin est en re´alite´ limite´.
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1.3 Etat de l’art sur le filtrage de spin
Jusqu’a` pre´sent, seulement trois classes de mate´riaux ont permis d’observer un effet
de filtrage de spin : les chalcoge´niures d’europium (EuS, EuSe, EuO), les pe´rovskites
(BiMnO3) et les ferrites (NiFe2O4 et CoFe2O4). Cette partie reprend les principaux
re´sultats de filtrage de spin obtenus par ces mate´riaux.
1.3.1 Les chalcoge´niures d’europium
1.3.1.1 Simple filtre a` spin
Des effets de filtrage de spin ont e´te´ de´montre´s expe´rimentalement dans des simples
barrie`res tunnel de EuS, EuSe et EuO.
EuS
Mesures Meservey-Tedrow La premie`re mesure directe d’un effet de filtrage de
spin a e´te´ faite en 1988 par la technique Meservey-Tedrow dans des jonctions Al/EuS/Al
[8]. Cela explique pourquoi la majorite´ des e´tudes the´oriques portent sur le filtre a` spin
EuS. Une polarisation en spin de 80% a e´te´ de´termine´e a` 0.4 K a` partir des courbes
dI/dV mesure´es. La figure 1.11(a) repre´sente les mesures Meservey-Tedrow re´alise´es sur
le syste`me a` 0.4 K sous un champ magne´tique nul ou de 0.07 T. Dans la jonction tun-
nel Al/EuS/Al, le film supraconducteur est directement en contact avec la couche ferro-
magne´tique, si bien qu’un champ d’e´change interne apparaˆıt dans le film d’Al en raison
de l’interaction d’e´change avec les cations Eu2+ fortement ferromagne´tiques (µ=7-8µB).
Le film supraconducteur d’e´paisseur d ressent un champ d’e´change uniforme qui agit sur
le spin des e´lectrons, dans le cas ou` l’e´paisseur du film est plus faible que la longueur de
cohe´rence du supraconducteur (ξ) (figure 1.11(a)). Ce champ d’e´change interne produit
une leve´e de de´ge´ne´rescence dans la densite´ d’e´tats des quasi-particules du supraconduc-
teur, de telle sorte qu’on observe l’effet d’une interaction Zeeman meˆme en l’absence de
champ magne´tique exte´rieur applique´ [8]. Ce champ d’e´change interne a e´galement pour
effet de diminuer la valeur du champ magne´tique critique dans le film d’Al, comme on
peut le voir sur la courbe (figure 1.11(a) en pointille´s) mesure´e a` un champ magne´tique
de seulement 0.15 T. Le champ magne´tique effectif dans la couche d’Al, induit par le
film ferromagne´tique de EuS, est en re´alite´ bien supe´rieur au champ magne´tique exte´rieur
applique´. Comme l’interaction Zeeman correspond a` 2µBH0, il est possible de de´terminer
le champ effectif H0 d’apre`s l’analyse des courbes dI/dV obtenues. Par exemple, pour un
champ magne´tique exte´rieur de 0.07 T, le champ magne´tique effectif H0 vaut en re´alite´
3.46 T.
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Figure 1.11 – Expe´riences de transport tunnel polarise´ en spin dans des barrie`res de EuS. (a)
Courbes dI/dV mesure´es a` 0.4 K par la technique Meservey-Tedrow dans une jonction filtre de spin
Al/EuS(2.5 nm)/Al [8]. La densite´ d’e´tats de quasi-particules dans le film d’Al supraconducteur montre
la pre´sence d’une interaction d’e´change avec la couche de EuS, mise en e´vidence par une augmenta-
tion de la leve´e de de´ge´ne´rescence par effet Zeeman sur les courbes a` 0 T et 0.07 T. (b) Evolution des
re´sistances des jonctions avec la tempe´rature, confirmant un effet de filtrage de spin par les barrie`res de
EuS en-dessous de la tempe´rature Tc (∼15 K) [57].
La signature d’un effet de filtrage de spin par EuS a aussi e´te´ observe´e a` partir de
l’e´volution des re´sistances des jonctions avec la tempe´rature [57] (figure 1.11(b)). Pour
des tempe´ratures supe´rieures a` la tempe´rature de Curie de EuS (Tc=16.6 K), on observe
le comportement caracte´ristique des semi-conducteurs, a` savoir une augmentation des va-
leurs de re´sistances lorsque la tempe´rature diminue. Par contre, pour des tempe´ratures
infe´rieures a` Tc, les re´sistances des jonctions baissent avec la tempe´rature. Ce compor-
tement peut s’expliquer par l’augmentation de l’interaction d’e´change dans la bande de
conduction a` basse tempe´rature, produisant un abaissement de la hauteur de barrie`re Φ↑,
et ainsi une diminution de re´sistance. Dans les jonctions a` base de EuS, une baisse de
65% de la re´sistance par rapport a` la valeur mesure´e a` Tc a ainsi e´te´ observe´e a` basses
tempe´ratures, indiquant un effet de filtrage de spin du fait de l’interaction d’e´change dans
la bande de conduction des barrie`res de EuS.
Mesures de TMR En 2002, Leclair et al. e´tudie`rent l’efficacite´ de filtrage de spin
des barrie`res de EuS par des mesures de TMR [58]. Ces travaux constituent une avance´e
majeure dans le de´veloppement des filtres a` spin puisqu’il s’agit de la premie`re inte´gration
d’une barrie`re de type ” filtre a` spin ” dans une jonction tunnel magne´tique. Dans des
jonctions tunnel Al/EuS(5 nm)/Gd, une TMR de pre`s de 100% a e´te´ mesure´e a` 2 K (figure
1.12(a)), correspondant a` une polarisation en spin PFS de 87%. La valeur de PFS obtenue
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Figure 1.12 – Mesures de TMR dans des jonctions tunnel magne´tiques a` base de EuS. (a) Mesures
de TMR re´alise´es a` 2 K, 7 K et 30 K en appliquant une tension de 5 mV dans une jonction tunnel filtre a`
spin Al/EuS/Gd [58]. (b) Mesures de TMR en fonction de la tension applique´e dans des jonctions tunnel
Al/EuS/Al2O3/Co comportant des barrie`res de EuS de diffe´rentes e´paisseurs [59]. Les courbes TMR(V)
se de´composent en trois re´gimes : (I) le re´gime tunnel direct a` travers la barrie`re EuS/Al2O3, (II) le
re´gime Fowler-Nordheim pour les e´lectrons de spins ↑, produisant une augmentation de la TMR(V), (III)
le re´gime Fowler-Nordheim pour les deux directions de spin, menant a` une diminution de la TMR avec
la tension applique´e.
par Leclair et al. est donc en accord avec les pre´ce´dentes mesures de Meservey-Tedrow.
Les effets de TMR diminuent ensuite fortement a` plus hautes tempe´ratures et finissent
par disparaˆıtre au-dessus de la tempe´rature de Curie de EuS.
Plus re´cemment, Nagahama et al. e´tudie`rent des jonctions tunnel filtres a` spin Al/EuS/
Al2O3/Co et observe`rent pour la premie`re fois une augmentation de la TMR avec la ten-
sion V applique´e [59]. Ces re´sultats correspondent a` la premie`re observation expe´rimentale
de la signature du filtrage de spin pre´dite par Saffarzadeh dans des jonctions tunnel de type
filtres a` spin. Dans les jonctions tunnel de Nagahama, les courbes TMR(V) repre´sente´es
sur la figure 1.12(b) se de´composent en trois re´gimes selon la valeur des tensions ap-
plique´es. Pour de faibles tensions applique´es (infe´rieures a` 0.8 V), les e´lectrons de spin ↑
et ↓ traversent la barrie`re EuS/Al2O3 par effet tunnel direct (re´gime I). Un second re´gime
tunnel (II) apparaˆıt ensuite lorsque la tension est suffisante (a` partir de ±0.8 V) pour
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que les e´lectrons de spin ↑ passent a` travers la bande de conduction de EuS. Ce re´gime,
de type Fowler-Nordheim, est caracte´rise´ par une augmentation de la TMR avec la ten-
sion. Finalement, pour des tensions encore plus e´leve´es, la bande de conduction de spin
↓ passent e´galement par le niveau de Fermi (re´gime III), si bien que les e´lectrons de spin
↓ traversent aussi la barrie`re par leur bande de conduction. La TMR de´croˆıt alors avec
la tension applique´e. A partir des courbes TMR(V), il est possible d’extraire quantitati-
vement les parame`tres de la barrie`re. Ainsi, la tension a` laquelle commence le re´gime II
indique la plus faible hauteur de barrie`re (Φ ↑=0.8 eV pour EuS). La plage de tensions
correspondant au re´gime Fowler-Nordheim pour une direction de spin renseigne e´galement
sur l’amplitude de l’interaction d’e´change (2∆Φex). Nagahama et al. ont obtenu une valeur
expe´rimentale beaucoup plus faible que la valeur the´orique (2∆Φex=0.36 eV), de´termine´e
par des calculs de structure de bandes, en raison de la contribution des magnons a` ten-
sions e´leve´es. Les travaux de Nagahama et al. ont ainsi montre´ qu’il est possible d’extraire
directement des informations quantitatives sur les parame`tres des barrie`res filtres a` spin,
a` partir des courbes expe´rimentales TMR(V).
EuSe
EuSe est le deuxie`me chalcoge´niure d’europium qui a e´te´ conside´re´ pour le filtrage
de spin [60]. Son comportement est assez diffe´rent de celui de EuS, puisque EuSe est un
mate´riau antiferromagne´tique a` champ magne´tique nul. Ne´anmoins, EuSe posse`de un dia-
gramme de phases magne´tiques tre`s inte´ressant car il passe d’un e´tat antiferromagne´tique
a` un e´tat ferrimagne´tique a` faible champ, et a` un e´tat ferromagne´tique a` fort champ.
Autrement dit, une interaction d’e´change se de´veloppe dans la bande de conduction de
EuSe sous l’application d’un champ magne´tique. Cela est sche´matise´ sur la figure 1.13(a).
Il en re´sulte ainsi une augmentation de la polarisation en spin du courant tunnel PFS
avec le champ magne´tique, passant de 0% a` pre`s de 100% a` 1.2 T (figures 1.13(b) et (c)).
L’interaction d’e´change de la bande de conduction produite par le champ magne´tique s’ac-
compagne ainsi d’une diminution de la re´sistance des jonctions avec le champ magne´tique
applique´ (figure 1.13(c)). Ce re´sultat de Moodera et al. constitue la premie`re mesure
expe´rimentale d’un courant totalement polarise´ en spin dans une jonction tunnel de type
filtre a` spin.
EuO
EuS et EuSe sont des filtres a` spin pouvant ge´ne´rer de fortes polarisations en
spin, mais leur faible tempe´rature d’ordre magne´tique (Tc
EuS=16.6 K et TN
EuSe=4.6 K)
restreint leur utilisation a` des tempe´ratures proches de l’he´lium liquide. Afin d’obtenir des
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a) b) c)
Figure 1.13 – (a) Repre´sentation sche´matique de l’interaction d’e´change dans la bande de conduc-
tion de EuSe, induisant une hauteur de barrie`re de´pendante du spin qui est diffe´rente selon le champ
magne´tique applique´. (b) Courbes de conductance dI/dV mesure´es a` 0.4 K dans une jonction Ag/EuSe/Al,
en appliquant diffe´rentes valeurs de champ magne´tique. (c) Evolution de la polarisation du courant tunnel
et de la re´sistance des jonctions Ag/EuSe/Al en fonction du champ magne´tique applique´. D’apre`s [60].
effets de filtrage de spin a` des tempe´ratures plus e´leve´es, T.S. Santos et J. S. Moodera ont
cherche´ a` e´laborer des filtres a` spin a` base de l’oxyde EuO, qui a l’avantage de pre´senter une
tempe´rature de Curie plus e´leve´e (69 K) et une plus forte valeur d’interaction d’e´change
(2∆Φex=0.54 eV). L’e´laboration de barrie`res tunnel de EuO de haute qualite´ est plus
difficile que celle de EuS ou EuSe en raison de la forme me´tastable de EuO et de la
formation pre´fe´rentielle de l’oxyde Eu2O3 (plus stable mais non magne´tique). Santos et
Moodera ont montre´ apre`s optimisation de la croissance que l’insertion d’un film de 5 nm
d’e´paisseur d’yttrium entre la barrie`re tunnel et l’e´lectrode permet de stabiliser l’oxyde
d’europium sous la forme EuO. Des mesures de Meservey-Tedrow ont e´te´ re´alise´es sur
des jonctions tunnel Al(10 nm)/Y(5 nm)/EuO(4.5 nm)/Al(4.2 nm) et ont re´ve´le´ un effet
de filtrage de spin par les barrie`res de EuO, avec une polarisation en spin de 29% [10].
Ces mesures sont repre´sente´es sur la figure 1.14(a). Comme dans le cas de EuS et EuSe,
l’interaction d’e´change entre la barrie`re tunnel magne´tique et le film supraconducteur d’Al
produit une se´paration de la densite´ d’e´tats par effet Zeeman meˆme a` champ magne´tique
nul.
Plus re´cemment, l’e´tude de l’e´volution des re´sistances des jonctions Al/Y/EuO/Al avec
la tempe´rature [61], ainsi qu’une analyse approfondie de leurs caracte´ristiques courant-
tension [62] ont permis d’e´tudier plus quantitativement les parame`tres des barrie`res tunnel
de EuO. La figure 1.14(b) repre´sente la diminution significative de la re´sistance des jonc-
tions a` des tempe´ratures infe´rieures a` Tc, signature du filtrage de spin par EuO [61].
Santos et al. ont e´galement fait des mesures de TMR dans des jonctions tunnel
magne´tiques a` base de EuO [63], en utilisant une contre-e´lectrode magne´tique de Gd,
de fac¸on analogue aux travaux de LeClair et al. sur les jonctions tunnel a` base de EuS.
Dans des jonctions Cu/EuO/Gd, de fortes valeurs de TMR ont e´te´ mesure´es, atteignant
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a) b) c)
Figure 1.14 – Expe´riences de transport tunnel polarise´ en spin dans des barrie`res de EuO. (a)
Courbes de conductance dI/dV mesure´es a` 0.4 K dans une jonction Al/Y/EuO/Al, de´montrant la
capacite´ de filtrage de spin de EuO [10]. (b) Etude de l’e´volution de la re´sistance des jonctions
Al/Y/EuO/Al avec la tempe´rature, permettant d’extraire les caracte´ristiques des barrie`res tunnel de
EuO [61]. (c) Courbe de magne´to-re´sistance mesure´e a` 8 K dans une jonction tunnel magne´tique
Cr/Cu(5 nm)/EuO(7.5 nm)/Gd(12 nm)/Al(14 nm) sous une tension de 40 mV, donnant une valeur
de TMR de 280% [63].
280% a` faible tension (40 mV). Une courbe de TMR est repre´sente´e sur la figure 1.14(c).
L’augmentation progressive de la re´sistance avec le champ magne´tique correspond au
retournement progressif de l’aimantation du film de Gd, alors que la chute brutale corres-
pond au renversement abrupt de l’aimantation de EuO. En raison de la faible re´manence
des films de Gd et du retournement progressif de leur aimantation, le syste`me EuO/Gd
n’est jamais dans une configuration magne´tique antiparalle`le. La courbe de TMR pre´sente
alors des pics de re´sistance puisqu’il n’y pas d’e´tat antiparalle`le bien de´fini. Des proble`mes
d’instabilite´s dans les jonctions n’ont pas permis d’e´tudier la de´pendance de la TMR avec
la tension applique´e. Des e´tudes re´centes de re´flectivite´ de neutrons polarise´s [64] ont
e´galement mis en e´vidence la pre´sence d’un couplage magne´tique entre les films de EuO
et de Gd, permettant d’expliquer l’allure des courbes de TMR.
1.3.1.2 Double filtre a` spin
L’ide´e des doubles filtres a` spin avait de´ja` e´te´ propose´e en 2000 par Worledge et
Deballe [55], mais aucun re´sultat concret n’a pu eˆtre obtenu jusqu’en 2009 en raison des
difficulte´s pratiques pour re´aliser de tels dispositifs (partie 1.2.3). En 2009, le premier
effet de filtrage de spin par un double filtre a` spin a e´te´ de´montre´ expe´rimentalement par
G. X. Miao, M. Mu¨ller et J. S. Moodera [65]. Ils firent des mesures de TMR en utilisant
deux filtres de EuS compris entre deux e´lectrodes non magne´tiques d’Al, et se´pare´s par
une barrie`re de Al2O3 de 0.6 nm d’e´paisseur servant a` de´coupler magne´tiquement les deux
filtres a` spin. Afin d’obtenir un e´tat magne´tique antiparalle`le bien de´fini, le retournement
d’aimantation des deux films de EuS doit se faire a` des valeurs de champs coercitifs
diffe´rents. Cela a e´te´ possible en e´laborant les deux films de EuS a` des tempe´ratures
diffe´rentes : un film a e´te´ de´pose´ a` la tempe´rature de l’azote liquide (77 K) et l’autre a`
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(d)
Figure 1.15 – Magne´to-re´sistance dans un double filtre a` spin
Al(10 nm)/EuS(1.5 nm)/Al2O3(0.6 nm)/EuS(3 nm)/Al(10 nm) [65]. (a) Evolution avec la ten-
sion applique´e a` 1 K et 4.2 K. La zone grise´e correspond au re´gime tunnel direct dans lequel les gammes
de re´sistances sont tre`s e´leve´es et les mesures bruite´es. (b) Courbe de TMR a` 1 K et 4.2 K sous une
tension de +1.2 V. (c) Evolution de la re´sistance de la jonction (normalise´e) avec la tempe´rature, mesure´e
dans l’e´tat paralle`le, sous une tension de +1.2 V. (d) Courbes TMR(V) obtenues dans des doubles
filtres EuS/Al2O3(0.6 nm)/EuS de diffe´rentes e´paisseurs. Les chiffres de gauche a` droite indiquent les
e´paisseurs des films de bas en haut dans la structure EuS/Al2O3/EuS.
tempe´rature ambiante. Des mesures de cycles d’hyste´re´sis ont re´ve´le´ que ces deux types
de films ont des caracte´ristiques magne´tiques diffe´rentes [66] : les films de´pose´s a` 77 K
ont des renversements d’aimantations plus abrupts et a` des valeurs de champ plus faibles
que les films de´pose´s a` tempe´rature ambiante. Cette diffe´rence peut eˆtre attribue´e a` une
variation du mode de croissance des films.
Des valeurs de TMR atteignant 50% ont e´te´ obtenues a` 1 K dans les doubles filtres
a` spin EuS/Al2O3/EuS. Les figures 1.15(a) et (b) repre´sentent les courbes de TMR et
leur de´pendance avec la tension applique´e, mesure´es a` 1 K et 4.2 K sur un double filtre a`
spin Al(10 nm)/EuS(1.5 nm)/Al2O3(0.6 nm)/EuS(3 nm)/Al(10 nm). La zone grise´e de la
figure 1.15(a) correspond au re´gime tunnel direct. Dans ce re´gime (aux faibles tensions),
les mesures sont tre`s bruite´es en raison des hautes valeurs de re´sistances des jonctions
(de´passant 109Ω). L’augmentation de la TMR avec la tension (figure 1.15(a)) ainsi que la
baisse significative des re´sistances des jonctions en-dessous de la tempe´rature de Curie de
EuS (figure 1.15(c)) prouvent l’effet de filtrage de spin a` travers EuS/Al2O3/EuS. Dans
cette jonction, le film de EuS du haut est plus e´pais que le film du bas, ce qui induit
une plus grande valeur de TMR pour les tensions positives (quand les e´lectrons vont du
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haut vers le bas de la structure). L’e´volution de la TMR avec la tension pour des doubles
filtres a` spin de diffe´rentes e´paisseurs a e´galement e´te´ e´tudie´e (figure 1.15(d)). Lorsque
les deux filtres de EuS ont une e´paisseur diffe´rente, la courbe est asyme´trique et pre´sente
une TMR plus e´leve´e lorsque les e´lectrons traversent la structure en allant du filtre le plus
e´pais vers le filtre le plus fin.
G. X. Miao et J. S. Moodera propose`rent un mode`le base´ sur l’approximation de
Brillouin, Kramers et Wentzel (approximation BKW) permettant d’e´tudier l’e´volution de
la TMR avec la tension dans des doubles filtres a` spin asyme´triques (en faisant varier
la hauteur, l’e´paisseur et l’interaction d’e´change des barrie`res) [67]. Ils montre`rent que
l’efficacite´ de filtrage de spin et les effets de TMR peuvent eˆtre ame´liore´s en augmentant
l’e´paisseur et l’interaction d’e´change des filtres, ou en baissant leur hauteur de barrie`re. Ils
mirent e´galement en e´vidence l’asyme´trie des courbes TMR(V) qui pre´sentent un pic plus
prononce´ pour une polarite´ de tension, la valeur maximale de TMR e´tant toujours obtenue
lorsque les e´lectrons vont du filtre a` spin le plus efficace (plus e´pais et/ou avec le plus grand
e´cart en e´nergie des bandes de conduction selon le spin) vers le filtre le moins efficace.
Ce mode`le simple permet de reproduire qualitativement les re´sultats expe´rimentaux et
d’expliquer l’origine de l’asyme´trie observe´e des courbes TMR(V) dans les doubles filtres
EuS/Al2O3/EuS.
Dans les doubles filtres a` spin a` base de EuS, les valeurs de TMR atteignant 60% restent
infe´rieures de deux ordres de grandeur aux pre´dictions the´oriques qui ont e´te´ faites sur des
doubles filtres ide´aux. Miao et al. propose`rent plusieurs explications a` cette re´duction de
TMR. Plusieurs facteurs peuvent re´duire l’efficacite´ de filtrage : interfaces non parfaites,
de´fauts dans les barrie`res induisant des e´tats par lesquels le transport peut se faire par
” hopping ”, excitation de phonons ou magnons aux fortes tensions utilise´es provoquant
une perte de l’orientation des spins. Dans les doubles filtres a` spin (constitue´s de trois
barrie`res), les grandes e´paisseurs de barrie`res tunnel rendent impossible un transport
tunnel en une seule e´tape. Cela apparaˆıt donc eˆtre le facteur limitant pour obtenir de
fortes valeurs de TMR dans des doubles filtres a` spin.
Pour re´sumer, les travaux de Miao et al. ont montre´ qu’il est possible de re´aliser des
doubles filtres a` spin a` condition d’optimiser les proprie´te´s des films ultraminces a` des
e´paisseurs infe´rieures a` 3 nm et de trouver un moyen d’obtenir des e´tats magne´tiques
paralle`le et antiparalle`le bien de´finis entre les deux filtres.
1.3.2 Les pe´rovskites
Le principal inconve´nient des filtres a` spin a` base de chalcoge´niures d’europium est leur
faible tempe´rature de Curie, limitant les effets de filtrage de spin aux basses tempe´ratures.
Des recherches ont alors e´te´ faites pour trouver des mate´riaux isolants et ferromagne´tiques
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Figure 1.16 – Courbes de magne´to-re´sistance mesure´es dans des jonctions tunnel de type filtre a`
spin a` base de barrie`res pe´rovskites [11]. (a) Courbe de TMR a` 10 mV, de´pendance avec la tension et
caracte´ristique courant-tension a` 3 K d’une jonction LSMO(25 nm)/STO(1 nm)/BMO(3.5 nm)/Au. (b)
Evolution des effets de magne´to-re´sistance de cette meˆme jonction avec la tempe´rature. (c) Courbe de
TMR obtenue a` 4 K et 10 mV dans une jonction LSMO(25 nm)/STO(1.6 nm)/LBMO(4 nm)/Au [68].
a` plus hautes tempe´ratures. Dans la famille des pe´rovskites, BiMnO3 a suscite´ un vif
inte´reˆt en raison de sa tempe´rature de Curie de 105 K et sa possible e´laboration en films ul-
traminces de bonne qualite´. Des films de quelques nanome`tres d’e´paisseur ont e´te´ e´labore´s
par Gajek et al. et utilise´s comme barrie`res tunnel magne´tiques avec des e´lectrodes de
La2/3Sr1/3MnO3 et Au [11]. Comme dans le cas de EuS et EuO, des mesures de TMR ont
de´montre´ un effet de filtrage de spin par BiMnO3. Une TMR atteignant 50% a` 3 K (figure
1.16(a)) a e´te´ mesure´e dans des jonctions tunnel La2/3Sr1/3MnO3/SrTiO3/ BiMnO3/Au
(LSMO/STO/BMO/Au) en utilisant une barrie`re de STO de 1 nm d’e´paisseur afin de
de´coupler magne´tiquement les deux films (LSMO et BMO). En utilisant le mode`le de
Jullie`re (e´quation 1.18) et en prenant une polarisation en spin de 90% pour l’e´lectrode
de LSMO [30], une polarisation en spin PFS de 22% a e´te´ obtenue pour BMO a` partir
des mesures de TMR. Le signe positif de la polarisation en spin est cohe´rent avec la plus
faible hauteur de barrie`re attendue pour les e´lectrons de spin ” up ”. Comme on peut le
voir sur la figure 1.16(a), la TMR de ces filtres a` spin de´croˆıt avec la tension applique´e,
contrairement a` ce qui est attendu pour un filtre a` spin. Une augmentation de la TMR
avec la tension avait e´te´ pre´dite par Saffarzadeh et observe´e dans les simples et doubles
filtres a` spin a` base de EuS. Cela semble sugge´rer la pre´sence de de´fauts dans les barrie`res
de BMO, qui peuvent ge´ne´rer des processus de ” spin-flip ” et ainsi masquer l’effet de
filtrage de spin dans la TMR(V). De plus, comme on peut l’observer sur la figure 1.16(b),
l’amplitude de la TMR diminue fortement quand la tempe´rature augmente et disparaˆıt
comple`tement autour de 60 K, c’est-a`-dire pour des tempe´ratures bien infe´rieures a` Tc.
Cette disparition rapide des effets de TMR a e´te´ attribue´e a` une diminution de la coerci-
vite´ des films de BMO quand la tempe´rature augmente, ainsi qu’a` une re´duction probable
de la tempe´rature de Curie en films minces par rapport a` la valeur du mate´riau massif
(105 K). Cette baisse de Tc est en accord avec les faibles valeurs d’aimantation a` satura-
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tion des films de 3 nm d’e´paisseur, qui n’atteignent que la moitie´ de la valeur du mate´riau
massif (3.6 µB par formule unite´). On observe e´galement sur la figure 1.16(b) que la
re´sistance des jonctions augmente quand la tempe´rature diminue, ce qui est contraire au
comportement attendu pour un filtre a` spin.
Une ame´lioration notable de l’efficacite´ de filtrage de spin des barrie`res a e´te´ obte-
nue en substituant une partie des cations Bi3+ par des cations La3+, de fac¸on a` former
La0.1Bi0.9MnO3 (LBMO) [68, 69, 70]. Des valeurs de TMR plus e´leve´es ont ainsi e´te´ me-
sure´es dans des jonctions tunnel comportant des e´lectrodes de LSMO, avec ou sans la
barrie`re de STO. La figure 1.16(c) repre´sente une courbe de TMR atteignant 81% dans
une jonction LSMO/STO/LBMO/Au. Cette valeur correspond a` une polarisation en spin
de 35% pour LBMO. L’ame´lioration de l’efficacite´ de filtrage de spin de LBMO par rap-
port a` BMO a e´te´ attribue´e a` une ame´lioration de la qualite´ des films. Les jonctions a` base
de LBMO pre´sentent cette fois-ci une diminution de leur re´sistance avec la tempe´rature,
ce qui confirme la meilleure qualite´ des barrie`res. Ne´anmoins, comme dans le cas de BMO,
les effets de TMR disparaissent en-dessous de 100 K.
1.3.3 Les ferrites
Les recherches les plus re´centes portent sur les ferrites de structure spinelle. Ces
mate´riaux posse`dent les proprie´te´s magne´tiques et e´lectroniques requises pour servir de
filtres a` spin a` tempe´rature ambiante. Les ferrites de structure spinelle sont une classe
d’oxydes de formule ge´ne´rale XFe2O4 dans laquelle X est un cation divalent de me´tal de
transition, tel que Fe2+, Mn2+, Ni2+ ou Co2+. A l’exception de Fe3O4, qui a largement
e´te´ e´tudie´ en tant qu’e´lectrode demi-me´tallique dans des jonctions tunnel classiques [71],
MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 sont des mate´riaux isolants et ferrimagne´tiques dont les
tempe´ratures de Curie sont bien au-dessus de 300 K. A ce jour, des effets de filtrage de spin
ont de´ja` e´te´ de´montre´s dans NiFe2O4 a` basses tempe´ratures (T≤140 K) et dans CoFe2O4
a` tempe´rature ambiante. Dans cette partie, nous pre´sentons un bilan des re´sultats de
filtrage de spin qui ont e´te´ obtenus avec des barrie`res tunnel de ferrites.
NiFe2O4
Le premier effet de filtrage de spin par une barrie`re de ferrite a e´te´ de´montre´
par Lu¨ders et al. en faisant des mesures de TMR dans des jonctions tunnel de type
LSMO/NiFe2O4/Au [12]. Lu¨ders et al. ont montre´ que les proprie´te´s physiques des films
ultraminces de NiFe2O4(001) sont tre`s sensibles aux conditions de croissance, en particulier
a` leur e´tat d’oxydation. En effet, selon la pression d’oxyge`ne utilise´e lors de la croissance,
les films peuvent passer d’un comportement me´tallique [72, 73] a` isolant [12]. Ces re´sultats
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Figure 1.17 – (a) Courbe de magne´to-re´sistance mesure´e a` 4 K dans une jonction
LSMO/NiFe2O4(5 nm)/Au, correspondant a` une TMR de 40% et a` une polarisation en spin de 19%
pour NiFe2O4. La caracte´ristique courant-tension est indique´e en insert. [12] (b) Evolution de la TMR
avec la tempe´rature pour une jonction LSMO/NiFe2O4/Au avec (cercles) et sans (carre´s) barrie`re de
STO a` l’interface LSMO/NiFe2O4(5 nm) [12]. (c) De´pendance de la TMR avec la tension applique´e pour
une jonction LSMO/STO/NiFe2O4/Au a` 4 K [74].
ont ainsi permis de mettre en e´vidence le roˆle critique de l’oxydation pour optimiser les
proprie´te´s des films afin de les utiliser comme barrie`res tunnel.
La figure 1.17(a) repre´sente une courbe de magne´to-re´sistance mesure´e a` 4 K dans
une jonction tunnel LSMO/NiFe2O4/Au. A partir de la formule de Jullie`re et en prenant
une polarisation de 90% pour l’e´lectrode LSMO, une polarisation en spin PFS de +19% a
e´te´ de´termine´e pour NiFe2O4. Des valeurs de TMR atteignant 50% (correspondant a` une
polarisation en spin de +22%) ont pu eˆtre obtenues a` basses tempe´ratures en inse´rant une
barrie`re de STO entre LSMO et NiFe2O4. Dans les deux cas, les effets de TMR diminuent
fortement lorsque la tempe´rature augmente (figure 1.17(b)), et disparaissent au-dessus
de 140 K, c’est-a`-dire bien en-dessous de la tempe´rature de Curie de NiFe2O4 (850 K).
Cette disparition de la TMR pourrait provenir d’une re´duction de la coercivite´ des films
de NiFe2O4 a` plus hautes tempe´ratures ou d’une baisse de la tempe´rature de Curie de
LSMO en surface en raison d’un e´cart a` la stœchiome´trie a` l’interface LSMO/NiFe2O4. La
pre´sence de de´fauts dans la barrie`re et/ou aux interfaces pourrait e´galement donner lieu
a` des me´canismes de transport sans conservation du spin (e´tats de de´fauts, spin flip), qui
seraient alors responsables d’une baisse de la TMR a` plus hautes tempe´ratures. D’autre
part, les jonctions tunnel a` base de NiFe2O4 pre´sentaient toutes une baisse de la TMR
avec la tension applique´e, de la meˆme fac¸on que pour les barrie`res de BMO. Un exemple
est donne´ sur la figure 1.17(c). Une fois de plus, cette e´volution n’est pas celle attendue
dans le cas d’un filtre a` spin. La pre´sence de de´fauts pourrait a` nouveau expliquer cette
diminution de la TMR avec la tension.
Il est important de mentionner que le signe positif obtenu pour la polarisation PFS est
en contradiction avec les calculs de structure de bandes de NiFe2O4 [75], qui pre´disent une
hauteur de barrie`re plus faible pour les e´lectrons de spin ” down ” et par conse´quent une
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polarisation ne´gative. Ce raisonnement est base´ sur le mode`le simple du filtrage de spin
de´termine´ par l’e´cart entre les hauteurs de barrie`re selon le spin. Comme nous l’avions
mentionne´, ce mode`le ne permet pas de rendre compte de tous les re´sultats expe´rimentaux
de transport tunnel polarise´ en spin. D’autres facteurs peuvent intervenir dans la pola-
risation en spin du courant tunnel (effet des interfaces, filtrage par effet de syme´trie, ...)
et comme l’avait mentionne´ Mazin, la polarisation en spin du courant tunnel de´pend des
masses effectives pour les deux directions de spin (e´quation 1.13). Comme les ferrites
posse`dent une structure de bandes complexe et de´pendante du spin, les masses effectives
pour les fonctions d’ondes peuvent eˆtre tre`s diffe´rentes pour les orientations de spin ↑
et ↓, si bien qu’il est difficile de pre´voir quelle type de fonction d’onde sera transmise
pre´fe´rentiellement a` travers la barrie`re tunnel. Des calculs de structure de bandes plus
complexes seraient donc utiles pour pre´dire la polarisation en spin re´elle des barrie`res de
ferrites. Pour expliquer le signe positif de la polarisation mesure´e, Lu¨ders et al. sugge´re`rent
une masse effective plus faible pour les e´lectrons de spin ↑ (m∗↑ < m∗↓) [12], qui pourrait
l’emporter sur l’influence des hauteurs de barrie`res. Ils propose`rent un mode`le complexe en
introduisant une de´pendance des coefficients d’atte´nuation avec l’e´nergie pour les e´lectrons
de spin ↑ et ↓ [74], permettant d’obtenir une polarisation positive ainsi qu’une diminution
de la TMR avec la tension. En conclusion, l’origine du signe de la polarisation ainsi que sa
de´pendance avec la tension reste donc peu compris. Ne´anmoins, ces re´sultats sugge`rent a`
nouveau que la diffe´rence en e´nergie des bandes de conduction selon le spin ne de´termine
pas a` elle seule la polarisation en spin du courant tunnel obtenue par filtrage de spin.
Pour conclure sur les effets de filtrage de spin par NiFe2O4, je mentionnerai les travaux
re´cents de Nelson-Cheeseman et al. [76] qui ont inte´gre´ des barrie`res de NiFe2O4 dans des
jonctions tunnel comportant deux e´lectrodes magne´tiques. Dans des structures tricouches
de type LSMO/NiFe2O4/Fe3O4, des effets de TMR de -14% ont e´te´ mesure´s a` 80 K.
Ces effets disparaissent a` nouveau a` plus hautes tempe´ratures et sont ici difficilement
interpre´tables en raison de l’existence de 3 films magne´tiques dans ce type de jonctions
tunnel.
L’ensemble des re´sultats de transport tunnel polarise´ en spin dans des jonctions tunnel
a` base de NiFe2O4 montrent l’importance cruciale de la qualite´ des films ultraminces de
ferrites en vue d’obtenir des effets de filtrage de spin a` haute tempe´rature, et si possible
a` tempe´rature ambiante.
CoFe2O4
CoFe2O4 est le seul mate´riau ayant donne´ des effets de filtrage de spin a` tempe´rature
ambiante. A partir de 2006, des films ultraminces de CoFe2O4 ont e´te´ inte´gre´s comme
barrie`res tunnel dans des jonctions de type filtre a` spin.
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Figure 1.18 – Courbes de TMR mesure´es sur une jonction tunnel de type
Pt(20 nm)/CoFe2O4(3 nm)/Al2O3(1.5 nm)/Co(10 nm) [13]. (a) Mesure re´alise´e a` 2 K avec une
tension applique´e de 200 mV. (b) De´pendance de la TMR avec la tension, a` 2 K et 290 K. (c) Courbe
de TMR obtenue a` 290 K et 200 mV. Un agrandissement a e´te´ fait en insert sur le retournement de Co.
Chapline et al. ont e´tudie´ par des mesures au microscope a` force atomique a` pointe
conductrice (CT-AFM) des barrie`res de CoFe2O4 inse´re´es entre des e´lectrodes de Fe3O4
et Au [77]. Ils ont mesure´ localement les caracte´ristiques courant-tension des films et en
ont extrait certains parame`tres de la barrie`re en utilisant un mode`le base´ sur l’e´quation
de Simmons, et permettant de traiter les courbes I(V) dans des syste`mes comportant
plusieurs couches. Par cette me´thode indirecte, ils ont obtenu une TMR de -25% a`
tempe´rature ambiante. Toujours par des mesures courant-tension, Chen et al. ont ob-
tenu une TMR de 20% a` 5 K sur des films de LSMO/CoFe2O4 [78].
La premie`re preuve expe´rimentale d’un effet de filtrage de spin dans des jonctions
tunnel a` base de CoFe2O4(111) a e´te´ apporte´e par Ramos et al. en 2007 [13] dans des
barrie`res de ferrite de cobalt e´labore´es par e´pitaxie par jets mole´culaires au sein de notre
laboratoire. Dans des jonctions e´pitaxie´es de type Pt/CoFe2O4/Al2O3/Co, une TMR de
-18% a e´te´ mesure´e a` 2 K (figure 1.18(a)), correspondant a` une polarisation en spin PFS
de -25% pour CoFe2O4, en utilisant le mode`le de Jullie`re et une polarisation PCo=+40%
[79]. Le signe ne´gatif de la polarisation est en accord avec les calculs de structure de
bandes [75] qui pre´disent une hauteur de barrie`re plus faible pour les e´lectrons de spin
↓. De fac¸on tout a` fait remarquable, Ramos et al. ont mesure´ une augmentation des
valeurs de TMR avec la tension applique´e (figure 1.18(b)), comme cela avait e´te´ pre´dit
par Saffarzadeh [50]. Ces re´sultats constituent donc la deuxie`me observation expe´rimentale
d’une augmentation de la TMR(V) dans des filtres a` spin puisque Nagahama et al. ont
obtenu la meˆme anne´e la signature du filtrage de spin dans des jonctions tunnel a` base de
EuS ([59], figure 1.12(b)). Dans leurs jonctions de type Pt/CoFe2O4/Al2O3/Co, Ramos
et al. ont e´galement mesure´ un effet de TMR a` 290 K (figure 1.18(c)), obtenant ainsi
pour la premie`re fois un courant tunnel polarise´ en spin a` tempe´rature ambiante par effet
de filtrage de spin ! Une polarisation de -4% a e´te´ mesure´e a` 290 K avec une TMR qui
continue a` augmenter avec la tension. La baisse de la polarisation en spin a` plus haute
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tempe´rature a e´te´ explique´e par l’activation thermique des e´lectrons de spin ↑ et ↓ dans
leur bande de conduction respective. Ce sce´nario a e´te´ conforte´ par les faibles valeurs
de hauteur de barrie`re (Φ0) et d’interaction d’e´change (2∆Φex) qui ont e´te´ de´termine´es
expe´rimentalement a` partir des mesures de TMR. L’analyse des de´rive´es secondes des
courbes I(V) a fourni une estimation de la hauteur de barrie`re (Φ0∼60 meV) tandis que
la valeur de ∆Φex a e´te´ de´termine´e a` partir de la tension a` laquelle la TMR commence a`
de´croˆıtre avec la tension (2∆Φex∼100 meV). Ces valeurs restent infe´rieures aux pre´dictions
the´oriques [75], tre`s probablement en raison de la pre´sence de de´fauts dans les barrie`res de
CoFe2O4. L’allure progressive des courbes de magne´to-re´sistance (figures 1.18(a) et (c))
indique que l’e´tat magne´tique antiparalle`le n’est pas bien de´fini. Cela a e´te´ attribue´ a` la
faible re´manence des films ultraminces de CoFe2O4 et au retournement tre`s progressif de
leur aimantation. L’ensemble de ces re´sultats (polarisation ne´gative, TMR(V) croissante,
effet de filtrage a` tempe´rature ambiante) prouve la tre`s grande qualite´ des barrie`res tunnel
de CoFe2O4 e´labore´es par Ramos et al.
Le filtrage de spin par les barrie`res tunnel de CoFe2O4 a e´galement e´te´ e´tudie´ de fac¸on
plus directe par des mesures Meservey-Tedrow. Ramos et al. mirent en e´vidence l’influence
de l’oxydation sur l’efficacite´ de filtrage de spin des barrie`res de ferrites de cobalt [80]. Ils
montre`rent que la polarisation en spin du courant tunnel peut eˆtre sensiblement ame´liore´e
en augmentant la pression d’oxyge`ne lors de la croissance des films. En passant d’une
pression d’oxyge`ne de 0.2 Torr a` 0.26 Torr, la polarisation en spin du courant tunnel a
ainsi pu eˆtre augmente´e de +6% a` +26% a` 0.45 K. Les courbes dI/dV mesure´es pour deux
jonctions Pt/CoFe2O4/Al2O3/Al e´labore´es sous des pressions d’oxyge`ne de 0.24 Torr et
0.26 Torr sont repre´sente´es sur les figures 1.19(a) et (b). De plus, une forte augmentation
de la re´sistance a` basses tempe´ratures a e´te´ observe´e dans les jonctions les moins oxyde´es
(figure 1.19(c)). Ces re´sultats ont montre´ que la pre´sence d’une faible proportion de lacunes
d’oxyge`ne peut significativement modifier les proprie´te´s de transport des barrie`res de
ferrites de cobalt et re´duire dramatiquement leur efficacite´ de filtrage de spin. Nous voyons
encore une fois que la qualite´ de l’oxydation des films minces de ferrites est de´terminante
pour obtenir des effets de filtrage de spin.
Il est important de noter que le signe positif de la polarisation en spin est en contra-
diction avec les pre´ce´dentes mesures de TMR et les pre´dictions the´oriques. Ramos et al.
propose`rent deux explications possibles pour rendre compte de cette diffe´rence. Cette ap-
parente contradiction pourrait eˆtre lie´e a` l’utilisation de l’analyseur de spin Al au lieu de
Co. En raison des syme´tries de sa structure de bandes, l’analyseur Al pourrait de´tecter
pre´fe´rentiellement les e´lectrons de´localise´s de type s-p, induisant alors une polarisation en
spin positive du courant tunnel. Une autre explication pourrait re´sider dans les diffe´rentes
gammes de tensions qui ont e´te´ utilise´es pour faire les deux types de mesures. Du fait
des larges tensions applique´es lors des expe´riences de TMR, les e´lectrons traversaient la
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Figure 1.19 – Courbes de conductance dynamique dI/dV mesure´es par la technique Meservey-Tedrow
a` 0.45 K dans des jonctions tunnel Pt(20 nm)/CoFe2O4(3 nm)/Al2O3(1 nm)/Al(4.2 nm), montrant l’effet
de l’oxydation sur l’efficacite´ de filtrage de spin des barrie`res de CoFe2O4. Elles ont e´te´ e´labore´es dans
des pressions d’oxyge`ne de 0.24 Torr (a) et 0.26 Torr (b). (c) Variation des re´sistances des jonctions (RJ)
a` 4 K selon la pression d’oxyge`ne utilise´e lors de leur de´poˆt. Le rapport entre les re´sistances a` 4 K et
300 K (Rratio=RJ(4 K)/RJ (300 K)) est aussi trace´ en fonction de la pression d’oxyge`ne. D’apre`s [80].
barrie`re selon un re´gime de transport Fowler-Nordheim. Dans ce cas, le transport se fai-
sait par les bandes de conduction de la barrie`re et on comprend bien le roˆle de la densite´
d’e´tats de CoFe2O4 dans la polarisation en spin du courant. Inversement, de tre`s faibles
tensions ont e´te´ applique´es pour faire les mesures de Meservey-Tedrow, si bien que les
e´lectrons passaient par effet tunnel direct a` travers la barrie`re. Dans ce cas, il est pro-
bable que les densite´s de courant de´pendantes du spin soient modifie´es par les e´le´ments
de matrice, e´voque´s par Mazin ([43], page 12). Meˆme si la raison de l’inversion du signe
de la polarisation reste mal comprise, cela renforce l’ide´e qu’il est extreˆmement difficile
de pre´voir l’efficacite´ de filtrage de spin d’une barrie`re tunnel inte´gre´e dans une jonction
de type filtre a` spin.
Rigato et al. [81] ont e´galement e´tudie´ l’efficacite´ de filtrage de spin des barrie`res
de CoFe2O4 en utilisant la re´flexion d’Andreev, qui est une technique de spectroscopie
de contact ponctuel. Je ne de´taillerai pas ici cette me´thode, qui consiste a` mettre en
contact une pointe supraconductrice avec la surface du mate´riau magne´tique a` analyser
et a` mesurer le courant tunnel traversant la jonction tunnel ponctuelle ainsi constitue´e.
Par cette technique et en utilisant un mode`le pour traiter les donne´es, Rigato et al. ont
mesure´ une polarisation en spin de +13% a` 4.2 K dans des barrie`res de CoFe2O4. Ce
re´sultat reste toutefois difficile a` interpre´ter en raison des calculs qui doivent eˆtre faits
pour analyser les courbes expe´rimentales.
D’autres travaux sur CoFe2O4 ont e´te´ re´cemment effectue´s par Takahashi et al.. Une
polarisation en spin de -44% a` 10 K et de -4.3% a` 300 K a e´te´ observe´e par des mesures
de TMR dans des jonctions tunnel Pt/CoFe2O4/MgO/Co [82]. Par rapport aux re´sultats
de Ramos et al., ces mesures constituent donc une ame´lioration de l’efficacite´ de filtrage
de spin de CoFe2O4 a` basse tempe´rature. A tempe´rature ambiante, les effets de filtrage de
spin restent faibles et aucune augmentation de la TMR avec la tension n’a e´te´ observe´e.
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Table 1.1 – Mate´riaux pour le filtrage de spin (caracte´ristiques the´oriques et valeurs












EuS FM 16.6 7.0 CFC 1.65 0.36 87 [8, 58]
EuSe AF 4.6 7.0 CFC 1.8 — 100 [60]
EuO FM 69.3 7.0 CFC 1.12 0.54 29 [10]
BiMnO3 FM 105 3.6 pe´rovskite — — 22 [11]
NiFe2O4 Ferri-M 850 2.0 spinelle 0.98 1.2 22 (4K) [12], 0 (300K)
CoFe2O4 Ferri-M 793 3.0 spinelle 0.8 1.28 -25 [13], -44 [82], -4 (300K)
MnFe2O4 Ferri-M 573 5.0 spinelle 0.08 3.85 pas d’e´tude
En e´tudiant l’e´volution des re´sistances des jonctions avec la tempe´rature, Takahashi et al.
ont mis en e´vidence l’existence d’un canal de conduction thermiquement active´, lie´ a` la
pre´sence de de´fauts dans les barrie`res de ferrites. Ce me´canisme de transport inde´pendant
du spin pourrait ainsi expliquer la diminution de la TMR a` haute tempe´rature.
Une autre signature de la pre´sence de de´fauts dans les barrie`res tunnel de CoFe2O4 a e´te´
observe´e par Foerster et al. [83] en effectuant des mesures par AFM a` pointe conductrice
sur des films de CoFe2O4. L’analyse des caracte´ristiques courant-tension locales ainsi que
les variations de re´sistance avec l’e´paisseur des films, ont montre´ l’existence d’un canal
de conduction non tunnel, qui ne conserve probablement pas le spin, et qui pourrait ainsi
expliquer les faibles efficacite´s de filtrage de spin obtenues jusqu’alors dans des filtres a`
spin a` base de CoFe2O4.
Les diffe´rents re´sultats de filtrage de spin obtenus jusqu’a` pre´sent dans les chal-
coge´niures d’europium, les pe´rovskites et les ferrites sont re´sume´s dans le tableau 1.1. Leur
structure et leur nature magne´tique (ferromagne´tique FM, antiferromagne´tique AF ou fer-
rimagne´tique Ferri-M) y sont aussi indique´es, de meˆme que les valeurs des tempe´ratures
d’ordre magne´tique, des moments magne´tiques (µ), des bandes interdites (Eg) et de l’in-
teraction d’e´change des bandes de conduction (2∆Eex).
La queˆte de mate´riaux pouvant servir de filtres a` spin a` tempe´rature ambiante a
oriente´ les recherches vers des oxydes de structure complexe dont l’e´laboration en films
ultraminces de haute qualite´ ne´cessite un travail conse´quent d’optimisation des mate´riaux
pour atteindre les proprie´te´s physiques indispensables a` l’obtention de courant tunnel po-
larise´ en spin. A ce jour, les ferrites CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4 apparaissent des can-
didats prometteurs pour le filtrage de spin a` tempe´rature ambiante. Mon travail de the`se
a consiste´ a` e´laborer ces trois ferrites en films ultraminces et a` e´tudier leurs proprie´te´s
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structurales, chimiques, magne´tiques et e´lectriques afin de caracte´riser leur potentiel d’uti-
lisation comme filtre a` spin a` tempe´rature ambiante. Je me suis particulie`rement penche´e
sur MnFe2O4, puisque ce mate´riau n’a encore jamais e´te´ e´tudie´ comme possible filtre a`
spin.
1.4 Les oxydes CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4
Dans cette partie, je vais pre´senter les mate´riaux CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4 d’un
point de vue structural, magne´tique et e´lectronique pour montrer leur potentiel en tant
que filtres a` spin a` tempe´rature ambiante, en finissant par un bref e´tat de l’art des e´tudes
re´alise´es en films minces sur ces trois mate´riaux.
1.4.1 Structure cristallographique
Les ferrites CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4 cristallisent dans une structure spinelle,
qui se de´crit par un empilement cubique a` faces centre´es d’anions oxyge`nes avec une
re´partition des cations Fe3+ et X2+ (Co2+, Ni2+, Mn2+) dans les sites te´trae´driques (sites
A) et octae´driques (sites B). La cellule unite´ de la structure comporte 56 atomes, parmi
lesquels 32 O2−, 16 Fe3+ et 8 X2+. On caracte´rise la re´partition des cations dans les sites
A et B par le parame`tre d’inversion de la structure spinelle, note´ y et compris entre 0 et 1,
dans la formule [FeyX1−y]A[Fe2−yXy]BO4. La figure 1.20(a) comporte une repre´sentation
sche´matique de la cellule unite´ pour une ferrite XFe2O4 de structure spinelle. Pour une
structure spinelle normale, tous les cations Fe3+ sont en sites octae´driques et tous les
cations X2+ sont en sites te´trae´driques. Dans le cas d’une structure spinelle totalement
inverse, les cations X2+ sont en sites octae´driques, tandis que les Fe3+ se re´partissent de
fac¸on e´gale entre les sites octae´driques et te´trae´driques. Dans les deux cas, seulement la
moitie´ des sites B sont occupe´s et 1/8 des sites A. CoFe2O4 et NiFe2O4 ont ide´alement
une structure spinelle inverse, alors que MnFe2O4 a une structure spinelle normale [75].
La figure 1.20(b) repre´sente l’alternance des plans cationiques et anioniques selon les
directions [001] et [111] de la structure spinelle inverse de CoFe2O4. Les trois ferrites ont
des parame`tres de maille proches, valant 8.392 A˚ pour CoFe2O4, 8.339 A˚ pour NiFe2O4
et 8.511 A˚ pour MnFe2O4.
1.4.2 Proprie´te´s magne´tiques
CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4 sont des oxydes ferrimagne´tiques a` tempe´rature am-
biante, du fait de leur haute tempe´rature de Curie (respectivement 793 K, 850 K et 573 K).
L’ordre magne´tique dans ces trois ferrites provient de plusieurs interactions d’e´change
entre les diffe´rents cations. On distingue principalement deux couplages par super-e´change
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Sites tétraédriques (A)





Structure spinelle normale: 
A=X2+ et B=Fe3+
Structure spinelle inverse: 
A=Fe3+ et B=[Fe3+, X2+]
a)
b)
Figure 1.20 – (a) Repre´sentation sche´matique de la cellule unite´ pour une ferrite XFe2O4 (X=Co, Ni
ou Mn) de structure spinelle. (b) Sche´mas des empilements pour les deux directions cristallographiques
[001] et [111], dans le cas de la structure spinelle inverse de CoFe2O4.
et un par double e´change. Les interactions par super-e´change se font via les anions O2−,
par recouvrement entre les orbitales 3d des deux cations et les orbitales 2p de l’oxyge`ne in-
terme´diaire (figure 1.21). Pour un angle α supe´rieur a` 90 ◦, l’interaction de super-e´change
donne un couplage antiferromagne´tique qui augmente avec l’angle. L’interaction la plus
forte est celle entre les sites A et B qui font un angle A-O-B de 125 ◦. Cette interaction
donne un fort couplage antiferromagne´tique. Il y a aussi un couplage antiferromagne´tique
plus faible entre les sites A, et un faible couplage ferromagne´tique entre les sites B par
interaction de super-e´change. Cette interaction de super-e´change est difficile a` se´parer de
la faible interaction par double-e´change entre les sites B. Cette dernie`re interaction est
base´e sur le transfert direct d’un e´lectron entre les deux cations en site B. Ces diffe´rentes
interactions de super-e´change et de double-e´change sont sche´matise´es sur la figure 1.21.
Pour les ferrites XFe2O4, le moment magne´tique net (µ) provient de la somme des
contributions de toutes les interactions magne´tiques entre les diffe´rents cations. Dans le cas
d’une structure spinelle inverse (pour CoFe2O4 et NiFe2O4), les moments magne´tiques des
cations Fe3+A et Fe
3+
B (valant 5 µB) s’annulent en raison du couplage antiferromagne´tique
entre les sites A et B (figure 1.22). Le moment magne´tique net de CoFe2O4 (resp. NiFe2O4)
est donc de´termine´ par le moment des cations Co2+ (3 µB) (resp. Ni
2+, 2 µB). Comme
les cations Mn2+ portent le meˆme moment magne´tique que les cations Fe3+, MnFe2O4 de
structure spinelle normale posse`de quant a` lui un moment de 5 µB. La contribution des
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Figure 1.22 – Illustration de la configuration magne´tique des ferrites CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4,
le moment magne´tique des cations e´tant repre´sente´ par une fleˆche.
diffe´rents cations au moment magne´tique net des ferrites CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4
est reprise sur la figure 1.22.
En re´alite´, les structures spinelles de CoFe2O4 et NiFe2O4 ne sont pas parfaitement
inverses, de meˆme que MnFe2O4 n’a pas une structure normale a` 100%. Plusieurs e´tudes
ont re´ve´le´ une migration des cations X2+ entre les sites A et B [84, 85], menant a` des
structures spinelles ” mixtes ” dont le moment magne´tique et la structure de bandes
peuvent varier sensiblement par rapport au cas ide´al (tableau 1.23(d)).
CoFe2O4 pre´sente une tre`s forte anisotropie magne´to-cristalline par rapport a` NiFe2O4
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et MnFe2O4. La constante d’anisotropie magne´to-cristalline K1 de CoFe2O4 est en effet
plus de trente fois supe´rieure a` celle des deux autres ferrites. Elle vaut 2.106 erg.cm−3
a` tempe´rature ambiante, par rapport a` -5.104 erg.cm−3 pour NiFe2O4 et -3.10
4 erg.cm−3
pour MnFe2O4 [86]. De plus, pour CoFe2O4, K1 augmente fortement lorsque la tempe´rature
diminue. Cela entraˆıne donc des valeurs de champs coercitifs nettement plus e´leve´es dans
CoFe2O4 (pouvant atteindre 3000 Oe a` 300 K) que dans NiFe2O4 ou MnFe2O4. Nous
pouvons aussi noter que l’axe de facile aimantation est paralle`le aux directions [001] dans
CoFe2O4 massif, alors qu’il est paralle`le aux directions [111] dans NiFe2O4 et MnFe2O4.
1.4.3 Structure de bandes
Les ferrites CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4 sont des oxydes isolants, contrairement a`
Fe3O4 dont les proprie´te´s de conduction proviennent de la valence mixte des cations de
fer. Peu de calculs de structure de bandes ont e´te´ effectue´s sur ces oxydes en raison de
la complexite´ de leur structure. Les travaux the´oriques [87] reproduisaient assez mal les
proprie´te´s expe´rimentales des ferrites CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4, puisque la plupart
des calculs leur pre´disaient des proprie´te´s de demi-me´tallicite´. Ces dernie`res anne´es, les
me´thodes de calculs se sont perfectionne´es [75, 88], permettant d’obtenir des re´sultats plus
cohe´rents avec les donne´es expe´rimentales. Les calculs de Szotek et al. [75] (par approxi-
mation SIC-LSD, self interaction corrected local spin density) ont en particulier re´ve´le´
l’effet pre´ponde´rant de l’arrangement cationique des ferrites sur leur structure de bandes
et leur moment magne´tique. La figure 1.23 repre´sente les densite´s d’e´tats de´pendantes
du spin calcule´es pour CoFe2O4 (figure 1.23(a)), NiFe2O4 (figure 1.23(b)) et MnFe2O4
(figure 1.23(c)) dans le cas d’une structure spinelle inverse et normale. Le tableau 1.23(d)
re´sume les valeurs de moments magne´tiques, bandes interdites et e´nergies d’e´change pour
les 3 ferrites selon l’inversion de la structure spinelle. De fac¸on ge´ne´rale, on constate que
la bande interdite (Eg) augmente tandis que l’e´nergie d’e´change (∆Eex) diminue lorsque
les cations passent d’une structure spinelle normale a` inverse. Les moments magne´tiques
sont e´galement plus faibles dans la structure inverse, a` l’exception de MnFe2O4 dont le
moment vaut 5 µB quel que soit l’arrangement des cations Fe
3+ et Mn2+ dans les sites A
et B. Dans tous les cas, les ferrites CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4 pre´sentent un caracte`re
isolant avec une hauteur de barrie`re plus faible pour les e´lectrons de spin ” down ”. Ces
calculs de structure de bandes sont donc encourageants pour l’efficacite´ de filtrage de
spin des ferrites, et pre´disent une polarisation en spin ne´gative pour les trois mate´riaux.
La structure spinelle normale de MnFe2O4 entraˆıne une hauteur de barrie`re encore plus
faible pour les spins minoritaires et plus e´leve´e pour les spins majoritaires. D’apre`s ces
pre´dictions, on s’attend donc a` obtenir une forte polarisation en spin par filtrage a` travers
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Figure 1.23 – Densite´s d’e´tats de´pendantes du spin par formule unite´ pour CoFe2O4 (a), NiFe2O4
(b) et MnFe2O4 (c), calcule´es dans le cas d’une structure spinelle normale (a` gauche) et inverse (a` droite)
par Szotek en utilisant la the´orie de la fonctionnelle de la densite´ [75]. Les parame`tres extraits de ces
calculs sont re´sume´s dans le tableau (d) qui re´ve`le l’effet pre´ponde´rant de l’arrangement cationique des
ferrites sur leur structure de bandes et leur moment magne´tique.
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MnFe2O4. En pratique, ce sont les proprie´te´s physiques des mate´riaux en films ultraminces
qui de´terminent leur capacite´ de filtrage de spin.
La partie suivante pre´sente brie`vement l’effet de la re´duction d’e´paisseur sur les pro-
prie´te´s physiques des films de ferrites, ainsi qu’un e´tat de l’art des e´tudes re´alise´es en films
minces sur ces mate´riaux.
1.4.4 Proprie´te´s des films minces
1.4.4.1 Parois d’antiphase
La paroi d’antiphase (Anti Phase Boundary ou APB) est un de´faut tre`s courant dans
les ferrites. La structure des APBs a surtout e´te´ e´tudie´e dans Fe3O4 de´pose´ sur MgO(001)
[89, 90, 91] meˆme si les APBs sont e´galement pre´sentes dans les couches de magne´tite
e´labore´es sur d’autres substrats (Al2O3 [92], MgAl2O4 [93]). La pre´sence d’APBs a aussi
e´te´ mise en e´vidence dans des films de CoFe2O4 [94] et de NiFe2O4 [95]. Dans tous les
cas, l’APB est due a` un de´calage d’un ou de plusieurs vecteurs 1/4 [110] par rapport a` la
maille de la ferrite.
L’observation d’APBs a e´te´ attribue´e a` la pre´sence de sites de nucle´ation e´quivalents
pour des mate´riaux de structure spinelle de´pose´s sur des substrats de syme´trie diffe´rente
(tel que MgO [96]). Dans les premiers stades de croissance de Fe3O4, des ıˆlots sont de´pose´s
sur la surface (001) de MgO. A cause de la diffe´rence de parame`tre de maille et de
syme´trie cristalline, ces diffe´rents ıˆlots sont relie´s par un vecteur qui n’est pas force´ment
un vecteur de translation du re´seau, de sorte que les APBs se forment a` la coalescence
des ıˆlots. Il est important de noter que le de´calage affecte uniquement le sous-re´seau des
cations, le sous-re´seau d’oxyge`ne restant inchange´ a` travers l’APB. La structure reste
donc monocristalline. La structure de la paroi d’antiphase est de´termine´e par son vecteur
de de´calage et par la direction du de´calage par rapport au plan de la paroi (paralle`le ou
perpendiculaire). En raison de l’existence de six vecteurs de de´calage initiaux et de toutes
les combinaisons possibles entre eux, de nombreuses sortes d’APBs ont pu eˆtre recense´es
[91].
Plusieurs parame`tres semblent jouer un roˆle sur la densite´ d’APBs, tels que la me´thode
d’e´laboration (croissance hors ou proche de l’e´quilibre thermodynamique, vitesse de de´poˆt,
tempe´rature), l’e´paisseur des films ou la nature du substrat. Des travaux ont prouve´ que la
taille des domaines de´limite´s par les APBs croˆıt avec l’augmentation de l’e´paisseur du film
[92, 97, 98]. En de´posant des couches de Fe3O4 a` des tempe´ratures diffe´rentes, Eerenstein
et al. [98] ont montre´ que l’accroissement de la taille des domaines provient d’une migra-
tion thermiquement active´e des APBs, par diffusion des espe`ces cationiques sur des sites
interstitiels inoccupe´s. La densite´ des parois d’antiphase et donc la taille des domaines
de´pendent ainsi fortement de la tempe´rature de croissance. Quelques travaux ont montre´
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que le substrat n’est pas sans influence sur la valeur de la densite´ d’APBs. En utilisant
MgAl2O4(001) de structure spinelle comme Fe3O4, on s’attendait a` re´duire significati-
vement la pre´sence d’APBs. Ne´anmoins, des travaux re´cents [93] ont re´ve´le´ l’existence
d’APBs dans des films de Fe3O4 de´pose´s sur MgAl2O4, par formation de dislocations
partielles en raison du de´saccord de parame`tre de maille entre le substrat et la ferrite.
Dans ce cas, le me´canisme de formation des APBs est donc diffe´rent de celui observe´ dans
les syste`mes MgO/Fe3O4 pour lesquels les APBs sont une conse´quence de l’existence de
plusieurs sites de nucle´ation sur le substrat se´pare´s par des vecteurs ne correspondant pas
a` des translations de re´seau. La formation d’APBs dans des films de NiFe2O4 de´pose´s sur
diffe´rents substrats (dont MgAl2O4) a aussi e´te´ re´cemment observe´e par Datta et al. [95].
Les proprie´te´s magne´tiques des ferrites en couches minces pre´sentent des modifica-
tions importantes par rapport aux proprie´te´s en volume. On observe une diminution de
l’aimantation a` saturation et de la re´manence ainsi que la difficulte´ d’atteindre un e´tat
sature´ meˆme en appliquant un champ magne´tique fort [89, 92]. Ces effets sont d’autant
plus marque´s que les e´paisseurs des films sont faibles. Margulies et al. ont attribue´ ce
comportement magne´tique anormal, a` la pre´sence d’APBs en films minces qui modifient
les couplages d’e´change [89, 97]. Ainsi, la chute de l’aimantation a` saturation semble pro-
portionnelle a` la densite´ d’APBs. En effet, deux domaines structuraux se´pare´s par une
paroi d’antiphase peuvent eˆtre couple´s ferromagne´tiquement ou antiferromagne´tiquement
en fonction des liaisons e´tablies a` travers la paroi. Certaines parois forment par exemple
de nouvelles liaisons Fe(B)-O-Fe(B) a` 180 ◦ permettant une tre`s forte interaction anti-
ferromagne´tique par super-e´change. Des domaines magne´tiques se cre´ent et les parois
de domaines sont pie´ge´es sur les APBs ” antiferromagne´tiques ”. La saturation de la
couche de Fe3O4 est ainsi rendue tre`s difficile. Bobo et al. ont montre´ une corre´lation
entre l’e´volution de la taille des domaines magne´tiques et la densite´ d’APBs [99]. Ils
ont observe´ que la taille moyenne des domaines magne´tiques est d’un ordre de grandeur
supe´rieure a` celle des domaines de´limite´s par les APBs, ce qui sugge`re que les APBs
ne participent pas toutes a` un couplage antiferromagne´tique. Les APBs affectent aussi
les proprie´te´s de magne´to-transport, en induisant des effets de magne´tore´sistance dans
des films minces de Fe3O4. Plus de de´tails sur ces aspects peuvent eˆtre trouve´s dans les
re´fe´rences [100, 101, 102].
1.4.4.2 Etat de l’art sur CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4
Peu d’e´tudes ont e´te´ re´alise´es sur des films de quelques nanome`tres d’e´paisseur de
CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4. On reporte de nombreuses e´tudes sur des couches e´pitaxie´es
e´paisses de CoFe2O4 (de l’ordre de 100 nm), comme les travaux de Chambers et al. [103],
Horng et al. [104], Suzuki et al. [105] et Hu et al. [84]. Comme CoFe2O4 a un tre`s fort
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coefficient de magne´tostriction [103, 106], ses proprie´te´s magne´tiques peuvent eˆtre tre`s
fortement affecte´es par la pre´sence de contraintes e´pitaxiales. L’effet de contraintes en
tension ou en compression a ainsi e´te´ e´tudie´ pour des films ” e´pais ” de CoFe2O4 (100 nm
ou plus) de´pose´s sur substrat de MgO (001) [84, 103, 104, 107, 108, 109] ou de SrTiO3
(001) [106, 109]. Depuis la de´monstration de l’effet de filtrage de spin de CoFe2O4, l’e´tude
de la croissance et des proprie´te´s de ce mate´riau s’est oriente´e vers des e´paisseurs de films
de plus en plus faibles, l’e´laboration des couches se faisant essentiellement selon la direc-
tion de croissance [001] par e´vaporation [110], ablation laser [111] ou plus rarement par
e´pitaxie par jets mole´culaires [112] (selon la direction de croissance [111]).
L’e´tude de couches minces e´pitaxie´es de NiFe2O4 a e´te´ initie´e par Suzuki et al. [113],
puis approfondie re´cemment, lors de la the`se d’U. Lu¨ders [114] qui a de´montre´ l’efficacite´
de filtrage de spin de ce mate´riau. Ces films ont e´te´ e´labore´s par pulve´risation cathodique
selon la direction de croissance [001] [72, 115, 116].
Concernant les films de MnFe2O4, les e´tudes sont encore moins nombreuses. MnFe2O4
n’ayant jamais e´te´ e´tudie´ comme barrie`re tunnel magne´tique, ce mate´riau n’a e´te´ e´labore´
qu’a` des e´paisseurs de films supe´rieures a` 100 nm pour des applications micro-ondes
[117, 118] (croissance par ablation laser sur substrat de MgO(001)).
Dans le cadre de ma the`se, j’ai re´alise´ la croissance des trois ferrites (CoFe2O4, NiFe2O4
et MnFe2O4) en films ultraminces (3-5 nm) par e´pitaxie par jets mole´culaires, essentielle-
ment selon la direction de croissance [111], afin d’e´tudier le potentiel de ces trois mate´riaux
pour le filtrage de spin a` haute tempe´rature. L’e´laboration des films sera pre´sente´e dans le
chapitre suivant de ce manuscrit. Je me suis particulie`rement inte´resse´e a` la caracte´risation
des films, en faisant une e´tude approfondie de leurs proprie´te´s structurales et chimiques
(chapitre 3), ainsi que magne´tiques et e´lectriques (chapitre 4) puisque leur optimisation
est essentielle pour obtenir des effets de filtrage de spin. Je montrerai en particulier que
l’existence de contraintes e´pitaxiales permet de modifier fortement le magne´tisme des
barrie`res tunnel de CoFe2O4 (chapitre 5). Dans ces diffe´rentes parties, j’analyserai les
proprie´te´s des films au regard des re´sultats existants dans la litte´rature. Le dernier cha-
pitre de ce manuscrit (chapitre 6) sera consacre´ aux mesures de transport tunnel polarise´





Ce chapitre de´crit l’ensemble des techniques expe´rimentales utilise´es au cours de ce
travail de the`se. De la croissance des films ultraminces de ferrites a` leur inte´gration dans
des jonctions tunnel, j’ai eu recours a` un grand e´ventail de techniques, qui e´taient soit
disponibles au CEA-Saclay, soit accessibles graˆce a` des collaborations. Certaines mesures
ont e´te´ faites sur de grands instruments, en utilisant le rayonnement synchrotron. Je com-
mencerai par pre´senter la croissance cristalline des films minces de ferrites par e´pitaxie
par jets mole´culaires (MBE), qui a constitue´ une part tre`s importante de ce travail de
the`se. Des caracte´risations in situ ont e´te´ faites sous ultravide afin d’obtenir des infor-
mations tre`s pre´cieuses sur les proprie´te´s structurales et chimiques des films avant leur
exposition a` l’air. Dans ce chapitre, les techniques expe´rimentales ex situ ont ensuite e´te´
regroupe´es selon la nature de la caracte´risation qu’elles apportent : caracte´risation struc-
turale, magne´tique et e´lectrique. Pour finir, je pre´senterai une description de´taille´e des
techniques de magne´to-transport qui ont e´te´ utilise´es pour mesurer la polarisation en spin
du courant tunnel et ainsi e´tudier la capacite´ de filtrage de spin de nos diffe´rentes barrie`res
tunnel magne´tiques de ferrites.
2.1 Croissance e´pitaxiale
2.1.1 Epitaxie par jets mole´culaires (MBE)
Tous les films minces d’oxydes e´tudie´s pendant cette the`se (MnFe2O4, NiFe2O4, CoFe2O4,
γ-Al2O3) ont e´te´ e´labore´s par e´pitaxie par jets mole´culaires (acronyme anglais MBE) as-
siste´e par un plasma d’oxyge`ne atomique. La sous-couche conductrice de Pt(111) ne´cessaire
pour les mesures de transport a, quant a` elle, e´te´ de´pose´e par pulve´risation cathodique
sur substrat de α-Al2O3(0001) a` l’UMR CNRS/Thales par Cyrile Deranlot, ainsi que les
films de cobalt et d’or utilise´s dans les jonctions tunnel nanome´triques.
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La particularite´ de la MBE est de permettre l’e´laboration de films minces dans d’ex-
cellentes conditions de vide. La pression de base dans l’enceinte MBE est en effet de
l’ordre de 10−10 mbar, graˆce a` l’utilisation de plusieurs types de pompes a` vide (turbo-
mole´culaires, ioniques, a` sublimation de titane). L’utilisation de l’ultravide permet donc
de limiter la pre´sence de contaminant lors des de´poˆts et e´galement de rendre possible
diverses caracte´risations de surface (RHEED, AES, XPS).
Le principe de base de l’e´laboration par MBE est de ge´ne´rer des flux atomiques
d’e´le´ments, par e´vaporation des mate´riaux solides dispose´s dans des cellules de Knud-
sen, chauffe´es a` tre`s haute tempe´rature. La condensation des jets atomiques sur un sub-
strat cristallin permet de faire croˆıtre des films minces cristallins. On parle d’ ”e´pitaxie”
lorsqu’il y a cohe´rence entre les re´seaux cristallins du film et du substrat.
L’e´laboration d’oxydes par MBE peut se faire par e´vaporation directe du mate´riau
de´sire´, mais les conditions d’ultravide entraˆınent souvent des pertes en oxyge`ne qui rendent
difficile la croissance de films d’oxydes avec la bonne stœchiome´trie. Une autre me´thode
consiste a` e´vaporer uniquement des flux atomiques de me´taux, tandis que l’oxydation
se fait par un flux d’oxyge`ne introduit dans la chambre MBE. Cette me´thode de de´poˆt
par co-e´vaporation pre´sente l’avantage de pouvoir controˆler la stœchiome´trie des films
par ajustement de l’intensite´ des flux atomiques et d’oxyge`ne. Lors de cette the`se, nous
avons utilise´ de l’oxyge`ne atomique comme agent oxydant graˆce a` une source plasma.
Par rapport a` de l’oxyge`ne mole´culaire, l’oxyge`ne atomique a l’avantage d’eˆtre beaucoup
plus re´actif. Cette me´thode permet e´galement de maintenir une faible pression au cours
du de´poˆt (de l’ordre de 10−7 mbar). La source plasma utilise´e pendant cette the`se est
une source radiofre´quence commercialise´e par la socie´te´ Addon. Une de´charge, produite
au sein d’une cavite´ en quartz, permet de ge´ne´rer le flux d’oxyge`ne atomique qui quitte
la cavite´ par un trou d’effusion conique de 100 µm de diame`tre (fig. 2.1(a)). La quantite´
d’oxyge`ne atomique introduite dans la chambre MBE de´termine les conditions d’oxydation
lors de la croissance et elle peut eˆtre controˆle´e par deux parame`tres : la puissance fournie
par l’alimentation radiofre´quence (variant de 250 a` 450 W) et la pression dans la cavite´
(de 0.1 a` 0.5 Torr) controˆlable par un baratron. La vitesse d’e´vaporation des me´taux
est quant a` elle controˆlable par la tempe´rature des cellules de Knudsen et mesurable en
positionnant une balance a` quartz a` l’emplacement occupe´ par l’e´chantillon pendant le
de´poˆt. Des mesures d’e´paisseurs sont e´galement faites par re´flectivite´ de rayons X afin
de ve´rifier les e´paisseurs d’oxydes de´pose´es. Au de´but de ma the`se, nous avons ajoute´ au
baˆti de croissance un nouveau cluster comportant 4 cellules de Knudsen supple´mentaires.
Ce cluster (photographie 2.1(b)) a e´te´ utilise´ pour l’e´vaporation des e´le´ments Fe, Co et
Mn. Le nickel qui s’e´vapore a` plus haute tempe´rature a e´te´ se´pare´ des autres e´le´ments, et
place´ dans une cellule isole´e du cluster. L’aluminium est e´galement dans une cellule a` part,


















Figure 2.1 – (a) Photographie de la source plasma d’oxyge`ne utilise´e pour la croissance des films
minces d’oxydes. La cavite´ rf en quartz, visible a` l’extre´mite´ de la source, contient un trou d’effusion
qui permet de libe´rer le flux d’oxyge`ne atomique dans la chambre MBE. (b) Photographie du cluster
de cellules de Knudsen permettant l’e´vaporation des e´le´ments Co, Fe et Mn. (c) Vue sche´matique du
dispositif de MBE du laboratoire. (d) Photographie de l’ensemble du baˆti ultravide du laboratoire.
d’oxydes, le porte-e´chantillon est place´ sur un manipulateur permettant de basculer le
substrat dans les faisceaux d’oxyge`ne et de me´taux. Comme les faisceaux n’arrivent pas
sous incidence normale, l’e´chantillon est mis en rotation pendant la croissance des films,
afin d’homoge´ne´iser le de´poˆt. La figure 2.1(c) correspond a` une vue sche´matique de la
chambre de croissance et la photographie 2.1(d) repre´sente l’ensemble du baˆti ultravide
du laboratoire, qui permet de faire des caracte´risations in situ des e´chantillons dans
d’excellentes conditions de vide (diffraction RHEED, spectroscopies Auger et XPS). Graˆce
a` ces techniques in situ, les proprie´te´s structurales et chimiques des films peuvent eˆtre
e´tudie´es avant leur remise a` l’air.
2.1.2 Conditions de croissance
La croissance par MBE de films minces de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 a e´te´ opti-
mise´e sur substrat de α-Al2O3(0001). Les meˆmes conditions de croissance ont ensuite e´te´
utilise´es pour les de´poˆts sur la sous-couche de Pt(111). Diffe´rents de´poˆts de CoFe2O4 ont
47
2. TECHNIQUES EXPE´RIMENTALES
e´galement e´te´ re´alise´s sur des substrats de MgAl2O4(111), MgAl2O4(001) et MgO(001),
lors de l’e´tude des proprie´te´s magne´tiques de CoFe2O4, pre´sente´e au chapitre 5. Tous
les films ont e´te´ e´labore´s avec des e´paisseurs allant de 50 nm a` 3 nm. Avant de´poˆt, les
substrats de α-Al2O3(0001) sont nettoye´s en deux e´tapes :
– Par un traitement chimique dans une solution aqueuse NH3+H2O2. Cette proce´dure
est re´alise´e avant de fixer le substrat sur le porte-e´chantillon.
– Par un nettoyage a` l’aide du plasma d’oxyge`ne atomique dans la chambre MBE,
en chauffant le substrat a` une tempe´rature de 450 ◦C. Nous avons de´termine´ les
conditions d’oxydation ne´cessaires pour ne plus observer de pic de carbone par
analyse de surface par spectroscopie Auger (AES) : 5 minutes d’exposition, sous
une pression d’oxyge`ne de 0.15 Torr, avec une puissance rf de 350 W. Ce nettoyage
plasma a aussi e´te´ utilise´ pour les substrats pre´sentant un buffer de platine.
Lors des de´poˆts de MnFe2O4, NiFe2O4, CoFe2O4 et γ-Al2O3, l’e´chantillon est porte´
a` une tempe´rature de 450 ◦C. Les vitesses de croissance choisies sont tre`s faibles, de
l’ordre de 0.1 nm/min pour les flux des me´taux. Les proce´dures d’e´laboration des films de
CoFe2O4(111) sur α-Al2O3(0001) avaient e´te´ optimise´es lors de la the`se d’A. Ramos [119].
Nous avons utilise´ des vitesses de de´poˆt e´quivalentes pour MnFe2O4 et NiFe2O4, avec une
vitesse d’e´vaporation d’oxydes de l’ordre de 0.15 nm/min, correspondant a` 0.05 nm/min de
Fe et 0.025 nm/min de Mn, Ni ou Co, afin de garantir un rapport cationique de 1/2 entre
les atomes de Mn (Ni ou Co) et Fe. Les tempe´ratures des cellules de Knudsen ainsi que
les vitesses d’e´vaporation des diffe´rents e´le´ments utilise´s pour la croissance de MnFe2O4,
NiFe2O4 et CoFe2O4 sont reporte´es dans le tableau 2.2. Le flux me´tallique total e´tant fixe´,
l’optimisation de la croissance des oxydes se fait donc en variant la pression d’oxyge`ne.
A l’inverse de Fe3O4, la phase spinelle de CoFe2O4 peut eˆtre obtenue de fac¸on stable
dans une large gamme de pressions d’oxyge`ne, allant de 0.2 a` 0.44 Torr. La croissance
de NiFe2O4 est similaire et nous avons remarque´ qu’il est aussi possible de faire varier
les conditions d’oxydation dans une large gamme. Par contre, la croissance de MnFe2O4
est beaucoup plus de´licate et le re´glage de la pression d’oxyge`ne est critique pour obtenir
la phase spinelle. L’optimisation de la croissance de MnFe2O4 a donc e´te´ plus laborieuse
et un grand nombre d’e´chantillons ont e´te´ ne´cessaires pour de´terminer les conditions de
croissance optimales. Nous avons ainsi de´termine´ la gamme de pression d’oxyge`ne, tre`s
restreinte, utilisable pour la croissance de MnFe2O4. La pression d’oxyge`ne doit en effet
eˆtre comprise entre 0.16 et 0.20 Torr. Cela vient peut-eˆtre de la tendance du mangane`se
a` pre´senter plusieurs e´tats de valence (Mn2+, Mn3+, Mn4+).
Les bicouches MnFe2O4(111)/γ-Al2O3(111), NiFe2O4(111)/γ-Al2O3(111) et CoFe2O4
(111)/γ-Al2O3(111) ont e´te´ re´alise´es en une seule e´tape de croissance, a` 450
◦C. Apre`s le
de´poˆt des films de ferrites, la couche de γ-Al2O3 est de´pose´e a` une vitesse de 0.1 nm/min,
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Paramètres pour le dépôt de 
MnFeO, NiFeO et CoFeO Fe Mn Ni Co
T(°C) 1185 730 1380 1145
v (nm/min) 0.05 0.025 0.025 0.025
Figure 2.2 – Tableau indiquant les tempe´ratures des cellules ainsi que les vitesses de de´poˆt de Fe,
Mn, Ni et Co, utilise´es pour re´aliser la croissance des oxydes MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4.
sous une pression d’oxyge`ne suffisante pour assurer l’oxydation de Al2O3, sans qu’il y ait
de re´duction de l’e´tat d’oxydation de la couche de ferrite a` l’interface.
2.2 Caracte´risations structurales et chimiques in situ
2.2.1 Diffraction RHEED
La technique de diffraction d’e´lectrons RHEED (Reflection High-Energy Electron Dif-
fraction) est la me´thode de caracte´risation structurale la plus utilise´e pour suivre en temps
re´el la croissance de films minces. Cette technique permet de caracte´riser a` la fois la struc-
ture cristalline et la morphologie de surface des films. Le principe est d’envoyer un faisceau
d’e´lectrons de haute e´nergie (30 keV pour le dispositif du laboratoire) sur l’e´chantillon
en incidence rasante (selon un angle compris typiquement entre 1 ◦ et 4 ◦) (fig. 2.3(a)).
Cette technique est tre`s sensible a` la surface et permet de sonder le mate´riau sur une
e´paisseur de l’ordre de 0.5 nm dans des films d’oxydes, du fait de la faible valeur du libre
parcours moyen des e´lectrons de haute e´nergie. Les e´lectrons diffracte´s par la surface sont
recueillis sur un e´cran fluorescent et le cliche´ de diffraction re´sultant est nume´rise´ par une
came´ra CCD. La figure de diffraction correspond a` l’intersection du re´seau re´ciproque de
la surface avec la sphe`re d’Ewald.
D’apre`s la the´orie de la diffraction a` deux dimensions, on s’attend a` obtenir des points
sur les cliche´s de diffraction, dans le cas d’une surface cristalline parfaite, correspondant
aux intersections des tiges infiniment fines du re´seau re´ciproque de la surface avec la sphe`re
d’Ewald. En re´alite´, ce cas ide´al n’est jamais atteint, pour plusieurs raisons (fig. 2.3(b)).
D’une part, le faisceau d’e´lectrons incidents n’est pas rigoureusement monocine´tique, si
bien que la construction d’Ewald me`ne a` une sphe`re pre´sentant une faible e´paisseur. De
plus, aux grandes e´nergies utilise´es, le rayon de la sphe`re d’Ewald est tre`s grand et celle-ci
peut finalement eˆtre assimile´e a` un plan. D’autre part, les tiges du re´seau re´ciproque de
surface sont e´largies par rapport au cas ide´al, puisque les surfaces e´tudie´es des films minces
ne sont jamais parfaites. Pour ces raisons, on obtient alors pour une surface lisse un cliche´
de diffraction expe´rimental constitue´ non pas de points mais de tiges (fig. 2.3(c)). Ces




Film mince cristallin Ecran fluorescent
a) b)
c) d)
Figure 2.3 – (a) Ge´ome´trie d’un dispositif RHEED. (b) Construction d’Ewald dans les conditions
expe´rimentales. Allures sche´matiques des cliche´s RHEED expe´rimentaux dans le cas d’une surface lisse
(mode de croissance bidimensionnel) (c) et pour une surface rugueuse (mode de croissance tridimension-
nel) (d).
des tiges de diffraction et de la syme´trie du cliche´ enregistre´ selon plusieurs directions
de l’espace re´ciproque, il est possible d’obtenir des informations sur la maille primitive
du re´seau re´el. La technique RHEED permet e´galement de caracte´riser la morphologie de
surface des films, et par conse´quent leur mode de croissance, bi- ou tri-dimensionnel. Pour
une surface lisse, les cliche´s de diffraction sont constitue´s de tiges, tandis que l’apparition
de taˆches de diffraction sur les cliche´s indique une rugosite´ de surface et un mode de
croissance tridimensionnel (fig. 2.3(d)). En effet, une surface qui n’est pas parfaitement
plane donne lieu a` une diffraction tridimensionnelle puisque les e´lectrons traversent alors
des ıˆlots de matie`re.
Lors de la croissance des films minces de ferrites sur α-Al2O3(0001) ou Pt(111), nous
avons enregistre´ les cliche´s de diffraction selon deux directions de l’espace re´ciproque,
note´es D1 et D2 sur la figure 2.4, correspondant aux directions [1010] et [1100] du re´seau
re´ciproque hexagonal du substrat de α-Al2O3(0001). Un exemple de cliche´s de diffraction
RHEED d’un substrat de saphir et d’un film de MnFe2O4 est repre´sente´ sur la figure 2.5
pour les deux directions [1010] et [1100]. Les tiges de diffraction observe´es correspondent
aux points verts (pour α-Al2O3) et rouges (pour MnFe2O4) de la figure 2.4.
L’e´tude de ces cliche´s nous permet donc de suivre la croissance des films et d’ajuster si
besoin en temps re´el les parame`tres de de´poˆts pour obtenir la meilleure qualite´ possible.
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Figure 2.4 – Superposition des re´seaux re´ciproques hexagonaux de α-Al2O3 (structure corindon)
et cubiques de Pt(111), (Mn, Ni, Co)Fe2O4(111) et γ-Al2O3(111) (structure spinelle). Les indices sont
donne´s dans la base hexagonale. Les directions note´es D1 et D2 sont les directions d’e´tude des cliche´s de
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Figure 2.5 – Exemples de cliche´s RHEED obtenus selon les directions [1010] (D1) et [1100] (D2) pour
un substrat de α-Al2O3(0001) et un film de MnFe2O4(111)(5 nm). Les tiges observe´es correspondent aux




2.2.2.1 Spectroscopie d’e´lectrons Auger : AES
La spectroscopie d’e´lectrons Auger (AES pour Auger Electron Spectroscopy) est une
technique d’analyse chimique de surface, base´e sur la de´tection d’e´lectrons secondaires
e´mis suite a` un processus d’ionisation apre`s une excitation exte´rieure (par des photons ou
des e´lectrons). Au laboratoire, nous avons utilise´ un faisceau d’e´lectrons d’e´nergie 2-3 keV
comme source excitatrice. Le principe de l’effet Auger qui est un processus en trois e´tapes
est sche´matise´ sur la figure 2.6 :
1. Un e´lectron incident de haute e´nergie arrache un e´lectron d’un niveau de cœur, puis
est re´fle´chi, laissant ainsi l’atome dans un e´tat instable.
2. Un e´lectron d’un niveau plus e´leve´ comble alors le trou de cœur, fournissant de
l’e´nergie a` l’atome par de´sexcitation.
3. La de´sexcitation peut alors s’accompagner de deux processus. Soit l’atome e´met un
photon (c’est le cas de la fluorescence). Soit la de´sexcitation est de type non radiative
et l’e´nergie est transfe´re´e a` un autre e´lectron, appele´ e´lectron Auger, qui est a` son
tour e´jecte´ de l’atome. Les e´lectrons Auger sont e´mis avec une e´nergie cine´tique,
de´pendant de l’e´cart e´nerge´tique entre les niveaux e´lectroniques de l’atome. La figure
2.6 illustre le processus Auger dans la cas d’une raie KLL.
Excitation par un faisceau 
d’électrons incidents




















Figure 2.6 – Repre´sentation sche´matique des trois e´tapes de l’effet Auger apre`s excitation par un
faisceau d’e´lectrons incidents (transition KLL).
Pour les e´le´ments le´gers, le processus de relaxation Auger est plus probable que la
de´sexcitation par fluorescence. La spectroscopie d’e´lectrons Auger est donc une technique
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tre`s utilise´e pour de´tecter des contaminations de surface par des atomes de type car-
bone, azote et oxyge`ne. Nous avons en particulier utilise´ cette technique pour ve´rifier
la surface des substrats avant de´poˆt. La spectroscopie d’e´lectrons Auger permet aussi
de caracte´riser l’e´tat d’oxydation d’e´le´ments le´gers, tel que l’aluminium. Cette technique
nous a e´te´ tre`s utile pour caracte´riser l’oxydation de nos barrie`res ultraminces de Al2O3,
puisqu’elle permet de distinguer clairement la pre´sence d’aluminium me´tallique ou oxyde´.
De plus, c’est une me´thode d’analyse extreˆmement sensible a` la surface, puisque la pro-
fondeur d’e´chappement des e´lectrons Auger est de typiquement 1 nm, pour la transition
LMM de l’aluminium en utilisant un faisceau d’e´lectrons de 3 keV.
Dans l’enceinte de croissance du laboratoire, les e´lectrons e´mis par effet Auger sont
filtre´s par un analyseur cylindrique et multiplie´s par un channeltron, fournissant un signal
proportionnel a` N(E), c’est-a`-dire au nombre d’e´lectrons e´mis a` une e´nergie E. Il est ensuite
plus commode de repre´senter les spectres en mode de´rive´ dN/dE, graˆce a` une de´rivation
informatique des spectres acquis.
2.2.2.2 Spectroscopie de photoe´lectrons : XPS
Comme nous l’avons mentionne´ pre´ce´demment, le baˆti sous ultravide est e´quipe´ d’une
chambre d’analyse XPS permettant de faire une analyse chimique de surface des films
minces avant leur exposition a` l’air. La spectroscopie de photoe´lectrons, appele´e aussi XPS
(X-ray Photoelectron Spectroscopy) consiste a` sonder les e´nergies de liaison des e´lectrons
(El) dans un mate´riau donne´, en analysant l’e´nergie cine´tique des e´lectrons photoe´mis
(Ec) sous l’effet d’une irradiation par un faisceau monoe´nerge´tique de photons dans la
gamme d’e´nergie des rayons X. De fac¸on simplifie´e, un mate´riau e´met un photoe´lectron
si l’e´nergie du photon incident (hν) est suffisante pour arracher un e´lectron d’un niveau
de cœur vers le vide (fig. 2.7). Ce processus se fait par conservation de l’e´nergie, selon la
relation suivante :
Ec = hν − El − ϕ (2.1)
avec Ec l’e´nergie cine´tique du photoe´lectron e´mis, hν l’e´nergie excitatrice (fixe´e), El
l’e´nergie de liaison de l’e´lectron de cœur et ϕ le travail de sortie de l’analyseur.
Chaque e´le´ment chimique dans un mate´riau est donc caracte´rise´ par un spectre pre´sen-
tant des e´nergies de liaison et des formes de pics particulie`res. En comparant les aires rela-
tives des diffe´rents pics, il est possible de faire une analyse quantitative de la composition
chimique des e´chantillons.
Lors de la mesure d’e´chantillons isolants, les charges positives cre´e´es au sein de l’e´chan-
tillon et re´sultantes de la photo-ionisation ne sont pas comple`tement neutralise´es par les
e´lectrons pre´sents dans l’e´chantillon ou capables de transiter a` travers l’e´chantillon a`









Figure 2.7 – Repre´sentation sche´matique de l’effet photoe´lectrique a` la base de la spectroscopie de
photoe´lectrons (XPS).
diminuer l’e´nergie cine´tique des photoe´lectrons. Ce de´calage en e´nergie est donc a` prendre
en compte dans l’analyse des spectres.
La spectroscopie de photoe´lectrons est une technique limite´e a` l’analyse de mate´riaux
en surface, en raison de la faible profondeur d’e´chappement des photoe´lectrons. Cette
profondeur est de l’ordre de quelques nanome`tres et de´pend des mate´riaux e´tudie´s. Par
exemple, la profondeur sonde´e dans nos oxydes en utilisant la raie Fe 2p est de l’ordre de
3 nm dans nos conditions expe´rimentales. Pour effectuer les mesures, nous avons utilise´
deux sources de rayons X monochromatiques selon les e´chantillons e´tudie´s. Une anode
d’aluminium (hν (Al Kα)=1486 eV) a e´te´ utilise´e pour caracte´riser les films de MnFe2O4
alors qu’une anode de magne´sium (hν (Mg Kα)=1250 eV) a e´te´ ne´cessaire pour l’e´tude
de CoFe2O4 et NiFe2O4 afin d’e´viter la superposition entre les raies 2p du mangane`se
et du nickel avec les raies Auger du fer. Pour e´tudier l’e´tat d’oxydation des films, nous
nous sommes inte´resse´s aux raies correspondant aux niveaux de cœur 2p des e´le´ments Fe,
Mn, Ni et Co, car leurs formes sont tre`s sensibles a` l’e´tat d’oxydation des e´le´ments. En
raison du couplage spin-orbite, les raies 2p sont de´double´es en 2p1/2 et 2p3/2. La figure 2.8
repre´sente trois spectres Fe 2p de re´fe´rence, correspondant a` diffe´rents e´tats d’oxydation
du fer. L’apparition de pics satellites permet d’identifier la pre´sence de Fe3+ (dans Fe2O3)
et de Fe2+ (dans FeO). Ces deux satellites se compensent dans le cas de Fe3O4 puisque
les ions Fe2+ et Fe3+ sont pre´sents dans les meˆmes proportions. L’e´tude des raies 2p des
e´le´ments Fe, Mn, Ni et Co nous permettra donc de de´terminer l’e´tat d’oxydation de nos
diffe´rents films de ferrite.
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Figure 2.8 – Spectres XPS de re´fe´rence pour des raies 2p du fer correspondant a` diffe´rents e´tats
d’oxydation.
Les techniques de caracte´risations in situ disponibles dans notre baˆti sous ultravide
nous permettent donc d’obtenir des informations tre`s pre´cieuses sur les proprie´te´s structu-
rales et chimiques des films avant leur exposition a` l’air. Alors que l’analyse RHEED nous
donne des informations indispensables sur la structure des films en surface, les e´tudes par
spectroscopies Auger et XPS sont essentielles pour de´terminer la composition chimique
des films.
2.3 Caracte´risations structurales ex situ
D’autres caracte´risations structurales ex situ (diffraction et re´flectivite´ des rayons X,
microscopie e´lectronique a` transmission) ont e´te´ re´alise´es afin d’e´tudier la structure et
l’orientation cristallographique des films sur toute leur e´paisseur.
2.3.1 Diffraction et re´flectivite´ des rayons X
La qualite´ structurale des films de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 a e´te´ e´tudie´e par
diffraction de rayons X. La diffraction de rayons X est une technique de base utilise´e
en science des mate´riaux puisqu’elle permet une analyse non-destructive des diffe´rentes
phases et orientations cristallographiques dans des films. Un diffractome`tre 4 cercles a
e´te´ utilise´ pour les mesures effectue´es dans le cadre de cette the`se, en collaboration avec
Yun-Lin Zheng de l’INSP (CNRS UMR7588, Paris) et Bertrand Dupe´ au laboratoire












Figure 2.9 – Repre´sentation sche´matique d’une mesure de diffraction des rayons X.
Pour obtenir des informations sur la structure des films, des spectres θ-2θ ont e´te´ enre-
gistre´s en envoyant sur l’e´chantillon (sous un angle θ) un faisceau de rayons X filtre´ par
un monochromateur, a` une longueur d’onde de 0.15406 nm correspondant a` la raie Kα1
du cuivre. Une repre´sentation sche´matique du principe de la mesure est indique´e sur la
figure 2.9 : θ correspond a` l’angle d’incidence du faisceau, ω a` l’angle du faisceau diffracte´,
la rotation de l’e´chantillon autour de l’axe normal est caracte´rise´e par l’angle ϕ tandis que
l’angle ψ indique la rotation autour d’un axe dans le plan du film. Lors des mesures θ-2θ
(effectue´es sur une plage d’angle 2θ allant de 5 ◦ a` 85 ◦), on se place en re´flexion spe´culaire
(avec ω=θ). L’intensite´ du faisceau diffracte´ est alors maximale pour certaines valeurs
d’angle θ correspondant aux conditions de diffraction de Bragg. Les ondes sont en effet
re´fle´chies par les plans atomiques de l’e´chantillon et interfe`rent de manie`re constructive
pour des angles θ ve´rifiant la loi de Bragg ci-dessous :
2dsin(θ) = nλ (2.2)
dans laquelle d correspond a` la distance entre les plans atomiques, θ est la position du pic
sur le spectre de diffraction, λ la longueur d’onde des rayons X et n l’ordre de diffraction.
La position des raies de diffraction sur les spectres θ-2θ donne donc acce`s au parame`tre
de maille hors-plan du mate´riau. Nous avons e´galement fait des scans appele´s ”rocking
curves” en faisant varier l’angle ω autour du pic de Bragg a` θ. La valeur de la largeur a`
mi-hauteur des pics (∆ω) donne alors des informations pre´cieuses sur la qualite´ mono-
cristalline des films.
La re´flectivite´ des rayons X est une autre technique utilise´e pour caracte´riser l’e´paisseur
et la rugosite´ de films minces. Ces mesures correspondent a` des spectres θ-2θ enregistre´s
sous de tre`s faibles angles d’incidence (infe´rieures typiquement a` 7 ◦). On observe alors la
formation d’interfe´rences entre les ondes incidentes re´fle´chies sur le dioptre air-film et les
ondes re´fracte´es transmises jusqu’a` l’interface film-substrat puis re´fle´chies. Cela se traduit
par des oscillations d’intensite´, dont la pe´riode de´pend de l’e´paisseur du film. Le rayon-
nement incident ne peut pe´ne´trer dans le mate´riau que lorsque son vecteur d’onde est
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re´el, c’est-a`-dire lorsque l’angle d’incidence est supe´rieur a` un angle critique (de l’ordre de
0.3 ◦). En-dessous de l’angle critique, le faisceau est totalement re´fle´chi et on observe sur
les spectres expe´rimentaux un plateau de re´flectivite´ avant que les oscillations de´butent
pour des angles plus grands. La rugosite´ du film affecte aussi les mesures de re´flectivite´
en provoquant une diminution de l’amplitude des oscillations par rapport a` une couche
plane. Les mesures de re´flectivite´ ont e´te´ effectue´es sur le re´flectome`tre du SPEC au CEA,
en utilisant la raie Kα1 du cuivre. Les spectres expe´rimentaux ont e´te´ simule´s graˆce au
logiciel SimulReflec, de´veloppe´ par le laboratoire Le´on Brillouin au CEA-Saclay pour si-
muler les mesures de re´flectivite´ de rayons X et de neutrons [120]. Ce programme permet
de calculer les spectres de re´flectivite´ d’un e´chantillon mode´lise´ par un empilement de
couches, caracte´rise´es par leur e´paisseur, densite´ et rugosite´. En ajustant ces parame`tres
de simulation pour reproduire les donne´es expe´rimentales (en particulier la pe´riode des os-
cillations et leur amortissement), il est ainsi possible de connaˆıtre l’e´paisseur et la rugosite´
des films e´tudie´s.
2.3.2 Microscopie e´lectronique a` transmission
La qualite´ structurale des films minces e´pitaxie´s de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4
a e´te´ e´tudie´e par microscopie e´lectronique a` transmission en haute re´solution (HRTEM)
par C. Gatel et B. Warot-Fonrose au CEMES a` Toulouse. Les observations ont e´te´ faites
sur un microscope FEI Techna¨ı 200 kV, permettant une re´solution de 0.12 nm, e´quipe´
d’un canon a` e´mission de champ et d’un correcteur d’aberration sphe´rique, limitant les
effets de de´localisation aux interfaces. Ces e´tudes TEM ont apporte´ des informations tre`s
pre´cieuses sur la croissance e´pitaxiale des films ultraminces de ferrites, permettant leur
optimisation en vue de leur inte´gration dans des dispositifs de filtrage de spin. Nous avons
en particulier pu e´tudier :
– la structure des films (qualite´ cristalline, rugosite´, e´paisseur),
– la pre´sence de de´fauts structuraux, tels que des dislocations ou des parois d’anti-
phase,
– l’e´tat de contrainte des couches e´pitaxie´es,
– la qualite´ des interfaces mises en jeu selon les he´te´rostructures.
Tre`s brie`vement, la microscopie e´lectronique a` transmission permet, graˆce a` l’utili-
sation de correcteurs d’aberration, d’atteindre la re´solution atomique et ainsi de faire
des images en haute re´solution de la structure cristalline des films, avec des grandis-
sements allant jusqu’a` 106. Le mode image haute re´solution permet ainsi d’e´tudier la
structure des films et de distinguer des de´fauts a` l’e´chelle atomique. Cette technique offre
aussi la possibilite´ de travailler en mode diffraction et donc d’e´tudier l’e´chantillon dans
l’espace re´ciproque afin d’analyser sa structure cristallographique. Dans un microscope
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e´lectronique a` transmission, les e´lectrons sont e´mis par un canon puis acce´le´re´s par une
source de haute tension comprise entre 200 et 400 kV. Une se´rie de lentilles magne´tiques
permet ensuite de traiter le faisceau et de le focaliser sur l’e´chantillon.
Pre´paration des e´chantillons :
Avant de faire des mesures, il faut pre´parer les e´chantillons de fac¸on a` ce qu’ils soient
transparents au faisceau d’e´lectrons. Autrement dit, les e´chantillons doivent eˆtre coupe´s
et polis pour obtenir des couches minces de quelques dizaines de nanome`tres. Tous les
e´chantillons observe´s par microscopie TEM pendant cette the`se ont e´te´ pre´pare´s en coupe
transverse. Cette pre´paration fait intervenir les e´tapes suivantes :
– Deux fines lamelles de l’e´chantillon sont de´coupe´es a` l’aide d’une scie a` fil diamante´,
puis colle´es face contre face.
– L’ensemble est de´bite´ en tranches d’environ 500 µm d’e´paisseur.
– L’e´chantillon est aminci me´caniquement jusqu’a` 40 µm par un papier abrasif. Cette
e´tape est tre`s sensible a` la nature du substrat. Comme l’alumine, utilise´ comme
substrat pour nos e´chantillons, est un mate´riau tre`s dur, il a fallu utiliser du papier
diamante´ pour l’amincissement.
– L’e´chantillon est monte´ sur une grille qui sera utilise´e dans le microscope, puis il est
aminci a` l’aide d’un faisceau d’ions.
– L’amincissement a` l’argon est arreˆte´ lorsque l’e´chantillon est perce´. L’observation se
fera alors en zone de bord de trou.
Certains e´chantillons e´labore´s dans le cadre de cette the`se pre´sentent une sous-couche
de platine. Dans ce cas, leur pre´paration pour les observations TEM n’a pas e´te´ facile
car les vitesses d’amincissement (lors de l’attaque aux ions) sont vraiment diffe´rentes
entre le platine et les oxydes. Ainsi quand le platine est mince, les oxydes sont quasiment
amorphise´s. Pour voir les couches d’oxydes, il faut alors aller dans des zones plus e´paisses
ou` le platine n’est pratiquement plus transparent. C’est pour cette raison que la plupart
des e´tudes TEM qui seront pre´sente´es dans ce manuscrit ont e´te´ re´alise´es sur des couches
de´pose´es directement sur saphir.
Analyse des contraintes par la me´thode GPA (Geometric Phase Analysis) :
En plus des proprie´te´s structurales, les images TEM en haute re´solution apportent
e´galement de riches informations sur les proprie´te´s me´caniques des films, qu’il est possible
d’extraire par des techniques de traitement d’images. La me´thode d’analyse de phase
ge´ome´trique (GPA) [121] permet de visualiser les e´tats de contraintes et d’obtenir les
champs de de´formations locales dans un film a` partir de ses images HRTEM. L’image de
phase est obtenue a` partir de l’image de base par de nombreux traitements mathe´matiques
base´s sur des transformations de Fourier, donnant des informations sur la pe´riodicite´ de la
structure et l’orientation de l’e´chantillon. Par se´lection de certaines taˆches de diffraction,
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puis transformation de Fourier inverse, il est possible d’obtenir une image de phase qui
refle`te les de´placements des plans atomiques se´lectionne´s. Cette me´thode est tre`s utilise´e
pour e´tudier des champs locaux de contraintes, lie´s a` des de´fauts tels que des dislocations
ou des parois d’antiphase. La me´thode GPA permet e´galement d’analyser les contraintes
dans des structures e´pitaxie´es. Cette me´thode se re´ve`lera tre`s utile pour e´tudier le mode
de croissance de nos films de ferrites et obtenir des informations pre´cieuses sur leur e´tat
de contrainte.
2.4 Caracte´risations magne´tiques
L’e´tude et l’optimisation des proprie´te´s magne´tiques des films minces de ferrites a
constitue´ une grande part de ce travail de the`se. Plusieurs techniques de mesure ont donc
e´te´ utilise´es afin de sonder les proprie´te´s magne´tiques des films a` diffe´rents niveaux :
– La magne´tome´trie VSM a permis de caracte´riser a` l’e´chelle macroscopique le magne´-
tisme des films, a` partir de mesures de cycles d’hyste´re´sis.
– La spectroscopie d’absorption et le dichro¨ısme magne´tique circulaire des rayons
X sont des techniques qui ont donne´ acce`s au magne´tisme local des ions et a` leur
environnement, fournissant des informations tre`s pre´cises sur l’ordre cationique dans
les films et sur la contribution des diffe´rents atomes aux moments magne´tiques
globaux (en diffe´renciant moments de spin et moments orbitaux).
– La spectromicroscopie XMCD-PEEM a e´te´ tre`s utile pour imager les domaines
magne´tiques dans les films de ferrites.
2.4.1 Magne´tome´trie VSM
A l’e´chelle macroscopique, un mate´riau magne´tique est caracte´rise´, entre autres, par
son cycle d’hyste´re´sis correspondant a` la mesure de l’aimantation du mate´riau en fonction
d’un champ magne´tique applique´. Pour un mate´riau ferro- ou ferrimagne´tique, un cycle
d’hyste´re´sis s’analyse essentiellement par trois grandeurs (fig. 2.10(a)) : le champ coercitif
(Hc), l’aimantation a` saturation (Ms) et l’aimantation re´manente (Mr).
La magne´tome´trie VSM (Vibrating Sample Magnetometry) nous a permis d’acce´der
aux proprie´te´s magne´tiques des films minces, par des mesures de cycles d’hyste´re´sis a`
diffe´rentes tempe´ratures. Cette me´thode pre´sente l’avantage d’eˆtre beaucoup plus rapide
que d’autres techniques de magne´tome´trie telles que le SQUID (Superconducting Quantum
Interference Device).
Principe : Le magne´tome`tre VSM comporte un e´lectroaimant ou une bobine supra-
conductrice qui ge´ne`re un champ magne´tique H. Le principe de la mesure consiste a` faire
vibrer verticalement a` une fre´quence f et avec une amplitude constante un e´chantillon
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magne´tique place´ au centre du bobinage de mesure. En vibrant pe´riodiquement dans l’en-
trefer, l’e´chantillon de moment magne´tique µ cre´e une tension induite V qui est relie´e au




Cette tension induite est mesure´e par des bobines de de´tection. Le flux φ est relie´ par
le the´ore`me de re´ciprocite´ au champ magne´tique B cre´e´ par un courant fictif I circulant







A partir de la tension V mesure´e, on acce`de donc au moment magne´tique µ de
l’e´chantillon en fonction du champ magne´tique B. Cette technique permet ainsi de tracer
les cycles d’hyste´re´sis des e´chantillons.
Dispositifs expe´rimentaux :
Nous disposons au laboratoire d’un magne´tome`tre VSM fonctionnant a` tempe´rature
ambiante (fig. 2.10(b)), e´quipe´ de bobines en cuivre qui permettent d’appliquer un champ
magne´tique allant jusqu’a` 2.2 T. Cet appareil offre une sensibilite´ de 10−9 A.m2 et com-
porte un syste`me de rotation qui permet d’effectuer des mesures angulaires dans le plan
des films et hors plan, afin de caracte´riser leur anisotropie magne´tique. Ce magne´tome`tre
VSM a servi a` faire les caracte´risations syste´matiques des e´chantillons a` tempe´rature
ambiante.
Le laboratoire a e´galement acquis en 2009 un module VSM, qui peut s’inte´grer a`
l’appareil de mesure PPMS (Physical Properties Measurement System) (fig. 2.10(c)). Ce
syste`me nous a permis de mesurer des cycles d’hyste´re´sis dans le plan avec des champs
magne´tiques allant jusqu’a` 7 T graˆce a` des bobines supraconductrices, et dans une large
gamme de tempe´ratures (de 1.9 K a` 400 K). Cet appareil a e´te´ tre`s utile pour e´tudier les
proprie´te´s magne´tiques des films a` basse tempe´rature.
Traitement des donne´es :
Afin de mesurer des valeurs correctes de moments magne´tiques, il faut effectuer une
calibration en utilisant une pastille de nickel de re´fe´rence, fournie avec l’appareil, dont
le moment magne´tique est connu. Lors du traitement des donne´es, il faut e´galement ex-
traire du signal magne´tique mesure´, la contribution du film. En effet, le signal magne´tique
brut est la somme des signaux provenant de la couche, du substrat, de la canne en py-
rex et du scotch qui sert a` fixer l’e´chantillon. Ces trois derniers signaux donnent une
pente diamagne´tique qu’il faut soustraire au signal mesure´ pour obtenir uniquement le
signal magne´tique du film. Ensuite, a` partir des mesures de moments magne´tiques (qui
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Figure 2.10 – (a) Exemple de cycle d’hyste´re´sis dans le plan d’un film de MnFe2O4(15 nm) de´pose´ sur
substrat de saphir, caracte´rise´ par ses valeurs de champ coercitif (Hc), d’aimantation a` saturation (Ms)
et d’aimantation re´manente (Mr). (b, c) Photographie des appareils VSM de´die´s aux caracte´risations
magne´tiques a` tempe´rature ambiante (b) et a` basses tempe´ratures (c).
s’expriment en A.m2) et des dimensions des e´chantillons, il est possible de connaˆıtre l’ai-
mantation des films (en A.m−1), c’est-a`-dire le moment magne´tique par unite´ de volume.
C’est en effet l’aimantation qui est la grandeur physique inte´ressante et intrinse`que des
mate´riaux.
2.4.2 Spectroscopie d’absorption et dichro¨ısme magne´tique cir-
culaire des rayons X : XAS et XMCD
La spectroscopie d’absorption et le dichro¨ısme magne´tique circulaire des rayons X
sont des techniques offrant une se´lectivite´ chimique et orbitale, qui nous ont permis de
caracte´riser l’environnement local des diffe´rents atomes pre´sents dans les films de ferrites.
En exploitant la polarisation de la lumie`re, nous avons e´galement pu obtenir de pre´cieuses
informations sur les proprie´te´s magne´tiques des couches minces.
2.4.2.1 Spectroscopie d’absorption des rayons X : XAS
La spectroscopie d’absorption des rayons X (XAS, X-ray Absorption Spectroscopy)
consiste a` mesurer le coefficient d’absorption d’un mate´riau en fonction de l’e´nergie des
photons incidents, produits par rayonnement synchrotron. L’e´nergie des photons incidents
est se´lectionne´e par un monochromateur et varie de quelques centaines d’eV a` quelques
dizaines de milliers d’eV dans le domaine des rayons X. Le signal d’absorption peut
eˆtre mesure´ par plusieurs me´thodes. Nos expe´riences ont e´te´ re´alise´es en mode TEY (total
electron yield ou rendement total d’e´lectrons), c’est-a`-dire en mesurant le courant re´sultant
de l’e´jection par l’e´chantillon de tous les e´lectrons excite´s.
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L’absorption de rayons X induit dans le mate´riau des transitions e´lectroniques a` partir
de niveaux de cœur, a` des e´nergies caracte´ristiques des e´le´ments chimiques. La se´lectivite´
chimique permise par cette technique est donc un atout conside´rable pour l’e´tude des
mate´riaux. En effet, les valeurs des e´nergies des seuils d’absorption mesure´es refle`tent la
composition chimique de l’e´chantillon. Cette technique permet aussi de diffe´rencier des
atomes pre´sentant des degre´s d’oxydation diffe´rents, comme par exemple les cations Fe2+
et Fe3+ dans les ferrites, puisque l’augmentation du degre´ d’oxydation induit un de´calage
des seuils d’absorption vers les plus hautes e´nergies.
L’absorption des rayons X pre´sente e´galement une se´lectivite´ orbitale puisque seules
certaines transitions sont autorise´es par les re`gles de se´lections dipolaires. Ainsi, les seuils
d’absorption K correspondent par exemple a` des transitions d’un e´tat 1s vers des niveaux
p vacants. Dans ce travail de the`se, nous avons e´tudie´ les seuils d’absorption L2,3 corres-
pondant aux transitions d’e´lectrons 2p vers des niveaux d ou s vacants. Les seuils L2,3
des ions de transition 3d (tels que Mn, Fe, Co, Ni) correspondent ainsi aux transitions de
2p63dn vers 2p53dn+1. Le couplage spin-orbite duˆ au trou cre´e´ sur la couche 2p induit une
leve´e de de´ge´ne´rescence et se´pare les niveaux 2p de cœur en 2p3/2 et 2p1/2, ce qui est a`
l’origine de la se´paration des seuils L2 et L3 sur le spectre d’absorption. Aux seuils L2,3
des e´le´ments de transition, ce sont essentiellement les niveaux d qui sont sonde´s. Comme
ceux-ci sont tre`s sensibles au champ cristallin, la forme des spectres d’absorption de´pend
de la ge´ome´trie du site de l’atome absorbeur. Ainsi, l’analyse des seuils L2,3 des e´le´ments
(Fe, Mn, Ni et Co dans les syste`mes que nous avons e´tudie´s) permet de de´terminer la
re´partition des diffe´rents cations dans les sites octae´driques et te´trae´driques de la struc-
ture spinelle.
Calculs multiplets :
La forme des spectres d’absorption aux seuils L2,3 de´pend de plusieurs parame`tres :
la configuration des e´tats 3d occupe´s, le champ cristallin, le couplage spin-orbite, les
interactions e´lectron-e´lectron et l’hybridation des e´lectrons 3d avec les autres e´lectrons
de valence. Il est possible de simuler la structure des spectres en utilisant la the´orie des
multiplets [122], qui prend en compte des e´tats multi-e´lectroniques des configurations
atomiques initiales (p6dn) et finales (p5dn+1). La contribution des diffe´rents cations peut
ainsi eˆtre calcule´e pour une valence et une position interstitielle donne´es. Dans ce travail
de the`se, nous avons utilise´ les spectres e´le´mentaires calcule´s par Marie-Anne Arrio et
Philippe Sainctavit (IMPMC, Paris) et nous en avons fait des combinaisons line´aires afin
de reproduire au mieux les spectres expe´rimentaux. Des informations plus pre´cises sur
la me´thode des calculs multiplets employe´e par M-A. Arrio et P. Sainctavit peuvent eˆtre
trouve´es dans le manuscrit de the`se de S. Brice-Profeta [123].
62
2.4 Caracte´risations magne´tiques
2.4.2.2 Dichro¨ısme magne´tique circulaire des rayons X : XMCD
En utilisant une source de lumie`re polarise´e, la spectroscopie d’absorption des rayons X
permet en plus d’e´tudier les proprie´te´s magne´tiques locales des mate´riaux. Cela se fait en
mesurant le signal dichro¨ıque, c’est-a`-dire la variation de l’absorption avec la direction de
polarisation de la lumie`re. Le dichro¨ısme, qui est lie´ a` une brisure de la syme´trie sphe´rique
des orbitales e´lectroniques, peut avoir deux origines :
– L’anisotropie du champ cristallin induit une variation de l’absorption avec la direc-
tion du vecteur de polarisation par rapport aux axes cristallins du mate´riau. Cela
peut se produire pour une polarisation line´aire de la lumie`re, et on parle alors de
dichroisme line´aire naturel [124].
– Un champ magne´tique local brise la syme´trie. Dans les mate´riaux magne´tiques,
l’absorption peut de´pendre de l’orientation de la polarisation line´aire de la lumie`re
par rapport au champ magne´tique local, on parle alors de dichro¨ısme magne´tique
line´aire des rayons X (XMLD) (rencontre´ dans les mate´riaux antiferromagne´tiques).
Dans les mate´riaux ferro- ou ferrimagne´tiques, l’absorption de´pend du signe de la
polarisation circulaire de la lumie`re (droite ou gauche), on parle alors de dichro¨ısme
magne´tique circulaire des rayons X (XMCD) [125]. Pour e´tudier les films minces de
ferrites, nous avons donc fait des mesures d’absorption en polarisation circulaire.
Par de´finition, le signal XMCD a` une e´nergie donne´e correspond a` la diffe´rence des co-
efficients d’absorption pour une polarisation circulaire droite et pour une polarisation
circulaire gauche. Pour faire les mesures, on applique un champ magne´tique dans la
meˆme direction que le vecteur d’onde des photons incidents. Le principe de la mesure
est sche´matise´ sur la figure 2.11(a).
a) b)
Figure 2.11 – (a) Ge´ome´trie des mesures XAS et XMCD. (b) Mode`le a` deux e´tapes expliquant
l’origine du dichro¨ısme magne´tique circulaire [126].
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En plus de la se´lectivite´ chimique et orbitale, l’absorption de rayons X en polarisation
circulaire permet de sonder le moment magne´tique des e´le´ments. La figure 2.11(b) illustre
le processus d’absorption en polarisation circulaire lors d’une transition aux seuils L2,3
pour des me´taux de transition 3d. Cette repre´sentation permet de comprendre l’origine
du dichro¨ısme magne´tique circulaire dans les mate´riaux magne´tiques [126, 127, 128]. L’ab-
sorption de rayons X de polarisation circulaire droite (respectivement gauche) induit une
excitation des e´lectrons de spin ” up ” (respectivement ” down ”) des niveaux 2p vers des
e´tats d. Si le mate´riau posse`de une aimantation, les densite´s d’e´tats des spins ” up ” et
” down ” sont diffe´rentes dans la bande d, qui joue un roˆle d’analyseur de spin. Cela se
traduit par un signal XMCD non nul.
Un exemple de spectres d’absorption de rayons X est donne´ sur la figure 2.12(a)
aux seuils L2,3 du fer, en polarisation circulaire droite et gauche. L’absorption isotrope est
de´finie comme la moyenne de l’absorption mesure´e pour les trois directions orthogonales de
la polarisation (circulaire droite, circulaire gauche et line´aire). En l’absence de dichro¨ısme
line´aire, on peut approximer l’absorption isotrope par la moyenne des absorptions en
polarisation circulaire droite et gauche. C’est ce qui a e´te´ fait pour toutes nos mesures.
L’absorption isotrope permet ensuite de normaliser le signal XMCD (fig. 2.12(b)).
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Figure 2.12 – Exemple de spectres aux seuils Fe L2,3 pour une couche de 5 nm de MnFe2O4 de´pose´e
sur substrat de saphir. (a) Spectres d’absorption obtenus en polarisation circulaire droite (σ+) et gauche
(σ−). Le spectre isotrope correspond a` la moyenne des deux absorptions. (b) Spectre XMCD re´sultant
de la diffe´rence entre les deux absorptions, normalise´e par l’absorption isotrope.
Pour un atome donne´ dans un type de site, l’amplitude du signal XMCD est propor-
tionnelle a` la projection du moment magne´tique total de l’atome sonde´ (somme du moment
magne´tique orbital et du moment de spin) dans la direction du champ applique´. L’analyse
des spectres XMCD permet ainsi d’e´tudier l’alignement entre les moments magne´tiques de
diffe´rents atomes, ou d’un meˆme atome occupant diffe´rents sites. Ces mesures permettent
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donc de sonder la nature des couplages magne´tiques dans la structure spinelle de nos fer-
rites. Les spectres XMCD peuvent e´galement eˆtre traite´s au moyen des calculs multiplets.
Dans le cas de mate´riaux pre´sentant plusieurs cations, dans diffe´rents sites, avec plusieurs
valences, il est possible de de´terminer l’ordre cationique en utilisant les calculs multiplets
a` la fois pour les mesures XAS et XMCD. C’est ce que nous avons fait pour l’e´tude des
films minces de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4.
Re`gles de somme :
A partir des spectres XAS isotropes et XMCD expe´rimentaux, il est e´galement possible
de de´terminer quantitativement le moment orbital (ml) et le moment de spin (ms) de
l’atome sonde´ par application des re`gles de sommes. Nous ne pre´senterons pas ici le de´tail
de cette me´thode qui peut eˆtre trouve´ dans les re´fe´rences [123, 129, 130, 131]. Moyennant
certaines approximations, les inte´grales des spectres XAS isotropes et XMCD aux seuils
L2 et L3 permettent de calculer les contributions de ml et ms au moment magne´tique total
de l’atome.
Graˆce a` des mesures de spectroscopie d’absorption, de dichro¨ısme magne´tique circu-
laire des rayons X et a` l’utilisation des calculs multiplets, nous avons pu caracte´riser de
manie`re approfondie les films minces de ferrite. Nous avons ainsi obtenu des informations
tre`s pre´cieuses sur l’e´tat d’oxydation des diffe´rents cations, avec une meilleure pre´cision
que celle de la spectroscopie XPS. Ces expe´riences nous ont e´galement permis d’e´tudier
l’ordre magne´tique des ferrites ainsi que l’arrangement des cations dans les sites de la
structure spinelle. Cette information est tout a` fait primordiale pour l’e´tude des films
minces de ferrite puisque l’arrangement cationique de´termine la structure e´lectronique et
par conse´quent les proprie´te´s e´lectriques et magne´tiques des mate´riaux.
2.4.2.3 Conditions expe´rimentales
Les mesures pre´sente´es dans cette the`se ont e´te´ faites aux seuils L2,3 des e´le´ments Fe,
Mn, Ni et Co, a` tempe´rature ambiante, sur la ligne ID08 de l’ESRF (Julio Cezar, Nick
Brookes). Nous sommes alle´s plusieurs jours a` l’ESRF pour participer aux mesures faites
sur les films de CoFe2O4.
Les e´chantillons ont e´te´ expose´s a` un champ magne´tique de 5 Tesla paralle`le au vecteur
d’onde des photons. Selon les mesures, le champ magne´tique e´tait applique´ soit perpen-
diculairement a` la surface des films, soit en incidence rasante (selon un angle de 15 ◦).
Les spectres XAS et XMCD ont e´te´ enregistre´s en utilisant une lumie`re polarise´e circu-
lairement avec un degre´ de polarisation proche de 100%, en mode rendement d’e´lectrons
(mode TEY, total electron yield) avec une profondeur sonde´e d’environ 5 nm, ce qui a
permis de caracte´riser les couches ultraminces de ferrites sur toute leur e´paisseur. Les
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spectres XAS ont e´te´ enregistre´s en changeant a` la fois le signe de la polarisation des
rayons X et le sens du champ magne´tique, afin de minimiser les phe´nome`nes de de´rive.
La pression de base e´tait de 5.10−10 Torr. La re´solution atteinte pour les spectres XAS
e´tait de l’ordre de 100 meV et celle pour les spectres XMCD d’environ 120 meV pour les
seuils L2,3 des e´le´ments conside´re´s.
2.4.2.4 Spectromicroscopie par photo-e´mission d’e´lectrons : XMCD-PEEM
Nous avons e´galement obtenu du temps de faisceau sur la ligne SIM (Lo¨ıc Le Guya-
der, Frithjof Nolting) du synchrotron SLS (Swiss Light Source) afin d’e´tudier la structure
en domaines magne´tiques des films de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 par des mesures
de spectro-microscopie XMCD-PEEM (PhotoElectron Emission Microscopy). Cette ca-
racte´risation des films s’ave`rera tre`s pre´cieuse pour e´tudier leur potentiel en tant que
barrie`res tunnel magne´tiques et pour interpre´ter les re´sultats de transport polarise´ en
spin obtenus pendant cette the`se (chapitre 6).
Principe :
La spectromicroscopie X-PEEM (X-ray PhotoElectron Emission Microscopy) est une
technique base´e sur la spectroscopie d’e´lectrons par rayons X et la microscopie e´lectronique.
Elle combine ainsi la se´lectivite´ chimique de la spectroscopie et la re´solution spatiale
[132, 133]. Cette technique consiste a` de´tecter les e´lectrons photoe´mis d’une re´gion de
l’e´chantillon (re´solution spatiale) suite a` la de´sexcitation d’un niveau de cœur apre`s ab-
sorption d’un photon a` une e´nergie donne´e (se´lectivite´ chimique). En exploitant la po-
larisation de la lumie`re, il est possible de visualiser des domaines magne´tiques. Les do-
maines antiferromagne´tiques peuvent eˆtre sonde´s en utilisant un rayonnement polarise´
line´airement. Dans ce cas, l’utilisation du dichro¨ısme magne´tique line´aire (XMLD) peut
permettre de remonter a` l’orientation des domaines antiferromagne´tiques. Le dichro¨ısme
magne´tique circulaire des rayons X (XMCD) est quant a` lui utilise´ pour l’e´tude des do-
maines ferromagne´tiques. Afin de caracte´riser la structure en domaines magne´tiques des
films minces de ferrites, nous avons combine´ la sensibilite´ chimique de la technique de
dichro¨ısme magne´tique circulaire (XMCD) avec la re´solution spatiale de la microscopie
par photo-e´mission d’e´lectrons (PEEM).
L’e´chantillon est expose´ a` un faisceau de rayons X monochromatique polarise´ circu-
lairement. Afin d’obtenir un bon contraste des images, nous avons d’abord mesure´ les
spectres d’absorption aux seuils L2,3 des e´le´ments Fe, Mn, Ni et Co afin de de´terminer
l’e´nergie a` laquelle le contraste dichro¨ıque est maximal. Deux images sont alors enre-
gistre´es a` cette e´nergie, en polarisations circulaires droite et gauche. Le rapport des deux
fournit une image, dite asyme´trique, qui refle`te la structure en domaines ferromagne´tiques
de l’e´chantillon. Un exemple d’image ” magne´tique ” est repre´sente´ sur la figure 2.13 pour
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Figure 2.13 – Image de domaines magne´tiques enregistre´e au seuil L3 du fer a` tempe´rature ambiante,
pour 5 monocouches de fer d’apre`s la re´fe´rence [134].
un film de Fe. Les zones sombres et claires correspondent aux domaines ou` l’aimantation
est respectivement oriente´e paralle`lement ou anti-paralle`lement a` l’incidence de la lumie`re.
Conditions expe´rimentales :
La plupart des films analyse´s sur la ligne SIM ont e´te´ de´pose´s sur une sous-couche
conductrice de Pt afin de limiter les effets de charges. Les mesures ont e´te´ re´alise´es a`
la re´manence des films (c’est-a`-dire sans appliquer de champ magne´tique exte´rieur) et a`
tempe´rature ambiante. Cette technique, base´e sur le dichro¨ısme magne´tique circulaire des
rayons X, est une technique sensible a` la surface, permettant de sonder des e´paisseurs de
quelques nanome`tres (typiquement 5 nm pour les films d’oxydes). De plus amples de´tails
sur les caracte´ristiques techniques de la ligne SIM peuvent eˆtre trouve´s sur le site internet
de SLS [135].
2.5 Caracte´risations e´lectriques par AFM a` pointe
conductrice
En vue d’utiliser nos films minces de ferrites comme barrie`res tunnel, il a e´te´ ne´cessaire
de caracte´riser leur comportement e´lectrique. Pour cela, nous avons fait des mesures
a` l’aide d’un microscope a` force atomique a` pointe conductrice (CT-AFM, Conductive
Tip Atomic Force Microscope) [136] a` l’UMR CNRS/Thale`s. Ces mesures ont permis
de re´aliser des cartographies e´lectriques des films, d’e´tudier leur homoge´ne´ite´ et leurs
caracte´ristiques courant-tension.
Les mesures ont e´te´ re´alise´es sur des films de ferrites de´pose´s sur une sous-couche
conductrice de platine. Les images ont e´te´ faites a` tempe´rature ambiante en mode contact
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sur un AFM Nanoscope III de Digital Instruments par des mesures de courant dans une
gamme 10−12-10−4 A, en appliquant une tension (pouvant varier de 0.1 a` 10 V) entre
la pointe AFM et l’e´lectrode de Pt. Les pointes conductrices sont des pointes standard
de Si3N4 (de constante de raideur comprise entre 2 et 50 N/m), avec un reveˆtement de
diamant dope´ au bore. Ces pointes ont une taille d’environ 100 nm en extre´mite´, avec des
rugosite´s locales de l’ordre de 10 nm, de´finissant la re´solution spatiale late´rale des images.
Nous avons e´galement e´tudie´ le comportement e´lectrique des films ultraminces a` plus
basse tempe´rature graˆce a` un AFM a` pointe conductrice fonctionnant a` 10 K. Ces mesures
ont e´te´ faites par Karim Bouzehouane a` l’UMR CNRS/Thale`s.
2.6 Me´thodes de mesure de la polarisation en spin
du courant tunnel
Deux techniques ont e´te´ utilise´es pour mesurer la polarisation en spin du courant tun-
nel a` travers les barrie`res de ferrites, et ainsi e´tudier leur capacite´ de filtrage de spin.
Nous avons fait des mesures de magne´to-re´sistance tunnel (en collaboration avec l’UMR
CNRS/Thale`s) a` tempe´rature ambiante en utilisant une contre-e´lectrode magne´tique de
cobalt, dans des jonctions tunnel de taille nanome´trique re´alise´es par la technique de
nano-indentation par pointe AFM. Nous avons e´galement fait des mesures de transport
tunnel polarise´ en spin, par la technique Meservey-Tedrow (en collaboration avec le la-
boratoire Francis Bitter Magnet au M.I.T.), qui nous ont permis d’acce´der directement a`
la polarisation en spin du courant tunnel a` tre`s basse tempe´rature dans des jonctions de
taille microme´trique, en utilisant un film d’aluminium supraconducteur comme de´tecteur
de spin. Ces deux principes de mesures ainsi que la pre´paration requise des e´chantillons
sont pre´sente´s dans les deux parties suivantes.
2.6.1 Magne´to-re´sistance tunnel (TMR)
2.6.1.1 Pre´paration des jonctions tunnel magne´tiques par nano-indentation
Les mesures de transport sont faites sur des jonctions de type α-Al2O3/Pt(20 nm)/ Fer-
rite(111)(3 nm)/γ-Al2O3(1.5 nm)/Co(15 nm)/Au(80 nm), en configuration CPP (Current-
Perpendicular-to-Plane), c’est-a`-dire en faisant passer le courant perpendiculairement au
plan des films. Afin de re´aliser les jonctions tunnel, les e´chantillons doivent donc eˆtre
structure´s par lithographie. Dans ce travail de the`se, nous avons utilise´ la technique de
nano-indentation pour de´finir des tailles de jonctions de l’ordre de 10×10 nm2 [137]. Les
jonctions ont e´te´ pre´pare´es par nano-indentation par l’e´quipe CNRS/Thale`s.
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Par rapport aux proce´de´s classiques de lithographie optique, cette technique permet
des e´tapes de lithographie plus rapides et plus simples, ainsi qu’une re´duction significative
de la taille des jonctions tunnel. La nano-indentation offre donc l’avantage de pouvoir
sonder tre`s localement les barrie`res tunnel et ainsi de limiter la contribution des de´fauts
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Figure 2.14 – Repre´sentation sche´matique des e´tapes du proce´de´ de nano-indentation permettant
de de´finir des jonctions tunnel de taille nanome´trique : (a) de´poˆt de re´sine, (b) indentation du trou, (c)
de´poˆt de l’e´lectrode supe´rieure. (d) Photographie d’un e´chantillon connecte´ pour les mesures de magne´to-
re´sistance.
Avant de re´aliser les jonctions, des cartographies e´lectriques du syste`me e´lectrode-
infe´rieure/barrie`re (α-Al2O3/Pt(20 nm)/Ferrite(111)(3 nm)/γ-Al2O3(1.5 nm)) sont faites
par AFM a` pointe conductrice (comme de´crit dans la partie 2.5) afin de mesurer la
re´sistance des barrie`res. L’empilement α-Al2O3/Pt(20 nm)/Ferrite(111)(3 nm)/γ-Al2O3
(1.5 nm) a e´te´ e´labore´ par MBE, comme de´crit dans la partie 2.1. Ensuite, un film de re´sine
d’une quarantaine de nanome`tres d’e´paisseur est de´pose´ sur la surface de l’e´chantillon et
traite´ thermiquement. Une autre couche de re´sine est alors utilise´e pour de´finir des zones
de 30 µm2 (fig. 2.14(a)). Ensuite, l’e´chantillon est indente´ par pointe AFM dans chaque
emplacement. Cette e´tape est controˆle´e en mesurant en temps re´el la re´sistance entre la
pointe et l’e´lectrode infe´rieure (fig. 2.14(b)). Comme la re´sine est tre`s isolante, la me-
sure donne une re´sistance tre`s e´leve´e tant qu’il y a de la re´sine entre la pointe AFM et
la barrie`re. On arreˆte donc l’indentation lorsque la re´sistance atteint la valeur mesure´e
pre´ce´demment pour le syste`me e´lectrode-infe´rieure/barrie`re. De cette fac¸on, la profondeur
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du trou peut eˆtre controˆle´e tre`s pre´cise´ment puisque la re´sistance baisse rapidement a` me-
sure que la pointe se rapproche de l’e´lectrode infe´rieure. Apre`s indentation, le trou est
e´largi a` une taille typique de 10×10 nm2 par une courte exposition a` un plasma d’oxyge`ne.
Cette e´tape permet e´galement de nettoyer la surface de la barrie`re et ainsi d’assurer une in-
terface de qualite´ entre la barrie`re et l’e´lectrode supe´rieure (Co/Au), celle-ci e´tant cruciale
pour les mesures de magne´to-re´sistance. L’e´lectrode supe´rieure (Co(15 nm)/Au(80 nm))
est ensuite de´pose´e par pulve´risation (fig. 2.14(c)).
2.6.1.2 Mesures de magne´to-transport
Une fois les jonctions tunnel magne´tiques pre´pare´es, j’ai effectue´ les mesures de magne´to-
transport a` l’UMR CNRS/Thale`s. Pour cela, les e´chantillons sont fixe´s sur un porte-
e´chantillon (au moyen d’une re´sine qui est recuite), permettant de re´aliser 10 contacts. On
peut alors connecter l’e´lectrode infe´rieure et les jonctions en utilisant une micro-soudeuse.
La figure 2.14(d) repre´sente une photographie d’un e´chantillon connecte´, preˆt a` eˆtre me-
sure´. Les mesures de transport sont faites en configuration 2 pointes compte tenu des tre`s
hautes gammes de re´sistances des jonctions (de l’ordre du MΩ a` tempe´rature ambiante)
par rapport a` la piste de platine et aux contacts. Des tensions comprises typiquement
entre 10 et 100 mV ont e´te´ applique´es, et les mesures de courant ont e´te´ faites au moyen
d’un e´lectrome`tre Keithley dans une plage allant du nanoampe`re au picoampe`re. Nous
avons ainsi pu mesurer des re´sistances allant jusqu’a` la dizaine de GΩ. Les e´chantillons
ont e´te´ connecte´s de fac¸on a` ce qu’une tension positive corresponde au passage du courant
de l’e´lectrode supe´rieure vers la piste de Pt. Les e´chantillons ont e´te´ introduits dans un
cryostat a` he´lium permettant d’effectuer des mesures jusqu’a` 2 K, avec un e´lectroaimant
pouvant appliquer un champ magne´tique de 7 T. Les mesures ont pu eˆtre faites a` des
tempe´ratures comprises entre 150 K et 300 K, les re´sistances des nano-jonctions e´tant
trop e´leve´es a` plus basse tempe´rature.
2.6.2 Technique Meservey-Tedrow
J’ai eu la chance d’aller a` 3 reprises au M.I.T. pour participer a` des mesures de
transport tunnel polarise´ en spin, utilisant la technique Meservey-Tedrow. Notre groupe
be´ne´ficie en effet d’une collaboration avec Jagadeesh S. Moodera du laboratoire Francis
Bitter (projet PUF CEA-MIT) qui nous a permis de faire 3 se´ries d’expe´riences (de 2
semaines chacune). La technique Meservey-Tedrow a e´te´ de´veloppe´e dans ce laboratoire
dans les anne´es 1970 [21, 24, 138] et la grande expertise des scientifiques de ce groupe a
donc e´te´ essentielle pour mener a` bien les expe´riences. Ces mesures permettent d’acce´der
directement a` la polarisation en spin d’un courant tunnel, graˆce a` une e´lectrode supracon-
ductrice d’aluminium qui sert d’analyseur de spin. Le principe physique de cette technique
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a e´te´ pre´sente´ dans la partie 1.1.2.1 de ce manuscrit de the`se. La mesure de la polarisation
en spin d’un courant tunnel repose sur la mesure du gap supraconducteur de l’aluminium
et de l’asyme´trie entre ses pics de conductance.
2.6.2.1 Pre´paration des jonctions tunnel supraconductrices
Afin de faire les mesures de transport tunnel base´es sur la technique Meservey-Tedrow,
il est ne´cessaire de pre´parer les e´chantillons et de de´finir des jonctions tunnel supraconduc-
trices. Celles-ci ont e´te´ obtenues par diffe´rents de´poˆts a` travers des masques. Nous avons
tout d’abord e´labore´ par MBE au CEA des films pleine plaque de α-Al2O3/Pt(20 nm)/
Ferrite(111)(3 nm)/γ-Al2O3(1.5 nm) (comme de´crit dans la partie 2.1). Les e´chantillons
ont ensuite e´te´ apporte´s au M.I.T. pour eˆtre structure´s en jonctions tunnel avec une
e´lectrode supraconductrice d’aluminium comme de´tecteur de spin. La qualite´ du film su-
praconducteur d’aluminium est tout a` fait critique pour pouvoir re´aliser les expe´riences
de transport et le laboratoire Francis Bitter posse`de un pre´cieux savoir-faire dans le de´poˆt
de films d’Al de tre`s bonne qualite´. La pre´paration des jonctions tunnel supraconductrices
Pt/Ferrite/γ-Al2O3/Al a ne´cessite´ trois e´tapes (fig. 2.15(a)) :
1. De´finition d’une bande de 3 mm de large. Le syste`me Pt/Ferrite/γ-Al2O3 est grave´
jusqu’au substrat de saphir pour de´finir une bande de 3 mm de largeur, par gravure
aux ions argon en utilisant comme masque une lame de silicium.
2. De´finition de l’e´lectrode infe´rieure. Cette e´tape ainsi que la suivante ont e´te´ re´alise´es
par Guoxing Miao dans le baˆti d’e´vaporation du laboratoire Francis Bitter (photo-
graphie 2.15(b)). Le film de γ-Al2O3 est tout d’abord expose´ a` un plasma d’oxyge`ne
dans le but de nettoyer la surface de l’e´chantillon et d’assurer une bonne qualite´ de
l’interface avec la couche d’aluminium qui sera de´pose´e. Ensuite, un film amorphe
d’alumine (de 8 nm d’e´paisseur) est de´pose´ par bombardement e´lectronique (a` une
vitesse de 0.2 A˚/s), afin de de´finir la largeur de la jonction (500 µm) graˆce a` l’utili-
sation d’un masque. Ce de´poˆt permet e´galement d’isoler le reste de l’e´chantillon.
3. De´poˆt de l’analyseur de spin. L’e´chantillon est ensuite refroidi dans le baˆti jusqu’a`
une tempe´rature de 77 K a` laquelle un film supraconducteur de 4.2 nm d’aluminium
est de´pose´ rapidement (∼1 A˚/s) a` travers un masque. Ce de´poˆt permet de de´finir
des bandes (de 200 µm de large) perpendiculaires a` l’e´lectrode infe´rieure. A la suite
de ces deux e´tapes, on obtient 6 jonctions par e´chantillon (fig. 2.15(c)), de taille
500×200µm2.
L’aluminium est ici utilise´ comme analyseur de spin supraconducteur du fait de son
faible couplage spin-orbite qui permet d’obtenir de grandes longueurs de cohe´rence (de
























Figure 2.15 – (a) Repre´sentation sche´matique des e´tapes de pre´paration des jonctions tunnel pour les
mesures Meservey-Tedrow. Les e´lectrodes infe´rieure et supe´rieure ont e´te´ de´finies par des masques. (b)
Photographie de la chambre d’e´vaporation du laboratoire Francis Bitter (M.I.T.), utilise´e pour le de´poˆt de
l’e´lectrode supraconductrice d’aluminium. (c) Photographies de deux e´chantillons (5 jonctions) pre´pare´s
pour les mesures de transport. Celui de droite est connecte´ sur la carte de branchement et preˆt a` eˆtre
introduit dans le cryostat. Les contacts sont faits par de l’indium et des fils de cuivre. La longue bande
(de 500 µm de large) obtenue lors de l’e´tape (2) est clairement visible sur la photographie de gauche.
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cette me´thode sur nos barrie`res tunnel pre´sentent de tre`s bonnes proprie´te´s supraconduc-
trices, qui ont e´te´ essentielles pour pouvoir faire les mesures :
– Le champ critique dans le plan des films passe d’environ 0.01 T (pour Al massif) a`
5 T (pour les films de 4 nm d’e´paisseur).
– La tempe´rature critique augmente de 1.18 K en volume a` 2.3 K dans les films.
2.6.2.2 Mesures de magne´to-transport
Afin de mesurer pre´cise´ment la polarisation en spin du courant tunnel, il est ne´cessaire
d’obtenir des pics de conductance bien re´solus lors des mesures de transport. Pour cela,
nous avons fait les expe´riences a` une tempe´rature de 0.45 K, bien infe´rieure a` la tempe´rature
critique de l’e´lectrode supraconductrice d’aluminium (∼2.3 K). L’e´chantillon a e´te´ fixe´ sur
une carte de branchement (fig. 2.15(c)) et refroidi jusqu’a` 0.45 K dans une enceinte a` 3He.
Une photographie du montage expe´rimental et un sche´ma du cryostat sont repre´sente´s
sur la figure 2.16. L’e´chantillon est tout d’abord place´ dans l’enceinte a` 3He, qui est
pompe´e puis remplie de gaz 3He, au centre d’une bobine supraconductrice permettant
d’appliquer un champ magne´tique allant jusqu’a` 8 T. Le cryostat posse`de une double
enveloppe : un re´servoir d’he´lium liquide (4He) qui entoure l’enceinte a` 3He, est lui-meˆme
entoure´ d’un e´cran rempli d’azote liquide. En baissant la pression de vapeur au-dessus
du bain 4He, la tempe´rature peut eˆtre re´duite a` 1.3 K. Dans ces conditions, le gaz 3He
se condense dans l’espace e´chantillon. En pompant dans cette enceinte, l’e´chantillon est
refroidi a` une tempe´rature de 0.4-0.5 K. Pour faire les mesures, un champ magne´tique de
l’ordre de 3 T doit eˆtre applique´ dans le plan du film d’Al. L’alignement doit eˆtre controˆle´
tre`s pre´cise´ment afin d’obtenir des courbes de conductance exploitables. Des re´glages tre`s
minutieux ont donc e´te´ ne´cessaires pour re´aliser les mesures.
Des courbes de conductance dynamique ont e´te´ enregistre´es en configuration 2 pointes,
en appliquant une tension continue a` travers la jonction, ainsi qu’une faible tension alter-
native (de l’ordre de 20 µV). Le circuit e´lectrique e´quivalent utilise´ pour faire les mesures
de conductance dynamique est sche´matise´ sur la figure 2.16(b). Un amplificateur lock-in
permet de mesurer la tension AC aux bornes d’une re´sistance en se´rie et ainsi de de´tecter
les variations du courant AC a` travers la jonction. Nous avons ainsi pu mesurer directe-
ment des courbes de conductance dI/dV(V).
La technique Meservey-Tedrow, qui utilise un de´tecteur de spin supraconducteur, est
la me´thode de mesure la plus directe de la polarisation en spin d’un courant tunnel. Nous
avons vu qu’un de´tecteur de spin ferromagne´tique peut aussi donner acce`s a` la polarisation
en spin du courant, par des mesures de magne´to-re´sistance dans des jonctions tunnel
magne´tiques (partie 1.1.2.2). Cette dernie`re me´thode ne´cessite toutefois de connaˆıtre la




Figure 2.16 – (a) Photographie du dispositif expe´rimental pour les mesures de transport Meservey-
Tedrow. (b) Repre´sentation sche´matique du cryostat a` 3He permettant de refroidir les e´chantillons jusqu’a`
0.45 K. Le sche´ma de droite montre le circuit e´lectrique e´quivalent utilise´ pour faire les mesures de
conductance dynamique. Ces illustrations viennent de la re´fe´rence [63].
mesures a` tempe´rature ambiante. Lors de ma the`se, j’ai donc utilise´ ces deux techniques
de mesures de polarisation en spin, directe et indirecte, a` tre`s basse tempe´rature et a`




chimiques des couches ultraminces
de ferrites
Ce chapitre pre´sente une e´tude structurale et chimique de´taille´e des couches e´pitaxiales
ultraminces de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111). Comme les proprie´te´s
e´lectriques et magne´tiques de ces oxydes de structure spinelle sont tre`s sensibles a` la
pre´sence de de´fauts chimiques ou structuraux, il a e´te´ indispensable de consacrer une
grande part de ce travail de the`se a` l’optimisation de la croissance des films minces jus-
qu’a` des e´paisseurs de quelques nanome`tres. De nombreuses techniques ont e´te´ utilise´es
pour caracte´riser de manie`re approfondie les mate´riaux, tant d’un point de vue structu-
ral (RHEED, DRX, TEM) que chimique (spectroscopies Auger et XPS). Des expe´riences
d’absorption et de dichro¨ısme magne´tique circulaire des rayons X re´alise´es sur rayon-
nement synchrotron nous ont permis de de´terminer tre`s pre´cise´ment l’arrangement des
cations dans les sites interstitiels (te´trae´driques et octae´driques). Cette information est
tre`s utile puisque des calculs ont montre´ que l’ordre cationique influence grandement la
structure de bande des mate´riaux, affectant par conse´quent leur efficacite´ de filtrage de
spin (par modification de la hauteur de barrie`re et du de´calage en e´nergie des bandes de
conduction selon la direction du spin). Pour pouvoir mesurer l’efficacite´ de filtrage des
barrie`res de ferrites, il a e´te´ ne´cessaire d’introduire une e´lectrode conductrice de platine
ainsi qu’une barrie`re tunnel de Al2O3 pour assurer le de´couplage magne´tique. Dans ce
chapitre, nous pre´sentons donc e´galement les proprie´te´s des couches minces de´pose´es sur
platine, ainsi que la croissance d’une barrie`re e´pitaxiale ultra-mince de γ-Al2O3.
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3.1 Caracte´risations in situ des films de MnFe2O4,
NiFe2O4 et CoFe2O4
3.1.1 Analyse par diffraction RHEED
3.1.1.1 Croissance sur α-Al2O3(0001)
Les couches minces de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) ont e´te´ e´labore´es
par MBE sur substrat de saphir comme de´crit dans la partie 2.1. L’e´tude structurale des
films commence de`s le de´but de la croissance par l’analyse en temps re´el des cliche´s de
diffraction RHEED. Cela permet de suivre la croissance et d’ajuster les parame`tres (flux
des e´le´ments Fe, Mn, Ni, Co et pression d’oxyge`ne) afin d’obtenir des couches e´pitaxie´es
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Figure 3.1 – Cliche´s de diffraction RHEED obtenus a` diffe´rents stades de la croissance de
MnFe2O4(111) sur α-Al2O3(0001) selon les directions [1010] et [1100] du re´seau re´ciproque hexagonal.
Les cliche´s de diffraction ont e´te´ e´tudie´s selon les directions [1010] et [1100] du re´seau
re´ciproque hexagonal de α-Al2O3(0001). La figure 3.1 pre´sente les cliche´s de diffraction
observe´s selon les deux directions pendant la croissance d’une couche de MnFe2O4(111).
Quelques instants apre`s le de´but de la croissance, des tiges de diffraction apparaissent,
76























Figure 3.2 – Cliche´s de diffraction RHEED obtenus a` diffe´rents stades de la croissance de NiFe2O4(111)
(a` gauche) et CoFe2O4(111) (a` droite) sur substrat α-Al2O3(0001).
correspondant aux plans de type (0,1) et (1,1) du re´seau cubique a` faces centre´es (cfc) de
la structure spinelle. Cela signifie que de`s les premiers instants, le mode de croissance est
a` deux dimensions. Des tiges interme´diaires du type (0, 3/2) et (1/2, 1/2) apparaissent
ensuite au bout de 10 minutes, c’est-a`-dire pour une e´paisseur d’environ 2 nm (fig. 3.1
de droite). Ces cliche´s sont caracte´ristiques de la formation de la structure spinelle. Au
cours de la croissance, les tiges interme´diaires persistent et s’intensifient, indiquant que le
film conserve une structure spinelle avec un mode de croissance bidimensionnel (2D). Les
couches minces de NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) suivent le meˆme mode de croissance,
comme l’indiquent les cliche´s de diffraction de la figure 3.2.
Comme nous l’avons dit dans la partie 2.1, les conditions de croissance avaient e´te´
optimise´es pour CoFe2O4 lors de la the`se de A. Ramos. Graˆce a` sa stabilite´, CoFe2O4
peut eˆtre e´labore´ dans une large gamme de pression d’oxyge`ne (entre 0.2 et 0.44 Torr).
Nous avons constate´ que la croissance de NiFe2O4 est assez similaire et permet e´galement
de varier les conditions d’oxydation sur une large plage. Par contre, la croissance de
MnFe2O4 a e´te´ beaucoup plus de´licate. Il a bien suˆr fallu re´gler les flux des e´le´ments pour
obtenir la bonne stœchiome´trie (comme pour NiFe2O4 et CoFe2O4), mais pour MnFe2O4
le choix des conditions d’oxydation s’est re´ve´le´ tre`s critique pour obtenir la bonne phase
cristallographique. En effet, la pression d’oxyge`ne au de´but de la croissance doit eˆtre
comprise entre 0.16 et 0.2 Torr pour obtenir rapidement les tiges spinelles. Une pression
de de´part trop faible provoque un mode de croissance tridimensionnel (3D), caracte´rise´
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Figure 3.3 – Cliche´s de diffraction RHEED obtenus lors de la croissance de MnFe2O4 pour une
pression d’oxyge`ne trop faible (apparition de points en (a)) ou trop e´leve´e (disparition des tiges du type
(1/2, 1/2) en (b)).
par l’apparition de points sur les cliche´s RHEED (fig. 3.3(a)). Une pression de de´part trop
e´leve´e retarde conside´rablement la formation de la phase spinelle et peut meˆme donner un
me´lange de phases en favorisant la formation de Fe2O3 (fig. 3.3(b)). Dans ce cas, on observe
un de´doublement des tiges interme´diaires selon la direction [1010] et une disparition des
tiges du type (1/2, 1/2) selon [1100]. Quand les tiges spinelles sont pre´sentes, il est ensuite
possible d’augmenter la pression d’oxyge`ne jusqu’a` environ 0.34 Torr sans de´grader les
cliche´s de diffraction de nos films ultra-minces de MnFe2O4. Toutes les e´tudes pre´sente´es
dans la suite de cette the`se sur MnFe2O4 ont donc e´te´ faites sur des films obtenus dans
cette gamme tre`s restreinte de pressions d’oxyge`ne.
3.1.1.2 Croissance sur Pt(111)
Nous avons ensuite introduit une sous-couche conductrice de platine de 20 nm d’e´pais-
seur, ne´cessaire pour les mesures de transport a` travers les barrie`res tunnel. La croissance
des films minces de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4(111) sur buffer de platine est similaire
a` celle sur substrat de saphir avec ne´anmoins une apparition plus rapide de la phase
spinelle sur platine, re´ve´le´e par le suivi de la croissance en temps re´el par RHEED. Les
tiges interme´diaires de diffraction sont en effet de´ja` visibles apre`s 5 minutes de de´poˆt,
c’est-a`-dire pour des e´paisseurs de film correspondant a` une cellule unite´ de la structure
spinelle (de l’ordre de 8 A˚) (fig. 3.4).
Cet effet positif du platine avait de´ja` e´te´ observe´ lors de la croissance d’oxydes, tels que
CoFe2O4 [119] ou Fe2O3 [139], et avait e´te´ attribue´ a` une re´duction du nombre de de´fauts
structuraux (dislocations, parois d’antiphase). Comme le comportement magne´tique des
ferrites est tre`s sensible a` leur qualite´ structurale, on s’attend donc a` obtenir de meilleures
proprie´te´s magne´tiques pour les films minces de´pose´s sur Pt.
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Pt
MnFe2O4 (5’) NiFe2O4 (5’) CoFe2O4 (5’)
Figure 3.4 – Cliche´s de diffraction RHEED selon la direction [1010] du re´seau re´ciproque hexagonal
de α-Al2O3(0001) pour le buffer de Pt(111) et les films ultraminces de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et
CoFe2O4(111) apre`s 5 minutes de de´poˆt.
3.1.2 Caracte´risations chimiques par spectroscopie XPS
La composition des couches minces de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111)
a e´te´ mesure´e par XPS in situ juste apre`s le de´poˆt. Cela a permis de caracte´riser l’e´tat
d’oxydation des films ainsi que leur stœchiome´trie avant de les exposer a` l’air. Une anode
d’aluminium (hν (Al Kα)=1486 eV) a e´te´ utilise´e pour caracte´riser les films de MnFe2O4
alors qu’une anode de magne´sium (hν (Mg Kα)=1250 eV) a e´te´ ne´cessaire pour l’e´tude
de CoFe2O4 et NiFe2O4 afin d’e´viter la superposition entre les raies 2p du mangane`se et
du nickel avec les raies Auger du fer.
Pour connaˆıtre l’e´tat d’oxydation des films, on s’est concentre´ sur l’e´tude des niveaux
de coeur 2p des e´le´ments Fe, Mn, Ni et Co puisqu’ils sont tre`s sensibles a` leur e´tat
d’oxydation. Les spectres XPS obtenus sur des couches de 5 nm d’e´paisseur de CoFe2O4,
NiFe2O4 et MnFe2O4 sont repre´sente´s sur la figure 3.5. Concernant la raie Fe 2p, on
observe un pic satellite bien de´fini a` une e´nergie supe´rieure de 8 eV par rapport au pic
Fe 2p3/2 (a` 711 eV). Ce pic est caracte´ristique de la pre´sence de Fe
3+. Notons ne´anmoins
que l’e´tude de la raie Fe 2p par XPS ne donne qu’une information qualitative sur l’e´tat
d’oxydation du fer. Apre`s optimisation des conditions de croissance, les ions Fe sont donc
majoritairement de valence 3+ dans les trois types de films de ferrites.
Les raies 2p1/2 et 2p3/2 du mangane`se sont a` des e´nergies proches de celles observe´es
pour MnO (2p3/2∼640.6 and 2p1/2∼652.2 eV) [140], ce qui sugge`re la pre´sence de Mn2+.
De plus, on observe un pic satellite de´cale´ d’environ 5 eV vers les plus hautes e´nergies par
rapport au pic principal 2p3/2. Cela est typique des syste`mes pre´sentant du mangane`se
2+ [141, 142]. En raison du faible e´cart d’e´nergie entre les raies 2p3/2 de Mn
+, Mn2+,
Mn3+ et Mn4+, il est toutefois difficile de faire une e´tude pre´cise de la valence du man-
gane`se a` partir des mesures XPS. Ainsi, on ne peut pas exclure pour l’instant la pre´sence
de Mn3+ dans nos films de MnFe2O4. En effet, on devine un de´doublement du pic Mn
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Figure 3.5 – Spectres XPS aux seuils Fe, Mn, Ni et Co 2p pour des films de 5 nm de MnFe2O4(111),
NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) de´pose´s sur α-Al2O3(0001).
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2p3/2 qui donne naissance a` deux raies se´pare´es d’environ 1 eV. Cela pourrait indiquer le
caracte`re divalent du mangane`se qui serait pre´sent sous la forme Mn2+ (pic a` ∼640 eV)
et Mn3+ (∼641 eV) [143]. Cette inde´termination sera leve´e graˆce a` des mesures XAS et
XMCD (pre´sente´es dans la partie 3.4 de ce chapitre) qui confirmeront la valence 2+ du
mangane`se dans nos films de MnFe2O4. La comparaison de la raie Co 2p avec des raies
de re´fe´rence pour diffe´rents e´tats d’oxydation du cobalt [103] nous indique que le cobalt
est majoritairement sous la forme Co2+ dans les films de CoFe2O4. L’allure de la raie Ni
2p est aussi caracte´ristique du Ni2+ dans les couches de NiFe2O4.
En comparant l’intensite´ des pics Fe 2p et Mn 2p, Ni 2p ou Co 2p, nous avons pu
de´terminer quantitativement la composition des films en mode´lisant les pics expe´rimentaux
par des fonctions Pseudo-Voigt en utilisant une fonction standard de Shirley comme ligne
de base. Dans tous les cas, nous avons mesure´ la bonne stœchiome´trie a` une pre´cision
de ± 10%. Nous avons obtenu les proportions relatives correctes des diffe´rents e´le´ments
(c’est-a`-dire 14, 28 et 58% de Mn (Ni ou Co), Fe et O).
Il est important de noter que les spectres XPS des couches ultraminces de MnFe2O4,
NiFe2O4 et CoFe2O4 sont identiques a` ceux des couches plus e´paisses, ce qui montre que la
qualite´ chimique des films a e´te´ optimise´e jusqu’a` des e´paisseurs tre`s faibles, de quelques
nanome`tres.
Cette analyse par spectroscopie XPS a donc permis d’optimiser les parame`tres de
croissance des films ultraminces de CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4 afin d’obtenir les e´tats
d’oxydation voulus des cations et la bonne stoechiome´trie. Ne´anmoins, cette technique ne
donne pas acce`s a` l’arrangement des cations dans les sites octae´driques et te´trae´driques
de la structure spinelle. Comme cet arrangement affecte la capacite´ de filtrage de spin
des barrie`res de ferrite, il est indispensable de connaˆıtre pre´cise´ment l’occupation des
sites. Dans ce but, des mesures comple´mentaires de spectroscopie d’absorption X sur
rayonnement synchrotron ont e´te´ faites et sont pre´sente´es dans la partie 3.4.
3.2 Caracte´risations ex situ des films de MnFe2O4,
NiFe2O4 et CoFe2O4
3.2.1 Diffraction et re´flectivite´ des rayons X
Les proprie´te´s structurales de nos couches minces de ferrite de Mn, Ni et Co de´pose´es
sur α-Al2O3(0001) ont e´te´ e´tudie´es par re´flectivite´ et diffraction X, ainsi que par micro-
scopie TEM (partie 3.2.2). Les e´tudes re´alise´es in situ par diffraction RHEED avaient e´te´
ne´cessaires pour suivre la croissance des couches en temps re´el. Afin d’analyser les films
sur toute leur e´paisseur, des mesures ex situ ont e´te´ faites par diffraction et re´fle´ctivite´
des rayons X.
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Paramètre de maille 
hors plan calculé (nm)












































































































































Figure 3.6 – Diffraction des rayons X pour des films minces de MnFe2O4(12 nm), NiFe2O4(20 nm) et
CoFe2O4(15 nm). A gauche : spectres θ-2θ. A droite : rocking curve de la raie (222). Tableau : parame`tres
de maille hors plan calcule´s d’apre`s la loi de Bragg et comparaison avec les valeurs des mate´riaux massifs.
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La qualite´ structurale des films de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 a e´te´ ve´rifie´e tout
d’abord par diffraction de rayons X (XRD). Les spectres θ-2θ (fig. 3.6) ne pre´sentent
que les re´flections de type (111) et confirment donc le mode de croissance unidirectionnel
des couches minces selon l’orientation (111) ainsi que l’absence de phase parasite. Les
courbes de type ”rocking curves” obtenues pour les raies (222) ont une largeur a` mi-
hauteur (FWHM) infe´rieure 0.1 ◦, ce qui prouve la tre`s bonne qualite´ monocristalline des
films. La position des raies (lll) et l’application de la loi de Bragg (e´quation 2.2) nous
a permis de calculer le parame`tre de maille hors plan des films. Pour les trois ferrites,
le parame`tre de maille trouve´ est comparable a` celui du mate´riau massif (fig. 3.6(d)).
Les couches sont donc relaxe´es. Le de´saccord de maille avec le substrat de saphir est en
effet assez important : le sous re´seau d’oxyge`ne des ferrites est plus grand que celui de
α-Al2O3(0001) (d’environ 8 % dans le cas de CoFe2O4). On observe donc une relaxation
des contraintes de`s les premiers stades de la croissance. Les analyses RHEED en temps
re´el ont montre´ que les couches sont totalement relaxe´es a` 2 nm d’e´paisseur.
Des mesures de re´flectivite´ de rayons X (XRR) ont aussi e´te´ re´alise´es sur les couches
minces (fig. 3.7). En ajustant les parame`tres de simulation, en particulier pour obtenir la
bonne pe´riode des oscillations, il a e´te´ possible de de´terminer l’e´paisseur, la densite´ et la
rugosite´ des films. Ces valeurs sont indique´es sur la figure 3.7 pour les trois types de films.
Ces mesures d’e´paisseur ont permis de ve´rifier la calibration des flux. De plus les densite´s
et longueurs de diffusion (f et fi) sont en accord avec les valeurs the´oriques (densite´ de
1.36, f=107.6 fm, fi=9.32 fm pour MnFe2O4). D’autre part, les rugosite´s des films sont
tre`s faibles, comme l’indiquaient les cliche´s RHEED.
La morphologie des films a e´te´ e´tudie´e par microscopie a` force atomique (AFM). On
observe sur la figure 3.8 l’image topographique d’un film de 5 nm de MnFe2O4, re´alise´e en
mode ”tapping”. Ces mesures ont re´ve´le´ a` nouveau la tre`s faible rugosite´ de surface de nos
couches ultraminces de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 avec une rugosite´ (rms) de l’ordre
de 0.2 nm pour des e´paisseurs de films de 5 nm. Cette valeur remarquablement faible rend
donc possible l’inte´gration des films ultraminces dans des multicouches complexes, pour
l’e´tude du filtrage de spin des couches de ferrites.
3.2.2 Analyse par microscopie e´lectronique a` transmission
La microstructure des films ultraminces de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 a e´te´ e´tudie´e
par microscopie e´lectronique a` transmission en haute re´solution (HRTEM) par C. Gatel
et B. Warot-Fonrose (CEMES, Toulouse). Plusieurs e´chantillons ont e´te´ observe´s et nous
pre´sentons ici quelques images caracte´ristiques. Des films de 5 nm d’e´paisseur de MnFe2O4
de´pose´s sur substrat de saphir ont e´te´ e´tudie´s en section transverse (fig. 3.9). L’image (a)
obtenue a` faible grandissement de´montre la grande homoge´ne´ite´ de la couche. Sur l’image
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MnFe2O4 NiFe2O4 CoFe2O4
Épaisseur (nm) 16.2 14.6 13.2
Densité (1028
cellules unités  / m3) 1.26 1.36 1.34
Longueur de 
diffusion f (fm) 106.4 107.8 98.9
Longueur de 
diffusion fi (fm) 5.3 8.5 4.9
Rugosité (nm) 0.7 0.4 0.9
SLD (10-6 Å-2) 37.4 40.9 37.0



































































Figure 3.7 – Courbes de re´flectivite´ des rayons X et simulations associe´es pour des films minces de
MnFe2O4(16.2 nm), NiFe2O4(14.6 nm) et CoFe2O4(13.2 nm). Les parame`tres de simulation utilise´s sont




Figure 3.8 – Image AFM topographique (3µm×3µm) d’un film de MnFe2O4(5 nm) de´pose´ sur α-
Al2O3 pre´sentant une rugosite´ rms de 0.2 nm.
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Figure 3.9 – Exemple de microscopie e´lectronique en coupe transverse (la direction [112] est perpen-
diculaire aux images) d’un film α-Al2O3(0001)/MnFe2O4(111)(5 nm). L’image (a) a e´te´ obtenue en faible
grandissement alors que l’image (b) est a` plus haute re´solution. Les traits pointille´s mettent en e´vidence
une paroi d’antiphase. (c) Analyse GPA du champ des contraintes selon la direction de croissance dans un
film α-Al2O3(0001)/MnFe2O4(111)(5 nm), confirmant l’e´tat totalement relaxe´ de la couche de ferrite. (d)
Image d’amplitude montrant le re´seau des dislocations re´gulie`rement espace´es a` l’interface substrat/film.
(b) en mode haute re´solution, on identifie clairement les plans (111) paralle`les a` la surface
du substrat. La tre`s haute qualite´ e´pitaxiale de la couche ultramince d’oxyde est e´vidente
et son interface avec le substrat α-Al2O3 est parfaitement plane et abrupte. De plus, il
n’y a aucune trace de phases parasites qui re´sulteraient de la formation d’oxydes de Fe
et Mn autres que MnFe2O4 en de´but de croissance. Ces observations sont en accord avec
l’e´tude RHEED en temps re´el qui avait montre´ un mode de croissance a` deux dimensions
ainsi que la seule pre´sence de la phase spinelle de`s les premiers stades de la formation de
l’oxyde, re´alise´ dans des conditions optimales d’e´laboration.
Une cartographie des contraintes le long de la direction de croissance est repre´sente´e sur
la figure 3.9. L’image (c) a e´te´ calcule´e a` partir des images HREM en utilisant la me´thode
GPA (Geometric phase analysis [121]). Le film de MnFe2O4 pre´sente une de´formation de
14% par rapport au substrat, ce qui est tre`s proche de l’e´cart de 13.5% attendu entre
les plans (111) de MnFe2O4 et (0006) de α-Al2O3, correspondant au de´saccord entre les
parame`tres de maille. Ce re´sultat confirme donc l’e´tat totalement relaxe´ des couches de
ferrite de mangane`se, qui avait de´ja` e´te´ observe´ lors des caracte´risations par diffraction
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de rayons X. La relaxation des contraintes s’accompagne d’un re´seau de dislocations a`
l’interface substrat/film, qui est clairement visible sur l’image d’amplitude obtenue par la
me´thode GPA (fig. 3.9(d)). Ces dislocations re´gulie`rement espace´es proviennent du fort
de´saccord de maille entre MnFe2O4 et α-Al2O3.
On observe sur la figure 3.9(b) la pre´sence de l’un des de´fauts structuraux les plus
courants dans les films minces e´pitaxie´s de ferrites : les parois d’antiphase (APBs) (partie
1.4.4.1). Ces APBs ont e´te´ observe´es sur toutes les images HRTEM et sont pre´sentes
en forte densite´ dans nos films minces. L’effet des APBs sur les proprie´te´s magne´tiques
[89, 92] et de magne´to-transport [100, 101, 102] a e´te´ e´tudie´ en de´tails dans les films
minces de Fe3O4. Aucune e´tude similaire n’existe sur les couches minces de MnFe2O4.
Ne´anmoins, il est e´vident que ces de´fauts structuraux affecteront e´galement les proprie´te´s





Figure 3.10 – Exemple de microscopie e´lectronique en coupe transverse (la direction [112] est perpen-
diculaire aux images) d’un film α-Al2O3(0001)/NiFe2O4(111)(5 nm). L’image (a) a e´te´ obtenue en faible
grandissement alors que les images (b) et (c) sont a` plus haute re´solution. Les traits pointille´s mettent
en e´vidence une paroi d’antiphase et le cercle indique la position d’une dislocation. (d, e) Analyses GPA
pour les de´formations dans le plan ǫxx (d) et hors plan ǫyy (e), confirmant l’e´tat totalement relaxe´ de la
couche de ferrite de nickel.
Des mesures identiques ont e´te´ faites sur nos couches ultraminces de NiFe2O4 et des
re´sultats similaires ont e´te´ obtenus. La figure 3.10 pre´sente la microstructure d’une couche
mince de NiFe2O4(111). Le film de NiFe2O4 pre´sente une tre`s haute qualite´ e´pitaxiale, une
interface bien de´finie avec le substrat de saphir, sans aucune phase parasite. Nous avons
observe´ des APBs sur toutes les images obtenues. De la meˆme fac¸on que pour MnFe2O4,
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les couches de NiFe2O4 sont totalement relaxe´es, comme le montrent les analyses GPA
effectue´es dans le plan et hors plan (fig. 3.10(d) et (e)).
Des e´tudes HRTEM de CoFe2O4(111) en films minces ont e´galement e´te´ mene´es dans
la the`se d’Ana Ramos [119].
Ces analyses par microscopie e´lectronique a` transmission ont re´ve´le´ la tre`s haute qua-
lite´ de nos films ultraminces de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111). Les films
sont parfaitement monocristallins, avec une tre`s faible rugosite´ de surface, dans un e´tat
totalement relaxe´. Ils pre´sentent donc une structure ide´ale pour eˆtre inte´gre´s dans des
jonctions de type ”filtres a` spin”.
3.3 Etude des syste`mes Ferrite/γ-Al2O3(111)
Comme nous l’avons dit dans le chapitre 2, deux techniques nous ont permis de mesu-
rer l’efficacite´ de filtrage de spin des films ultraminces de ferrites : la me´thode Meservey-
Tedrow et des mesures de TMR sur des jonctions tunnel magne´tiques. Dans les deux cas,
il a e´te´ ne´cessaire d’ajouter une barrie`re ultramince de γ-Al2O3(111) pour re´aliser l’empi-
lement suivant : saphir/Pt(111)/Ferrite(111)/γ-Al2O3(111)/de´tecteur de spin(Al ou Co).
Cette barrie`re a en effet permis d’assurer une tre`s bonne qualite´ pour le film d’alumi-
nium supraconducteur utilise´ pour les mesures de Meservey-Tedrow. Elle a e´galement e´te´
indispensable pour garantir le de´couplage magne´tique entre le film de ferrite et la contre-
e´lectrode de cobalt utilise´e dans les jonctions tunnel magne´tiques. Nous avons re´alise´ la
croissance de cette barrie`re ultramince, par MBE, en suivant la proce´dure de´veloppe´e pour
obtenir des barrie`res cristallines de Al2O3 sur Fe3O4 [144] et CoFe2O4 [119]. Le de´poˆt a
e´te´ re´alise´ a` haute tempe´rature (450 ◦C) en veillant a` utiliser une pression d’oxyge`ne suf-
fisante. De cette fac¸on, il est possible d’e´laborer des barrie`res ultraminces cristallines de
structure spinelle γ-Al2O3(111), de´pose´es sur MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4. Les cliche´s
de diffraction RHEED des 3 syste`mes Ferrite/γ-Al2O3 sont montre´s sur la figure 3.11.
La similarite´ observe´e entre les cliche´s de diffraction des ferrites et de Al2O3 indique que
Al2O3 cristallise bien selon une structure spinelle.
Afin d’assurer la continuite´ de la barrie`re de Al2O3, nous avons e´labore´ des films
de 1.5 nm d’e´paisseur. Des mesures RHEED en temps re´el et des analyses TEM ont
de´ja` e´te´ faites sur le syste`me CoFe2O4(3-5nm)/γ-Al2O3(1.5 nm)[119] et ont permis de
confirmer la croissance e´pitaxiale de la barrie`re de Al2O3 sur un film de ferrite. Ces mesures
ont montre´ qu’a` 1.5 nm d’e´paisseur, la barrie`re de γ-Al2O3 ne relaxe pas comple`tement
les contraintes dues au de´saccord de parame`tre de maille avec le film de ferrite (fig.
3.12). Elle subit une contrainte en tension dans le plan de -6 % par rapport a` CoFe2O4.
Nous avons obtenu des images TEM haute re´solution en section transverse pour un film
saphir/Pt(111)/CoFe2O4(111)/γ-Al2O3(111), et un exemple est donne´ sur la figure 3.13.
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Pt / NiFeO (3 nm)
Pt / NiFeO (3 nm) / AlO(1.5 nm)
Pt / MnFeO (3 nm)
Pt / MnFeO (3 nm) / AlO(1.5 nm)
Pt / CoFeO (3 nm)
Pt / CoFeO (3 nm) / AlO(1.5 nm)
Figure 3.11 – Cliche´s de diffraction RHEED selon les directions [1010] (a` gauche) et [1100] (a` droite)
pour les trois films ultraminces de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) de´pose´s sur Pt(111).
Les cliche´s obtenus apre`s le de´poˆt de la barrie`re cristalline de γ-Al2O3(111) re´ve`lent la tre`s haute qualite´
e´pitaxiale des empilements Ferrite/γ-Al2O3.
En raison de l’e´pitaxie entre les deux couches spinelles, il est tre`s difficile de les distinguer.
Ces images de microscopie prouvent e´galement la tre`s bonne qualite´ cristalline des films
ultraminces de ferrite de´pose´s sur Pt(111).















Figure 3.12 – Evolution du de´saccord de parame`tre de maille au cours du de´poˆt de CoFe2O4(3 nm)/γ-
Al2O3(1.5 nm) sur α-Al2O3(0001), mesure´e en temps re´el par diffraction RHEED.
La qualite´ des interfaces e´tant cruciale pour le transport tunnel, nous avons e´galement
controˆle´ la qualite´ chimique de l’interface ferrite/Al2O3. Des mesures de spectroscopie
d’e´lectrons Auger ont permis de ve´rifier la bonne oxydation de la barrie`re d’alumine
puisque cette technique est tre`s sensible a` la surface et a` la pre´sence d’Al me´tallique.
De nombreux tests ont e´te´ ne´cessaires pour de´terminer les bons parame`tres de croissance
(vitesse de croissance et pression d’oxyge`ne) afin d’obtenir des barrie`res de Al2O3 de
bonne qualite´ cristalline et bien oxyde´es sur les trois surfaces de ferrites. La figure 3.14
montre le spectre Auger d’une barrie`re de Al2O3 optimise´e, compare´ a` celui d’une barrie`re
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Figure 3.13 – Exemple de microscopie e´lectronique a` haute re´solution en coupe transverse d’un film
α-Al2O3(0001)/Pt(111)/CoFe2O4(111)/γ-Al2O3(111). La direction [112] est perpendiculaire a` l’image.
le´ge`rement sous-oxyde´e. L’existence d’un seul pic a` 56 eV et l’absence de pic correspondant
a` l’aluminium sous forme me´tallique (a` 70 eV) confirment que nos barrie`res de Al2O3 sont
bien oxyde´es.















































Figure 3.14 – Spectres Auger a` 3 keV d’une barrie`re de Al2O3 (1.5 nm) bien oxyde´e de´pose´e sur
CoFe2O4 (3 nm) (a` gauche) et le´ge`rement sous-oxyde´e sur MnFe2O4 (3 nm) (a` droite).
Il a e´galement fallu s’assurer que le de´poˆt de Al2O3 ne modifie pas l’e´tat d’oxydation
des films de ferrite a` l’interface. Pour cela, la spectroscopie XPS in situ a e´te´ utilise´e pour
identifier les e´tats d’oxydations des films de ferrite apre`s le de´poˆt de Al2O3. Nous avons
observe´ que le de´poˆt de la barrie`re de Al2O3 peut comple`tement modifier l’e´tat d’oxyda-
tion des ferrites en re´duisant l’interface (fig. 3.15). En effet, si la pression d’oxyge`ne est
insuffisante pendant la croissance de Al2O3, l’aluminium puise de l’oxyge`ne dans la couche
de ferrite. Les cations d’aluminium ont en effet une plus forte affinite´ avec l’oxyge`ne. Dans
ce cas, la barrie`re de Al2O3 peut apparaˆıtre parfaitement oxyde´e sur les spectres Auger,
alors que le film de ferrite ne l’est plus. Nous avons en particulier observe´ cela sur les
films de NiFe2O4. L’oxydation 3+ des cations Fe peut eˆtre re´duite a` un e´tat 2+/3+ apre`s
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Figure 3.15 – (a` gauche) Spectre XPS au seuil Fe 2p d’un film ultramince de NiFe2O4 (3 nm)
apre`s le de´poˆt d’une barrie`re de Al2O3 re´alise´ dans des conditions d’oxydation suffisantes . (a` droite)
Modification de l’e´tat d’oxydation du fer apre`s le de´poˆt d’une barrie`re de Al2O3 sous une pression
d’oxyge`ne insuffisante.
de´poˆt de Al2O3. Cela est clairement visible sur les spectres XPS 2p du fer et un exemple
est donne´ a` la figure 3.15.
J’ai e´labore´ un grand nombre d’e´chantillons dans diffe´rentes pressions d’oxyge`ne, ca-
racte´rise´s minutieusement par spectroscopies Auger et XPS. Cela a permis de de´terminer
les conditions de croissance ne´cessaires pour obtenir des barrie`res de Al2O3 parfaitement
oxyde´es et qui ne modifient pas a` l’interface l’e´tat d’oxydation des cations dans MnFe2O4,
NiFe2O4 et CoFe2O4.
3.4 Absorption et dichro¨ısme magne´tique circulaire
des rayons X
Des expe´riences d’absorption (XAS) et de dichro¨ısme magne´tique circulaire des rayons
X (XMCD) re´alise´es sur rayonnement synchrotron nous ont permis de connaˆıtre tre`s
pre´cise´ment l’arrangement des cations dans les sites interstitiels de la structure spinelle,
qui a un roˆle majeur sur la structure de bandes des mate´riaux et donc sur leur capacite´
de filtrage de spin. Les mesures ont e´te´ faites aux seuils L2,3 des e´le´ments Fe, Mn, Ni
et Co, a` tempe´rature ambiante, sur la ligne ID08 de l’ESRF. Les e´chantillons ont e´te´
expose´s a` un champ magne´tique de 5 Tesla paralle`le au vecteur d’onde des photons et
applique´ perpendiculairement a` la surface des films. Les conditions expe´rimentales ont e´te´
pre´sente´es dans la partie 2.4.2.3.
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3.4.1 Films MnFe2O4(111)
Nous commenc¸ons cette partie par l’e´tude XAS et XMCD des couches ultraminces de
MnFe2O4(111). Pre´ce´demment, des mesures XMCD ont e´te´ mene´es sur des poudres de
MnFe2O4 par Kang et al. [85] ou sur des films polycristallins e´pais de MnxFe3−xO4 (films
de 150 nm d’e´paisseur pre´pare´s par e´vaporation [145] et films de 100 nm pre´pare´s par
ablation laser [142]). Ces expe´riences sont donc les premie`res sur des couches ultra-minces
e´pitaxie´es de MnFe2O4. Nous pre´sentons ici une analyse des spectres aux seuils L2,3 de Fe
et Mn, qui ont permis d’identifier pre´cise´ment les e´tats de valence des cations ainsi que
leur distribution dans les sites octae´driques (Oh) et te´trae´driques (Td).
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Figure 3.16 – Spectres XAS et XMCD aux seuils L2,3 de Fe et Mn pour une couche de 5 nm de
MnFe2O4(111) de´pose´e sur α-Al2O3(0001) (T=300 K, H=+/-5 T).
Les spectres XAS et XMCD d’une couche de 5 nm de MnFe2O4(111) de´pose´e sur
saphir sont repre´sente´s sur la figure 3.16. Les signaux XMCD du fer et du mangane`se sont
globalement de signe oppose´, ce qui sugge`re une orientation antiparalle`le des moments
magne´tiques porte´s par les atomes de fer et de mangane`se. Dans la structure spinelle, il y
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a un ordre ferrimagne´tique entre les sites Oh et les sites Td. Par conse´quent, cette premie`re
observation des donne´es XMCD est cohe´rente avec la pre´sence d’un ordre ferrimagne´tique
dans les couches minces de MnFe2O4, avec les atomes de Mn occupant plutoˆt les sites Td et
les atomes de Fe les sites Oh. Cela signifie donc qu’a` premie`re vue la structure de MnFe2O4
est plutoˆt du type spinelle normale, comme ce qui est attendu d’apre`s les calculs de Szotek
et al. [75].
Les spectres XAS et XMCD des oxydes de me´taux de transition pre´sentent souvent une
structure multiplet, caracte´ristique de la nature ionique des e´le´ments (Fe et Mn), et leur
forme de´pend fortement de plusieurs parame`tres : la configuration des e´tats 3d occupe´s, le
champ cristallin, le couplage spin-orbite, les interactions e´lectron-e´lectron dans les atomes
des me´taux de transition et l’hybridation des e´lectrons 3d avec les autres e´lectrons de
valence. En prenant en compte ces diffe´rents facteurs, la contribution des cations (Fe
et Mn pour MnFe2O4) peut eˆtre calcule´e pour une valence et une position interstitielle
donne´es en faisant des calculs multiplets (principe de´crit dans la partie 2.4.2). Nous avons
ici utilise´ les spectres e´le´mentaires calcule´s par Marie-Anne Arrio et Philippe Sainctavit
(IMPMC, Paris) en employant le mode`le LFM (ligand-field multiplet [122]) et en prenant
en compte l’interaction spin-orbite des e´lectrons 3d, avec un champ magne´tique applique´
le long de la direction [111] de la structure spinelle. Nous avons fait des combinaisons
line´aires de ces spectres de re´fe´rence afin d’obtenir les spectres XAS et XMCD globaux
pour diffe´rents arrangements cationiques.
Sur la figure 3.17(a), nous avons compare´ le spectre XAS mesure´ au seuil L2,3 de Mn
aux spectres calcule´s a` partir des valeurs de champ cristallin (10Dq) habituellement uti-
lise´es. Les trois spectres de re´fe´rence XAS calcule´s (lignes bleues) correspondent a` Mn2+
(3d5) en site Oh (10Dq= 1.2 eV), Mn
2+ (3d5) en site Td (10Dq= 0.5 eV) et Mn
3+ (3d4) en
site Oh (10Dq= 1.2 eV). Cette comparaison montre que les atomes de Mn sont divalents et
occupent essentiellement les sites te´trae´driques. Le meilleur accord (particulie`rement pour
l’e´paulement ”A”) est obtenu pour la combinaison [20% Mn2+ (Oh) + 80% Mn
2+ (Td)]
(ligne rouge). Nous avons aussi compare´ (fig. 3.17(b)) le spectre expe´rimental XMCD ob-
tenu au seuil L2,3 de Mn avec les spectres calcule´s. Les donne´es expe´rimentales s’accordent
e´galement avec ce qu’on attend pour des atomes Mn2+ en sites Td et on observe une bonne
correspondance entre le spectre mesure´ et le spectre calcule´ (ligne rouge). La structure
spinelle de MnFe2O4 peut eˆtre de´crite par la formule [Mn1−yFey]Td[Fe2−yMny]OhO4, dans
laquelle y est le parame`tre d’inversion. Celui-ci varie entre 0 et 0.2 dans le mate´riau
massif, 0.2 e´tant la valeur la plus couramment obtenue. Il a toutefois e´te´ montre´ que la
distribution cationique est sensible a` la me´thode de croissance (en particulier a` la pres-
sion d’oxyge`ne utilise´e) et des parame`tres d’inversion plus e´leve´s ont e´te´ obtenus dans la
litte´rature pour des couches minces [146]. Pour conclure, en ce qui concerne les atomes
de mangane`se, nos couches ultraminces de MnFe2O4 comportent donc principalement des
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Figure 3.17 – Comparaison des spectres expe´rimentaux XAS (a) et XMCD (b) au seuil L2,3 de Mn
pour une couche de 5 nm de MnFe2O4(111) de´pose´e sur α-Al2O3(0001) avec les spectres calcule´s pour
Mn2+(Td), Mn
2+(Oh), Mn
3+(Oh) (lignes bleues) et leur combinaison (ligne rouge) (T=300 K, H=± 5 T).
Mn2+ en sites Td, avec un parame`tre d’inversion estime´ a` y=0.2, et correspondant a` la
valeur habituelle du mate´riau massif. De plus, nous observons que les spectres XAS et
XMCD de Mn3+ sont a` des e´nergies visiblement plus e´leve´es que celles de Mn2+. Nous
pouvons donc re´pondre a` l’interrogation qui avait e´te´ souleve´e lors de l’e´tude par XPS et
exclure la pre´sence de Mn3+ dans nos films.
Sur la figure 3.18(a), nous avons compare´ le spectre XAS mesure´ au seuil L2,3 de
Fe aux spectres calcule´s a` partir des valeurs de champ cristallin (10Dq) habituellement
utilise´es [147]. Les trois spectres XAS calcule´s (lignes bleues) correspondent a` Fe3+ (3d5)
en site Oh (10Dq=1.5 eV), Fe
3+ (3d5) en site Td (10Dq=0.7 eV) et Fe
2+ (3d6) en site Oh
(10Dq=1.4 eV). Nous voyons imme´diatement une forte ressemblance entre les mesures et
le spectre XAS calcule´ pour Fe3+ en site Oh. Dans nos couches de MnFe2O4, le fer est
donc principalement 3+. La figure 3.18(b) pre´sente la comparaison du spectre XMCD
mesure´ avec les calculs. Le spectre expe´rimental est e´galement similaire au calcul pour
du Fe3+ en site Oh, mais la diffe´rence d’intensite´ du pic ”B” semble indiquer que les
atomes de Fe dans MnFe2O4 n’occupent pas seulement les sites Oh, mais aussi quelques
sites Td. Tout d’abord, nous avons compare´ les mesures aux spectres calcule´s pour une
combinaison line´aire comprenant 10% de Fe3+ (Td) et 90% de Fe
3+ (Oh) (lignes rouges),
ce qui donne un parame`tre d’inversion de 0.2 pour les atomes de fer. Un accord assez
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Figure 3.18 – Comparaison des spectres expe´rimentaux XAS (a) et XMCD (b) au seuil L2,3 de Fe
pour une couche de 5 nm de MnFe2O4(111) de´pose´e sur α-Al2O3(0001) avec les spectres calcule´s pour
Fe3+ (Oh), Fe
3+ (Td), Fe
2+ (Oh) (lignes bleues) et leurs combinaisons (lignes rouge et orange) (T=300 K,
H=± 5 T).
satisfaisant est obtenu entre les donne´es expe´rimentales et ce calcul, et cet accord est
comparable a` ce qui est obtenu dans la litte´rature lors de l’e´tude de poudres de MnFe2O4
[85] ou de films minces [145]. Ne´anmoins, il est possible de de´crire encore mieux les donne´es
expe´rimentales en introduisant plus de Fe3+ (Td) ainsi qu’une faible fraction de Fe
2+, afin
d’obtenir la bonne proportion relative entre les pics ”A”, ”B” et ”C” du signal XMCD.
La courbe orange repre´sente´e sur la figure 3.18(b) correspond au spectre XMCD calcule´
pour la combinaison suivante : [26% Fe3+ (Td) + 68% Fe
3+ (Oh) + 6% Fe
2+ (Oh)]. Celle-ci
permet de de´crire le mieux possible les mesures. Le spectre XAS a aussi e´te´ calcule´ en
prenant cette combinaison (courbe orange sur la figure 3.18(a)) et il ressemble bien au
spectre expe´rimental. La faible proportion de Fe2+ dans les films ultraminces de MnFe2O4
implique donc la pre´sence de Mn3+ ou de lacunes d’oxyge`ne afin d’assurer l’e´quilibre des
charges. Comme nous avons pre´ce´demment exclu la pre´sence de Mn3+ dans nos films de
MnFe2O4, ceux-ci comportent certainement une faible proportion de lacunes d’oxyge`ne.
D’apre`s ces re´sultats, nous pouvons donc affirmer que les films ultraminces de MnFe2O4
comportent majoritairement des ions Fe3+, distribue´s entre les sites Oh et Td selon un
parame`tre d’inversion probablement plus e´leve´ que 0.2 (y=0.52). En ce qui concerne les
atomes de mangane`se, nous avons montre´ que les spectres calcule´s s’accordent moins avec
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les donne´es expe´rimentales (en particulier pour l’e´paulement ”A”) lorsque l’on augmente
le parame`tre d’inversion de 0.2 a` 0.52.
Par conse´quent, d’apre`s la pre´cision sur l’accord entre les mesures et les calculs, nous
pouvons en conclure que les couches ultraminces de MnFe2O4 comportent majoritairement
des Fe3+ avec un parame`tre d’inversion probablement plus e´leve´ que 0.2, et des Mn2+
re´partis dans les sites avec un parame`tre d’inversion de 0.2 ce qui sugge`re que certains sites
octae´driques sont vacants. Nos couches ultraminces de MnFe2O4 ont donc une structure
spinelle le´ge`rement plus inverse que ce qui est habituellement reporte´ pour des poudres de
MnFe2O4 (inversion de 20%) [85]. Cela pourrait s’expliquer par la forte densite´ d’APBs
dans les films ultraminces qui modifient l’empilement des cations et leur environnement
local, sonde´ par ces mesures XAS et XMCD.
Ces mesures XAS et XMCD ont ainsi montre´ que les films ultraminces de MnFe2O4
ont une structure spinelle majoritairement normale. Des calculs the´oriques pre´disent que
l’e´cart en e´nergie des bandes de conduction selon le spin (exchange splitting) est plus
e´leve´ pour MnFe2O4 dans le cas d’une structure spinelle normale (3.85 eV) que pour une
structure spinelle inverse (1.31 eV) [75]. Ainsi, les films ultraminces de MnFe2O4 semblent
eˆtre de bons candidats pour jouer le roˆle de filtre a` spin.
3.4.2 Films CoFe2O4(111)
Nous avons e´galement fait des mesures XAS et XMCD sur les films de CoFe2O4(111).
Des expe´riences de XMCD ont essentiellement e´te´ faites sur CoFe2O4 sous forme de
poudres [148] et sur des nanoparticules de CoxZnyFezO4 [149]. Re´cemment, des e´tudes
de dichro¨ısme magne´tique des rayons X sur des couches de CoFe2O4 ont e´te´ mene´es par
Van der Laan et al. [150] sur des films de 40 nm re´alise´s par ablation laser pulse´e sur sub-
strat de SrTiO3. Dans cet article, les auteurs se sont penche´s sur le seuil L2,3 du cobalt, en
e´tudiant en particulier l’influence du champ cristallin sur l’anisotropie du signal XMLD
(signal dichro¨ıque line´aire magne´tique des rayons X). Dans cette partie, nous pre´sentons
une e´tude en dichro¨ısme circulaire de couches ultraminces de CoFe2O4 dans le but de
de´terminer pre´cise´ment les e´tats de valence et l’arrangement des cations.
Nous avons mesure´ deux films de CoFe2O4 d’e´paisseur diffe´rente (15 nm et 5 nm)
de´pose´s sur substrat de saphir. Une couche ultramince de Al2O3 (1.5 nm) a e´te´ de´pose´e
par MBE a` la surface des films, afin de former le syste`me ferrite/Al2O3 qui sera celui
re´ellement mesure´ en transport. Les spectres XAS et XMCD aux seuils L2,3 du fer et du
cobalt sont repre´sente´s sur la figure 3.19 pour les deux e´chantillons. En comparant les
deux mesures, on peut de´ja` remarquer que les spectres XAS pre´sentent les meˆmes ca-
racte´ristiques. Comme le signal XAS rend compte de l’environnement cationique, cela si-
gnifie que les deux films de CoFe2O4 pre´sentent des arrangements cationiques tre`s proches
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Figure 3.19 – Spectres XAS et XMCD aux seuils L2,3 de Fe et Co pour les deux e´chantillons α-
Al2O3/CoFe2O4(x nm)/Al2O3(1.5 nm) avec x=5 et 15 (T=300 K, H=± 5 T).
et qu’il n’y a donc pas de modification visible de la structure spinelle lorsque l’e´paisseur
du film passe de 5 a` 15 nm. Nous avons donc choisi de de´crire en de´tails les mesures
faites sur la couche de 5 nm d’e´paisseur afin de pre´senter une e´tude qui porte sur des
films de CoFe2O4 de type barrie`res tunnel. De plus, pour finir la comparaison entre les
deux e´chantillons, on observe une augmentation de l’amplitude des signaux XMCD aux
seuils du fer et du cobalt lorsque l’e´paisseur du film augmente. Cela signifie que le moment
magne´tique porte´ par les atomes de fer et de cobalt est plus e´leve´ dans les films plus e´pais.
Cela sera e´tudie´ par la suite, par magne´tome´trie (chapitre 4).
Afin d’acce´der a` la structure cationique des couches ultraminces de CoFe2O4, nous
avons a` nouveau utilise´ les calculs multiplets aux seuils du fer. Sur la figure 3.20, nous
avons compare´ les spectres XAS et XMCD mesure´s aux seuils L2,3 de Fe avec les meˆmes
spectres de re´fe´rence que pour les films de MnFe2O4. Le signal XMCD expe´rimental
pre´sente a` la fois une composante positive et ne´gative, ce qui sugge`re la pre´sence d’atomes
de fer a` la fois en sites octae´driques (contribution ne´gative au signal XMCD) et te´trae´-
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Figure 3.20 – Comparaison des spectres expe´rimentaux XAS (a) et XMCD (b) au seuil L2,3 de Fe




2+ (Oh) (lignes bleues) et leurs combinaisons (lignes rouge et orange) (T=300 K, H=± 5 T).
driques (contribution positive). D’apre`s des calculs de structure de bandes [75], CoFe2O4
est pre´dit de structure spinelle inverse. Dans le cas d’une inversion parfaite (a` 100%), il
y a autant d’atomes de fer en sites te´trae´driques qu’octae´driques et tous les atomes de
cobalt sont dans les sites octae´driques. La structure parfaitement inverse de CoFe2O4 peut
donc eˆtre de´crite par la formule suivante : [Fe1]Td[Fe1Co1]OhO4. Le spectre XMCD calcule´
pour cette structure est repre´sente´ en rouge sur la figure 3.20. On observe que l’accord
avec les donne´es expe´rimentales peut eˆtre ame´liore´ en augmentant la proportion de Fe en
sites Oh, c’est-a`-dire en re´duisant l’inversion. La combinaison s’ajustant le mieux avec les
mesures expe´rimentales fait intervenir 52% de Fe3+ en sites Oh, 43% de Fe
3+ en sites Td
et une faible proportion de Fe2+ en Oh (5%) pour avoir la bonne amplitude pour le pic
”A”. Cet arrangement des atomes de fer correspond a` un parame`tre d’inversion de 86%,
qui est comparable aux re´sultats obtenus sur les poudres de CoFe2O4 [148].
Le signal XMCD obtenu au seuil du cobalt pre´sente une structure assez complexe
qu’il a e´te´ difficile de reproduire en utilisant les spectres de re´fe´rence de Co2+ en Oh et
Td. Nous pre´sentons donc pour le cobalt une comparaison qualitative des mesures avec
des calculs re´alise´s pour du cobalt 2+ [149] (fig.3.21). L’amplitude relative des pics E3
et E4 sur le spectre XMCD indique qu’environ 90% des atomes de cobalt occupent des
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Figure 3.21 – Comparaison des spectres expe´rimentaux XAS (a) et XMCD (b) au seuil L2,3 de Co
pour le film α-Al2O3/CoFe2O4(5 nm)/Al2O3(1.5 nm) (T=300 K, H=± 5 T) avec les spectres calcule´s
pour Co2+ (c, d) d’apre`s [149].
sites Oh. De plus, la partie positive du signal XMCD (pic E2) confirme bien la pre´sence
d’une faible proportion de cations en sites Td. La` aussi, la comparaison avec les calculs est
cohe´rente avec une occupation de l’ordre de 10% en sites Td pour les atomes de cobalt.
L’arrangement des atomes de cobalt dans le film ultramince de CoFe2O4 correspond donc
bien a` la structure spinelle inverse de´termine´e de fac¸on plus pre´cise en ajustant les calculs
avec les mesures au seuil du fer (inversion de l’ordre de 85%).
Ces mesures XAS et XMCD ont donc confirme´ une valence proche de 3+ pour le fer
et une valence 2+ pour le cobalt. Elles ont e´galement permis de de´terminer l’arrangement
cationique dans les films minces de CoFe2O4, qui pre´sentent une structure spinelle avec
une inversion de l’ordre de 85%.
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3.4.3 Films NiFe2O4(111)
Un film de 15 nm de NiFe2O4(111) a e´galement e´te´ mesure´ par XAS et XMCD dans
les meˆmes conditions que pour les e´chantillons de MnFe2O4 et CoFe2O4. Les spectres sont
repre´sente´s sur la figure 3.22. Comme pour les films de CoFe2O4, l’allure des spectres
XMCD aux seuils du fer et du nickel montre que le mate´riau a une structure spinelle avec
une forte inversion. Des calculs re´alise´s au seuil L2,3 du fer ont e´te´ ajuste´s aux donne´es
expe´rimentales (fig. 3.23) et nous ont permis de de´terminer l’arrangement cationique dans
le film mince. Les atomes de fer sont majoritairement de valence 3+ (a` 91%) et occupent
les sites Oh et Td dans une proportion Td/Oh=44/56, ce qui correspond a` un parame`tre
d’inversion de 0.88. Les spectres d’absorption et de dichro¨ısme au seuil L2,3 du nickel sont
similaires aux spectres calcule´s par Van der Laan et al. [151] pour du Ni2+ en sites Oh.
Cela confirme donc le fort degre´ d’inversion de la structure.
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Figure 3.22 – Spectres XAS et XMCD aux seuils L2,3 de Fe et Ni pour un film de 15 nm de
NiFe2O4(111) de´pose´ sur α-Al2O3 (T=300 K,H=±5 T).
Les spectres XAS et XMCD pour le fer et le nickel sont comparables a` ce qui est
habituellement observe´ dans le mate´riau massif [151, 153] ou dans des nanoparticules de
99
3. CARACTE´RISATIONS STRUCTURALES ET CHIMIQUES DES
COUCHES ULTRAMINCES DE FERRITES
705 710 715 720 725 730
 expérience
44% Fe3+Td + 47% Fe













Energie des photons (eV)
Fe L2,3 XMCD
705 710 715 720 725 730
Fe L2,3 XAS
 expérience
44% Fe3+Td + 47% Fe












Energie des photons (eV)
a) b)
Figure 3.23 – Ajustement des spectres expe´rimentaux XAS (a) et XMCD (b) au seuil L2,3 de Fe
par les calculs multiplets. La combinaison donnant le meilleur accord avec l’expe´rience est indique´e en
trait continu rouge. Les spectres expe´rimentaux ont e´te´ obtenus pour un film α-Al2O3/NiFe2O4(15 nm)




Figure 3.24 – Spectres expe´rimentaux XAS et XMCD obtenus par Richter et al. [152] aux seuils du
fer (a` gauche) et du nickel (a` droite) pour un film de 12 nm de NiFe2O4(100) de´pose´ sur SrTiO3.
NiFe2O4 disperse´es dans une matrice de ZnO [154]. La seule e´tude de XMCD de NiFe2O4
en couches minces, qui est reporte´e dans la litte´rature, est celle de Richter et al. [152] sur
des films de NiFe2O4(100) de 12 nm re´alise´es par pulve´risation magne´tron sur substrat de
SrTiO3 [114]. Les spectres obtenus sont repre´sente´s sur la figure 3.24 et sont bien cohe´rents
avec une structure spinelle inverse. Ne´anmoins l’amplitude relative des pics note´s ”A” et
”C” sur le spectre XAS du fer sugge`re une proportion non ne´gligeable de Fe2+ dans ce
film, qui est tre`s nettement supe´rieure a` ce que nous obtenons dans nos couches minces.
La pre´sence de Fe2+ a un roˆle de´terminant dans l’efficacite´ de filtrage de spin du mate´riau
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puisqu’elle indique une oxydation insuffisante de NiFe2O4 et par conse´quent la pre´sence
indiscutable de lacunes d’oxyge`ne. Celles-ci peuvent nettement re´duire la polarisation en
spin du courant du tunnel comme l’ont indique´ de pre´ce´dents re´sultats sur nos barrie`res
tunnel de CoFe2O4 [80] (page 35).
Ces mesures XAS et XMCD ainsi que l’utilisation de calculs multiplets ont donc e´te´
tre`s utiles pour connaˆıtre avec pre´cision la proportion de Fe2+ et Fe3+ dans nos films
minces de NiFe2O4.
Pour conclure, nos films minces de NiFe2O4(111) ont une structure spinelle avec
un parame`tre d’inversion supe´rieur a` 85%, ce qui est en accord avec les pre´dictions
the´oriques [75]. Comme pour CoFe2O4, on s’attend a` obtenir une structure similaire pour
des e´paisseurs de barrie`res tunnel, comme nous le verrons dans la partie suivante (fig.
3.28) pour des films de NiFe2O4(111) de 3 nm de´pose´s sur une sous-couche de platine.
3.4.4 Effet du buffer Pt(111)
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Figure 3.25 – Spectres XAS et XMCD aux seuils L2,3 de Fe et Mn pour deux films de MnFe2O4(5 nm)
de´pose´s sur une sous-couche de Pt(111) ou directement sur substrat de α-Al2O3(0001) (T=300 K,
H=± 5 T).
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Figure 3.26 – Spectres XAS et XMCD aux seuils L2,3 de Fe et Co pour deux films de
CoFe2O4(5 nm)/Al2O3(1.5 nm) de´pose´s sur une sous-couche de Pt ou directement sur substrat de saphir
(T=300 K, H=± 5 T).
Des mesures XAS et XMCD ont e´te´ re´alise´es sur les films minces de´pose´s sur une
sous-couche conductrice de Pt(111) afin de caracte´riser leur structure. Les figures 3.25 et
3.26 repre´sentent les donne´es expe´rimentales obtenues sur des films de 5 nm de MnFe2O4
et CoFe2O4 de´pose´s sur buffer de platine ou directement sur saphir, afin de visualiser
l’effet de la sous-couche de Pt. Toutes les autres conditions de croissance n’ont pas e´te´
change´es. On constate que les spectres XAS sont similaires, ce qui signifie qu’il n’y a pas
de changement notable de la structure cationique des films lorsqu’ils sont de´pose´s sur
Pt. Les spectres XMCD aux seuils du fer, mangane`se et cobalt ont d’ailleurs des formes
identiques. Par contre, les signaux ont des amplitudes plus e´leve´es pour les films sur Pt et
ce phe´nome`ne est observe´ sur tous les seuils. Cela signifie que les moments magne´tiques
porte´s par chaque atome semblent supe´rieurs dans les films de´pose´s sur Pt, ce qui est
cohe´rent avec l’apparition plus rapide de la phase spinelle lors de la croissance (figure
3.4). Ces mesures re´ve`lent ainsi que l’ordre magne´tique dans les films ultraminces est
meilleur quand la croissance est faite sur platine. Cela sera e´galement observe´ lors de
l’e´tude des proprie´te´s magne´tiques (page 113, fig. 4.5).
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3.4.5 Effet de l’oxydation
Nous avons vu que l’utilisation des calculs multiplets permet de connaˆıtre tre`s pre´cise´-
ment l’ordre cationique ainsi que la valence des ions Fe, Mn, Ni et Co. L’e´tat d’oxydation
des cations est e´galement accessible par XPS mais de fac¸on peu pre´cise. L’analyse des
spectres XPS nous avait en effet permis de ve´rifier l’e´tat d’oxydation majoritairement
2+ pour les ions Mn, Ni et Co et 3+ pour les ions Fe. La pre´sence nette du pic satellite
entre les raies 2p1/2 et 2p3/2 du fer e´tait bien la preuve d’une bonne oxydation des films
de ferrites. En effet, les calculs multiplets ont donne´ pour tous les e´chantillons un e´tat
d’oxydation majoritairement 3+ pour le fer (avec une proportion maximale de Fe2+ de
10%). Ne´anmoins, le transport polarise´ en spin est tre`s fortement affecte´ par l’existence
de de´fauts, meˆme pre´sents en tre`s faible proportion. Les lacunes d’oxyge`nes peuvent en
particulier fortement re´duire l’efficacite´ de filtrage de spin des barrie`res de ferrites, comme
cela a e´te´ observe´ pour CoFe2O4 [80]. Dans le cas ou` les conditions d’oxydation sont tre`s
insuffisantes lors de la croissance, les films peuvent meˆme perdre leurs proprie´te´s isolantes
et devenir conducteurs. C’est ce qu’avait obtenu U. Lu¨ders pour des films de NiFe2O4(001)
sous-oxyde´s [72]. On comprend donc bien que l’oxydation des films de ferrites est un
facteur critique mais difficile a` quantifier. Un film peut paraˆıtre bien oxyde´ en XPS et
avoir 10% de Fe2+, c’est-a`-dire un certain nombre de de´fauts qui vont re´duire sa capacite´
de filtrage de spin. Nous avons donc cherche´ a` obtenir la meilleure oxydation possible
pour chaque type de ferrite.
Plusieurs e´chantillons de CoFe2O4 ont ainsi e´te´ e´labore´s pour diffe´rentes pressions
d’oxyge`ne et l’effet des conditions d’oxydation a e´te´ e´tudie´ par XMCD. Nous avons note´
que le changement de la pression d’oxyge`ne dans la gamme e´tudie´e n’entrainait aucune
modification majeure des e´tats d’oxydation mesure´s par XPS, alors que de nets change-
ments ont e´te´ observe´s par dichro¨ısme magne´tique circulaire des rayons X. La figure 3.27
pre´sente les donne´es expe´rimentales obtenues pour deux couches de CoFe2O4 de 3 nm
d’e´paisseur de´pose´es sur Pt avec une pression d’oxyge`ne de 0.26 et 0.44 Torr. 0.44 Torr
est la pression d’oxyge`ne maximale que nous avons pu utiliser lors des de´poˆts des films de
ferrites en raison des limitations de la source a` plasma d’oxyge`ne. Les spectres au seuil
du cobalt sont similaires, ce qui montre que l’e´tat d’oxydation du cobalt n’est pas affecte´
et reste 2+. Par contre, un changement net est observe´ sur les courbes au seuil du fer. Au
niveau du signal XMCD, l’amplitude des pics ”A” et ”B” reste inchange´e, alors que celle
du pic ”C” augmente avec l’oxydation. Le rapport des intensite´s des pics ”A” et ”C”,
IC/IA, renseigne sur la proportion relative de Fe
3+ et Fe2+ en sites Oh. Autrement dit, on
observe une augmentation du rapport Fe3+(Oh)/Fe
2+(Oh) quand la pression d’oxyge`ne
augmente. On re´duit ainsi la proportion de Fe2+ qui e´tait due a` un manque d’oxydation.
La pre´sence plus importante de Fe2+ dans l’e´chantillon moins oxyde´ est d’ailleurs visible
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Figure 3.27 – Spectres XAS et XMCD aux seuils L2,3 de Fe et Co pour deux e´chantillons
saphir/Pt/CoFe2O4(5 nm)/Al2O3(1.5 nm) e´labore´s sous diffe´rentes pressions d’oxyge`ne (0.26 et 0.44
Torr) (T=300 K, H=± 5 T).
au niveau de l’e´paulement du pic L2 (indique´ sur la figure 3.27) sur les spectres XAS et
XMCD du fer. Les calculs multiplets ont permis de connaˆıtre plus pre´cise´ment l’arran-
gement des fers et on a obtenu une combinaison (51% Fe3+ Oh + 7% Fe
2+ Oh + 42%
Fe3+ Td) pour l’e´chantillon moins oxyde´ et (58% Fe
3+ Oh + 2% Fe
2+ Oh + 40% Fe
3+
Td) pour le plus oxyde´. La proportion de Fe
2+ diminue donc de 7% a` 2% en augmentant
la pression d’oxyge`ne, sans modification notable du parame`tre d’inversion (qui reste de
l’ordre de 80% pour ces films de 3 nm sur Pt).
Nous avons fait des e´tudes similaires sur MnFe2O4 et NiFe2O4. Le meˆme effet a e´te´
obtenu dans les films de MnFe2O4. Les mesures XMCD n’ont indique´ aucune modification
notable de l’e´tat d’oxydation du mangane`se alors que le pourcentage de Fe2+ a pu eˆtre
re´duit a` 3% en augmentant la pression d’oxyge`ne lors des de´poˆts, tout en conservant un
faible parame`tre d’inversion. En ce qui concerne NiFe2O4, des couches ultraminces de
3 nm d’e´paisseur tre`s bien oxyde´es (avec 4% de Fe2+) ont e´galement e´te´ obtenues sur Pt,
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en utilisant une pression d’oxyge`ne de 0.3 Torr. La figure 3.28 montre les mesures XMCD
re´alise´es sur un film ultra-mince optimise´, conservant une structure spinelle inverse a` 88%.
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Figure 3.28 – Spectres XAS et XMCD aux seuils L2,3 de Fe et Ni pour un film saphir/Pt/NiFe2O4(3
nm) e´labore´ sous 0.3 Torr d’oxyge`ne (T=300 K, H=± 5 T). Des calculs multiplets re´alise´s au seuil du fer
pour le signal XMCD ont confirme´ la bonne oxydation du film et le fort degre´ d’inversion de la structure
spinelle. L’augmentation de la pression d’oxyge`ne de 0.26 Torr (fig. 3.23) a` 0.3 Torr a permis de re´duire
la proportion de Fe2+ de 9% a` 4%.
Graˆce a` cette e´tude, nous avons donc confirme´ l’importance d’utiliser des pressions
d’oxyge`ne suffisantes lors de la croissance des films de ferrites pour limiter au maximum
la proportion de Fe2+ et ainsi re´duire les de´fauts lie´s a` des lacunes d’oxyge`ne.
En conclusion de ce chapitre, nous avons de´montre´ qu’il est possible de re´aliser la
croissance e´pitaxiale de films ultraminces, de haute qualite´ structurale et chimique, de
MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) ainsi que des bicouches associe´es Ferrite/γ-
Al2O3. La croissance par MBE des films de quelques nanome`tres d’e´paisseur (3-5 nm) a
e´te´ optimise´e sur substrat de α-Al2O3(0001) et sous-couche conductrice de Pt(111) graˆce
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a` nos techniques de caracte´risations structurales (RHEED) et chimiques (AES, XPS)
in situ. Les parame`tres de de´poˆt (pression d’oxyge`ne, flux des e´le´ments Fe, Mn, Co,
Ni, Al) ont e´te´ ajuste´s de fac¸on a` obtenir la structure cristallographique voulue (phase
spinelle) selon un mode de croissance a` deux dimensions. Nous avons e´galement porte´ une
attention particulie`re a` l’optimisation de la qualite´ chimique des films (stœchiome´trie et
e´tats d’oxydation). La qualite´ des interfaces e´tant cruciale pour le transport tunnel, nous
avons controˆle´ avec pre´cision la qualite´ chimique de l’interface Ferrite/Al2O3, en veillant a`
ne pas modifier l’e´tat d’oxydation des films de ferrite a` l’interface. Une caracte´risation ex
situ approfondie (par diffraction de rayons X et microscopie e´lectronique a` transmission) a
re´ve´le´ la tre`s haute qualite´ structurale des films. Nous avons ainsi e´labore´ avec succe`s des
films totalement relaxe´s de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) parfaitement
monocristallins et avec une tre`s faible rugosite´ de surface. Des mesures de XMCD ainsi que
l’utilisation des calculs multiplets ont e´te´ tre`s utiles pour ve´rifier la bonne oxydation des
films et connaˆıtre avec pre´cison l’arrangement des cations dans les sites. Ces mesures ont
montre´ que nos films ultraminces pre´sentent une structure spinelle proche des mate´riaux




Proprie´te´s physiques des films
minces de ferrites
Les films de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) pre´sentent de tre`s bonnes
proprie´te´s structurales et chimiques jusqu’a` des e´paisseurs de quelques nanome`tres, mais
il est e´galement indispensable d’optimiser leurs proprie´te´s magne´tiques et e´lectriques afin
qu’ils puissent eˆtre utilise´s comme barrie`res tunnel ferrimagne´tiques a` tempe´rature am-
biante. Dans ce chapitre, je pre´senterai une e´tude de´taille´e du comportement magne´tique
des films minces de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111), ainsi que des pro-
prie´te´s e´lectriques de ces couches ultraminces de ferrites.
4.1 Proprie´te´s magne´tiques
Le magne´tisme des films minces de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) en
fonction de l’e´paisseur a e´te´ principalement e´tudie´ et optimise´ graˆce a` des mesures par
magne´tome´trie VSM a` tempe´rature ambiante. Des mesures de cycles d’hyste´re´sis ont aussi
e´te´ faites a` basse tempe´rature afin de corre´ler l’e´volution des proprie´te´s magne´tiques avec
les mesures de transport tunnel polarise´ en spin (chapitre 6). Des mesures de microscopie
par photo-e´mission d’e´lectrons PEEM (expe´riences re´alise´es sur rayonnement synchro-
tron, SLS-Suisse) ont e´galement e´te´ effectue´es afin d’avoir une estimation de la taille des
domaines magne´tiques dans nos films de ferrites.
4.1.1 Magne´tisme des films minces de MnFe2O4, NiFe2O4, CoFe2O4
La caracte´risation des proprie´te´s magne´tiques de nos films de MnFe2O4, NiFe2O4 et
CoFe2O4 a commence´ pour des e´paisseurs de films supe´rieures aux e´paisseurs requises pour
des barrie`res tunnel. Cela nous a permis de comparer les valeurs de moments magne´tiques
et champs coercitifs aux re´sultats de la litte´rature. On reporte en effet de nombreuses
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e´tudes sur des couches e´pitaxie´es e´paisses de CoFe2O4 (de l’ordre de 100 nm), comme
les travaux de Chambers et al. [103], Horng et al. [104], Suzuki et al. [105] ou Hu et al.
[84]. L’e´tude des proprie´te´s magne´tiques de couches minces e´pitaxie´es de NiFe2O4 avait
aussi e´te´ initie´e par Suzuki et al. [113], puis approfondie re´cemment, lors de la the`se
d’U. Lu¨ders [114]. Concernant les films de MnFe2O4, les e´tudes magne´tiques sont encore
moins nombreuses et n’existent que pour des e´paisseurs de couches supe´rieures a` 100 nm
[117, 118].





















Figure 4.1 – Cycle d’hyste´re´sis brut obtenu par magne´tome´trie VSM dans le plan pour un film de
15 nm de NiFe2O4(111) de´pose´ sur substrat de saphir (a` 300 K).
L’e´tude que nous pre´sentons dans cette partie porte sur des e´paisseurs de films de
15 nm, qui sont de´ja` conside´rablement plus faibles que celles pre´sente´es dans la majorite´
des travaux reporte´s dans la litte´rature. Les mesures de magne´tome´trie VSM ont e´te´
re´alise´es a` 300 K en appliquant le champ magne´tique dans le plan des films. Un exemple
de signal magne´tique brut obtenu pour un film de NiFe2O4(111) de 15 nm d’e´paisseur
de´pose´ sur saphir est repre´sente´ sur la figure 4.1. On observe un cycle ouvert et une forte
pente diamagne´tique (de l’ordre de 10−8 emu.Oe−1). Ces donne´es brutes correspondent au
signal magne´tique du film de ferrite auquel s’ajoutent les contributions du substrat, de la
canne en pyrex et du scotch utilise´s pour faire la mesure. En caracte´risant le substrat avant
le de´poˆt, nous avons montre´ que l’ensemble ”substrat+canne+scotch” est responsable de
la forte pente diamagne´tique observe´e. Il est donc ne´cessaire de soustraire cette pente
aux donne´es expe´rimentales afin d’obtenir uniquement le cycle d’hyste´re´sis du film de
ferrite. Sur la figure 4.1, nous pouvons remarquer que la contribution du film mince
de ferrite est relativement faible. Le signal du film sera donc encore plus faible pour des
e´paisseurs de barrie`re tunnel (entre 3 et 5 nm). Compte tenu de l’ope´ration de soustraction
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(µB / f. u.)
K1
(erg.cm-3)
MnFe2O4 190 240 2 27 5 -3.104
CoFe2O4 1000 210 1.75 46 3 +2.106
NiFe2O4 300 155 1.3 40 2 -5.104
Figure 4.2 – (en haut) Cycles d’hyste´re´sis dans le plan obtenus a` 300 K pour des films de 15 nm
de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) de´pose´s sur substrat de saphir. (en bas) Tableau
re´capitulatif des caracte´ristiques magne´tiques pour les trois films.
de la pente, nous parlerons donc d’aimantation a` fort champ, plutoˆt que d’aimantation
a` saturation. Nous avons caracte´rise´ tous les cycles d’hyste´re´sis des films minces par
leurs valeurs d’aimantations a` fort champ (Ms), de re´manences (Mr/Ms) et de champs
coercitifs (Hc). Les cycles d’hyste´re´sis obtenus pour des films de 15 nm de MnFe2O4(111),
NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) sont repre´sente´s sur la figure 4.2, ainsi que leurs valeurs
typiques Ms, Mr/Ms et Hc.
On remarque tout de suite une nette diffe´rence de coercivite´ entre le film de CoFe2O4
et ceux de NiFe2O4 ou MnFe2O4. La valeur e´leve´e du champ coercitif pour CoFe2O4
(∼1000 Oe) est caracte´ristique des films ” e´pais ” et provient de la forte anisotropie
magne´to-cristalline (K1) par rapport aux autres ferrites. Cette particularite´ de CoFe2O4
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Figure 4.3 – (a) Cycles d’hyste´re´sis obtenus a` 300 K pour un film de 15 nm de MnFe2O4(111) de´pose´
sur substrat de saphir, en appliquant le champ magne´tique dans le plan du film ou perpendiculairement.
(b) Mesures angulaires faites dans le plan du film, prouvant l’absence d’axe d’aimantation privile´gie´. La
direction de re´fe´rence dans le plan (note´e 0 ◦) correspond a` l’axe [1120] du substrat α-Al2O3(0001).
est inte´ressante d’un point de vue applicatif et a e´te´ beaucoup e´tudie´e [103, 104, 105]. En
raison de leurs fortes coercivite´s, les films minces de CoFe2O4 peuvent ainsi eˆtre utilise´s
comme couches de blocage dans des he´te´rostructures de type jonctions tunnel magne´tiques
ou vannes de spin. Les valeurs des champs coercitifs mesure´es pour les films de NiFe2O4
(∼300 Oe) et MnFe2O4 (∼190 Oe) sont elles aussi en accord avec de pre´ce´dentes e´tudes
sur des couches e´paisses. Les films de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 ont respectivement
des aimantations a` fort champ de 240, 155 et 210 kA/m, correspondant a` des moments
magne´tiques nets de 2, 1.3 et 1.75 µB par formule unite´. Les trois films de ferrite ont
des re´manences comprises entre 30 et 45 % selon les de´poˆts. Toutes ces valeurs sont plus
faibles que celles des mate´riaux massifs, ce qui n’est toutefois pas surprenant pour de
si faibles e´paisseurs de films. Dans la partie suivante, nous reviendrons sur l’effet de la
re´duction d’e´paisseur sur les proprie´te´s magne´tiques des films.
Des mesures ont e´galement e´te´ faites en appliquant le champ magne´tique perpendi-
culairement au plan des films et ont montre´ que l’aimantation est principalement dans
le plan, en raison de l’anisotropie de forme (fig. 4.3(a)). De plus, des mesures angulaires
faites dans le plan des films ont prouve´ que les ferrites n’ont pas d’axe d’aimantation
privile´gie´ (fig. 4.3(b)). Cela avait de´ja` e´te´ observe´ dans des films e´pitaxie´s de Fe3O4 [92]
et CoFe2O4 [119] e´labore´s selon la meˆme direction de croissance [111].
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4.1.2 Magne´tisme des films ultraminces de MnFe2O4, NiFe2O4,
CoFe2O4
Les proprie´te´s magne´tiques de nos films minces de ferrites e´tant comparables aux
re´sultats de la litte´rature, nous avons ensuite re´duit leur e´paisseur a` quelques nanome`tres
(3-5 nm) pour se rapprocher des e´paisseurs de barrie`res tunnel. L’e´tude du magne´tisme de
ces films ultraminces est par ailleurs justifie´e puisque nos films e´pitaxie´s de MnFe2O4(111),
NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) pre´sentent a` ces e´paisseurs de tre`s bonnes proprie´te´s struc-
turales et chimiques (chapitre 3). La figure 4.4 reprend les mesures faites sur des films
de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 de 5 nm d’e´paisseurs de´pose´s sur substrat de saphir.
On voit imme´diatement que nos films ultraminces de ferrite conservent un comportement
ferrimagne´tique avec un cycle d’hyste´re´sis ouvert et de bonnes valeurs d’aimantations a`
fort champ (typiquement 200 kA/m pour MnFe2O4, 130 kA/m pour NiFe2O4 et 150 kA/m
pour CoFe2O4).
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Figure 4.4 – Cycles d’hyste´re´sis dans le plan obtenus a` 300K pour des films de 5 nm de MnFe2O4(111),
NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) de´pose´s sur substrat de saphir.
La re´duction de l’e´paisseur des films de 15 nm a` 5 nm s’accompagne d’une modification
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des proprie´te´s magne´tiques puisque l’on observe pour les trois films une re´duction de
l’aimantation a` fort champ, de la re´manence et du champ coercitif. Dans le chapitre
pre´ce´dent, les mesures de XMCD avaient de´ja` montre´ que le moment magne´tique a` fort
champ e´tait plus faible dans les films tre`s minces. La re´manence passe e´galement de 30-
45 % a` 10-20 %. Cela pourra re´duire l’amplitude de la TMR mesure´e dans les jonctions
tunnel magne´tiques puisque le retournement de l’aimantation de l’e´lectrode se fait a` faible
champ magne´tique (chapitre 6).
Cet effet de l’e´paisseur est cohe´rent avec l’augmentation de la densite´ de parois d’anti-
phase dans les films plus minces. Il est en effet connu que les couplages magne´tiques anti-
paralle`les existants a` certaines parois augmentent le champ de saturation et re´duisent la
valeur de l’aimantation a` la re´manence dans les films minces [89, 92]. De plus, en cassant
l’ordre cristallin, ces de´fauts structuraux re´duisent l’anisotropie magne´to-cristalline et par
conse´quent les valeurs des champs coercitifs. Cet effet est en particulier tre`s marque´ dans
les couches de CoFe2O4 qui pre´sentent pour des e´paisseurs de quelques nanome`tres des
champs coercitifs de l’ordre de 200 Oe.
Nos films ultraminces de ferrite conservent donc de bonnes proprie´te´s magne´tiques a`
5 nm d’e´paisseur. Pour les trois types de ferrites, le moment magne´tique n’exce`de pas la
valeur the´orique attendue d’apre`s la structure spinelle de´termine´e par XMCD (structure
normale pour MnFe2O4, structure inverse pour NiFe2O4 et CoFe2O4). En particulier pour
NiFe2O4, les films ultraminces ont des moments qui restent infe´rieurs a` la valeur the´orique
de 2 µB pour une structure spinelle inverse. Nos re´sultats sont donc diffe´rents de ceux
de U. Lu¨ders qui avait obtenu des moments magne´tiques tre`s e´leve´s, exce´dant largement
2 µB dans des films ultraminces de NiFe2O4 (100) e´labore´s par pulve´risation [72]. Cet effet
e´tait d’autant plus fort que l’e´paisseur des films e´tait faible. Pour expliquer ce phe´nome`ne,
Lu¨ders et al. avaient e´voque´ un changement de l’ordre cationique dans les films les plus
minces, avec une baisse du parame`tre d’inversion qui me`nerait a` une structure ”hors
e´quilibre”. Le passage d’une structure spinelle inverse a` une structure spinelle normale
doit en effet s’accompagner d’une forte augmentation du moment magne´tique (jusqu’a`
8 µB).
4.1.3 Optimisation des proprie´te´s magne´tiques par une sous-
couche de Pt(111)
Nous avons aussi e´tudie´ les proprie´te´s magne´tiques des films ultraminces de´pose´s sur
une e´lectrode de Pt(111). Nous avions de´ja` vu dans le chapitre pre´ce´dent que cette
sous-couche de Pt (par ailleurs ne´cessaire dans les dispositifs filtres a` spin) permettait
d’ame´liorer la qualite´ structurale des films ainsi que l’ordre magne´tique. La comparaison
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Figure 4.5 – Cycles d’hyste´re´sis dans le plan obtenus a` 300K pour des films de 5 nm de MnFe2O4,
NiFe2O4 et CoFe2O4 de´pose´s sur le buffer de Pt ou directement sur saphir.
des cycles d’hyste´re´sis pour des films de 5 nm de´pose´s sur Pt ou directement sur sub-
strat de saphir (fig. 4.5) montre clairement que la sous-couche de Pt permet d’obtenir
de meilleures proprie´te´s magne´tiques pour les trois types de ferrites. Elabore´s sur Pt, les
films ont en effet un plus fort moment magne´tique et une meilleure re´manence. La sous-
couche de Pt ame´liore donc l’ordre magne´tique, ce qui est tre`s be´ne´fique pour nos filtres
a` spin. De plus, cela indique une meilleure qualite´ structurale des films avec une pos-
sible re´duction du nombre de de´fauts structuraux (dislocations, parois d’antiphase...) qui
pourraient produire des e´tats dans le gap, re´duire la hauteur de barrie`re ainsi que l’e´cart
e´nerge´tique des bandes de conduction selon le spin, affectant par conse´quent l’efficacite´
de filtrage de spin.
On constate e´galement que la sous-couche de Pt permet d’augmenter significativement
la coercivite´ des films de MnFe2O4. Elabore´s sur Pt(111), les films de MnFe2O4(111) ont un
champ coercitif typique de 170 Oe, avec une aimantation a` fort champ de 350 kA/m (cor-
respondant a` un moment magne´tique de 3 µB par formule unite´) et 25 % de re´manence.
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Les films de NiFe2O4(111) de´pose´s sur Pt(111) ont e´galement de meilleures proprie´te´s
magne´tiques avec une aimantation de 235 kA/m (moment magne´tique de 2 µB) et 18 %
de re´manence. Pour finir, la couche de Pt permet d’obtenir des films de CoFe2O4(111) avec
une aimantation de 300 kA/m (moment magne´tique de 2.5 µB) et 41 % de re´manence.
Des mesures VSM re´alise´es perpendiculairement au plan des films et a` diffe´rents angles
dans le plan ont a` nouveau confirme´ que l’aimantation des films est pre´fe´rentiellement
dans le plan, sans axe d’aimantation privile´gie´. Toutes ces mesures ont e´te´ faites apre`s
avoir caracte´rise´ magne´tiquement le substrat saphir/Pt. Celui-ci donne une pente dia-
magne´tique qui a e´te´ syste´matiquement soustraite aux signaux des films. L’augmentation
des valeurs d’aimantation obtenues pour les films sur Pt correspond donc bien a` une
ame´lioration du magne´tisme des films de ferrites et n’est pas due a` un signal parasite qui
proviendrait du Pt. Il est en effet tre`s important de caracte´riser au pre´alable les substrats
lorsque l’on e´tudie des couches ultraminces magne´tiques car leur contribution magne´tique
peut eˆtre non ne´gligeable par rapport au faible signal magne´tique des films ultraminces.
Cela a d’ailleurs donne´ lieu a` de mauvaises interpre´tations lors de pre´ce´dentes e´tudes du
magne´tisme de Fe3O4 en couches ultraminces [155, 156].
En utilisant l’e´lectrode de Pt, il est possible de re´duire encore plus l’e´paisseur des
films tout en conservant de bonnes proprie´te´s magne´tiques. La figure 4.6 repre´sente les
cycles d’hyste´re´sis typiques obtenus pour des films de 3 nm d’e´paisseur de MnFe2O4,
NiFe2O4 et CoFe2O4 de´pose´s sur Pt. Les tre`s bonnes proprie´te´s magne´tiques obtenues a`
3 nm (e´paisseur utilise´e pour les expe´riences de transport) viennent donc confirmer la tre`s
haute qualite´ de nos films ultraminces.
4.1.4 Magne´tisme des bicouches Ferrite/γ-Al2O3(111)
Dans le chapitre 3 de cette the`se (page 88), nous avons pre´sente´ la croissance des
barrie`res mixtes ferrite/Al2O3. Comme il sera de´taille´ par la suite dans le chapitre 6,
l’insertion d’une barrie`re ultramince de Al2O3 est ne´cessaire pour re´aliser les mesures de
transport (Meservey-Tedrow et TMR). Apre`s avoir optimise´ leur croissance, il a donc fallu
caracte´riser magne´tiquement ces barrie`res mixtes pour voir si l’ajout de Al2O3 modifiait
ou non les proprie´te´s magne´tiques de nos films de ferrites. Les mesures magne´tiques VSM
a` tempe´rature ambiante re´alise´es sur les barrie`res mixtes sont repre´sente´es sur la figure
4.7. Les cycles d’hyste´re´sis obtenus pour ces e´chantillons sont comparables a` ceux montre´s
sur la figure 4.6, ce qui confirme que la barrie`re de Al2O3 n’a pas d’effet sur le compor-
tement magne´tique des films de ferrites. Le de´poˆt de Al2O3 est e´quivalent a` un recuit
d’une quinzaine de minutes a` 450 ◦C des films de ferrites. Cela pourrait augmenter les
risques de diffusion de cations a` l’interface ou provoquer des changements de phases. Il
est donc rassurant pour les mesures de magne´to-transport que les proprie´te´s magne´tiques
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Figure 4.6 – Cycles d’hyste´re´sis dans le plan obtenus a` 300K pour des films de 3 nm de MnFe2O4,
NiFe2O4 et CoFe2O4 de´pose´s sur la sous-couche de Pt.
des barrie`res mixtes XFe2O4 (3 nm)/Al2O3 (1.5 nm) (X= Mn, Ni, Co) soient conserve´es
par rapport a` celles des films simples de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 (3 nm).
4.1.5 Proprie´te´s magne´tiques a` basses tempe´ratures
Apre`s avoir optimise´ les proprie´te´s magne´tiques des films ultraminces a` tempe´rature
ambiante, nous nous sommes e´galement inte´resse´s a` l’e´volution de leur comportement
magne´tique a` basses tempe´ratures. Il est en effet utile de connaˆıtre les proprie´te´s magne´-
tiques de nos barrie`res tunnel lorsque l’on baisse la tempe´rature puisque les mesures de
Meservey-Tedrow ont e´te´ re´alise´es a` des tempe´ratures infe´rieures a` 4 K (chapitre 6). Des
mesures VSM ont donc e´te´ effectue´es a` 10 K dans le plan des films. Les re´sultats sont
reporte´s sur les figures 4.8 et 4.9.
A nouveau, nous n’avons observe´ aucune diffe´rence notable entre les simples barrie`res
XFe2O4 (X=Mn, Ni, Co) et les doubles barrie`res XFe2O4 (X=Mn, Ni, Co)/γ-Al2O3. Les
re´sultats sont donc pre´sente´s indiffe´remment pour l’un ou l’autre des syste`mes.
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Figure 4.7 – Cycles d’hyste´re´sis dans le plan obtenus a` 300 K apre`s ajout de la barrie`re de γ-Al2O3
pour des films de 3 nm de MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 de´pose´s sur la sous-couche de Pt.
Les cycles d’hyste´re´sis de la figure 4.8 indiquent clairement que la re´manence et le
champ coercitif des films minces de MnFe2O4 sont sensibles a` la baisse de tempe´rature.
On obtient ainsi a` 10 K un champ coercitif de 500 Oe et 40 % de re´manence par rapport
aux valeurs de 170 Oe et 25 % a` tempe´rature ambiante. L’augmentation de la re´manence
est donc un avantage pour les mesures a` venir de transport tunnel a` basses tempe´ratures.
L’augmentation de la coercivite´ des films est quant a` elle certainement lie´e a` l’augmen-
tation de la constante d’anisotropie magne´to-cristalline quand la tempe´rature diminue.
Les meˆmes effets sont observe´s pour les films minces de NiFe2O4 (Hc passe de 120 Oe a`
365 Oe) et un exemple est donne´ sur la figure 4.9.
Concernant les films de CoFe2O4, on observe une forte augmentation du champ coerci-
tif, qui passe de 200 Oe (a` 300 K) a` 950 Oe (a` 10 K) avec une re´manence qui atteint 40 %
a` basse tempe´rature. La constante d’anisotropie de CoFe2O4 est en effet particulie`rement
sensible a` la tempe´rature [157]. Par contre, l’allure des cycles d’hyste´re´sis des films de
CoFe2O4 est diffe´rente a` basses tempe´ratures. On observe en effet un retournement d’ai-
mantation en deux temps, avec un premier saut a` un champ de 950 Oe et un second saut
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α-Al2O3/ Pt / MnFe2O4 (5 nm)
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Figure 4.8 – Cycles d’hyste´re´sis dans le plan obtenus a` 300 K et 10 K pour un film de 5 nm de
MnFe2O4(111) de´pose´ sur Pt(111).
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Figure 4.9 – Cycles d’hyste´re´sis dans le plan obtenus a` 10 K pour des films ultraminces de
NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) de´pose´s sur la sous-couche de Pt(111).
a` tre`s fort champ (autour de 1.4 T). Ce phe´nome`ne est propre a` CoFe2O4 et n’a jamais
e´te´ observe´ pour MnFe2O4 ou NiFe2O4. De telles allures de cycles d’hyste´re´sis ont de´ja` e´te´
reporte´es dans la litte´rature [104, 110, 119] et ce comportement reste mal compris. Apre`s
le principal retournement d’aimantation a` faible champ, la saturation du film mince de
CoFe2O4 semble tre`s difficile. Cela pourrait s’expliquer par la pre´sence de de´fauts dans
les films minces dont l’effet sur le magne´tisme devient nettement plus visible a` basses
tempe´ratures. On pourrait penser a` la contribution de plusieurs phases magne´tiques ou
a` l’effet d’ˆılots a` la surface des films [110]. Nous pouvons e´galement remarquer que ce
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comportement e´tait de´ja` visible sur les cycles a` tempe´rature ambiante des films plus e´pais
(fig. 4.2). Comme les mesures de TMR sont tre`s sensibles aux me´canismes de retourne-
ment d’aimantation des couches magne´tiques, les proprie´te´s magne´tiques particulie`res des
films minces de CoFe2O4 a` basses tempe´ratures sont susceptibles d’affecter les mesures de
magne´to-transport [13, 119].
4.1.6 Imagerie des domaines magne´tiques par microscopie X-
PEEM
Jusqu’a` pre´sent, les mesures re´alise´es ont permis de caracte´riser le comportement
magne´tique en volume de nos films minces de ferrites. Lorsque l’on fait des mesures de
transport a` travers des barrie`res tunnel, le courant passe en re´alite´ dans une portion limite´e
de l’e´chantillon qui est de´finie par la taille des jonctions re´alise´es (taille microme´trique
pour les mesures de Meservey-Tedrow et nanome´trique pour les mesures de TMR). Ces
mesures de transport sont donc sensibles a` la qualite´ des films et a` leur comportement
magne´tique sur des e´chelles micro- ou nanome´triques. Ainsi, on comprend bien que la
structure en domaines magne´tiques des films joue un roˆle de´terminant dans le transport
polarise´ en spin. La connaissance des tailles caracte´ristiques des domaines magne´tiques
apparaˆıt donc particulie`rement pre´cieuse pour interpre´ter les futurs re´sultats de transport
tunnel sur des jonctions micro- et nanome´triques.
Nous avons e´tudie´ la structure en domaines magne´tiques de nos films de MnFe2O4,
NiFe2O4 et CoFe2O4. Pour cela, nous avons fait des mesures de XMCD-PEEM sur rayon-
nement synchrotron a` SLS (Suisse) afin de visualiser la configuration magne´tique a` la
re´manence des diffe´rentes couches de ferrites. Nous avons combine´ la sensibilite´ chimique
de la technique de dichro¨ısme magne´tique circulaire (XMCD) avec la re´solution spatiale
de la microscopie par photo-e´mission d’e´lectrons (PEEM). Sur la ligne SIM, la re´solution
spatiale est estime´e a` 50 nm. C’est pourquoi nous avons, dans un premier temps, e´tudie´
des films ”tre`s e´pais” (50 nm) dont les cycles d’hyste´re´sis sont pre´sente´s sur la figure 4.10.
Tous les films mesure´s ont e´te´ de´pose´s sur une sous-couche conductrice de Pt afin de
limiter les effets de charges. Les mesures ont e´te´ re´alise´es a` tempe´rature ambiante. Afin
d’observer les domaines magne´tiques dans nos films minces, nous avons d’abord mesure´
les spectres d’absorption aux seuils L2,3 des e´le´ments Fe, Mn, Ni et Co afin de de´terminer
l’e´nergie a` laquelle le contraste dichro¨ıque est maximal.
4.1.6.1 Structure en domaines magne´tiques des films ” e´pais ” de MnFe2O4,
NiFe2O4 et CoFe2O4
Des films de 50 nm d’e´paisseur de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) ont
donc e´te´ e´tudie´s par XMCD-PEEM. Des spectres XAS ont e´te´ mesure´s en polarisation
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Figure 4.10 – (a) Cycles d’hyste´re´sis dans le plan a` 300 K obtenus pour des films de CoFe2O4,
NiFe2O4 et MnFe2O4 de 50 nm d’e´paisseur de´pose´s sur α-Al2O3(0001)/Pt(111). (b) Cycles d’hyste´re´sis
dans le plan a` 300 K obtenus pour deux films de CoFe2O4 de 50 nm et 5 nm d’e´paisseur de´pose´s sur
α-Al2O3(0001)/Pt(111).
circulaire droite et gauche de fac¸on a` de´finir les valeurs des e´nergies a` utiliser pour enregis-
trer les images de domaines magne´tiques. On a donc cherche´ les e´nergies pour lesquelles
le signal dichro¨ıque (diffe´rence d’absorption selon la direction de la polarisation) e´tait
maximal. Les spectres XAS obtenus aux seuils L3 de Fe, Co et Mn sont repre´sente´s sur la
figure 4.11. Pour CoFe2O4, l’amplitude maximale du signal dichro¨ıque est a` 779.3 eV au
seuil du Co (valeur ne´gative) et a` 709.4 eV au seuil du Fe (valeur positive). Pour NiFe2O4,
il faut se placer a` 709.4 eV au seuil du Fe et a` 853.7 eV au seuil du Ni (signal XMCD
ne´gatif). Pour MnFe2O4, comme les images obtenues a` 709.4 eV au seuil du Fe e´taient
tre`s peu contraste´es, nous avons utilise´ deux valeurs d’e´nergies au seuil du Mn pour faire
les images : 640.2 eV (signal positif) et 641.7 eV (signal ne´gatif).
Ensuite, des images de contraste magne´tique ont e´te´ obtenues en mesurant l’absorption
en polarisation circulaire a` ces valeurs d’e´nergies. Des images de 10 µm sont repre´sente´es
sur la figure 4.12 pour les trois films. Les images de la figure 4.12(a) ont e´te´ enregistre´es
aux e´nergies de seuil donnant une contribution dichro¨ıque ne´gative alors que celles de la
figure 4.12(b) ont e´te´ obtenues a` des valeurs d’e´nergies donnant un signal XMCD positif.
Nous voyons clairement que les contrastes sont oppose´s entre les deux images de chaque
film. Cela prouve que ces contrastes ont une origine magne´tique et qu’ils peuvent eˆtre
attribue´s a` des domaines magne´tiques d’orientation oppose´e. Ces images montrent ainsi
qu’a` la re´manence, nos films minces de ferrites ont des domaines magne´tiques dont la taille
est typiquement de 100 nm pour CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4. Cela est cohe´rent avec
les donne´es existantes dans la litte´rature puisque Chambers et al. [103] ont par exemple
observe´ des domaines magne´tiques de 200 nm dans des films de CoFe2O4 de 100 nm
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Figure 4.11 – Spectres XAS obtenus en polarisation circulaire droite et gauche a` la re´manence sur
des films de 50 nm de CoFe2O4 (en haut) et de MnFe2O4 (en bas) de´pose´s sur α-Al2O3 / Pt (T=300 K,
H=0 T).
d’e´paisseur par microscopie a` force magne´tique. De plus, cette e´tude montre que les trois
films de ferrites ont une structure magne´tique similaire, bien que leur cycle d’hyste´re´sis
dans le plan (fig. 4.10(a)) pre´sente des re´manences et champs coercitifs diffe´rents (2200 Oe
pour CoFe2O4, 440 Oe pour NiFe2O4 et 145 Oe pour MnFe2O4).
4.1.6.2 Effet de la re´duction d’e´paisseur des films sur la structure magne´tique
Dans les films minces de ferrites, les domaines magne´tiques sont corre´le´s aux do-
maines structuraux, eux-meˆmes relie´s a` la densite´ de parois d’antiphase (APBs), si bien
que la taille des domaines magne´tiques diminue lorsque l’e´paisseur des films est re´duite.
Ne´anmoins, comme toutes les APBs ne sont pas le sie`ge de couplages anti-ferromagne´tiques,














Figure 4.12 – Images XMCD-PEEM (largeur 10 µm) obtenues sur des films de CoFe2O4, NiFe2O4 et
MnFe2O4 de 50 nm d’e´paisseur de´pose´s sur α-Al2O3(0001)/Pt(111). Les images ont e´te´ enregistre´es aux
valeurs d’e´nergies donnant un signal XMCD ne´gatif (a) et positif (b). L’inversion de contrastes observe´e
re´ve`le la structure en domaines magne´tiques des films de ferrites.
turaux [99]. Par exemple, lorsque l’e´paisseur passe de 50 nm a` 5 nm, nous observons que
la re´manence et la coercivite´ des films de CoFe2O4 sont significativement re´duites, comme
cela est repre´sente´ sur la figure 4.10(b). La diminution de l’e´paisseur des films doit donc
aussi avoir un effet sur la structure magne´tique. En raison de la re´solution spatiale de la
technique, nous n’avons malheureusement pas observe´ de domaines magne´tiques dans les
films ultraminces de ferrites (5 nm). La taille des domaines magne´tiques est donc pro-
bablement bien infe´rieure a` celle des films e´pais (50 nm), c’est-a`-dire bien infe´rieure a`
100 nm.
4.2 Proprie´te´s e´lectriques
Nos films de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) conservent de bonnes
proprie´te´s magne´tiques jusqu’a` des e´paisseurs de quelques nanome`tres. Avant de re´aliser
des dispositifs de type filtres a` spin, il faut e´galement s’assurer du comportement isolant
des couches ultraminces ainsi que de leur homoge´ne´ite´ e´lectrique pour qu’elles puissent
eˆtre utilise´es comme barrie`res tunnel. Des calculs de structure de bandes ont certes pre´dit
un caracte`re isolant pour les trois types de ferrites [75], mais en re´alite´ les proprie´te´s
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e´lectriques des films sont tre`s sensibles a` leur qualite´, en particulier a` la pre´sence de
de´fauts (structuraux ou chimiques) qui peuvent fortement re´duire la re´sistivite´ des films
[72] et meˆme cre´er des chemins de conduction a` travers les couches (points chauds).
Dans cette partie nous avons donc e´tudie´ le comportement e´lectrique de nos couches
ultraminces de ferrites. Pour cela, nous avons fait des mesures avec un microscope a` force
atomique a` pointe conductrice (CT-AFM, UMR CNRS/Thale`s) en utilisant une pointe
de Si3N4 recouverte de diamant dope´ par du bore. Ces mesures ont en particulier permis
de caracte´riser l’homoge´ne´ite´ e´lectrique des films.
4.2.1 Barrie`res tunnel de MnFe2O4(111)
Au vu de ses tre`s bonnes proprie´te´s structurales, chimiques et magne´tiques en films ul-
traminces, MnFe2O4 semble eˆtre un nouveau candidat pour filtrer les spins a` tempe´rature
ambiante. Nous commenc¸ons donc cette partie en pre´sentant les proprie´te´s e´lectriques de
films de MnFe2O4 de quelques nanome`tres d’e´paisseur.
Les analyses RHEED (partie 3.1.1) et les mesures de re´flectivite´ X et AFM (partie
3.2) ont re´ve´le´ la tre`s faible rugosite´ des films minces de MnFe2O4 (rugosite´ rms de 0.2 nm
pour un film de 5 nm d’e´paisseur). Les tre`s faibles variations d’e´paisseurs des films peuvent
donc permettre d’obtenir une bonne homoge´ne´ite´ e´lectrique pour nos couches ultraminces
de MnFe2O4.
Nous avons re´alise´ des cartographies e´lectriques par CT-AFM en appliquant une ten-
sion de 1 V entre la pointe AFM et l’e´lectrode de Pt. On constate tout de suite sur les
images 4.13(a) et 4.13(b) la grande homoge´ne´ite´ e´lectrique des couches et l’absence de
points chauds sur des surfaces de 20µm×20µm, rendant possible leur inte´gration dans
des jonctions de taille microme´trique. De plus les films de MnFe2O4 sont isolants puisque
l’on obtient des valeurs de logRavg de 8.2 ± 0.2 a` 5 nm d’e´paisseur et 7.2 ± 0.9 a` 2 nm
d’e´paisseur. D’autre part, les caracte´ristiques courant-tension re´alise´es localement pour
des e´paisseurs allant de 2 a` 5 nm (fig. 4.13(c)) pre´sentent un comportement non line´aire,
cohe´rent avec un transport en re´gime tunnel a` travers les films ultraminces de MnFe2O4.
Par conse´quent, nos films de MnFe2O4 pre´sentent toutes les proprie´te´s ade´quates pour
servir de barrie`re tunnel a` tempe´rature ambiante a` des e´chelles microme´triques.
Nous avons e´galement e´tudie´ le comportement e´lectrique des films ultraminces a` plus
basse tempe´rature graˆce a` un AFM a` pointe conductrice fonctionnant a` 10 K. Ces mesures
ont e´te´ faites par K. Bouzehouane a` l’UMR CNRS/Thale`s (Palaiseau) sur plusieurs films
de MnFe2O4 (de 2 a` 6 nm d’e´paisseur). Tous les e´chantillons conservent un bon com-
portement isolant a` basse tempe´rature (fig. 4.14(a)) avec des caracte´ristiques I(V) non
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Figure 4.13 – (a et b) Cartographies e´lectriques (20µm×20µm et 5µm×5µm) re´alise´es sur des films
isolants de 5 nm et 2 nm d’e´paisseur de MnFe2O4. La plus grande cartographie (20µm×20µm) permet
d’illustrer la grande homoge´ne´ite´ e´lectrique des films. (c) Caracte´ristique courant-tension non line´aire
mesure´e localement sur une couche de MnFe2O4 (5 nm).
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Figure 4.14 – (a) Cartographie e´lectrique re´alise´e a` basse tempe´rature (T∼10 K) sur un film de 2 nm
d’e´paisseur de MnFe2O4 de´pose´ sur α-Al2O3(0001)/Pt. (b) Bilan des valeurs de log(R) obtenues sur des
films de MnFe2O4 de diffe´rentes e´paisseurs a` tempe´rature ambiante et basse tempe´rature.
pour une meˆme se´rie d’e´chantillons. Dans des barrie`res tunnel, on s’attend a` une augmen-
tation exponentielle de la re´sistance avec l’e´paisseur des films (partie 1.1.1) et donc a` une
augmentation line´aire de logR avec l’e´paisseur (dont la pente de´pend de la hauteur de
barrie`re). Cela est valable dans le re´gime tunnel (c’est-a`-dire pour des tensions applique´es
infe´rieures aux hauteurs de barrie`res) et ce comportement peut donc eˆtre observe´ dans
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certaines barrie`res tunnel. Pour nos films de MnFe2O4, on constate que les valeurs de
logR varient peu avec l’e´paisseur des films. Cela semble donc montrer que les films de
MnFe2O4 ont une faible hauteur de barrie`re effective par rapport a` la tension applique´e
lors des mesures (1 V). Des calculs de structure de bande ont en effet pre´dit un faible gap
pour MnFe2O4 en structure spinelle normale (0.08 eV [75]).
En re´alite´, l’efficacite´ de filtrage de spin d’une barrie`re tunnel magne´tique est lie´e
a` l’e´cart entre les hauteurs de barrie`res pour les deux directions de spin. Ce sont ces
parame`tres qui nous inte´ressent dans MnFe2O4, mais qui restent inaccessibles par nos
mesures de CT-AFM. Comme l’utilisation des mode`les de Simmons ou Brinkman fait
appel a` des parame`tres qui nous sont inconnus (masse effective des e´lectrons, travail
de sortie de la pointe), nous ne sommes donc pas alle´s plus loin dans l’analyse de ces
mesures, d’autant plus que ces mode`les sont controverse´s pour caracte´riser les courbes
I(V) obtenues par CT-AFM [83].
Pour finir, on observe que les re´sistances de nos films de MnFe2O4 n’augmentent pas
quand la tempe´rature diminue. Les couches semblent meˆme un peu moins re´sistives a` basse
tempe´rature. Cela semble prouver la tre`s bonne qualite´ de nos films. De plus, ce comporte-
ment n’est pas attendu dans des barrie`res tunnel classiques [79] mais peut s’expliquer dans
le cas de barrie`res tunnel magne´tiques. Comme le moment magne´tique des films augmente
a` basse tempe´rature (fig. 4.8), le de´calage en e´nergie des bandes de conductions selon le
spin augmente e´galement, ce qui re´duit la hauteur de barrie`re la plus basse. Cela conduit
donc a` une diminution de la re´sistance avec la tempe´rature dans des barrie`res tunnel
magne´tiques (comme observe´ dans des barrie`res de EuO [61]). Ce comportement pourrait
donc de´ja` eˆtre la signature d’un filtrage de spin dans nos films ultraminces magne´tiques de
MnFe2O4. Des mesures e´lectriques moins locales ont e´te´ faites dans des jonctions tunnel
magne´tiques microme´triques et seront pre´sente´es dans le chapitre 6 de cette the`se.
4.2.2 Barrie`res tunnel de CoFe2O4(111)
L’e´tude du comportement e´lectrique des barrie`res de CoFe2O4 par CT-AFM a aussi
e´te´ re´alise´e. Cette e´tude qui n’avait pas e´te´ faite lors de la the`se d’A. Ramos [13, 80]
s’ave`rera tre`s utile pour interpre´ter les nouveaux re´sultats de filtrage de spin (chapitre 6).
Nous avons re´alise´ des cartographies e´lectriques sur des films minces de CoFe2O4
de plusieurs e´paisseurs (2 a` 5 nm) en appliquant une tension de 1 V. CoFe2O4 a un
bon comportement isolant en films ultra-minces qui rend possible son utilisation comme
barrie`re tunnel [83, 158]. On obtient par exemple des valeurs de logRavg de l’ordre de 7
(fig. 4.15(a)) pour des films de 4 nm d’e´paisseur e´labore´s dans les conditions maximales
d’oxydation (Poxygene = 0.44 Torr). Ne´anmoins, les valeurs des re´sistances de´pendent
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Figure 4.15 – Cartographies e´lectriques (3µm×3µm) re´alise´es sur des films de 4 nm d’e´paisseur de
CoFe2O4 e´labore´s sous une pression d’oxyge`ne de 0.44 Torr (a) et 0.34 Torr (b).
pression d’oxyge`ne de 0.34 Torr, un film de CoFe2O4 de 4 nm d’e´paisseur pre´sente ainsi une
re´sistance plus faible d’un ordre de grandeur par rapport a` un film de´pose´ sous 0.44 Torr
d’oxyge`ne (fig. 4.15). Cela met donc en e´vidence l’effet important de l’oxydation sur les
proprie´te´s de transport de nos films minces, alors que nous avions observe´ peu d’effet sur
leurs proprie´te´s structurales et magne´tiques. Ainsi, on comprend que deux films minces
de CoFe2O4 e´labore´s sous 0.34 Torr et 0.44 Torr d’oxyge`ne peuvent donner des re´sultats
tre`s diffe´rents de filtrage de spin, puisque que le transport tunnel est la technique la plus
sensible a` la pre´sence de de´fauts inde´tectables par toutes les autres me´thodes d’analyse.
En augmentant la pression d’oxyge`ne de 0.26 a` 0.3 Torr, A. Ramos et al. avaient ainsi pu
augmenter la polarisation en spin de 6 % a` 26 % a` basse tempe´rature dans des barrie`res
de CoFe2O4 [80]. Les mesures de CT-AFM sont tre`s sensibles a` la pre´sence de lacunes
d’oxyge`ne et permettent donc de donner une premie`re indication sur la qualite´ de nos
barrie`res. Ces informations se sont ave´re´es tre`s pre´cieuses pour optimiser nos diffe´rentes
barrie`res tunnel de ferrites et par conse´quent leurs efficacite´s de filtrage de spin.
Comme pour les films de MnFe2O4, nous avons mesure´ les caracte´ristiques locales
courant-tension sur des films de CoFe2O4 de diffe´rentes e´paisseurs (fig. 4.16(a)). Ces ca-
racte´ristiques, non line´aires, prouvent l’existence d’un re´gime de conduction par effet tun-
nel a` travers CoFe2O4. Des mesures de CT-AFM ont aussi e´te´ faites a` basse tempe´rature
(fig. 4.16(b)) et re´ve`lent que les re´sistances des films de CoFe2O4 augmentent de 2 a`
3 ordres de grandeur entre 290 K et 4 K. Une augmentation similaire des valeurs de
re´sistances a` basse tempe´rature avait aussi e´te´ observe´e dans des jonctions a` base de
CoFe2O4 e´labore´es au laboratoire [13, 80] et ce comportement avait e´te´ attribue´ a` la
pre´sence de de´fauts dans les barrie`res. Sur la figure 4.16(b), on observe une augmentation
line´aire de logR avec l’e´paisseur des films a` tempe´rature ambiante et a` basse tempe´rature.
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Figure 4.16 – (a) Caracte´ristiques courant-tension re´alise´es localement sur des films de 2, 4 et 6 nm
d’e´paisseur de CoFe2O4 de´pose´s sur α-Al2O3(0001)/Pt. (b) Bilan des valeurs de logR obtenues sur des
films de CoFe2O4 de diffe´rentes e´paisseurs a` tempe´rature ambiante et basse tempe´rature.
Cela semble donc sugge´rer que nos films de CoFe2O4 ont une hauteur de barrie`re plus
grande que celle de MnFe2O4, en particulier a` 4 K, ce qui est en accord avec les pre´dictions
the´oriques (barrie`re de 0.8 eV pour CoFe2O4 par rapport a` 0.08 eV pour MnFe2O4 [75]).
Comme nous l’avons dit pre´ce´demment, les mesures de magne´to-transport ne´cessitent
l’ajout d’une barrie`re ultramince de Al2O3 dont la croissance a e´te´ pre´sente´e au chapitre 3.
Nous avons ve´rifie´ que l’ajout de cette barrie`re ne modifie pas les proprie´te´s magne´tiques
de nos films (partie 4.1.4). Il est e´galement indispensable de mesurer son effet sur leurs
proprie´te´s e´lectriques. Du fait de la forte re´sistivite´ de Al2O3, la re´sistance des films
ultraminces de ferrites augmente de pre`s de deux ordres de grandeur apre`s le de´poˆt de la
barrie`re de Al2O3 (fig. 4.17), ce qui montre a` nouveau que l’on est capable de de´poser une
couche isolante ultramince de Al2O3 continue de 1.5 nm d’e´paisseur.
Sur les cartographies e´lectriques des films minces de CoFe2O4, on note toujours la
pre´sence d’au moins un point chaud sur une surface de 15µm×15µm (fig. 4.17(a)). Cela
peut donc empeˆcher le passage des e´lectrons par effet tunnel a` travers des jonctions de taille
microme´trique. C’est d’ailleurs probablement pour cette raison qu’un grand nombre de
jonctions microme´triques mesure´es pendant cette the`se e´taient court-circuite´es (chapitre
6). En raison de ce fort taux d’e´chec, nous verrons qu’il est utile de re´duire la taille des
jonctions a` des e´chelles de quelques nanome`tres.
4.2.3 Barrie`res tunnel de NiFe2O4(111)
Nous avons e´galement e´tudie´ par CT-AFM le comportement e´lectrique de nos films
ultraminces de NiFe2O4 en appliquant une tension Vp comprise entre 1 V et 2 V entre
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Figure 4.17 – Cartographies e´lectriques re´alise´es sur un film α-Al2O3(0001)/Pt/ CoFe2O4 (3 nm) (a)
et sur un film α-Al2O3(0001)/Pt/ CoFe2O4 (3 nm)/ Al2O3 (1.5 nm) (b), montrant l’effet du de´poˆt de la
barrie`re de γ-Al2O3(1.5 nm) sur les gammes de re´sistances (T = 290 K). On observe sur les deux images
la pre´sence de points chauds dans les films minces.
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Figure 4.18 – (a) Cartographie e´lectrique (3µm×3µm) re´alise´es sur un film de 3 nm d’e´paisseur de
NiFe2O4 en appliquant une tension Vp=1 V a` 290 K. (b) Caracte´ristique courant-tension locale re´alise´e
sur le meˆme film a` 290 K. (c) De´pendance de logR avec l’e´paisseur du film a` tempe´rature ambiante et
basses tempe´ratures (Vp=2 V).
la pointe et les films. Les mesures de CT-AFM a` tempe´rature ambiante ont re´ve´le´ le
comportement isolant des films ultraminces de NiFe2O4 qui pre´sentent des valeurs de
re´sistance de l’ordre de logRavg=7.3 (fig. 4.18(a)) pour une e´paisseur de 3 nm et une
tension d’1 V. Des mesures ont e´galement e´te´ faites a` plus basses tempe´ratures (a` 80 K
et a` 5 K). On constate que les re´sistances des couches de NiFe2O4 augmentent d’un peu
plus d’un ordre de grandeur entre 290 K et 80 K et ne varient plus entre 80 K et 5 K (fig.
4.18(c)). Cela sugge`re a` nouveau la pre´sence de de´fauts dans les barrie`res. Entre 300 K et
80 K, le transport se fait certainement selon un me´canisme de conduction par sauts qui
est thermiquement active´. A plus basses tempe´ratures, ce canal thermiquement active´ ne
domine plus le transport et un autre me´canisme de transport, par effet tunnel direct, doit
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intervenir. Les cartographies e´lectriques ont montre´ que les couches ultraminces pre´sentent
une tre`s bonne homoge´ne´ite´ e´lectrique, sans point chaud sur des surfaces de 20µm×20µm.
Les caracte´ristiques courant-tension non line´aires (fig. 4.18(b)) ainsi que l’augmentation
de logR avec l’e´paisseur des films (fig. 4.18(c)) prouvent la bonne qualite´ de nos barrie`res
tunnel de NiFe2O4. On peut d’ailleurs remarquer que, parmi les 3 types de ferrites isolants
e´tudie´s, la de´pendance de logR avec l’e´paisseur des films est la plus marque´e dans le cas
de NiFe2O4. Cela va dans le sens des calculs de structure de bandes qui pre´disent la plus
grande hauteur de barrie`re pour NiFe2O4 (0.98 eV [75]). Nos films de NiFe2O4 ont ainsi les
proprie´te´s ade´quates pour servir de barrie`re tunnel magne´tique a` tempe´rature ambiante
a` des e´chelles microme´triques.
Pour re´sumer ce chapitre, nous avons de´montre´ a` partir de l’analyse des proprie´te´s
magne´tiques (VSM, XMCD, PEEM) et e´lectriques (CT-AFM) que les couches ultraminces
(3-5 nm) de MnFe2O4(111), NiFe2O4(111) et CoFe2O4(111) pouvaient jouer le roˆle de
barrie`res tunnel ferrimagne´tiques a` tempe´rature ambiante. L’optimisation des proprie´te´s
physiques en film ultramince m’a ainsi permis d’envisager l’inte´gration de ces barrie`res
dans des jonctions tunnel de type filtre a` spin (chapitre 6 de ce manuscrit de the`se).
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Chapitre 5
Effet des contraintes sur le
magne´tisme des barrie`res tunnel de
CoFe2O4 de´pose´es sur substrat
spinelle
Nous avons vu dans le chapitre pre´ce´dent que les proprie´te´s magne´tiques des films
de ferrites de´pendent fortement de leur e´paisseur. La re´duction de l’aimantation a` satu-
ration, de la re´manence et du champ coercitif aux faibles e´paisseurs re´ve`le un de´sordre
magne´tique plus prononce´ dans les films ultraminces, en raison de la forte densite´ de pa-
rois d’antiphase. Cela a ine´vitablement un effet sur le transport polarise´ en spin, limitant
l’efficacite´ de filtrage de spin des barrie`res de ferrites. Pour obtenir des effets plus impor-
tants de filtrage de spin, il est donc inte´ressant d’ame´liorer les proprie´te´s magne´tiques des
films ultraminces.
Dans ce chapitre, nous nous inte´ressons au comportement magne´tique de films de
CoFe2O4(5 nm) de´pose´s sur diffe´rents substrats, dans le but d’e´tudier les effets de contrain-
tes sur les proprie´te´s magne´tiques des films ultraminces. Comme CoFe2O4 a un tre`s fort
coefficient de magne´tostriction [103, 106], ses proprie´te´s magne´tiques peuvent en effet eˆtre
tre`s fortement affecte´es par la pre´sence de contraintes en tension [107] ou en compression
[84, 106, 110] dans le plan des films.
Dans la litte´rature, on reporte de nombreuses e´tudes sur des films e´pais de CoFe2O4
(100 nm ou plus) de´pose´s sur substrat de MgO (001) [84, 103, 104, 107, 108, 109] ou de
SrTiO3 (001) [106, 109]. La croissance de CoFe2O4 sur MgO permet d’obtenir des films
de faibles rugosite´s graˆce au mode de croissance bidimensionnel, et en raison du faible
de´saccord de parame`tre de maille avec MgO (∼0.3%), les films de CoFe2O4 subissent une
faible contrainte en tension dans le plan. Elabore´s sur substrat de SrTiO3 (de´saccord de
∼-7%), les films de CoFe2O4 peuvent subir de fortes contraintes en compression dans le
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plan, avec un mode de croissance en ıˆlots [109, 110], qui induit alors de fortes rugosite´s
pour les films.
Afin d’obtenir des barrie`res tunnel cristallines de bonne qualite´, nous avons plutoˆt opte´
pour le substrat spinelle MgAl2O4 (de´saccord de ∼-3.7%), qui peut e´galement favoriser
des contraintes de compression lors de la croissance des films ultraminces de CoFe2O4.
Comme ce substrat a la meˆme structure cristallographique que CoFe2O4, on pourrait
aussi s’attendre a` une re´duction de la densite´ d’APBs et donc a` de meilleures proprie´te´s
magne´tiques en films ultraminces [91].
Dans ce chapitre, nous pre´sentons une e´tude comparative du comportement magne´tique
de films ultraminces de CoFe2O4 de 5 nm d’e´paisseur de´pose´s sur les substrats de MgO(001),
MgAl2O4(001) et MgAl2O4(111). Ce travail a principalement deux objectifs :
- e´tudier la croissance de CoFe2O4 sur un substrat spinelle, pour deux orientations
cristallographiques,
- e´tudier, pour la direction [001], l’effet de contraintes plus ou moins fortes (en utilisant
les substrats de MgAl2O4 et MgO).
5.1 Croissance et magne´tisme des films minces de
CoFe2O4(111) et CoFe2O4(001) sur substrats de
MgO et MgAl2O4
Nous avons e´tudie´ les proprie´te´s magne´tiques des films minces de CoFe2O4 de´pose´s sur
MgAl2O4(111), MgAl2O4(001) et MgO(001). Pour cela, les cycles d’aimantation des films
ont e´te´ mesure´s par VSM et des expe´riences de photo-e´mission d’e´lectrons PEEM (re´alise´es
sur synchrotron a` SLS, Suisse) ont permis de caracte´riser la configuration magne´tique de
nos films de CoFe2O4. Des mesures XAS et XMCD (expe´riences re´alise´es sur rayonne-
ment synchrotron a` l’ESRF, Grenoble, France) ont e´galement apporte´ des informations
pre´cieuses sur le comportement magne´tique des films selon la nature du substrat. Ces
mesures ont aussi permis d’acce´der a` l’arrangement cationique des films qui, comme nous
l’avons vu, peut fortement modifier les proprie´te´s magne´tiques des ferrites spinelles.
5.1.1 Analyse in situ par diffraction RHEED
Nous pre´sentons sur la figure 5.1 les cliche´s de diffraction RHEED obtenus lors de
la croissance des films ultraminces de CoFe2O4(111) et CoFe2O4(001). Les conditions de
croissance utilise´es sont celles de´crites pour l’e´laboration des films de CoFe2O4(111) sur
saphir ou Pt (partie 2.1). L’analyse des cliche´s fournit de premie`res informations sur la
structure de nos films de CoFe2O4(111) et (001) de´pose´s sur MgAl2O4(111), MgAl2O4(001)
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Figure 5.1 – Cliche´s de diffraction RHEED du substrat MgAl2O4 et d’un film CoFe2O4(5 nm) de´pose´
sur MgAl2O4 pour les deux directions de croissance : (a) [111] et (b) [001]. (c) Cliche´s du substrat et du
film obtenus pour MgO(001)/CoFe2O4(001)(5 nm).
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et MgO(001). Ces cliche´s confirment le mode de croissance a` deux dimensions pour tous
les films ainsi que la conservation de la structure spinelle entre les substrats de MgAl2O4
et les couches de CoFe2O4 de 5 nm d’e´paisseur.
5.1.2 Cycles d’aimantation
L’e´tude des proprie´te´s magne´tiques des films minces de CoFe2O4(111) et CoFe2O4(001)
de´pose´s sur MgAl2O4 commence par des mesures de cycles d’aimantation par magne´tome´trie
VSM a` tempe´rature ambiante.
5.1.2.1 Films CoFe2O4(111)
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Figure 5.2 – Cycles d’hyste´re´sis obtenus a` 300 K pour des films de 5 nm de CoFe2O4(111)
de´pose´s sur MgAl2O4(111) (a) et sur α-Al2O3(0001) (c). Le champ magne´tique a e´te´ applique´ dans
le plan et perpendiculairement au plan des films. (b) Mesures angulaires faites dans le plan d’un film
MgAl2O4(111)/CoFe2O4(111)(5 nm), prouvant l’absence d’axe d’aimantation privile´gie´.
Les films de 5 nm d’e´paisseur de CoFe2O4(111) de´pose´s sur substrat de MgAl2O4(111)
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ont des proprie´te´s magne´tiques proches de celles obtenues pour CoFe2O4(111) sur saphir
(fig. 5.2). En effet, l’analyse des cycles d’hyste´re´sis obtenus dans le plan et perpendiculaire-
ment au plan des couches re´ve`le une tre`s faible anisotropie magne´tique pour CoFe2O4(111)
sur MgAl2O4(111) ainsi que l’absence d’axe d’aimantation privile´gie´e dans le plan. Le sub-
strat spinelle semble tout de meˆme un peu ame´liorer les proprie´te´s magne´tiques des films
de CoFe2O4 puisque les valeurs des champs coercitifs et des aimantations re´manentes sont
le´ge`rement plus e´leve´es sur MgAl2O4 que sur saphir. Un film de 5 nm de CoFe2O4 sur
MgAl2O4 a ainsi un champ coercitif de l’ordre de 290 Oe et une re´manence de 20% dans
le plan. L’effet du substrat spinelle MgAl2O4(111) sur le magne´tisme est donc faible, en
particulier par rapport a` l’effet du buffer de Pt. Ainsi, on n’observe plus de cycle ouvert
a` 3 nm d’e´paisseur pour des films de CoFe2O4(111) de´pose´s sur MgAl2O4(111). Comme
le comportement magne´tique de CoFe2O4(111) sur MgAl2O4(111) est similaire a` celui de
CoFe2O4(111) sur substrat de saphir, on peut donc en conclure que le substrat spinelle
MgAl2O4(111) ne semble pas modifier significativement la densite´ d’APBs dans nos films
minces.
5.1.2.2 Films CoFe2O4(001)
Nous nous sommes aussi inte´resse´s au comportement magne´tique des films de CoFe2O4
(001). Comme nous l’avons dit dans l’introduction de ce chapitre, MgO(001) est un sub-
strat couramment utilise´ pour e´tudier la croissance de films de CoFe2O4(001) [84, 103,
104, 107, 108, 109]. Nous avons donc e´labore´ des films ultraminces de CoFe2O4(001) sur
MgO(001) pour obtenir des proprie´te´s magne´tiques de re´fe´rence pour CoFe2O4(001), avant
d’e´tudier l’effet du substrat spinelle MgAl2O4(001).
Les cycles d’aimantation obtenus pour un film MgO/CoFe2O4(001) (5 nm) sont repre´-
sente´s sur la figure 5.3. CoFe2O4 conserve un comportement ferrimagne´tique a` 5 nm
d’e´paisseur sur MgO(001) avec une aimantation de 120 kA/m a` 1.5 T (soit un moment
magne´tique de 0.9 µB par formule unite´) et un champ coercitif de 230 Oe dans le plan.
L’anisotropie plan/hors-plan est a` nouveau peu marque´e. Ces proprie´te´s magne´tiques sont
diffe´rentes de celles qui avaient e´te´ reporte´es dans la litte´rature pour des films plus e´pais
(∼100 nm) de CoFe2O4 [104, 159]. On observe en effet une baisse de l’aimantation et
de la coercivite´ des films aux faibles e´paisseurs, similaire a` ce qui avait e´te´ obtenu sur
saphir (partie 4.1.2). Cette modification du magne´tisme en films minces est a` nouveau
probabalement due a` la pre´sence des parois d’antiphase dans les films minces de ferrites
sur MgO [90, 160]. Ainsi, qu’ils soient de´pose´s sur saphir (fig. 5.2(c)) ou sur MgO(001)
(fig. 5.3), nos films ultraminces de CoFe2O4(111) ou CoFe2O4(001) pre´sentent des pro-
prie´te´s magne´tiques similaires. En films e´pais, l’anisotropie magne´tique de CoFe2O4 est
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Figure 5.3 – Cycles d’hyste´re´sis obtenus a` 300 K pour un film MgO(001)/CoFe2O4(001)(5 nm).
de´termine´e par sa forte anisotropie magne´to-cristalline : l’axe de facile aimantation est pa-
ralle`le aux directions [100] et l’axe difficile est paralle`le a` la direction [111] [105]. Cet effet
de l’anisotropie magne´to-cristalline semble donc disparaˆıtre totalement aux tre`s faibles
e´paisseurs de nos films puisque le changement de la direction de croissance, de [111] a`
[001], n’affecte pas les proprie´te´s magne´tiques. A ce stade de notre e´tude, le magne´tisme
des couches ultraminces de CoFe2O4 semble donc essentiellement de´termine´ par la densite´
de parois d’antiphase.
Les proprie´te´s magne´tiques des films minces de CoFe2O4(001) sur le substrat spi-
nelle MgAl2O4(001) sont par contre tre`s diffe´rentes (fig. 5.4(a)). Les cycles d’hyste´re´sis
dans le plan pre´sentent des champs coercitifs extreˆmement e´leve´s (Hc= 4700 Oe sur
la figure 5.4(a)) ainsi que de tre`s fortes valeurs de re´manence (80%). Ces valeurs sont
tout a` fait inattendues pour de si faibles e´paisseurs de films et n’avaient encore jamais
e´te´ observe´es. De plus, nos films de CoFe2O4 sur MgAl2O4(001) ont des aimantations
dans le plan beaucoup plus e´leve´es (415 kA/m a` 1.5 T sur la figure 5.4(a), correspon-
dant a` un moment magne´tique de 3.4 µB). Ces valeurs sont nettement supe´rieures a`
tous les re´sultats obtenus pre´ce`demment sur des couches minces de CoFe2O4. Le moment
magne´tique mesure´ de´passe meˆme la valeur maximale the´orique de 3 µB par formule unite´,
pre´dite pour CoFe2O4 en structure spinelle inverse [75]. De plus, les films de CoFe2O4 sur
MgAl2O4(001) pre´sentent une tre`s forte anisotropie plan/hors-plan (fig. 5.4(a)). Des me-
sures VSM ont e´galement e´te´ faites en appliquant le champ magne´tique dans le plan, selon
plusieurs directions, et aucune anisotropie additionnelle n’a e´te´ observe´e dans le plan des
films (fig. 5.4(b)). Enfin, on remarque e´galement un resserrement a` faible champ sur les
cycles d’hyste´re´sis dans le plan, qui avait de´ja` e´te´ observe´ dans les couches minces de
CoFe2O4(111) (chapitre 4, page 109).
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Figure 5.4 – (a) Cycles d’hyste´re´sis obtenus a` 300 K pour un filmMgAl2O4(001)/CoFe2O4(001)(5 nm),
en appliquant le champ magne´tique dans le plan du film ou perpendiculairement. (b) Mesures angulaires
faites dans le plan d’un film MgAl2O4(001)/CoFe2O4(001)(5 nm), prouvant l’absence d’axe d’aimantation
privile´gie´. La direction de re´fe´rence dans le plan (note´e 0 ◦) correspond a` l’axe [100]. (c) Cycles d’hyste´re´sis
obtenus a` 300 K pour un film MgAl2O4(001)/CoFe2O4(001)(3 nm).
En conclusion, le magne´tisme des barrie`res de CoFe2O4(001) est donc fortement ame´lio-
re´ quand les films sont de´pose´s sur MgAl2O4(001). Il est meˆme possible de re´duire l’e´paisseur
des films a` 3 nm (fig. 5.4(c)), tout en conservant de tre`s bonnes proprie´te´s magne´tiques
(Hc de l’ordre de 1100 Oe, 50% de re´manence avec un moment magne´tique de plus de
3 µB) !
5.1.3 Imagerie des domaines magne´tiques par microscopie X-
PEEM
Dans le but de comprendre l’effet du substrat MgAl2O4(001) sur les proprie´te´s magne´-
tiques des films ultraminces de CoFe2O4, nous avons fait des expe´riences de photo-e´mission
d’e´lectrons PEEM (re´alise´es sur rayonnement synchrotron a` SLS) afin de caracte´riser la
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Figure 5.5 – (a) Cycles d’hyste´re´sis dans le plan obtenus a` 300 K pour un film MgAl2O4/CoFe2O4(001)
(5 nm) et pour deux films α-Al2O3(0001)/Pt/CoFe2O4(111) de 50 nm et 5 nm d’e´paisseur. (b) Images
XMCD-PEEM (largeur 10 µm) obtenues pour les trois films, au seuil L3 du cobalt (a` 779.3 eV).
configuration magne´tique dans le plan de nos films. Une explication de´taille´e de ce type de
mesures a de´ja` e´te´ faite (page 120) lors de l’e´tude de la structure en domaines magne´tiques
de nos films minces de CoFe2O4 sur saphir/Pt(111). Pour rappel, nous avions mesure´ une
taille de domaines magne´tiques de l’ordre de 100 nm pour des films de CoFe2O4(111)
de 50 nm d’e´paisseur et aucune estimation n’avait pu eˆtre re´alise´e en couches ultra-
minces (5 nm d’e´paisseur) en raison tre`s probablement d’une taille de domaine magne´tique
infe´rieure a` la re´solution spatiale de la technique (de l’ordre de 50 nm). Nous avons com-
pare´ sur la figure 5.5(a) les cycles d’hyste´re´sis dans le plan mesure´s pour des films de
CoFe2O4 de 50 nm et 5 nm d’e´paisseur de´pose´s sur saphir/Pt(111), avec le cycle cor-
respondant a` un film de 5 nm sur substrat de MgAl2O4(001). Cela permet de visualiser
clairement l’effet de la re´duction d’e´paisseur sur les proprie´te´s magne´tiques des films
(baisse de Ms, Mr/Ms et Hc), ainsi que l’ame´lioration du magne´tisme des films ultra-
minces (de 5 nm) lorsque la croissance est faite sur le substrat MgAl2O4(001). Les images
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X-PEEM obtenues au seuil du cobalt pour ces trois e´chantillons sont repre´sente´es sur la
figure 5.5(b).
Alors qu’aucun contraste magne´tique n’a e´te´ observe´ dans les films de CoFe2O4(111) de
5 nm d’e´paisseur de´pose´s sur Pt(111), des domaines magne´tiques sont clairement visibles
a` la re´manence dans nos couches ultraminces de CoFe2O4(001) sur MgAl2O4(001) (fig.
5.5(b)). Nous avons ve´rifie´ que ces contrastes se renversent lorsque l’on enregistre les
images a` une e´nergie de photon donnant un signal XMCD oppose´. Cela signifie donc que
les contrastes observe´s sur la figure 5.5 correspondent a` des domaines magne´tiques dans
nos films de 5 nm de CoFe2O4(001). Ces domaines sont meˆme plus grands que dans les films
” e´pais ” sur Pt et leur taille semble de´passer 200 nm. Nous avons donc conside´rablement
augmente´ la taille des domaines magne´tiques dans nos barrie`res de CoFe2O4 graˆce au
substrat spinelle MgAl2O4(001). L’obtention de domaines magne´tiques beaucoup plus
grands correspond a` une ame´lioration conside´rable des proprie´te´s magne´tiques de nos
barrie`res tunnel, ce qui pourrait avoir un effet tre`s be´ne´fique sur le transport polarise´ en
spin dans des jonctions tunnel magne´tiques a` base de CoFe2O4.
5.1.4 Etude par dichro¨ısme magne´tique circulaire (XMCD)
Dans ce chapitre, nous avons observe´ que le substrat MgAl2O4(001) favorise l’aiman-
tation dans le plan des films ultraminces de CoFe2O4 (partie 5.1.2.2) et augmente signi-
ficativement la taille de leurs domaines magne´tiques (partie 5.1.3). Mais quels sont les
me´canismes responsables de ce magne´tisme exacerbe´ a` quelques nm d’e´paisseur ?
La modification du magne´tisme des films minces de CoFe2O4(001) de´pose´s sur MgAl2O4
(001) provient peut-eˆtre d’un changement dans l’arrangement des cations dans les sites
octae´driques et te´trae´driques de la structure spinelle. Nous savons en effet qu’une baisse
du parame`tre d’inversion peut significativement augmenter le moment magne´tique des
films de CoFe2O4 : passant d’une valeur the´orique de 3 µB a` 7 µB par formule unite´ (fig.
1.23(d)). Des mesures XAS et XMCD ont donc e´te´ faites aux seuils L2,3 des e´le´ments
Fe et Co, a` tempe´rature ambiante, sur la ligne ID08 de l’ESRF. Les e´chantillons ont e´te´
expose´s a` un champ magne´tique de 5 Tesla paralle`le au vecteur d’onde des photons et ap-
plique´ perpendiculairement a` la surface des films ou en incidence rasante (selon un angle
de 15 ◦). Les mesures ont e´te´ re´alise´es dans les conditions de´crites dans la partie 2.4.2.3
de ce manuscrit. Nous avons e´tudie´ des films de 5 nm d’e´paisseur de CoFe2O4 de´pose´s
sur MgO(001), MgAl2O4(001) et MgAl2O4(111). Les spectres obtenus sur des films de
5 nm de CoFe2O4 sur saphir ou saphir/Pt peuvent eˆtre trouve´s aux pages 96 et 102. Afin
d’acce´der a` l’arrangement cationique des couches ultra-minces de CoFe2O4, des calculs
multiplets aux seuils du fer ont de nouveau e´te´ utilise´s [122](voir page 94).
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5.1.4.1 Films CoFe2O4(001)
Nous avons d’abord enregistre´ des spectres XMCD de re´fe`rences pour des films ultra-
minces de CoFe2O4(5 nm) oriente´s selon la direction [001] et de´pose´s sur MgO(001). Les
spectres mesure´s en incidence rasante aux seuils L2,3 du fer et du cobalt (en noir sur la
fig. 5.6) sont similaires a` ceux mesure´s sur des films saphir/CoFe2O4(5 nm) (pour lesquels
les atomes de fer se re´partissent selon 43% Fe3+ Td + 52% Fe
3+ Oh + 5% Fe
2+ Oh, fig.
3.19). On obtient en effet pour MgO(001)/CoFe2O4(001) l’arrangement suivant pour les
atomes de fer : 45% Fe3+ Td + 48% Fe
3+ Oh + 7% Fe
2+ Oh, ce qui correspond a` une
re´partition des cations dans les sites selon une structure spinelle inverse avec un parame`tre
d’inversion de 90%. La croissance de CoFe2O4 selon la direction [001] sur MgO ne modifie
donc pas l’arrangement cationique dans nos films ultraminces.
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Figure 5.6 – Spectres XMCD en incidence rasante aux seuils L2,3 de Fe (a, b) et Co (c) pour un film
MgO(001)/CoFe2O4(001) (5 nm) et un film MgAl2O4(001)/CoFe2O4(001) (5 nm) (T=300 K, H=± 5 T).
Des calculs multiplets re´alise´s au seuil du fer pour les signaux XMCD ont permis de ve´rifier pour les deux
films le fort degre´ d’inversion de la structure spinelle.
Nous nous sommes ensuite inte´resse´s aux films de CoFe2O4(001) de´pose´s sur MgAl2O4
(001). Les spectres XMCD obtenus en incidence rasante aux seuils L2,3 du fer et du
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cobalt (en bleu sur la fig. 5.6) pre´sentent les meˆmes caracte´ristiques que nos spectres de
re´fe´rence obtenus pour CoFe2O4 sur MgO (en noir sur la fig. 5.6). La courbe rouge sur
la figure 5.6(b) correspond a` l’arrangement des cations Fe donnant le meilleur accord
avec le spectre XMCD expe´rimental de CoFe2O4(001) sur MgAl2O4 : [45% Fe
3+ (Td) +
44% Fe3+ (Oh) + 11% Fe
2+ (Oh)]. Par conse´quent, la structure cationique des films sur
MgAl2O4(001) est similaire a` celle des films de´pose´s sur MgO. Dans les deux cas, nos
couches ultraminces de CoFe2O4(001) posse`dent une structure spinelle inverse avec un
parame`tre d’inversion de 90%. Cette information sur l’ordre cationique dans nos films
de CoFe2O4(001) est tre`s importante. En effet, nous pouvons maintenant affirmer que la
diffe´rence de comportement magne´tique observe´e entre les films de´pose´s sur MgO(001) et
MgAl2O4(001) ne provient pas d’un changement dans l’arrangement des cations parmi les
sites Oh et Td de la structure spinelle. Les films de CoFe2O4 de´pose´s sur MgAl2O4(001)
conservent un fort parame`tre d’inversion.
On observe une forte augmentation de l’amplitude des signaux XMCD (Fe et Co)
quand CoFe2O4(001) est de´pose´ sur MgAl2O4(001), et cet effet est particulie`rement im-
portant au seuil du cobalt. Cela signifie que la croissance de CoFe2O4 sur MgAl2O4(001)
modifie surtout le magne´tisme des atomes de cobalt. Comme CoFe2O4 a une structure
spinelle inverse, ce sont les Co2+ en sites Oh qui de´terminent le moment magne´tique des
films. Cette forte augmentation du signal XMCD au seuil du cobalt signifie que le mo-
ment magne´tique total (moment de spin et moment orbital) porte´ par les atomes de cobalt
est nettement plus e´leve´ dans les films de CoFe2O4 sur MgAl2O4(001). Cela est tout a`
fait cohe´rent avec nos mesures de magne´tome´trie VSM qui avaient mis en e´vidence une
forte augmentation de l’aimantation dans le plan pour les films de CoFe2O4 de´pose´s sur
MgAl2O4(001). De fac¸on plus quantitative, il est possible d’exploiter les spectres d’absorp-
tion isotropes et les spectres XMCD pour avoir acce`s au moment orbital et au moment
de spin de l’atome absorbeur, en utilisant les re`gles de somme [129, 130, 131] (partie
2.4.2). Dans notre cas, elles ne sont pas applicables pour le fer car cet e´le´ment occupe
en proportion quasi-e´gale deux types de sites couple´s antiferromagne´tiquement (Oh et
Td). Mais nous pouvons a priori les utiliser pour de´terminer les moments magne´tiques
(moment de spin mS et moments orbital mL) porte´s par le Co
2+ en sites Oh dans les films
minces de CoFe2O4. Pour de´terminer mL et mS, nous avons besoin de calculer l’inte´grale
des seuils L2 et L3 de l’absorption isotrope. Les spectres XAS obtenus aux seuils du
Co pour CoFe2O4(001) de´pose´ sur MgAl2O4(001) sont repre´sente´s sur la figure 5.7. En
the´orie, la section efficace d’absorption isotrope σiso est la moyenne de l’absorption me-
sure´e pour trois directions orthogonales de la polarisation de la lumie`re : σ+ (absorption
en polarisation circulaire droite dans un plan perpendiculaire au champ applique´), σ−
(polarisation circulaire gauche dans un plan perpendiculaire au champ applique´) et σ//
(polarisation line´aire coline´aire au champ applique´). En l’absence de dichro¨ısme line´aire,
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Figure 5.7 – Spectres XAS aux seuils L2,3 de Co pour MgAl2O4/CoFe2O4(001) (5 nm) (T=300 K,
H=± 5 T).
on peut approximer σiso par la moyenne de σ+ et σ−. C’est ce qui a e´te´ fait pour
toutes nos mesures et nous n’avons pas mesure´ de spectre d’absorption en polarisation
line´aire. Cette approximation a donc e´te´ utilise´e pour la normalisation de tous nos si-
gnaux XMCD. Pour l’e´chantillon MgAl2O4/CoFe2O4(001), on s’aperc¸oit que les signaux
XAS isotropes obtenus en incidence rasante et normal sont tre`s diffe´rents (fig. 5.7). Il
y a donc une forte de´pendance angulaire de l’absorption en fonction de l’orientation du
vecteur de polarisation par rapport aux axes cristallins de CoFe2O4. Autrement dit, dans
MgAl2O4/CoFe2O4(001), on observe du dichro¨ısme line´aire, provenant d’une anisotropie
du champ cristallin. Pour tous les autres syste`mes e´tudie´s pendant cette the`se, aucun
dichro¨ısme line´aire n’a e´te´ observe´ et l’approximation σiso =(σ+ + σ−)/2 a donc e´te´ jus-
tifie´e. Dans le cas de MgAl2O4/CoFe2O4(001), cette approximation n’est plus valable et
il faudrait connaˆıtre σ// pour calculer convenablement σiso. Les re`gles de somme pour
de´terminer les moments orbital et de spin du cobalt ne peuvent donc pas eˆtre applique´es
pour cet e´chantillon. Toutefois, nous pouvons calculer le rapport mL/mS puisqu’il ne
de´pend pas des inte´grales des absorptions isotropes [129].
On obtient un rapport mL/mS e´gal a` 0.5±0.03 pour MgO/CoFe2O4(001) et 0.51±0.05
pour MgAl2O4/CoFe2O4(001). On peut de´ja` noter que ces valeurs sont cohe´rentes avec ce
qui est attendu pour le Co2+ en sites Oh. En effet, les calculs multiplets effectue´s par Marie-
Anne Arrio et Philippe Sainctavit (IMPMC, Paris) sur Co2+ en sites Oh (10Dq=0.9 eV)
donnent un rapport mL/mS de 0.46. Compte tenu de la pre´cision obtenue sur les va-
leurs des moments par les re`gles de somme, nous pouvons donc dire que les deux films
de CoFe2O4 ont le meˆme rapport mL/mS pour le cobalt. L’amplitude du signal XMCD
au seuil du cobalt e´tant plus forte sur MgAl2O4, cela signifie qu’il y a augmentation a`
la fois du moment de spin et du moment orbital du cobalt pour CoFe2O4 de´pose´ sur
MgAl2O4(001). Dans la plupart des cas, les valeurs des moments orbitaux porte´s par les
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ions 3d sont tre`s fortement re´duites a` l’e´tat solide, en raison du ’quenching’ de l’interac-
tion spin-orbite. Il n’en est pas de meˆme pour le Co d7 en sites Oh [161] et des valeurs non
ne´gligeables de mL peuvent subsister dans l’e´tat solide. C’est d’ailleurs cette contribution
non ne´gligeable du moment orbital du cobalt qui est responsable de la forte anisotropie
magne´to-cristalline dans CoFe2O4 [162]. Pour MgAl2O4/CoFe2O4(001), le moment orbi-
tal du cobalt est donc plus fort que dans MgO/CoFe2O4(001). Cela pourrait expliquer
pourquoi le moment magne´tique total (3.4 µB) de´passe la valeur the´orique de 3 µB, qui
est obtenue en ne conside´rant que le moment magne´tique de spin du Co2+ en sites Oh.
Les calculs multiplets re´alise´s pour du Co2+ en sites Oh donnent un moment total de
3.6 µB pour le cobalt. Cette valeur e´tant tre`s proche de celles mesure´es par VSM, nous
pouvons donc dire que nos films ultraminces de CoFe2O4(001) pre´sentent des moments
magne´tiques comparables au mate´riau massif lorsqu’ils sont de´pose´s sur MgAl2O4(001) !
Ces premie`res mesures XMCD effectue´es en incidence rasante sur nos deux films de
CoFe2O4(001) semblent donc montrer que l’ame´lioration du comportement magne´tique
(aimantation et coercivite´) observe´e dans le plan sur MgAl2O4(001) est lie´e a` une forte
augmentation du moment magne´tique (mS et mL) porte´ par les atomes de cobalt en sites
Oh, sans modification de la structure cationique.
5.1.4.2 Comparaison entre les films CoFe2O4(001) et CoFe2O4(111) sur sub-
strat de MgAl2O4
Le substrat de MgAl2O4 a un effet notable sur le magne´tisme de nos films ultraminces
de CoFe2O4 pour la direction de croissance [001]. Ce qui est e´galement tout a` fait re-
marquable, c’est la diffe´rence entre les proprie´te´s magne´tiques obtenues pour ce meˆme
substrat selon le choix de l’orientation : [111] ou [001]. Afin de caracte´riser l’effet de la
direction de croissance, nous pre´sentons dans cette partie les mesures XAS et XMCD
re´alise´es en incidence normale et rasante sur deux films de CoFe2O4(5 nm) de´pose´s sur
MgAl2O4(111) et MgAl2O4(100) (fig. 5.8 et 5.9).
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Figure 5.8 – Spectres XAS (a, b) et XMCD (c, d) aux seuils L2,3 de Fe et Co obtenus en incidence
normale et rasante sur un film MgAl2O4(111)/CoFe2O4(111) (5 nm) (T=300 K, H=± 5 T). ((c), ligne
continue) Ajustement du spectre expe´rimental par les calculs multiplets au seuil du fer.
Les re´sultats des mesures faites pour la direction de croissance [111] sont reporte´s sur la
figure 5.8. Les spectres XMCD obtenus en incidence normale sont tre`s proches de ceux des
films saphir/CoFe2O4(111) (5 nm) (fig. 3.19). L’ajustement des donne´es expe´rimentales
en utilisant les calculs multiplets (fig. 5.8(c)) nous a permis a` nouveau de connaˆıtre la
structure de ce film, qui pre´sente e´galement un fort taux d’inversion (∼84%). D’autre
part, on constate qu’il y a peu de diffe`rence entre l’amplitude des signaux XMCD obtenus
en incidence normale et rasante, ce qui est cohe´rent avec la faible anisotropie mesure´e par
VSM sur les films de CoFe2O4(111) de´pose´s sur MgAl2O4(111) (fig. 5.2). La comparaison
des spectres XAS pour les deux directions d’incidence (fig. 5.8(a,b)) montre, quant a` elle,
l’absence de dichro¨ısme line´aire pour CoFe2O4(111) de´pose´ sur MgAl2O4(111).
Nous avons e´galement compare´ les spectres en incidence normale et rasante pour un
film MgAl2O4(001)/CoFe2O4(001) (5 nm) (fig. 5.9). Les diffe´rences entre les absorptions
isotropes selon l’incidence (pour le fer et le cobalt) montrent bien un fort dichro¨ısme
line´aire dans CoFe2O4 quand la croissance est faite selon la direction [001]. De plus,
on est tout de suite marque´ par la nette diffe´rence d’amplitudes des signaux XMCD
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Figure 5.9 – Spectres XAS (a, b) et XMCD (c, d) aux seuils L2,3 de Fe et Co obtenus en incidence
normale et rasante sur un film MgAl2O4(100)/CoFe2O4(100) (5 nm) (T=300 K, H=± 5 T). L’ajustement
du spectre expe´rimental par les calculs multiplets au seuil du fer est indique´ sur la figure 5.6(b).
entre les deux directions d’incidence. Cette forte anisotropie plan/hors-plan avait de´ja`
e´te´ mise en e´vidence sur les cycles d’aimantations des films de CoFe2O4(001) de´pose´s sur
MgAl2O4(001) (fig. 5.4). Ces mesures XMCD, effectue´es a` fort champ magne´tique (5 T),
montrent donc a` nouveau la pre´sence d’une tre`s forte anisotropie magne´tique dans les
films ultraminces de CoFe2O4 de´pose´s sur MgAl2O4 selon [001].
5.2 Effet des contraintes sur le magne´tisme des films
minces de CoFe2O4
Les proprie´te´s magne´tiques atypiques des films minces de CoFe2O4(001) sur MgAl2O4
(001) ne provenant pas d’un changement de l’arrangement cationique, nous nous sommes
penche´s dans un second temps sur les proprie´te´s structurales des films afin de comprendre
l’origine du comportement magne´tique exacerbe´ pour la direction de croissance [001]. Des
e´tudes re´centes ont re´ve´le´ que des films minces de Fe3O4 [93] et NiFe2O4 [95] de´pose´s sur
143
5. EFFET DES CONTRAINTES SUR LE MAGNE´TISME DES
BARRIE`RES TUNNEL DE COFE2O4 DE´POSE´ES SUR SUBSTRAT
SPINELLE
MgAl2O4(001) pre´sentent toujours une densite´ importante d’APBs. Peut-eˆtre en est-il
autrement pour nos films de CoFe2O4(001) ?
5.2.1 Analyse par diffraction X
Des mesures de diffraction X ont tout d’abord e´te´ re´alise´es sur des films de CoFe2O4(001)
et (111) de 5 nm d’e´paisseur (collaboration avec le laboratoire Structures, Proprie´te´s et
Mode´lisation des Solides, UMR CNRS-Ecole Centrale Paris). Les re´sultats obtenus sur
MgAl2O4/CoFe2O4(001) (5 nm) sont reporte´s sur la figure 5.10. L’analyse des raies de
diffraction (002), (004) et (006) du substrat nous a permis de calculer son parame`tre de
maille hors plan : c(MgAl2O4)=0.808 nm. Cette valeur est donc en bon accord avec le
parame`tre de maille the´orique pour MgAl2O4 (0.8085 nm). Nous avons e´galement observe´
sur la courbe θ-2θ la raie de diffraction (004) de CoFe2O4(001). Cette raie est bien suˆr assez
large (∼0.9 ◦) en raison de la tre`s faible e´paisseur du film. En fait, il est meˆme surprenant
d’observer une raie de diffraction pour un film de seulement 5 nm d’e´paisseur. Cela n’est
vraiment pas courant et ces mesures montrent donc la remarquable qualite´ e´pitaxiale des
films ultraminces de CoFe2O4(001) de´pose´s sur MgAl2O4(001). Aucune raie de diffraction
n’a par contre e´te´ observe´e pour des films de 5 nm de CoFe2O4(111). Cela signifie que
la qualite´ structurale des films MgAl2O4/CoFe2O4(5 nm) est nettement ame´liore´e quand
la croissance se fait selon la direction [001]. En the´orie, on s’attend a` obtenir la raie de
diffraction (004) de CoFe2O4 a` un angle de 43.48
◦. Cette position the´orique est indique´e
sur la figure 5.10 et ne correspond pas a` la position mesure´e (41.97 ◦). Le de´calage observe´
vers les faibles angles sugge`re que le parame`tre de maille hors plan de CoFe2O4 est plus
grand que la valeur attendue dans le mate´riau massif (0.8392 nm). D’apre`s ces mesures
de diffraction de rayons X, on estime le parame`tre de maille hors plan de CoFe2O4(001) a`
0.8603 nm. Cela correspond a` une variation de 2.5% par rapport a` la valeur the´orique pour
CoFe2O4, et a` une de´formation hors plan de 6.4% par rapport au substrat de MgAl2O4.
Ainsi, nos films ultraminces de CoFe2O4(001) de´pose´s sur MgAl2O4(001) semblent subir
une compression dans le plan, qui induit une e´longation du parame`tre de maille hors plan.
Ces mesures de diffraction de rayons X semblent donc re´ve´ler l’existence de contraintes en
compression dans le plan des films. Afin de confirmer ces premiers re´sultats, une analyse
plus pre´cise des de´formations dans les couches de CoFe2O4(5 nm) (001) et (111) a e´te´
entreprise par microscopie e´lectronique a` transmission en haute re´solution (collaboration
C. Gatel et B. Warot-Fonrose, CEMES/CNRS, Toulouse).
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Figure 5.10 – Diffraction des rayons X pour un film de 5 nm de CoFe2O4(001) de´pose´ sur
MgAl2O4(001).
5.2.2 Analyse par microscopie e´lectronique a` transmission
5.2.2.1 Films MgAl2O4(001)/CoFe2O4(001)
Un film de 5 nm d’e´paisseur de CoFe2O4 de´pose´ sur MgAl2O4(001) a e´te´ e´tudie´ en sec-
tion transverse par HRTEM. De nombreuses images ont e´te´ obtenues sur plusieurs zones
de l’e´chantillon. Une image en haute re´solution selon l’axe de zone [100] est pre´sente´e sur
la figure 5.11(a). Elle confirme la grande qualite´ de la croissance e´pitaxiale de CoFe2O4
selon la direction [001], ainsi que l’absence de phase parasite a` l’e´chelle atomique, a` l’in-
terface avec MgAl2O4. Nous avons applique´ la me´thode d’analyse de la phase ge´ome´trique
(GPA [121]) sur plusieurs images HRTEM afin de mesurer les de´formations locales dans
le film. Cette technique est largement utilise´e pour e´tudier les contraintes e´pitaxiales dans
des multicouches ainsi que les champs de contraintes cre´e´s localement par des de´fauts tels
que des dislocations. Une analyse GPA des contraintes a` partir de l’image HRTEM (fig.
5.11(a)) est pre´sente´e sur les figures 5.11(b) (de´formations dans le plan ǫxx) et 5.11(c)
(de´formations hors plan ǫyy). La re´fe´rence a e´te´ prise au niveau du substrat de MgAl2O4.
La cartographie des de´formations dans le plan (fig. 5.11(b)) comporte une seule zone de
couleur uniforme verte entre la couche et le substrat, correspondant a` une de´formation
de 0%. Cela signifie que le film et le substrat ont le meˆme parame`tre de maille, malgre´
leur de´saccord the´orique de 3.7%. Autrement dit, cette cartographie montre que le film de
CoFe2O4 est contraint sur MgAl2O4(001). Inversement, pour les de´formations hors plan
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Figure 5.11 – (a) Image HRTEM obtenue en section transverse sur un film
MgAl2O4(001)/CoFe2O4(001) (5 nm). Analyses GPA [121] et profils associe´s pour les de´formations dans
le plan ǫxx (b) et hors plan ǫyy (c).
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(fig. 5.11(c)), on observe un changement de couleur abrupt a` l’interface entre CoFe2O4 et
MgAl2O4. Cela montre que CoFe2O4 est de´forme´ dans la direction hors plan par rapport
a` MgAl2O4. On mesure sur cette image une de´formation de 6.2±0.3%, qui est supe´rieure
au de´saccord de parame`tre de maille. La diffe´rence vient de la de´formation induite par
la contrainte e´pitaxiale. Cette valeur de de´formation a e´te´ obtenue sur toutes les zones
observe´es par HRTEM. Les profils de contraintes ǫxx et ǫyy de la figure 5.11 re´ve`lent donc
que le film de CoFe2O4 subit une forte tension dans la direction hors plan. Cette tension
est une conse´quence directe de la compression de la couche dans le plan. On constate que
la de´formation mesure´e est cohe´rente avec nos premie`res mesures de diffraction X. De plus,
cette valeur de de´formation hors plan est parfaitement en accord avec la valeur the´orique
attendue dans un film de CoFe2O4 totalement contraint sur MgAl2O4 (de´formation de
6.52%). Cette de´formation the´orique correspond au de´saccord de maille (f) de 3.67%
entre CoFe2O4 et MgAl2O4, auquel s’ajoute une de´formation (ǫ33) de 2.85% induite par
la croissance e´pitaxiale. La de´formation induite a e´te´ calcule´e en utilisant les coefficients
e´lastiques de CoFe2O4 (c11=2.73×1012dynes/cm2, c12=1.06×1012dynes/cm2 [84]) a` partir
de la formule suivante pour une de´formation e´lastique selon l’orientation de croissance
[001] : ǫ33 = -2c12×f/c11. On remarque e´galement qu’aucune dislocation d’interface qui
correspondrait a` une de´formation plastique n’est visible sur les images HRTEM. Cela
montre qu’aucune relaxation, meˆme partielle, n’existe dans la couche. Par conse´quent, le
film de CoFe2O4(001) est fortement et totalement contraint par rapport au substrat de
MgAl2O4. Nous concluons cette e´tude de microscopie sur MgAl2O4(001)/CoFe2O4(001)
en mentionnant qu’aucune APB n’a e´te´ observe´e sur les images HRTEM en section trans-
verse. Cela sera commente´ dans la suite de ce chapitre.
5.2.2.2 Films MgAl2O4(111)/CoFe2O4(111)
Nous nous sommes ensuite inte´resse´s a` la structure des couches de CoFe2O4 de´pose´es
sur MgAl2O4 selon la direction de croissance [111]. Les images HRTEM obtenues en section
transverse (fig. 5.12(a)) ont a` nouveau re´ve´le´ la tre`s bonne qualite´ cristalline du film de
CoFe2O4. L’analyse des de´formations (fig. 5.12(b) et (c)) montre ici que la couche de
CoFe2O4 est parfaitement relaxe´e sur MgAl2O4(111). En effet, les valeurs de de´formation
releve´es pour les deux directions (dans le plan et hors-plan) sont a` peu pre`s les meˆmes
et correspondent, a` la pre´cision pre`s, a` la valeur the´orique du de´saccord de parame`tre
de maille entre CoFe2O4 et MgAl2O4 (3.7%). La relaxation des contraintes s’accompagne
d’un re´seau de dislocations a` l’interface MgAl2O4/CoFe2O4, mis en e´vidence sur la figure
5.12(a). Les de´formations sont donc homoge`nes, excepte´ a` l’approche des dislocations
(fig. 5.12(b)). On observe e´galement que les APBs prennent naissance au niveau des
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Figure 5.12 – (a) Image HRTEM obtenue en section transverse sur un film
MgAl2O4(111)/CoFe2O4(111) (5 nm). Les cercles indiquent la position des dislocations et les
traits pointille´s mettent en e´vidence une paroi d’antiphase. (b, c) Analyses GPA et profils associe´s pour
les de´formations dans le plan ǫxx (b) et hors plan ǫyy (c). Le champ de de´formations induit localement
par les dislocations est clairement visible.
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dislocations. Par contre, chaque dislocation d’interface ne donne pas force´ment naissance
a` une APB.
Les films de CoFe2O4(5 nm) de´pose´s sur MgAl2O4(111) pre´sentent ainsi une relaxation
des contraintes avec la formation de dislocations a` l’interface. Dans ces films, la densite´ de
parois d’antiphase semble donc plus e´leve´e que dans les films contraints de CoFe2O4(001).
L’observation d’APBs e´tait jusqu’a` pre´sent attribue´e a` la pre´sence de sites de nucle´ation
e´quivalents pour des mate´riaux de structure spinelle de´pose´s sur des substrats de syme´trie
diffe´rente (tel que MgO [96]). Nos mesures montrent que les films minces de CoFe2O4
de´pose´s sur le substrat spinelle MgAl2O4(111) pre´sentent toujours une densite´ importante
d’APBs. En effet, nous venons de montrer que l’existence d’APBs dans des films de´pose´s
sur substrat spinelle peut eˆtre relie´e a` la pre´sence de dislocations a` l’interface entre le
substrat et le film en raison de leur de´saccord de parame`tre de maille. Ce lien entre
dislocations et APBs avait de´ja` e´te´ mis en e´vidence dans des films minces de Fe3O4
de´pose´s sur MgAl2O4(001) [93].
5.3 Conclusions
Dans ce chapitre, nous avons e´tudie´ le magne´tisme de films ultraminces de CoFe2O4
de´pose´s sur substrat de MgO(001) et sur le substrat spinelle MgAl2O4 selon les directions
de croissance [001] et [111].
- Nous avons observe´ que les films de CoFe2O4(001)(5 nm) de´pose´s sur MgAl2O4(001)
pre´sentent des proprie´te´s magne´tiques atypiques avec de grandes tailles de domaines
magne´tiques. Sur MgAl2O4(001), nos films de CoFe2O4 pre´sentent une tre`s forte ani-
sotropie plan/hors-plan. Cette anisotropie a e´te´ mise en e´vidence par des mesures de
magne´tome´trie VSM, ainsi que des mesures XMCD en incidences normale et rasante. De
plus, les films de MgAl2O4/CoFe2O4(001) pre´sentent des valeurs tre`s e´leve´es de coerci-
vite´ et d’aimantations (re´manente et a` fort champ) dans le plan, pour des e´paisseurs de
quelques nanome`tres. De´pose´s sur MgAl2O4(001), nos films ultraminces de CoFe2O4(001)
retrouvent ainsi les proprie´te´s magne´tiques de CoFe2O4 massif a` des e´paisseurs de barrie`res
tunnel !
- Nous avons e´galement observe´ que ce magne´tisme de CoFe2O4 sur MgAl2O4, exa-
cerbe´ pour des films ultraminces, n’intervient que pour la direction de croissance [001].
Les films de 5 nm de CoFe2O4 de´pose´s sur MgAl2O4(111) pre´sentent en effet un comporte-
ment magne´tique tre`s similaire aux films de CoFe2O4(111) de´pose´s sur saphir ou platine.
Autrement dit, le choix de la direction de croissance modifie radicalement les proprie´te´s
magne´tiques des films ultraminces de CoFe2O4 de´pose´s sur le substrat spinelle MgAl2O4.
149
5. EFFET DES CONTRAINTES SUR LE MAGNE´TISME DES
BARRIE`RES TUNNEL DE COFE2O4 DE´POSE´ES SUR SUBSTRAT
SPINELLE
- Des expe´riences d’absorption XAS et XMCD ont montre´ que les films de CoFe2O4(001)
sur MgAl2O4 conservent une structure spinelle inverse. Leur comportement magne´tique
inhabituel ne provient donc pas d’une modification de l’arrangement cationique.
Une e´tude structurale de´taille´e par HRTEM a ensuite e´te´ pre´sente´e sur les films ultra-
minces de CoFe2O4 sur MgAl2O4 en comparant les directions de croissance [001] et [111].
Cette e´tude a mis en e´vidence l’effet pre´ponde´rant des contraintes sur le magne´tisme de
nos barrie`res tunnel magne´tiques de CoFe2O4.
- Pour la direction de croissance [001], les films de CoFe2O4 subissent une forte com-
pression dans le plan impose´e par le de´saccord de parame`tre de maille avec MgAl2O4.
Cette de´formation (6.2 %) a e´te´ observe´e par microscopie e´lectronique a` transmission en
haute re´solution ainsi que par diffraction de rayons X. De plus, la forte distorsion de la
maille cubique de CoFe2O4 a aussi e´te´ mise en e´vidence dans les spectres XAS sous forme
de dichroisme line´aire, provenant de l’anisotropie du champ cristallin. Pour la direction
de croissance [111], les films de CoFe2O4 sont quant a` eux totalement relaxe´s. Cet e´tat
de contrainte tre`s diffe´rent pour les deux directions de croissance permet d’expliquer la
diffe´rence entre les proprie´te´s magne´tiques obtenues. En effet, de pre´ce´dentes e´tudes ont
montre´ que la pre´sence de contraintes en compression dans le plan modifie fortement
l’anisotropie des films de CoFe2O4(001), en rendant difficile l’axe magne´tique hors-plan et
faciles les axes magne´tiques dans le plan [84, 106]. Les contraintes en compression dans le
plan des films de CoFe2O4(001) sont donc responsables de la forte anisotropie magne´tique
observe´e.
- Nous avons aussi observe´ que la formation des APBs dans MgAl2O4/CoFe2O4 semble
relie´e aux dislocations qui permettent de relaˆcher les contraintes, dues au de´saccord de
parame`tre de maille entre le film et le substrat. Nous avons ainsi obtenu une densite´ plus
faible d’APBs dans le film contraint de CoFe2O4(001), par rapport au film totalement
relaxe´ de CoFe2O4(111). Les films de CoFe2O4 de´pose´s sur MgAl2O4(001) ont donc une
meilleure qualite´ structurale, ce qui a rendu possible l’observation d’un film de 5 nm
d’e´paisseur par diffraction de rayons X. Dans ces films d’orientation [001], il y a cer-
tainement moins d’APBs car moins de de´fauts structuraux et donc moins de couplages
antiferromagne´tiques qui sont responsables des baisses d’aimantations et de coercivite´s
dans les films ultraminces de ferrites. La re´duction de la densite´ d’APBs dans nos films
ultraminces de CoFe2O4(001) de´pose´s sur MgAl2O4(001) permet donc d’ame´liorer net-
tement les proprie´te´s magne´tiques (Hc, Mr et Ms), et de retrouver des caracte´ristiques
magne´tiques proches de celles de CoFe2O4 massif (forte coercivite´, re´manence e´leve´e, et
moment magne´tique de l’ordre de 3µB). La re´duction significative de la densite´ d’APBs
permet aussi d’avoir des domaines structuraux plus grands et par conse´quent d’augmen-
ter la taille des domaines magne´tiques dans les films ultraminces de CoFe2O4(001) sur
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MgAl2O4, comme nous l’avons vu lors de l’e´tude de la structure magne´tique des couches
par XMCD-PEEM. Nous avons meˆme obtenu des valeurs de moments magne´tiques dans
le plan supe´rieures aux 3 µB the´oriques, en raison d’une forte augmentation du moment
orbital du cobalt (mesure´e par XMCD), probablement relie´e a` la distorsion de CoFe2O4.
- La diffe´rence de comportement magne´tique entre CoFe2O4(001) et CoFe2O4(111)
sur MgAl2O4 provient donc d’un e´tat de contraintes diffe´rent. Les plans cationiques (111)
sont des plans mixtes cations-oxyge`nes alors que les plans (001) alternent entre des plans
de cations et des plans d’oxyge`nes. En raison de la nature diffe´rente des plans (111) et
(001), on comprend que les e´nergies d’interface puissent eˆtre diffe´rentes, et par conse´quent
que les processus de relaxation des contraintes e´pitaxiales de´pendent de la direction de
croissance. Ainsi, il est possible que la formation de plans de dislocations soit favorise´e
pour une direction de croissance par rapport a` une autre. Dans notre cas, l’apparition de
dislocations semble plus favorable pour la direction de croissance [111].
En conclusion, les re´sultats de ce chapitre soulignent le roˆle pre´ponde´rant des con-
traintes pour controˆler le magne´tisme dans des films d’oxydes, permettant meˆme de restau-
rer les proprie´te´s magne´tiques du mate´riau massif dans des films de CoFe2O4 de seulement
quelques nanome`tres d’e´paisseur. Graˆce a` leurs fortes re´manences, les barrie`res tunnel de
CoFe2O4(001) sur MgAl2O4(001) pourraient ge´ne´rer des courants fortement polarise´s en
spin, a` condition de pouvoir les inte´grer dans des dispositifs de type filtres a` spin.
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Transport tunnel polarise´ en spin a`
travers des barrie`res tunnel de
ferrites
Dans ce dernier chapitre, nous pre´sentons les mesures de transport polarise´ en spin qui
ont e´te´ re´alise´es afin d’e´tudier la capacite´ de filtrage de spin de nos barrie`res de ferrites de
mangane`se, nickel et cobalt. Deux techniques (pre´sente´es au chapitre 2.6) ont e´te´ utilise´es
pour mesurer la polarisation en spin du courant tunnel.
Dans la premie`re partie de ce chapitre, la technique Meservey-Tedrow nous a permis
d’acce´der directement a` la polarisation en spin a` basse tempe´rature dans des jonctions
de tailles microme´triques a` base de MnFe2O4(111) et NiFe2O4(111). Nous avons ainsi pu
de´montrer expe´rimentalement, pour la premie`re fois, un effet de filtrage de spin a` travers
MnFe2O4 a` basse tempe´rature. Nous avons e´galement mis en e´vidence l’effet de´terminant
de l’oxydation des barrie`res de ferrites sur le transport tunnel.
En faisant une analyse de´taille´e de nos films ultraminces (chapitres 3 et 4), nous
avions observe´ que les barrie`res de ferrites pre´sentent un certain nombre de de´fauts qui
modifient leurs proprie´te´s e´lectriques et magne´tiques. Ces de´fauts (parois d’antiphase,
points chauds) pourraient affecter le transport polarise´ en spin a` travers nos films de
ferrites. Dans la deuxie`me partie de ce chapitre, nous avons donc cherche´ a` re´duire forte-
ment la taille des jonctions tunnel afin de re´duire significativement le nombre de de´fauts,
dans le but de mesurer l’efficacite´ de filtrage des barrie`res a` l’e´chelle nanome´trique. Nous
avons ainsi re´alise´ des jonctions tunnel magne´tiques de taille nanome´trique a` base de
CoFe2O4(111). Cela nous a permis d’obtenir la valeur la plus e´leve´e a` ce jour de polarisa-
tion en spin a` tempe´rature ambiante par filtrage de spin. L’effet de la re´duction de la taille
des jonctions sur les courbes de magne´to-re´sistance sera discute´, par comparaison avec les
pre´ce´dents re´sultats reporte´s dans la litte´rature [13, 82]. Nous montrerons en particulier
que le magne´to-transport se fait a` travers un mono-domaine magne´tique de CoFe2O4.
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6.1 Mesure directe de la polarisation en spin dans
MnFe2O4 et NiFe2O4
La technique Meservey-Tedrow est la me´thode la plus directe pour mesurer la polari-
sation en spin d’un courant tunnel. Elle a e´te´ de´crite en de´tails dans le deuxie`me chapitre
de cette the`se. Cette technique a e´te´ utilise´e avec succe`s pour caracte´riser la capacite´ de
filtrage de spin de barrie`res de EuS [8], EuSe [9], EuO [10] et CoFe2O4 [80, 119]. Dans
cette partie, nous pre´sentons les premie`res mesures de Meservey-Tedrow effectue´es sur des
barrie`res tunnel de MnFe2O4 et NiFe2O4.
Toutes les mesures ont e´te´ re´alise´es sur des barrie`res mixtes MnFe2O4/γ-Al2O3 et
NiFe2O4/γ-Al2O3. La barrie`re de γ-Al2O3(111) permet d’une part de prote´ger les films
de ferrite de toute contamination due a` une exposition a` l’air, et d’autre part de sonder
l’interface re´elle qui sera inte´gre´e dans une jonction tunnel magne´tique de type filtre a`
spin. Les expe´riences de Meservey-Tedrow pre´sente´es dans cette partie ont e´te´ effectue´es au
cours de trois campagnes de mesures. Je suis en effet alle´e a` trois reprises au laboratoire
Francis Bitter du MIT, dans le groupe de J. S. Moodera pour pre´parer les jonctions
tunnel supraconductrices et participer aux mesures de transport tunnel polarise´ en spin.
La pre´paration des jonctions tunnel a e´te´ de´crite dans la partie 2.6.2.1 de ce manuscrit.
6.1.1 Filtrage de spin par des barrie`res de MnFe2O4(111)
6.1.1.1 Premie`re mesure de polarisation en spin
La premie`re mesure de polarisation en spin a e´te´ obtenue sur un e´chantillon Pt(20 nm)/
MnFe2O4(3.5 nm)/γ-Al2O3(0.6 nm)/Al(4.2 nm). Du fait de l’exposition a` l’air, une partie
du film d’Al s’oxyde, ce qui re´duit l’e´paisseur d’aluminium a` environ 3.8 nm. La barrie`re
de MnFe2O4 a e´te´ e´labore´e sous une pression d’oxyge`ne de 0.2 Torr, permettant d’ob-
tenir une apparition rapide des tiges spinelles sur les cliche´s de diffraction RHEED, des
e´tats d’oxydation Fe3+ et Mn2+ (ve´rifie´s par XPS) et de bonnes proprie´te´s magne´tiques
(aimantation de 430 kA/m, Hc=95 Oe et 22 % de re´manence). Cette jonction tunnel,
de taille 500µm×200µm, pre´sentait une tre`s faible re´sistance a` tempe´rature ambiante.
Ne´anmoins, nous avons observe´ une augmentation significative de la re´sistance a` plus
basse tempe´rature. La re´sistance de la jonction a en effet augmente´ de plus de 5 ordres de
grandeur entre 300 K et 4 K, passant de 0.8 Ω (8.10−4 Ωcm2) a` 77 K a` 1.6 kΩ (1.6 Ωcm2) a`
4 K. Cette augmentation significative de la re´sistance a` basse tempe´rature est une premie`re
indication d’un effet tunnel a` travers la barrie`re de MnFe2O4, puisqu’une telle augmen-
tation n’est pas observe´e lors du transport par effet tunnel a` travers la seule barrie`re de
Al2O3 [79]. La de´pendance de la re´sistance avec la tempe´rature est en fait une indication
de la qualite´ des barrie`res tunnel. Une forte e´volution de la re´sistance avec la tempe´rature
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Figure 6.1 – Expe´rience Meservey-Tedrow sur une jonction tunnel Pt(20 nm)/MnFe2O4(3.5 nm)/γ-
Al2O3(0.6 nm)/Al(4.2 nm) (J1) a` 0.45 K. L’e´chantillon a e´te´ e´labore´ sous une pression d’oxyge`ne de
0.2 Torr. Les courbes de conductance dI/dV sont repre´sente´es a` champ nul et pour un champ magne´tique
de 3.3 T. L’asyme´trie de la courbe a` 3.3 T correspond a` une polarisation en spin de +9 % pour le courant
tunnel, prouvant la capacite´ de filtrage de spin des barrie`res tunnel de MnFe2O4(111).
est caracte´ristique d’une barrie`re tunnel comportant des de´fauts. Ces de´fauts cre´ent des
e´tats dans le gap et le transport se fait alors selon un me´canisme de conduction par sauts,
thermiquement active´ [163], lorsque les e´tats sont proches du niveau de Fermi.
Pour mesurer la polarisation en spin du courant tunnel a` travers la barrie`re de ferrite,
la tempe´rature a e´te´ baisse´e jusqu’a` 0.45 K graˆce a` un pompage dans l’enceinte a` 3He.
Lors du refroidissement, nous avons mesure´ une tempe´rature critique (Tc) de 2.3 K pour
l’e´lectrode d’aluminium, ce qui confirme la qualite´ de l’analyseur de spin. Des courbes de
conductance dynamique (dont le principe de mesure a e´te´ de´crit dans la partie 1.1.2.1)
ont e´te´ enregistre´es en fonction de la tension applique´e, en configuration 2 pointes. Une
premie`re courbe de conductance, mesure´e a` champ nul, est repre´sente´e en bleu sur la figure
6.1. On observe deux pics de conductance e´troits et syme´triques, correspondant au gap
supraconducteur de 0.87 meV de l’aluminium. On peut aussi remarquer que les courants
de fuite (caracte´rise´s par la valeur de la conductance dans le gap du supraconducteur)
sont ne´gligeables. Tout cela confirme la haute qualite´ de la barrie`re MnFe2O4/Al2O3 et
de l’e´lectrode supe´rieure d’Al.
L’application d’un champ magne´tique dans le plan du film produit une se´paration en
e´nergie des densite´s d’e´tats des quasi-particules dans Al selon le spin, en raison de l’interac-
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tion Zeeman. Cela se traduit par un de´doublement des pics principaux de conductance (a`
champ nul), donnant naissance a` deux pics distincts correspondant aux e´tats de spin ”up”
et ”down”, de part et d’autre des deux pics principaux. A 3.3 T, la courbe de conductance
est visiblement asyme´trique (figure 6.1 en rouge), ce qui indique que le courant tunnel
est polarise´ en spin. Il est alors possible d’estimer la polarisation en spin P du courant en
comparant les hauteurs relatives des pics expe´rimentaux de conductance, en utilisant la
formule 1.7. L’analyse de la courbe a` 3.3 T donne une polarisation en spin de +9% ± 1%.
Cette polarisation provient du filtrage de spin par la barrie`re tunnel de MnFe2O4 puisqu’il
n’y a aucune autre couche magne´tique dans la jonction. Ce re´sultat constitue la premie`re
preuve expe´rimentale d’un effet de filtrage de spin par des barrie`res de MnFe2O4. Cette
premie`re mesure directe de polarisation en spin est donc tre`s encourageante !
Il est important de mentionner que le signe positif de la polarisation en spin du courant
tunnel est en contradiction avec la polarisation ne´gative, pre´dite pour MnFe2O4 par des
calculs de structure de bandes [75]. Ce proble`me assez complexe sera aborde´ dans la partie
6.1.3 de ce chapitre.
6.1.1.2 Oxydation et qualite´ des barrie`res
Dans la limite des tensions faibles, les conductances tunnel pour les deux directions






Les conductances tunnel de´pendent donc des hauteurs de barrie`re pour les deux directions
de spin (Φ↑,↓). En incorporant l’expression de la conductance tunnel dans celle de la
polarisation en spin PFS (expression 1.15), il est possible de calculer la polarisation en
spin dans la limite des faibles tensions. En prenant les parame`tres the´oriques de barrie`re
qui ont e´te´ de´termine´s pour MnFe2O4 par les calculs de structure de bandes de Szotek
[75] (Φ↓= 0.04 eV, Φ↑= 3.89 eV), on obtient une polarisation en spin de -100%. Cela n’est
pas surprenant au vu du fort e´cart en e´nergie entre les bandes de conduction selon le spin.
La valeur mesure´e de la polarisation en spin par la technique Meservey-Tedrow reste donc
tre`s infe´rieure a` ce qui est attendu the´oriquement par filtrage de spin a` travers MnFe2O4.
Une des raisons les plus probables peut eˆtre l’existence de de´fauts dans la barrie`re,
qui cre´ent des e´tats par lesquels le transport tunnel des e´lectrons ne de´pend pas du spin.
L’e´volution de la re´sistance de la jonction avec la tempe´rature semble en effet indiquer
une pre´sence significative de de´fauts. Nous avons donc essaye´ d’ame´liorer la qualite´ des
barrie`res de MnFe2O4 en jouant sur un des parame`tres de croissance. L’oxydation est un
parame`tre crucial qui peut fortement affecter le transport. Une e´tude pre´ce´dente au sein
de notre laboratoire sur les barrie`res tunnel de CoFe2O4(111) a en effet mis en e´vidence
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Table 6.1 – Expe´riences Meservey-Tedrow sur MnFe2O4
Jonction Barrie`re PplasmaO2 (Torr) RjA (Ω.cm
2)
T = 300 K
RjA (Ω.cm
2)
T = 5 K
J1 MnFe2O4(3.5 nm)/Al2O3(0.6 nm) 0.20 ≤10−5 16
J2 MnFe2O4(3.5 nm)/Al2O3(1 nm) 0.28 4.5×10−3 1.2
J3 MnFe2O4(4 nm)/Al2O3(1 nm) 0.34 3.3 4.3
le roˆle des lacunes d’oxyge`ne sur l’efficacite´ de filtrage de spin des barrie`res de ferrite
de cobalt [80] (fig. 1.19). Nous avons donc augmente´ la pression d’oxyge`ne lors de la
croissance de MnFe2O4, en veillant a` maintenir la structure spinelle du mate´riau. Comme
nous l’avons dit au chapitre 4 (page 78), la gamme de pressions d’oxyge`ne est assez
restreinte pour MnFe2O4. Il est en particulier important de maintenir une pression au
de´but de la croissance de 0.2 Torr, afin d’obtenir la bonne structure cristallographique.
Au cours du de´poˆt, nous avons pu augmenter la pression de 0.2 Torr jusqu’a` 0.34 Torr.
Plusieurs e´chantillons ont e´te´ pre´pare´s dans diffe´rentes conditions d’oxydation et la
re´sistance des jonctions a e´te´ mesure´e en fonction de la tempe´rature afin d’avoir une
indication sur la qualite´ des barrie`res tunnel. Ces mesures sont reporte´es sur la figure
6.2 pour trois e´chantillons e´labore´s sous une pression d’oxyge`ne de 0.2 Torr, 0.28 Torr et
0.34 Torr (tableau 6.1). Les variations des re´sistances normalise´es par rapport aux valeurs
a` 5 K (R/R(5 K)) sont trace´es en e´chelle logarithmique, en fonction de la tempe´rature. On
constate que la de´pendance en tempe´rature se traduit par une droite de pente ne´gative.
Cela est cohe´rent avec un transport thermiquement active´, pour lequel la re´sistance varie
exponentiellement avec la tempe´rature selon une loi d’Arrhe´nius en exp(-Ea/(kBT)), qui
fait intervenir une e´nergie d’activation Ea. On constate que la pente de la courbe est
fortement re´duite lorsque la pression d’oxyge`ne passe de 0.2 Torr a` 0.28 Torr, ce qui
signifie que le canal de conduction thermiquement active´, lie´ a` la pre´sence de de´fauts
dans la barrie`re, joue un roˆle moins important dans le transport. Ainsi, pour 0.28 Torr,
la re´sistance de la jonction J2 n’augmente plus que d’un facteur 270 : RjA passe de
4.5 10−3 Ωcm2 a` 300 K a` 1.2 Ωcm2 a` 5 K. La re´sistance varie essentiellement entre 300 K et
90 K et n’e´volue plus a` plus basses tempe´ratures, ce qui signifie que le canal de conduction
thermiquement active´ ne domine plus le transport. Un autre me´canisme de transport, par
effet tunnel direct, intervient alors a` basses tempe´ratures. Pour une pression d’oxyge`ne de
0.34 Torr, la re´sistance ne varie presque plus dans toute la gamme de tempe´ratures. La
re´sistance de la jonction la plus oxyde´e (J3) n’augmente en effet que d’un facteur 1.3 entre
300 K (RjA=3.3 Ωcm
2) et 5 K (RjA=4.3 Ωcm
2). Cela prouve la meilleure qualite´ de cette
barrie`re tunnel [79]. Ces re´sultats sont cohe´rents avec les mesures de CT-AFM qui avaient
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Figure 6.2 – Evolution de la re´sistance des trois jonctions J1, J2 et J3 (pour diffe´rentes oxydations)
en fonction de la tempe´rature. Les re´sistances sont normalise´es par rapport aux valeurs a` 5 K.
e´te´ effectue´es a` 300 K et 10 K sur des barrie`res de MnFe2O4 suffisamment oxyde´es (fig.
4.14). Il est ainsi possible d’augmenter sensiblement la qualite´ des barrie`res en re´duisant
significativement la proportion de lacunes d’oxyge`ne qui affectent le transport, graˆce a`
une meilleure oxydation des films de MnFe2O4. Il est important de noter qu’avant de faire
ces caracte´risations e´lectriques, nous n’avions pas d’indication sur la qualite´ pre´cise de
l’oxydation des films de MnFe2O4 puisque ceux-ci semblent bien oxyde´s sur les spectres
mesure´s par XPS. Ainsi, nous voyons encore une fois que le transport est tre`s sensible a`
la pre´sence d’une faible proportion de de´fauts.
Les mesures Meservey-Tedrow re´alise´es sur la jonction la plus oxyde´e sont reporte´es
sur la figure 6.3. Comme dans le cas de la premie`re mesure, la courbe de conductance
dynamique a` champ nul pre´sente deux pics e´troits a` ± 0.43 meV, correspondant au gap
supraconducteur du film d’aluminium a` 0.45 K. L’application d’un champ magne´tique de
3.3 T induit un de´doublement des pics du fait de l’interaction Zeeman. L’asyme´trie des
4 pics de conductance prouve a` nouveau que le courant tunnel est polarise´ en spin. A
partir de la formule 1.7, nous avons calcule´ une polarisation en spin de +7% ± 1%. Ce
deuxie`me re´sultat confirme donc que nos barrie`res de MnFe2O4 sont capables de ge´ne´rer
des courants tunnel polarise´s en spin.
Alors que l’oxydation semble bien avoir ame´liore´ la qualite´ des barrie`res de MnFe2O4,
en re´duisant le nombre de lacunes d’oxyge`ne, il est surprenant de n’observer aucun effet
positif sur l’efficacite´ de filtrage de spin. En effet, les deux e´chantillons, e´labore´s sous
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Figure 6.3 – Expe´rience Meservey-Tedrow a` 0.45 K sur la jonction tunnel J3 :
Pt(20 nm)/MnFe2O4(4 nm)/γ-Al2O3(1 nm)/Al(4.2 nm), e´labore´e sous une pression d’oxyge`ne de
0.34 Torr. Une polarisation en spin de +7 % a e´te´ mesure´e a` partir de l’asyme´trie de la courbe de
conductance a` 3.3 T.
0.2 Torr et 0.34 Torr d’oxyge`ne, donnent finalement des polarisations en spin relative-
ment proches. Cela signifie qu’en plus du transport tunnel de´pendant du spin, il existe
probablement un autre canal de conduction en paralle`le qui, lui, est inde´pendant du spin
des e´lectrons. Cet autre canal de conduction serait donc responsable des valeurs limite´es
de polarisation en spin du courant. Nous savons que les ferrites sont des mate´riaux com-
plexes susceptibles de pre´senter plusieurs sortes de de´fauts en films minces. Les lacunes
d’oxyge`ne en sont un exemple, mais il pourrait e´galement y avoir d’autres de´fauts qui
n’affectent pas les mesures de re´sistance en tempe´rature, mais qui ont un effet important
sur l’efficacite´ de filtrage de spin des barrie`res tunnel. Ces de´fauts sont alors de´tectables
par les mesures tre`s sensibles de transport polarise´ en spin.
- Un faible e´cart de stœchiome´trie (inde´tectable par nos mesures XPS) pourrait par
exemple introduire une faible proportion de lacunes cationiques (de Fe ou de Mn).
- L’arrangement des cations dans les sites de la structure spinelle peut e´galement
s’e´loigner de la structure parfaite, provoquant un de´sordre cationique qui aurait e´galement
un effet sur le transport polarise´ en spin. Nous avons en particulier vu au chapitre 4 (page
94) que le parame`tre d’inversion des atomes de Fe est plus e´leve´ que celui des atomes de
Mn, sugge´rant la pre´sence de lacunes dans les sites octae´driques.
- Les parois d’antiphase constituent un autre type de de´fauts bien connus dans les
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films minces de ferrite. Nous avons vu que la densite´ importante d’APBs dans les films
ultraminces affectent leurs proprie´te´s magne´tiques, en re´duisant fortement la re´manence
dans le plan des couches. Dans ces conditions, la se´paration en e´nergie des bandes de
conduction selon le spin pourrait eˆtre bien infe´rieure a` la the´orie et fortement limiter
l’efficacite´ de filtrage de spin des barrie`res de MnFe2O4. De plus, les parois d’antiphase
pourraient eˆtre des zones plus conductrices, offrant une plus grande probabilite´ de passage
au courant. Ces chemins de conduction pre´fe´rentiels n’induiraient alors aucun filtrage des
e´lectrons selon le spin, re´duisant la polarisation en spin du courant a` travers MnFe2O4.
Ainsi, l’existence de de´fauts dans nos barrie`res de MnFe2O4 cre´e probablement des
e´tats dans le gap, qui limitent la polarisation en spin du courant tunnel. De plus, ces
de´fauts modifient certainement la structure e´lectronique des mate´riaux, et par conse´quent
les parame`tres des barrie`res et leur efficacite´ de filtrage de spin.
La pre´sence de de´fauts dans nos barrie`res tunnel permet e´galement d’expliquer le fort
taux d’e´chec rencontre´. En effet, sur les 45 jonctions mesure´es, plus de la moitie´ e´tait
court-circuite´e. Il est en effet assez probable que le courant passe par un point chaud
sur une taille de jonction de 500µm×200µm. Parmi les jonctions non court-circuite´es,
un nombre important pre´sentait une conductance non ne´gligeable a` tension nulle, preuve
de l’existence de courants de fuite. Dans ces cas, les pics de conductance e´taient soit
comple`tement syme´triques (indiquant une polarisation nulle) soit impossibles a` re´soudre.
L’existence de courants de fuite, provenant des diffe´rents chemins de conduction cre´e´s par
des de´fauts dans la barrie`re, re´duit en effet significativement la polarisation en spin du
courant.
Afin d’obtenir de plus fortes polarisations en spin, il est donc primordial d’ame´liorer
la qualite´ des barrie`res tunnel de MnFe2O4, en re´duisant de fac¸on notable la proportion
de de´fauts (lacunes d’oxyge`ne, lacunes cationiques, de´sordre dans les sites cationiques,
APBs). Nous verrons dans la deuxie`me partie de ce chapitre (6.2) qu’une re´duction signi-
ficative de la taille des jonctions tunnel permet d’une certaine fac¸on de limiter fortement
la contribution des de´fauts sur le transport polarise´ en spin des e´lectrons.
6.1.2 Filtrage de spin par des barrie`res de NiFe2O4(111)
6.1.2.1 Premie`re mesure de polarisation en spin
De la meˆme fac¸on que pour MnFe2O4, nous avons e´galement re´alise´ des jonctions
tunnel supraconductrices de type Pt(20 nm)/NiFe2O4(4 nm)/γ-Al2O3(0.5 nm)/Al(4.2 nm)
afin de caracte´riser l’efficacite´ de filtrage de spin de nos barrie`res de NiFe2O4(111). Cinq
jonctions tunnel ont e´te´ pre´pare´es sous une pression d’oxyge`ne de 0.24 Torr. La figure
6.4 repre´sente les courbes de conductance qui ont pu eˆtre mesure´es sur une jonction non
court-circuite´e. Lors de la baisse en tempe´rature jusqu’a` 0.45 K, nous avons mesure´ une
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 H = 3.2 T
P = + 11 %
Figure 6.4 – Expe´rience Meservey-Tedrow sur une jonction tunnel Pt(20 nm)/NiFe2O4(4.1 nm)/γ-
Al2O3(0.5 nm)/Al(4.2 nm) a` 0.45 K. L’e´chantillon a e´te´ e´labore´ sous une pression d’oxyge`ne de 0.24 Torr.
Les courbes de conductance dI/dV sont repre´sente´es a` champ nul et pour un champ magne´tique de 3.2 T.
L’asyme´trie de la courbe a` 3.2 T correspond a` une polarisation en spin de +11 % pour le courant tunnel,
prouvant la capacite´ de filtrage de spin des barrie`res de NiFe2O4(111).
tempe´rature critique (Tc) de 2.3 K pour l’e´lectrode d’aluminium, confirmant a` nouveau
la qualite´ de l’analyseur de spin de´pose´ sur la barrie`re tunnel. La courbe de conductance
a` champ nul, repre´sente´e en bleu sur la figure 6.4, pre´sente de tre`s faibles courants de
fuite, ainsi que deux pics de conductance e´troits et syme´triques, correspondant au gap
supraconducteur de 0.84 meV de l’aluminium. Ces caracte´ristiques confirment la qualite´
de la jonction NiFe2O4/Al2O3/Al. Pour un champ magne´tique de 3.2 T (en rouge sur la
figure 6.4), l’asyme´trie visible des 4 pics de conductance indique que le courant tunnel
est polarise´ en spin. La formule 1.7 nous a permis de calculer la polarisation en spin du
courant tunnel et nous avons obtenu une valeur de +11% ± 1%. Cette mesure montre
donc e´galement la capacite´ de filtrage de spin de nos barrie`res de NiFe2O4(111).
Notons que Lu¨ders et al. avaient prouve´ en 2005 la capacite´ de filtrage de spin des
barrie`res tunnel de NiFe2O4(001) a` basse tempe´rature, par des mesures de TMR dans des
jonctions tunnel de type La2/3Sr1/3MnO3(001)/SrTiO3/NiFe2O4/Au [12]. Une polarisation
en spin atteignant +22% avait e´te´ mesure´e a` 4 K par cette me´thode indirecte. Nos mesures
de transport polarise´ en spin constituent donc la deuxie`me mise en e´vidence expe´rimentale
d’un filtrage de spin par NiFe2O4. C’est e´galement la premie`re de´termination directe de
la polarisation en spin d’un courant tunnel a` travers des barrie`res de NiFe2O4 pour une
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direction de croissance [111].
Comme pour MnFe2O4, nous nous devons de mentionner que le signe positif de la
polarisation en spin du courant est en contradiction avec la polarisation ne´gative, pre´dite
pour NiFe2O4 par des calculs de structure de bandes [75]. Ces proble`mes de signe seront
discute´s dans la partie suivante.
6.1.2.2 Oxydation et qualite´ des barrie`res
Table 6.2 – Expe´riences Meservey-Tedrow sur NiFe2O4
Jonction Barrie`re PplasmaO2 (Torr) RjA (Ω.cm
2)
T = 300 K
RjA (Ω.cm
2)
T = 5 K
J1 NiFe2O4(4 nm)/Al2O3(0.5 nm) 0.24 3×10−3 9.7
J2 NiFe2O4(4.1 nm)/Al2O3(0.5 nm) 0.38 0.1 41.9
J3 NiFe2O4(4.1 nm)/Al2O3(0.5 nm) 0.40 0.6 33.2
De plus fortes valeurs de polarisation en spin devraient pouvoir eˆtre obtenues apre`s
optimisation de nos barrie`res de NiFe2O4(111). En effet, la jonction qui a donne´ 11%
de polarisation pre´sentait probablement un certain nombre de de´fauts, mis en e´vidence
par la forte de´pendance des re´sistances mesure´es avec la tempe´rature. La re´sistance de
cette jonction a en effet augmente´ de plus de 3 ordres de grandeurs entre 300 K et 5 K,
passant d’une valeur de 3.10−3 Ωcm2 (300 K) a` 9.7 Ωcm2 (5 K), comme le montre la figure
6.5. Nous avons donc aussi e´tudie´ l’effet de l’oxydation sur les proprie´te´s e´lectriques des
barrie`res de NiFe2O4. Des e´chantillons ont ainsi e´te´ e´labore´s avec de plus fortes pressions
d’oxyge`ne (tableau 6.2). Contrairement a` MnFe2O4, NiFe2O4 peut eˆtre e´labore´ dans une
large gamme d’oxydation. La figure 6.5 repre´sente l’e´volution de la re´sistance de trois
jonctions e´labore´es sous 0.24 Torr, 0.38 Torr et 0.4 Torr d’oxyge`ne. On observe un effet de
l’oxydation similaire a` ce qui avait e´te´ obtenu dans les jonctions a` base de MnFe2O4 (fig.
6.2). Le canal de conduction thermiquement active´, qui est lie´ a` la pre´sence de de´fauts
dans la barrie`re, domine de moins en moins le transport dans les barrie`res plus oxyde´es.
A 0.4 Torr, les re´sistances augmentent encore d’un peu plus d’un ordre de grandeur entre
300 K et 150 K, et n’e´voluent plus a` plus basses tempe´ratures. Cela est cohe´rent avec
les mesures de CT-AFM qui avaient e´te´ pre´sente´es sur la figure 4.18(c). Pour NiFe2O4,
des pressions d’oxyge`ne de plus de 0.4 Torr semblent donc eˆtre ne´cessaires pour optimiser
l’oxydation des barrie`res. Cependant, nous n’avons pas pu aller plus loin en raison des
limitations de notre source plasma d’oxyge`ne veillissante. Les deux jonctions non court-
circuite´es, e´labore´es sous des pressions d’oxyge`ne de 0.38 Torr et 0.4 Torr, ont e´te´ mesure´es
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Figure 6.5 – Evolution de la re´sistance en fonction de la tempe´rature de trois jonctions
Pt(20 nm)/NiFe2O4(4.1 nm)/γ-Al2O3(0.5 nm)/Al(4.2 nm) e´labore´es sous une pression d’oxyge`ne de
0.24 Torr, 0.38 Torr et 0.4 Torr. Les re´sistances sont normalise´es par rapport aux valeurs a` 5 K.
par la technique Meservey-Tedrow, mais il n’a pas e´te´ possible d’extraire de valeurs de
polarisation en spin de ces mesures, en raison du manque de re´solution entre les pics de
conductance. Nous savons graˆce aux mesures XMCD, que la proportion de Fe2+ ne de´passe
pas 4% dans les barrie`res tunnel de NiFe2O4 e´labore´es sous une pression de 0.3 Torr. Ces
mesures re´ve`lent donc encore une fois que le transport est tre`s sensible a` l’oxydation des
films et a` la pre´sence d’une faible proportion de lacunes d’oxyge`ne.
Cette premie`re mesure directe de polarisation en spin du courant tunnel a` travers
NiFe2O4(111) offre donc des perspectives encourageantes et on s’attend a` observer des
effets plus forts de filtrage de spin a` basses tempe´ratures. L’optimisation des barrie`res
tunnel de NiFe2O4 sera cruciale pour obtenir par la suite des courants polarise´s en spin a`
tempe´rature ambiante.
6.1.3 Discussions sur le signe des polarisations en spin
Dans ce dernier paragraphe, nous allons revenir sur le signe positif des polarisations
en spin mesure´es dans les jonctions tunnel supraconductrices a` base de MnFe2O4(111)
et NiFe2O4(111). Ce signe est en contradiction avec les calculs de structure de bandes
de MnFe2O4 et NiFe2O4 [75], qui pre´disent une hauteur de barrie`re plus faible pour les
e´lectrons de spin ” down ” et par conse´quent une polarisation en spin ne´gative. Les
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structures de bandes de´termine´es pour MnFe2O4 (spinelle normale) et NiFe2O4 (spinelle
inverse) sont sche´matise´es sur les figures 6.6(a) et (b). La pre´diction d’une polarisation
ne´gative pour les deux ferrites est base´e sur le mode`le simple du filtrage de spin de´termine´
par l’e´cart entre les hauteurs de barrie`re selon le spin. La me´thode Meservey-Tedrow e´tant
la mesure la plus directe de la polarisation en spin d’un courant tunnel, nos re´sultats
montrent donc que d’autres facteurs que la densite´ d’e´tats des bandes de conduction
doivent intervenir dans le transport tunnel polarise´ en spin a` travers nos barrie`res de
ferrites.
Comme nous l’avions mentionne´ (pages 12 et 35), des mesures Meservey-Tedrow ef-
fectue´es sur d’autres syste`mes avaient de´ja` donne´ des signes de polarisation en spin op-
pose´s aux pre´dictions the´oriques. En effet, toutes les mesures Meservey-Tedrow re´alise´es
avec une barrie`re de Al2O3 sur les me´taux ferromagne´tiques 3d (Ni, Co, Fe, [41]) avaient
donne´ des valeurs positives de polarisation en spin, semblant indiquer une densite´ d’e´tats
de spin ” up ” plus forte au niveau de Fermi (N↑ ≥ N↓), en contradiction avec les calculs
de structure de bandes. Une polarisation positive avait aussi e´te´ observe´e dans des filtres
a` spin de CoFe2O4 par des mesures Meservey-Tedrow [80] (fig. 1.19), et ce signe e´tait
e´galement en contradiction avec les calculs de structure de bandes et avec le signe ne´gatif
de la polarisation en spin de´termine´ par des mesures de TMR [13] (page 33) .
Pour expliquer cette contradiction pour les me´taux ferromagne´tiques 3d, Stearns avait
mis en e´vidence la de´pendance de la probabilite´ de transmission tunnel avec la masse
effective des e´lectrons, celle-ci e´tant diffe´rente selon les bandes [42]. Il mentionna que
les e´lectrons de type d, localise´s, ont une masse effective plus grande ce qui induit une
atte´nuation plus rapide dans la barrie`re, par comparaison avec les e´lectrons de type s.
Cela permit d’expliquer les valeurs positives de polarisation mesure´es pour les me´taux fer-
romagne´tiques 3d. En partant du mode`le de Stearns, Mazin [43] donna alors une meilleure
de´finition de la polarisation en spin du courant tunnel, en ponde´rant la densite´ d’e´tats
par des e´le´ments de matrice M de´pendant du spin (e´quation 1.13). Dans cette de´finition,
la polarisation en spin du courant tunnel ne de´pend plus seulement de la densite´ d’e´tats,
mais e´galement des e´le´ments de matrice M traduisant la probabilite´ de transmission des
e´lectrons a` travers la barrie`re tunnel. Mazin proposa alors une de´finition de la polarisa-
tion en spin du courant tunnel en conside´rant la vitesse de Fermi au carre´ (υ2) comme
le facteur pre´ponde´rant dans les e´le´ments de matrice. Comme J↑(↓) ∝ 〈Nυ2〉↑(↓), Mazin
de´finit la polarisation en spin PNυ2 de la fac¸on suivante :
PNυ2 =
〈Nυ2〉↑ − 〈Nυ2〉↓
〈Nυ2〉↑ + 〈Nυ2〉↓ (6.2)
Cette nouvelle de´finition de la polarisation en spin s’oppose donc a` la de´finition classique
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Figure 6.6 – Repre´sentation sche´matique de la structure de bandes de MnFe2O4 (spinelle normale)
(a) et NiFe2O4 (spinelle inverse) (b) calcule´e par Szotek et al. [75], pre´disant une polarisation en spin
ne´gative. Sur ces sche´mas, les positions en e´nergie des bandes de valence (BV) et de conduction (BC)
sont indique´es pour les deux directions de spin par rapport au niveau de Fermi (EF ). (c) Repre´sentation
sche´matique de l’e´volution des coefficients d’atte´nuation avec l’e´nergie pour les deux directions de spin
(κ↑,↓), propose´e dans le mode`le de Lu¨ders et al. [74] et permettant d’expliquer le signe positif de la
polarisation en spin des barrie`res de NiFe2O4.





Dans l’expression de la polarisation en spin PNυ2 , Mazin inclua l’ide´e que ce sont les
e´lectrons les plus mobiles qui dominent le transport tunnel, autrement dit les e´lectrons
ayant une masse effective me* proche de celle des e´lectrons libres.
Pour expliquer le signe positif de la polarisation en spin dans les jonctions tunnel
Pt/CoFe2O4/Al2O3/Al, Ramos et al. avaient mentionne´ l’effet de la syme´trie des fonctions
d’onde du de´tecteur d’Al supraconducteur [80]. Thomas et al. avaient e´galement indique´
le roˆle du de´tecteur d’Al dans le signe positif de la polarisation en spin pour des jonctions
tunnel Co/SrTiO3/Al [164], ce signe positif e´tant en contradiction avec la polarisation
ne´gative de l’interface Co/SrTiO3 de´termine´e par des mesures de TMR par de Teresa et al.
[40]. Dans le cas de nos jonctions tunnel Pt/MnFe2O4/Al2O3/Al et Pt/NiFe2O4/Al2O3/Al,
l’alignement entre les bandes des barrie`res e´pitaxie´es de ferrites et celles du de´tecteur Al
pourraient induire une de´tection pre´fe´rentielle des e´lectrons de´localise´s et tre`s mobiles de
type sp, menant ainsi a` une polarisation positive du courant tunnel. Ramos et al. avaient
propose´ cette explication dans leurs travaux sur les barrie`res de CoFe2O4. Comme un
signe positif du courant tunnel avait e´te´ observe´ par la technique Meservey-Tedrow avec
le de´tecteur d’Al, alors qu’un signe ne´gatif avait e´te´ obtenu par des mesures de TMR
en utilisant un de´tecteur de Co, ils en avaient de´duit que la nature du de´tecteur de spin
influencait probablement la polarisation en spin du courant tunnel mesure´. Toutefois, il
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est important de mentionner que la technique Meservey-Tedrow avec le de´tecteur d’Al
ne donne pas toujours un signe positif pour la polarisation en spin. Worledge et Geballe
[165] ont en effet mesure´ une polarisation en spin ne´gative dans des jonctions tunnel
SrRuO3/SrTiO3/Al par la technique Meservey-Tedrow. Les auteurs ont montre´ que ces
re´sultats e´taient en accord avec les pre´dictions the´oriques a` condition d’utiliser la de´finition
de Mazin pour la polarisation en spin, le signe ne´gatif de la polarisation e´tant alors
cohe´rent avec la valeur plus e´leve´e de la vitesse de Fermi pour les e´lectrons de spin ”
down ” (plus mobiles). Le roˆle de l’e´lectrode d’Al sur le signe de la polarisation en spin
du courant tunnel reste donc une question ouverte.
Ne´anmoins, ce qui est certain, c’est que les e´le´ments de matrice ne peuvent pas eˆtre
ignore´s dans la de´finition de la polarisation en spin (PNυ2) mesure´e par la technique
Meservey-Tedrow. Ces e´le´ments de matrice traduisent la transmission des e´lectrons a`
travers la barrie`re tunnel et prennent donc en compte leur mobilite´ (masse effective,
vitesse de Fermi, coefficient d’atte´nuation), celle-ci pouvant eˆtre diffe´rente selon la nature
des bandes conside´re´es. Lors des mesures Meservey-Tedrow, de tre`s faibles valeurs de
tensions (infe´rieures a` 2 mV) sont applique´es pour sonder le gap supraconducteur de
l’aluminium. Dans ce re´gime, le transport des e´lectrons a` travers la barrie`re se fait donc
par effet tunnel direct. On peut alors comprendre que les bandes de MnFe2O4 et NiFe2O4
ne sont presque pas de´forme´es et que les densite´s de courant tunnel (J↑, ↓) ne sont pas
uniquement de´termine´es par les hauteurs de barrie`re de´pendantes du spin (de´finies par la
densite´ d’e´tats des bandes de conduction des ferrites).
Comme nous sommes les premiers a` mesurer une polarisation en spin a` travers une
barrie`re de MnFe2O4, nous ne pouvons pas comparer nos re´sultats a` des travaux existants.
Concernant NiFe2O4, nous pouvons dire que, comme Lu¨ders et al. qui avaient utilise´ un
de´tecteur de LSMO pour leurs mesures a` basse tempe´rature et faibles tensions (10 mV),
nous obtenons e´galement un signe positif pour la polarisation en spin du courant tun-
nel. Pour expliquer ce signe positif de la polarisation mesure´e, Lu¨ders et al. sugge´re`rent
une masse effective plus faible pour les e´lectrons de spin ↑ (m∗↑ < m∗↓) [12], qui pourrait
l’emporter sur l’influence des hauteurs de barrie`res. Ils propose`rent un mode`le complexe
en introduisant une de´pendance des coefficients d’atte´nuation (κ) avec l’e´nergie pour les
e´lectrons de spin ↑ et ↓ [74] (fig. 6.6(c)), permettant d’obtenir une polarisation positive.
Ce mode`le va a` l’encontre de l’ide´e finalement simpliste selon laquelle les e´lectrons de spin
↑ pre´senteraient des coefficients d’atte´nuation plus forts parce que leur hauteur de barrie`re
est plus grande. La figure 6.6(c) sche´matise l’e´volution des coefficients d’atte´nuation avec
l’e´nergie pour les deux directions de spin (κ↑,↓), selon le mode`le de Lu¨ders et al., permet-
tant d’expliquer pourquoi les e´lectrons de spins ↑ seraient pre´fe´rentiellement transmis a`
travers les barrie`res de NiFe2O4.
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En conclusion, nos re´sultats montrent que le transport tunnel polarise´ en spin dans
des filtres a` spin de MnFe2O4 et NiFe2O4 ne peut pas eˆtre de´crit simplement par un
mode`le base´ uniquement sur les hauteurs de barrie`re de´pendantes du spin. Il est ne´cessaire
de prendre en compte les coefficients de transmission globaux des e´lectrons a` travers
la barrie`re (de´finis par les e´le´ments de matrice) pour comprendre l’origine du signe de
la polarisation en spin. Nos mesures Meservey-Tedrow re´alise´es dans le re´gime tunnel
direct semblent indiquer que les barrie`res de ferrites (MnFe2O4 et NiFe2O4) transmettent
pre´fe´rentiellement les e´lectrons de spins ↑, induisant une polarisation positive pour le
courant tunnel. En raison de la structure de bandes complexe de MnFe2O4 et NiFe2O4,
qui comporte des canaux distincts de type sp et d, il est difficile de pre´voir la polarisation
en spin du courant tunnel. Des calculs de structure de bandes plus pousse´s semblent donc
requis pour pouvoir interpre´ter plus en de´tails les effets de filtrage de spin par les barrie`res
tunnel de ferrites.
6.2 Mesure indirecte de la polarisation en spin dans
CoFe2O4
Dans cette seconde partie, nous pre´sentons les re´sultats de magne´to-transport obte-
nus sur des jonctions tunnel magne´tiques a` base de CoFe2O4(111). Une premie`re se´rie de
jonctions a e´te´ pre´pare´e par lithographie optique a` l’UMR CNRS/Thale`s sur des syste`mes
saphir/Pt(20 nm)/CoFe2O4(3 nm)/γ-Al2O3(1.5 nm)/Co(15 nm)/Au(7 nm) re´alise´s par
MBE [119], de fac¸on a` obtenir des jonctions de taille microme´trique allant de 12 µm2 a`
96 µm2. Sur la centaine de micro-jonctions mesure´es pendant ma the`se, la plupart se sont
re´ve´le´es court-circuite´es alors que les quelques-autres ont claque´ tre`s rapidement avant de
pouvoir faire toutes mesures de TMR. Ces observations sont cohe´rentes avec la pre´sence
de points chauds dans nos barrie`res de CoFe2O4 qui a e´te´ mise en e´vidence par CT-AFM
sur des tailles de 15µm×15µm (page 127). Afin d’obtenir un transport par effet tunnel
a` travers nos films ultraminces de CoFe2O4, nous avons de´cide´ de re´duire la section de
passage des e´lectrons en re´alisant des jonctions de taille nanome´trique (10nm×10nm)
graˆce a` la technique de nano-indentation de´veloppe´e a` l’UMR CNRS/Thale`s (partie
2.6.1.1). Les re´sultats qui suivent ont e´te´ obtenus sur des jonctions nanome´triques sa-
phir/Pt(20 nm)/CoFe2O4(3 nm)/γ-Al2O3(1.5 nm)/Co(15 nm)/Au(80 nm) comportant
une barrie`re tunnel de CoFe2O4(111) de´pose´e dans les conditions maximales d’oxydations
(page 125). Les mesures de transport ont e´te´ faites en configuration 2 pointes compte tenu
des tre`s hautes gammes de re´sistances des jonctions (de l’ordre de plusieurs centaines de
MΩ a` tempe´rature ambiante) par rapport a` la piste de platine et aux contacts.
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6.2.1 Filtrage de spin a` tempe´rature ambiante dans des nano-
jonctions tunnel magne´tiques
En faisant des mesures de re´sistances sous champ magne´tique, nous avons obtenu des
effets de magne´to-re´sistance tunnel a` tempe´rature ambiante (fig. 6.7(a,b)). Une valeur
de TMR de -6% a e´te´ obtenue a` 300 K a` partir des re´sistances mesure´es dans les e´tats
magne´tiques antiparalle`le (RAP ) et paralle`le (RP ) : TMR = (RAP -RP ) / RP . Ces mesures
ont e´te´ re´alise´es en appliquant une tension de 70 mV et un champ magne´tique allant
jusqu’a` 2 T dans le plan des films. Le signe ne´gatif de la TMR mesure´e signifie que
les e´tats de forte et faible re´sistances correspondent respectivement aux configurations
magne´tiques paralle`le et antiparalle`le. Cela indique donc que la barrie`re de CoFe2O4 et
l’e´lectrode de Co ont des signes de polarisations oppose´s. Ce re´sultat est en accord a` la
fois avec les pre´ce´dentes mesures reporte´es dans la litte´rature [13, 82] et avec les calculs de
structure de bandes qui pre´disent une polarisation ne´gative pour CoFe2O4 [75]. Rappelons
ici que le signe the´orique de la polarisation en spin de CoFe2O4 est uniquement de´termine´
a` partir des densite´s d’e´tat de´pendant du spin dans la bande de conduction. Ce re´sultat
est e´galement cohe´rent avec des mesures Meservey-Tedrow qui ont par ailleurs montre´
que l’interface Co/Al2O3 a une polarisation positive [22].
En utilisant la formule de Jullie`re [3] (formule 1.18), nous pouvons estimer la pola-
risation de CoFe2O4 d’apre`s nos mesures de TMR. Pour cela, nous avons conside´re´ une
polarisation de 40 % pour le cobalt, base´e sur des mesures re´centes de Meservey-Tedrow
[79]. Nous obtenons ainsi une polarisation de -8 % pour CoFe2O4 a` 300 K en nanojonc-
tions. Cette valeur est donc bien supe´rieure aux pre´ce´dentes mesures de polarisation en
spin qui avaient e´te´ effectue´es a` tempe´rature ambiante sur des microjonctions a` base
de CoFe2O4 (polarisation maximale de -4%, [13, 82]). Par ces mesures, nous avons ainsi
obtenu la plus forte polarisation en spin a` tempe´rature ambiante dans un filtre a` spin !
Les courbes I(V) (fig. 6.8(a)) pre´sentent un comportement non-line´aire tout a` fait
caracte´ristique du transport tunnel a` travers CoFe2O4. Par extension, il est possible de
de´finir la TMR a` partir des valeurs de IAP et IP en appliquant la loi d’Ohm : TMR = (IP -
IAP ) / IAP . Ainsi, a` partir des courbes expe´rimentales IAP (V) et IP (V), nous avons pu
tracer l’e´volution de la TMR en fonction de la tension applique´e, jusqu’a` 100 mV (fig.
6.8(b)). Sur la figure 6.8(b), la magne´to-re´sistance varie peu avec la tension applique´e.
On observe un comportement stable, sans baisse significative de la TMR avec la tension,
jusqu’a` 100 mV. Du fait de la fragilite´ des nano-jonctions, nous n’avons pas pu appliquer
de tensions supe´rieures a` 100 mV. Ce comportement stable de la TMR avec la tension
applique´e, de´ja` observe´ dans des micro-jonctions a` base de CoFe2O4 [13, 119], est une
preuve de la qualite´ de la barrie`re tunnel ”filtre a` spin”.
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Figure 6.7 – (a) Courbe de TMR a` 300 K en fonction du champ magne´tique pour une nano-jonction
tunnel Pt(20 nm)/CoFe2O4(3 nm)/γ-Al2O3(1.5 nm)/Co(15 nm)/Au(80 nm) de taille 10nm×10nm (b,
zoom de cette courbe pour les faibles valeurs de champ magne´tique). La tension applique´e est de 70 mV.
(c) Courbe de TMR a` 290 K en fonction du champ magne´tique obtenue par A. Ramos [13] dans une micro-
jonction tunnel Pt(20 nm)/CoFe2O4(3 nm)/γ-Al2O3(1.5 nm)/Co(15 nm)/Au(10 nm) de taille 24µm
2.
(d, zoom de cette courbe pour les faibles valeurs de champ magne´tique). La tension applique´e est de
200 mV.
Revenons a` la courbe de TMR repre´sente´e sur la figure 6.7(a). On observe claire-
ment deux e´tats de re´sistances bien de´finis. Ces e´tats correspondent a` deux configurations
magne´tiques bien distinctes pour la jonction tunnel magne´tique. A fort champ (2 T), les
aimantations des couches de Co et CoFe2O4 sont aligne´es selon le champ magne´tique,
de´finissant un e´tat magne´tique paralle`le. Le syste`me pre´sente alors une re´sistance note´e
RP . Lorsque l’on parcourt la courbe, on observe ensuite un saut de re´sistance net a` une
valeur de champ magne´tique Hc1 valant -95 Oe. Cette valeur correspond au champ coer-
citif typique pour du cobalt de´pose´ dans un nano-contact. Au champ Hc1, il y a donc
retournement de l’aimantation de la couche de Co. Il en re´sulte un e´tat magne´tique anti-
paralle`le entre Co et CoFe2O4, donnant une valeur de re´sistance RAP . Cet e´tat est stable
jusqu’a` une valeur de champ magne´tique Hc2 de -2300 Oe, pour laquelle le syste`me bas-
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Figure 6.8 – (a) Caracte´ristiques I(V) a` 300 K pour une nano-jonction tunnel
Pt(20 nm)/CoFe2O4(3 nm)/γ-Al2O3(1.5 nm)/Co(15 nm)/Au(80 nm) de taille 10nm×10nm, obte-
nues dans les e´tats paralle`le (µ0H = +2 T) et antiparalle`le (µ0H =-0.24 T). (b) Evolution de la TMR
avec la tension applique´e, de´termine´e a` partir des courbes I(V) a` 300 K.
cule a` nouveau dans l’e´tat RP . Ce second saut de re´sistance correspond donc cette fois
au retournement de l’aimantation de la couche de CoFe2O4. Les aimantations des deux
couches magne´tiques sont alors a` nouveau paralle`les et le syste`me pre´sente une re´sistance
RP .
Cette courbe de TMR pre´sente plusieurs caracte´ristiques particulie`res qu’il est impor-
tant de souligner. Tout d’abord, on peut observer que le retournement d’aimantation de la
couche de CoFe2O4 se fait a` une valeur de champ magne´tique (Hc2) nettement plus e´leve´e
que les champs coercitifs mesure´s pour des films ultraminces de CoFe2O4 (Hc∼200 Oe,
fig. 4.7). Cette valeur est en fait comparable aux champs coercitifs Hc obtenus pour des
films e´pais de CoFe2O4. On constate e´galement que les renversements d’aimantations sont
tre`s abrupts (fig. 6.7(b)). Autrement dit, les aimantations de Co et CoFe2O4 basculent
a` une valeur pre´cise de champ magne´tique, sans qu’il y ait de retournement progressif.
Cela semble surprenant pour la barrie`re de CoFe2O4, au vu de ces cycles d’hyste´re´sis
qui pre´sentent plutoˆt un renversement d’aimantation progressif en fonction du champ
magne´tique. Pour finir, on remarque que la re´sistance de la jonction ne varie plus pour
des champs magne´tiques supe´rieurs a` 1 T. Cela semble donc indiquer que l’aimantation de
la couche de CoFe2O4 atteint sa valeur de saturation de`s 1 T. Cette observation semble
e´galement eˆtre en contradiction avec le comportement magne´tique macroscopique des
films ultraminces de CoFe2O4 dans lesquels les parois d’antiphase rendent tre`s difficile
l’approche a` saturation. Cette courbe de TMR a donc une allure tout a` fait inhabituelle
pour une jonction tunnel comportant une barrie`re de ferrite.
Afin d’illustrer notre propos, nous avons compare´ ces mesures avec de pre´ce´dents
re´sultats de TMR (fig. 6.7(c,d)) obtenus sur le meˆme syste`me (Pt/CoFe2O4/Al2O3/Co/Au)
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a` tempe´rature ambiante, pour des jonctions de taille microme´trique [13]. Sur la courbe de
TMR repre´sente´e a` la figure 6.7(c), les e´tats magne´tiques paralle`le et anti-paralle`le sont
tre`s mal de´finis. On observe en effet une variation continue de la re´sistance avec le champ
magne´tique, ce qui est en accord avec le retournement progressif de l’aimantation et les
faibles valeurs de re´manence pour CoFe2O4 en film ultramince (fig. 4.7). On peut d’ailleurs
remarquer que la re´sistance augmente constamment jusqu’a` 6 T, du fait de l’absence de
saturation de CoFe2O4 a` fort champ, en raison des parois d’antiphase. Les re´sultats que
nous avons obtenus sur des nano-jonctions a` base de CoFe2O4 sont donc tre`s diffe´rents de
ceux observe´s sur des jonctions de taille microme´trique. Cette diffe´rence de comportement
semble eˆtre lie´e a` la re´duction significative de la taille des jonctions. Nous avons en effet
conside´rablement re´duit la section de passage du courant (d’un facteur 2.5×105, en pas-
sant d’une surface de l’ordre de 5µm×5µm a` 10nm×10nm). A cette e´chelle nanome´trique
(10nm×10nm), les caracte´ristiques magne´tiques de CoFe2O4 semblent donc tre`s diffe´rentes
des proprie´te´s magne´tiques macroscopiques. Jusqu’a` pre´sent, toutes les techniques de me-
sures utilise´es n’ont donne´ acce`s au magne´tisme de CoFe2O4 qu’a` l’e´chelle macroscopique
(VSM, XMCD). Ces mesures de magne´to-transport a` travers des nano-jonctions a` base de
CoFe2O4 sont donc les premie`res mesures permettant de sonder le magne´tisme de CoFe2O4
a` l’e´chelle nanome´trique. Des e´tudes faites sur Fe3O4 en films minces [98] ont permis de
caracte´riser la taille des domaines structuraux de´limite´s par les APBs en fonction de
l’e´paisseur des films de ferrite. Ainsi, des films de Fe3O4 de 3 nm d’e´paisseur posse`dent
des domaines structuraux d’environ 10 nm. Par analogie avec Fe3O4, nous pouvons penser
que la taille des domaines structuraux de nos films de CoFe2O4(3 nm) est probablement
du meˆme ordre de grandeur que la taille des jonctions nanome´triques (10nm×10nm).
Comme les domaines magne´tiques sont plus grands que les domaines structuraux (puisque
toutes les APBs ne sont pas le sie`ge de couplages antiferromagne´tiques [91, 99]), il est
tre`s probable de sonder un mono-domaine magne´tique de CoFe2O4 par nos mesures de
magne´to-transport tunnel. On comprend alors mieux l’allure de la courbe de TMR obte-
nue (fig. 6.7(a, b)) puisqu’elle refle`te probablement le magne´tisme d’un seul domaine de
CoFe2O4 : retournement d’aimantation abrupt, valeur e´leve´e du champ de retournement
Hc2 et saturation de l’aimantation de`s 1 T.
6.2.2 Evolution de la TMR avec la tempe´rature
Nous avons observe´ une forte augmentation de la re´sistance des jonctions a` plus basse
tempe´rature. La figure 6.9 repre´sente deux courbes de TMR obtenues a` 300 K et 200 K
sur une meˆme nano-jonction, dont la re´sistance est passe´e de 223 MΩ (300 K) a` 2.1 GΩ
(200 K) (a` un champ de 2 T). Du fait de ces re´sistances tre`s e´leve´es, il n’a pas e´te´
possible de faire des mesures a` des tempe´ratures infe´rieures. Notons que cette variation
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Figure 6.9 – Courbes de TMR a` 300 K et 200 K en fonction du champ magne´tique pour une
nano-jonction tunnel Pt(20 nm)/CoFe2O4(3 nm)/γ-Al2O3(1.5 nm)/Co(15 nm)/Au(80 nm) de taille
10nm×10nm. La tension applique´e est de 70 mV.
de la re´sistance avec la tempe´rature n’est pas observe´e dans le cas de jonctions tunnel
comportant uniquement une barrie`re de Al2O3 [79]. Ce comportement est donc un signe
supple´mentaire d’un effet tunnel a` travers CoFe2O4. De plus, comme nous l’avons vu
dans la partie pre´ce´dente pour MnFe2O4 et NiFe2O4 (partie 6.1), une forte e´volution de
la re´sistance avec la tempe´rature est caracte´ristique d’une barrie`re tunnel comportant
des de´fauts (lacunes d’oxyge`ne, lacunes cationiques ou autres de´fauts chimiques). Cette
de´pendance de la re´sistance avec la tempe´rature a e´te´ observe´e dans toutes les e´tudes
reporte´es dans la litte´rature sur des jonctions tunnel a` base de CoFe2O4 [13, 82]. Nos
mesures de CT-AFM avaient e´galement re´ve´le´ l’effet significatif de la tempe´rature sur la
re´sistivite´ des barrie`res de CoFe2O4 (fig. 4.16).
En comparant les courbes de TMR (fig. 6.9), on peut remarquer que le champ de
retournement Hc2 augmente fortement entre 300 K et 200 K puisqu’il passe de 0.23 T a`
0.75 T, alors que Hc1 reste inchange´ (95 Oe). Autrement dit, contrairement au cobalt, le
champ coercitif de CoFe2O4 dans la jonction est tre`s affecte´ par la baisse de tempe´rature.
Cela est cohe´rent avec la forte de´pendance de l’anisotropie magne´to-cristalline de CoFe2O4
avec la tempe´rature [157], qui est responsable d’une augmentation notable des valeurs de
champs coercitifs a` basses tempe´ratures.
Le passage de 300 K a` 200 K s’accompagne e´galement d’une augmentation de la TMR
de -6 % a` -9.5 %. La polarisation en spin de CoFe2O4 atteint ainsi -12 % a` 200 K. La
re´duction de la polarisation en spin dans CoFe2O4 a` tempe´rature ambiante a probablement
deux origines.
172
6.2 Mesure indirecte de la polarisation en spin dans CoFe2O4
- D’une part, la pre´sence de de´fauts dans la barrie`re re´duit l’efficacite´ de filtrage de
spin de CoFe2O4 en cre´ant des e´tats par lesquels le transport tunnel est inde´pendant du
spin. Ce type de transport tunnel, thermiquement active´, rend e´galement compte de la
de´pendance des re´sistances avec la tempe´rature.
- D’autre part, la baisse de la TMR a` 300 K peut aussi s’expliquer par l’activation ther-
mique non seulement des e´lectrons de spin ”down” mais aussi des e´lectrons de spin ”up”
dans leur bande de conduction respective, re´duisant la polarisation du courant tunnel. Ce
sce´nario est possible si la hauteur de barrie`re (Φ0), ainsi que l’e´cart d’e´nergie des bandes
de conduction selon le spin (2∆Φex), sont faibles devant kBT (0.025 eV a` tempe´rature
ambiante). D’apre`s les mesures de TMR re´alise´es a` 2 K sur des jonctions tunnel mi-
crome´triques, nous avons une estimation de Φ0 et ∆Φex pour nos barrie`res de CoFe2O4
[13]. La hauteur de barrie`re Φ0 est de l’ordre de 60 meV tandis que l’e´cart e´nerge´tique des
bandes de conduction selon le spin (2∆Φex) vaut environ 100 meV. Ces valeurs n’e´tant
pas tre`s grandes devant kBTambiante, il en re´sulte une baisse de la polarisation en spin du
courant tunnel lorsque la tempe´rature augmente.
Ainsi la baisse de la TMR avec l’augmentation de la tempe´rature provient certainement
a` la fois des faibles valeurs de Φ0 et ∆Φex pour CoFe2O4, ainsi que de l’existence de de´fauts
dans la barrie`re.
6.2.3 Micromagne´tisme des films de CoFe2O4 sonde´ par des me-
sures de magne´to-re´sistance
Des mesures de TMR a` 200 K ont e´te´ faites en changeant l’angle d’application du
champ magne´tique dans le plan des films, dans le but de sonder le magne´tisme de CoFe2O4
a` l’e´chelle nanome´trique. Ces mesures nous ont permis de caracte´riser les renversements
d’aimantation a` l’e´chelle nanome´trique et de mettre en e´vidence une forte anisotropie
magne´tique.
Des mesures de TMR ont e´te´ faites en appliquant le champ magne´tique selon un
angle de 0 ◦, 30 ◦, 60 ◦ et 90 ◦. Les courbes de re´sistance en fonction du champ magne´tique
sont repre´sente´es sur la figure 6.10. On constate tout de suite que l’allure des courbes
de´pend de l’angle d’application du champ magne´tique. On observe ainsi plusieurs e´tats
de re´sistance correspondant a` diffe´rentes configurations magne´tiques. Pour l’ensemble des
courbes, l’e´tat de plus forte re´sistance est a` 2.1 GΩ et l’e´tat de plus faible re´sistance est
a` 1.87 GΩ. Ces e´tats correspondent aux orientations paralle`les (P) et antiparalle`les (AP)
entre les aimantations des couches de CoFe2O4 et Co. L’e´cart de re´sistance entre les e´tats
P et AP se traduit par une TMR de -11.4 %. Selon les angles, on de´nombre d’autres e´tats
de re´sistance : a` 1.92 GΩ, a` 2.04 GΩ, ainsi que des valeurs diffe´rentes de re´sistances a`
champ nul : 2.1 GΩ (a` 0 ◦), 2.08 GΩ (a` 30 ◦), 2.04 GΩ (a` 60 ◦) et 1.99 GΩ (a` 90 ◦) (traits
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Figure 6.10 – Courbes de re´sistance mesure´es a` 200 K en fonction du champ magne´tique
applique´ selon diffe´rents angles pour une nano-jonction tunnel Pt(20 nm)/CoFe2O4(3 nm)/γ-
Al2O3(1.5 nm)/Co(15 nm)/Au(80 nm) de taille 10nm×10nm. La tension applique´e est de 70 mV. Les
traits pointille´s indiquent les valeurs de re´sistances a` la re´manence.
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pointille´s sur la figure 6.10). Ces valeurs de re´sistances de´pendent de l’orientation relative
entre les aimantations de Co et CoFe2O4. En notant α l’angle entre les deux aimantations,
il est possible d’exprimer la re´sistance du syste`me en fonction des re´sistances RP et RAP
par la formule suivante [166] :
R(α) =
RPRAP
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Figure 6.11 – (a) Calcul de l’e´volution de la re´sistance en fonction de l’angle entre les aimantations
de Co et CoFe2O4. Les valeurs des re´sistances mesure´es a` la re´manence (Rrem) sont e´galement reporte´es
sur la courbe. (b) Repre´sentation angulaire des re´sistances mesure´es a` la re´manence, avec une syme´trie
de 180 ◦ des donne´es.
En prenant RP=2.10 GΩ et RAP=1.87 GΩ, nous pouvons tracer l’e´volution de la
re´sistance calcule´e en fonction de l’angle α (fig. 6.11(a)). Nous avons aussi reporte´ les va-
leurs expe´rimentales des re´sistances a` la re´manence sur le meˆme graphique et en repre´sen-
tation angulaire (fig. 6.11(b)). Pour α=0 ◦, la re´sistance ne varie presque pas lorsque le
champ magne´tique passe de 3 T a` 0 T. A 0 ◦, on obtient ainsi une re´manence de pre`s de
100 %. Pour les autres angles, la re´manence baisse de plus en plus lorsque l’on s’e´loigne
de α=0 ◦ (pour 30 ◦, 60 ◦ et 90 ◦). Cela est clairement visible sur la repre´sentation angu-
laire de la figure 6.11(b). Il semble donc exister un axe d’aimantation pre´fe´rentiel (a` 0 ◦).
Ainsi, ces mesures de magne´to-re´sistance re´ve`lent la pre´sence d’une anisotropie uniaxiale
qui pourrait provenir du domaine de CoFe2O4 ou du nano-contact de Co. A champ nul,
les deux aimantations forment un angle qui permet d’expliquer les valeurs de re´sistance
mesure´es a` la re´manence. En effet, sur la figure 6.11(a), on observe une bonne correspon-
dance entre les valeurs des re´sistances a` la re´manence (Rrem) et les valeurs R(α) calcule´es.
Autrement dit, a` champ nul, l’angle entre les aimantations des deux films correspond
a` l’angle d’application du champ magne´tique par rapport a` l’axe d’anisotropie. Comme
la valeur du champ de retournement du Co (Hc1) ne varie pas avec l’angle (∼100 Oe),
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l’anisotropie semble provenir du CoFe2O4 dont le renversement d’aimantation se produit
a` fort champ (Hc2), entre 0.2 T et 1.22 T selon les angles.
Nous pouvons remarquer que le retournement de CoFe2O4 se fait a` un champ positif
lorsque le champ est applique´ selon 0 ◦ (fig. 6.10). Cela semble montrer l’existence d’un
couplage d’e´change. Ce couplage magne´tique pourrait eˆtre lie´ a` la pre´sence d’une paroi
d’antiphase dans le CoFe2O4 sonde´, qui serait le sie`ge de couplages antiferromagne´tiques
[89]... L’origine de ce de´calage sur les courbes de magne´to-re´sistance a` 0 ◦ reste sujet a`
discussions.
Meˆme s’il est difficile d’expliquer comple`tement les courbes de magne´to-re´sistance par
un mode`le simple, ces mesures montrent clairement qu’il existe une anisotropie uniaxiale
et meˆme unidirectionnelle dans CoFe2O4 a` l’e´chelle nanome´trique, alors que les mesures
magne´tiques macroscopiques ne montraient aucune anisotropie dans le plan des films.
On dispose ainsi d’une sonde tre`s locale, sensible au magne´tisme d’un film ultramince de
ferrite, et qui offre des re´solutions spatiales supe´rieures aux techniques habituelles telles
que la microscopie X-PEEM ou MFM (Magnetic Force Microscopy).
Nous retiendrons que ces mesures de TMR dans des nano-jonctions ont permis de
sonder le magne´tisme de CoFe2O4 a` l’e´chelle nanome´trique. Les courbes de magne´to-
re´sistance pre´sentent a` cette e´chelle des allures comple`tement diffe´rentes des mesures
faites sur des micro-jonctions. Nous avons observe´ de tre`s fortes valeurs de champs de re-
tournement pour CoFe2O4, ainsi que des sauts tre`s nets entre les e´tats de re´sistances. Cette
allure ”carre´e” des courbes de TMR est un avantage conside´rable en vue d’applications.
Les films minces de ferrite pre´sentent un certain nombre de de´fauts, comme les parois
d’antiphase, qui limitent la polarisation en spin du courant tunnel. Avant de trouver le
moyen d’e´laborer des couches de ferrite sans parois d’antiphase, nous avons donc montre´
que le passage a` l’e´chelle nanome´trique permet d’augmenter significativement l’efficacite´




L’objectif de ce dernier chapitre est de dresser les conclusions de l’ensemble des
re´sultats obtenus au cours de cette the`se. J’ai re´alise´ une e´tude approfondie des ferrites
MnFe2O4, NiFe2O4 et CoFe2O4 en films ultraminces e´pitaxie´s, en me penchant sur leur
croissance par e´pitaxie par jets mole´culaires et sur l’optimisation de leurs proprie´te´s phy-
siques, en vue de les inte´grer dans des dispositifs de filtrage de spin. Au lieu de re´sumer les
conclusions des diffe´rents chapitres de ce manuscrit, je vais faire ici une synthe`se des prin-
cipaux re´sultats obtenus dans un ordre diffe´rent et e´tablir un bilan des e´tudes re´alise´es sur
chacun des trois mate´riaux. La discussion des re´sultats nous me`nera a` pre´senter quelques
perspectives de travail a` court terme. Nous de´velopperons ensuite des perspectives a` plus
long terme en vue d’applications possibles des filtres a` spin en spintronique.
7.1 Conclusions et perspectives a` court terme
7.1.1 Les barrie`res tunnel magne´tiques de MnFe2O4
7.1.1.1 Croissance e´pitaxiale et e´tude des proprie´te´s en films ultraminces
Au cours de ce travail de the`se, nous avons e´tudie´ MnFe2O4 en films ultraminces
comme un nouveau candidat pour le filtrage de spin a` tempe´rature ambiante. Des films
de quelques nanome`tres d’e´paisseur (3-5 nm) ont e´te´ e´labore´s selon la direction de crois-
sance [111] par e´pitaxie par jets mole´culaires assiste´e par un plasma d’oxyge`ne atomique,
sur substrat de α-Al2O3(0001) et sous-couche conductrice de Pt(111). Des techniques
de caracte´risations structurales (RHEED) et chimiques (AES, XPS) in situ nous ont
permis d’optimiser la croissance des films et des bicouches associe´es MnFe2O4/γ-Al2O3
jusqu’a` des e´paisseurs de barrie`re tunnel. Les parame`tres de de´poˆt (pression d’oxyge`ne,
flux des e´le´ments Fe et Mn) ont e´te´ ajuste´s de fac¸on a` obtenir la structure cristallo-
graphique voulue (phase spinelle) selon un mode de croissance a` deux dimensions. Nous
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avons e´galement porte´ une attention particulie`re a` l’optimisation de la qualite´ chimique
des films (stœchiome´trie et e´tats d’oxydation). La qualite´ des interfaces e´tant cruciale
pour le transport tunnel, nous avons controˆle´ avec pre´cision la qualite´ chimique de l’in-
terface ferrite/Al2O3, en veillant a` ne pas modifier l’e´tat d’oxydation du film de ferrite
a` l’interface. L’optimisation de la croissance des films ultraminces a ainsi constitue´ une
grande part de ce travail de the`se et de nombreux e´chantillons ont e´te´ ne´cessaires pour
de´terminer les meilleures conditions d’e´laboration, en particulier afin de garantir un bon
e´tat d’oxydation des couches et bicouches. Une caracte´risation ex situ approfondie (par
diffraction de rayons X et microscopie e´lectronique a` transmission) a re´ve´le´ la tre`s haute
qualite´ structurale des films de MnFe2O4. Nous avons ainsi e´labore´ avec succe`s des films
totalement relaxe´s de MnFe2O4(111) parfaitement monocristallins et avec une tre`s faible
rugosite´ de surface. Ces films pre´sentent donc une structure ide´ale pour eˆtre inte´gre´s dans
des jonctions de type ”filtres a` spin”.
Comme l’arrangement des cations dans les sites de la structure spinelle influence for-
tement la structure de bandes des ferrites, et par voie de conse´quence leur efficacite´ de
filtrage de spin, nous avons re´alise´ des mesures d’absorption et de dichro¨ısme magne´tique
circulaire des rayons X. Ces expe´riences sur rayonnement synchrotron nous ont ainsi
permis de de´terminer tre`s pre´cise´ment l’ordre cationique dans les films ultraminces de
MnFe2O4. Ces mesures ont re´ve´le´ une re´partition des cations Fe
3+ et Mn2+ entre les sites
Oh et Td selon une structure spinelle de type normale, avec un parame`tre d’inversion
le´ge`rement supe´rieur a` 0.2. Ces re´sultats sont cohe´rents avec la structure du mate´riau
massif et avec les calculs de structure de bandes. Comme ces calculs pre´disent une plus
faible hauteur de barrie`re et un plus fort e´cart en e´nergie des bandes de conduction selon
le spin, dans le cas d’une structure spinelle normale par rapport a` une structure spinelle
inverse, l’arrangement cationique dans nos films ultraminces de MnFe2O4 semble donc
tre`s favorable pour leur efficacite´ de filtrage de spin. De plus, ces mesures nous ont permis
de controˆler pre´cise´ment l’e´tat d’oxydation des films. Ainsi, dans les conditions d’oxy-
dation optimales, plus de 96% des cations Fe sont a` l’e´tat 3+, sugge´rant une tre`s faible
proportion de lacunes d’oxyge`ne dans nos films ultraminces de MnFe2O4.
Nous avons e´galement e´tudie´ en de´tails les proprie´te´s magne´tiques et e´lectriques des
films de MnFe2O4 de quelques nanome`tres d’e´paisseur. Les mesures de magne´tome´trie
VSM ont montre´ que les films conservent un comportement ferrimagne´tique a` tempe´rature
ambiante jusqu’a` des e´paisseurs de barrie`re tunnel. L’insertion d’une sous-couche conduc-
trice de Pt(111) permet de re´duire l’e´paisseur des films a` 3 nm tout en maintenant de
bonnes valeurs d’aimantations a` fort champ (∼300 kA/m soit 2.5 µB par formule unite´).
Ne´anmoins, la pre´sence de parois d’antiphase en films ultraminces re´duit leur aimantation
a` la re´manence (∼30%) ainsi que leur coercivite´ (∼60 Oe). Des mesures de XMCD-PEEM
ont e´galement montre´ que la taille des domaines magne´tiques est tre`s infe´rieure a` 100 nm
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dans les films ultraminces de MnFe2O4. Des cartographies e´lectriques re´alise´es par AFM a`
pointe conductrice ont mis en e´vidence les proprie´te´s isolantes des films ultraminces ainsi
que leur grande homoge´ne´ite´ e´lectrique. L’observation de caracte´ristiques courant-tension
non line´aires a prouve´ l’existence d’un transport par effet tunnel a` travers nos films de
MnFe2O4, dont la faible hauteur de barrie`re semble en accord avec les calculs de struc-
ture de bandes. De plus, la diminution de la re´sistance des couches a` basse tempe´rature a
confirme´ la qualite´ des barrie`res tunnel magne´tiques de ferrites. Nous avons ainsi de´montre´
a` partir des caracte´risations magne´tiques et e´lectriques que les couches ultraminces (3-
5 nm) de MnFe2O4(111) peuvent jouer le roˆle de barrie`res tunnel ferrimagne´tiques a`
tempe´rature ambiante 1.
L’optimisation des proprie´te´s structurales et physiques en films ultraminces a ainsi
permis d’envisager l’inte´gration des barrie`res de MnFe2O4(111) dans des jonctions tunnel
de type filtre a` spin.
7.1.1.2 Filtrage de spin par des barrie`res tunnel magne´tiques de MnFe2O4(111)
Les films ultraminces de MnFe2O4(111) ont e´te´ inte´gre´s dans des jonctions tunnel de
taille microme´trique afin de re´aliser des mesures de transport tunnel polarise´ en spin et de
caracte´riser leur efficacite´ de filtrage de spin. Dans ce but, la technique Meservey-Tedrow
qui est la me´thode de mesure la plus directe de la polarisation en spin d’un courant tunnel a
e´te´ utilise´e en employant un de´tecteur de spin d’aluminium supraconducteur. Ces mesures
a` basse tempe´rature re´alise´es sur des jonctions Pt(111)/MnFe2O4(111)/γ-Al2O3(111)/Al
ont re´ve´le´ une asyme´trie sous champ magne´tique entre les pics de conductance de la
densite´ d’e´tats des quasi-particules du supraconducteur, prouvant que le courant tun-
nel ge´ne´re´ par la barrie`re de MnFe2O4 est polarise´ en spin. Nous avons ainsi de´montre´
expe´rimentalement pour la premie`re fois un effet de filtrage de spin par MnFe2O4. Une
polarisation en spin du courant de +9% a e´te´ mesure´e a` 0.45 K graˆce au filtrage de spin
a` travers le film ultramince de ferrite 2.
L’e´tude de la de´pendance de la re´sistance des jonctions avec la tempe´rature a re´ve´le´
l’existence de de´fauts dans les barrie`res tunnel. Nous avons pu ame´liorer la qualite´ des films
en augmentant la pression d’oxyge`ne lors de la croissance, re´duisant ainsi la proportion de
lacunes d’oxyge`ne. Ces mesures ont donc mis en e´vidence l’effet de´terminant de l’oxydation
1. S. Matzen, J.-B. Moussy, R. Mattana, K. Bouzehouane, C. Deranlot, F. Petroff, J. C. Cezar, M.-A.
Arrio, Ph. Sainctavit, C. Gatel, B. Warot-Fonrose, Y. Zheng, Epitaxial growth and ferrimagnetic behavior
of MnFe2O4(111) ultrathin layers for room-temperature spin filtering, Phys. Rev. B 83, 184402 (2011).
2. S. Matzen et al., article en pre´paration
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sur le transport tunnel. Toutefois, les valeurs limite´es de polarisation en spin dans les
barrie`res de MnFe2O4 semblent indiquer l’existence d’un autre canal de conduction en
paralle`le qui est inde´pendant du spin et probablement lie´ a` la pre´sence d’autres de´fauts
dans la barrie`re tunnel. Ces de´fauts (lacunes cationiques, de´sordre dans les sites de la
structure spinelle, parois d’antiphase, ...) pourraient cre´er des centres de spin-flip et des
chemins de conduction par lesquels le transport des e´lectrons est inde´pendant du spin.
Ces de´fauts pourraient e´galement eˆtre susceptibles de modifier la structure e´lectronique
des mate´riaux et par conse´quent les parame`tres des barrie`res et leur efficacite´ de filtrage.
Ces re´sultats montrent que les mesures de transport tunnel polarise´ en spin sont une
me´thode extreˆmement sensible par rapport aux techniques classiques de caracte´risations,
pour de´tecter la pre´sence de de´fauts structuraux ou chimiques dans des barrie`res tunnel
magne´tiques.
Ces mesures Meservey-Tedrow, re´alise´es dans le re´gime tunnel direct, indiquent e´ga-
lement que les barrie`res de MnFe2O4(111) transmettent pre´fe´rentiellement les e´lectrons de
spin ↑, ce qui induit une polarisation positive pour le courant tunnel, en contradiction avec
les calculs de structure de bandes. Nos re´sultats montrent donc que le transport tunnel
polarise´ en spin dans les filtres a` spin de MnFe2O4 ne peut pas eˆtre de´crit simplement par
un mode`le base´ uniquement sur les hauteurs relatives de barrie`res de´pendantes du spin. Il
est ne´cessaire de prendre en compte les coefficients de transmission globaux des e´lectrons
a` travers la barrie`re tunnel en incluant en particulier leur mobilite´ et l’effet de la syme´trie
des fonctions d’onde.
7.1.1.3 Perspectives a` court terme
L’ensemble des e´tudes mene´es sur les films ultraminces de MnFe2O4 entraine diffe´rentes
perspectives de travail a` court terme.
Afin d’obtenir de plus fortes polarisations en spin, il est primordial d’ame´liorer la
qualite´ des barrie`res tunnel de MnFe2O4, en re´duisant de fac¸on notable la proportion
de de´fauts (lacunes d’oxyge`ne, lacunes cationiques, vacances dans les sites cationiques,
parois d’antiphase). Il serait donc inte´ressant d’e´tudier l’effet de certains parame`tres sur
l’efficacite´ de filtrage de spin des barrie`res en effectuant des mesures Meservey-Tedrow
sur des films de MnFe2O4 en faisant par exemple varier le rapport cationique Mn/Fe. On
pourrait e´galement e´tudier l’effet de la tempe´rature de croissance ou de recuits qui sont
susceptibles de modifier la structure cationique des films ultraminces. La re´duction de la
densite´ d’APBs est un enjeu important en vue d’ame´liorer les proprie´te´s magne´tiques des
films ultraminces de ferrites. Une voie d’e´tude possible serait d’inse´rer une couche tam-
pon pour diminuer la proportion d’APBs. Des re´sultats prometteurs ont e´te´ re´cemment
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obtenus en utilisant des buffers de Fe ou Cr pour re´duire la densite´ d’APBs dans des films
de Fe3O4(∼10 nm) [167].
Les mesures directes de polarisation en spin par la technique Meservey-Tedrow ont
permis de de´montrer un effet de filtrage de spin par nos barrie`res de MnFe2O4 a` basses
tempe´ratures. La prochaine e´tape est donc d’inte´grer les barrie`res de ferrites dans des
jonctions tunnel magne´tiques afin de faire des mesures de TMR a` plus hautes tempe´ratures
en vue d’obtenir des effets de filtrage de spin a` tempe´rature ambiante. Comme pour
CoFe2O4, une contre-e´lectrode de cobalt, jouant le roˆle d’analyseur de spin, pourra eˆtre
de´pose´e sur les barrie`res mixtes MnFe2O4/γ-Al2O3, la barrie`re de γ-Al2O3 assurant le
de´couplage magne´tique entre les deux films. Compte tenu de l’homoge´ne´ite´ e´lectrique des
films ultraminces de MnFe2O4 et de nos premiers re´sultats de transport tunnel polarise´
en spin sur des jonctions de taille 500×200µm2, des techniques de lithographie standard
semblent adapte´es pour re´aliser des jonctions tunnel magne´tiques microme´triques a` base
de MnFe2O4.
En raison de la structure de bandes complexe de MnFe2O4, qui comporte des canaux
distincts de type sp et d, il est difficile de pre´voir la polarisation en spin re´elle du courant
tunnel. Des calculs de structure de bandes plus pousse´s semblent ne´cessaires pour in-
terpre´ter plus en de´tails les effets de filtrage de spin par les barrie`res de ferrites. Ceci n’est
pas une taˆche simple compte tenu de la structure cristalline complique´e de ces mate´riaux.
En calculant la structure de bandes comple`te du syste`me Pt(111)/MnFe2O4(111)/γ-
Al2O3(111)/Al, et en particulier l’alignement des bandes d’e´nergie dans ce syste`me, on
devrait mieux comprendre quels sont les canaux de spin favorise´s lors du transport par
effet tunnel.
7.1.2 Les barrie`res tunnel magne´tiques de NiFe2O4
7.1.2.1 Principaux re´sultats
En 2005, U. Lu¨ders et al. avaient observe´ pour la premie`re fois des effets de filtrage de
spin dans des barrie`res de NiFe2O4 e´labore´es par pulve´risation cathodique selon l’orien-
tation [001]. Nos travaux sur NiFe2O4(111) constituent ainsi la premie`re e´tude sur des
films ultraminces e´pitaxie´s de ferrite de nickel pour le filtrage de spin pour la direction de
croissance [111].
Comme pour MnFe2O4, nous avons e´labore´ des films de quelques nanome`tres d’e´paisseur
(3-5 nm) de NiFe2O4 selon la direction de croissance [111] par MBE, sur substrat de α-
Al2O3(0001) et sous-couche conductrice de Pt(111). Nos techniques de caracte´risations
structurales (RHEED) et chimiques (AES, XPS) in situ nous ont permis d’optimiser la
croissance des films et des bicouches associe´es NiFe2O4/γ-Al2O3 jusqu’a` des e´paisseurs
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de barrie`re tunnel. Une e´tude approfondie a de´montre´ la tre`s haute qualite´ structurale
et chimique des films ultraminces et de l’interface NiFe2O4/γ-Al2O3 apre`s optimisation
des parame`tres de croissance. Les films parfaitement monocristallins et tre`s peu rugueux
de ferrites de nickel ont e´galement e´te´ caracte´rise´s par XMCD. Ces mesures ainsi que
l’utilisation des calculs multiplets ont e´te´ tre`s utiles pour connaˆıtre avec pre´cison l’arran-
gement des cations dans les sites et la proportion Fe2+/Fe3+. D’apre`s ces mesures, nos
films ultraminces de NiFe2O4(111) ont une structure spinelle avec un parame`tre d’inver-
sion supe´rieur a` 85%, ce qui est en accord avec la structure the´orique inverse pre´dite par
des calculs de structure de bandes. De plus, nous avons pu ve´rifier la tre`s bonne oxyda-
tion des films, qui pre´sentent un rapport Fe2+/Fe3+ infe´rieur a` 5% dans les conditions
d’oxydation maximales.
Les films de NiFe2O4(111) conservent un bon comportement ferrimagne´tique a` tempe´-
rature ambiante jusqu’a` des e´paisseurs de 3 nm sur Pt(111). Leurs proprie´te´s magne´tiques
sont en accord avec la structure spinelle inverse des films puisque les valeurs de mo-
ments magne´tiques ne de´passent pas 2 µB par formule unite´. Nos films ultraminces
Pt/NiFe2O4(3 nm) pre´sentent typiquement une aimantation a` fort champ de 200 kA/m
(soit 1.7 µB par formule unite´), une re´manence de 20% et un champ coercitif de 120 Oe.
Des mesures de XMCD-PEEM ont e´galement montre´ que la taille des domaines magne´-
tiques est tre`s infe´rieure a` 100 nm dans les films ultraminces de NiFe2O4, en raison de
la pre´sence de parois d’antiphase. Le caracte`re isolant ainsi que l’homoge´ne´ite´ des films
ont e´te´ de´montre´s par des mesures de CT-AFM. La non-line´arite´ des courbes I(V) et
l’augmentation exponentielle de la re´sistivite´ des films avec leur e´paisseur ont prouve´ la
qualite´ de nos barrie`res tunnel de ferrites de nickel. Nos films de NiFe2O4(111) de structure
spinelle inverse ont donc montre´ toutes les proprie´te´s ade´quates pour servir de barrie`re
tunnel magne´tique a` tempe´rature ambiante a` des e´chelles microme´triques.
La capacite´ de filtrage de spin des barrie`res tunnel magne´tiques de NiFe2O4(111)
a e´te´ de´montre´e par des mesures de Meservey-Tedrow a` 0.45 K en utilisant le de´tecteur
d’aluminium supraconducteur. Une polarisation en spin de +11% a e´te´ obtenue par filtrage
a` travers NiFe2O4(111)
1. Ce re´sultat constitue la premie`re de´termination directe d’une
polarisation en spin d’un courant tunnel a` travers des barrie`res de NiFe2O4(111), sachant
que U. Lu¨ders et al. avaient prouve´ le potentiel de NiFe2O4 comme filtre a` spin a` basses
tempe´ratures par des mesures indirectes, de magne´tore´sistance tunnel dans des jonctions
La2/3Sr1/3MnO3/SrTiO3/NiFe2O4(001). Comme U. Lu¨ders et al., nous avons observe´ une
polarisation en spin positive, qui est en contradiction avec les calculs de structures de
bandes. Ces re´sultats de transport polarise´ en spin montrent de nouveau que l’effet de
filtrage de spin par des barrie`res de ferrites ne peut pas eˆtre de´crit par un mode`le base´
1. S. Matzen et al., article en pre´paration
182
7.1 Conclusions et perspectives a` court terme
uniquement sur les hauteurs relatives de barrie`res de´pendantes du spin. Il est ne´cessaire
de conside´rer l’atte´nuation des coefficients de transmission a` travers la barrie`re selon la
syme´trie des fonctions d’onde des e´lectrons de spin ↑ et ↓.
Une forte augmentation de la re´sistance des films de NiFe2O4 a` basses tempe´ratures a
e´te´ observe´e lors des mesures de transport dans les jonctions tunnel et sur les cartographies
e´lectriques. Ces mesures ont sugge´re´ la pre´sence de de´fauts, en particulier de lacunes
d’oxyge`ne, dans les barrie`res de ferrites nickel, limitant leur efficacite´ de filtrage de spin.
Pour NiFe2O4, des pressions d’oxyge`ne de plus de 0.4 Torr semblent ainsi eˆtre ne´cessaires
pour optimiser l’oxydation des barrie`res. Notre premie`re mesure de polarisation en spin
offre donc des perspectives tre`s encourageantes car la polarisation de 11% a e´te´ obtenue
sur une barrie`re de NiFe2O4 d’oxydation non optimale (pression d’oxyge`ne de 0.24 Torr).
De plus fortes valeurs de polarisation en spin devraient donc pouvoir eˆtre atteintes en
augmentant la pression d’oxyge`ne lors de la croissance des films de NiFe2O4.
7.1.2.2 Perspectives a` court terme
L’e´tape suivante concernant l’e´tude des films ultraminces de NiFe2O4(111) pour le
filtrage de spin consiste donc a` augmenter l’oxydation des films afin de re´duire la propor-
tion de lacunes d’oxyge`ne dans les barrie`res et ainsi augmenter les effets de filtrage de
spin. On envisage donc des mesures Meservey-Tedrow sur des barrie`res de NiFe2O4 plus
oxyde´es, dont la qualite´ de l’oxydation pourra eˆtre caracte´rise´e d’apre`s la de´pendance des
re´sistances en fonction de la tempe´rature.
Comme pour MnFe2O4, ces mesures directes de polarisation en spin e´tant obtenues
a` basses tempe´ratures, il s’agira ensuite d’inte´grer les barrie`res NiFe2O4/γ-Al2O3 dans
des jonctions tunnel magne´tiques de type Pt(111)/NiFe2O4(111)/γ-Al2O3(111)/Co afin
de re´aliser des mesures de TMR a` plus hautes tempe´ratures. L’efficacite´ du filtrage de
spin de NiFe2O4 pourra eˆtre ainsi e´tudie´e a` tempe´rature ambiante.
Enfin, des calculs de structure de bandes inte´grant l’alignement entre les bandes
d’e´nergie de la barrie`re et des e´lectrodes seront e´galement ne´cessaires pour pre´dire quels
sont les canaux de spin favorise´s lors du transport par effet tunnel et pour comprendre le
signe positif de la polarisation en spin mesure´e.
7.1.3 Les barrie`res tunnel magne´tiques de CoFe2O4
CoFe2O4 est le seul mate´riau a` ce jour dont la capacite´ de filtrage de spin a e´te´
de´montre´e a` tempe´rature ambiante. Les valeurs de polarisation en spin du courant restent
ne´anmoins bien infe´rieures aux pre´dictions the´oriques puisqu’elles ne de´passent pas
-4.3% dans des microjonctions, en raison tre`s certainement de la pre´sence de de´fauts en
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couches ultraminces. L’optimisation des proprie´te´s structurales et physiques des barrie`res
de CoFe2O4 apparaˆıt donc cruciale pour ge´ne´rer des polarisations plus e´leve´es a` tempe´ra-
ture ambiante. Nous avons donc cherche´ a` ame´liorer la qualite´ des films ultraminces de
CoFe2O4. Apre`s avoir mis en e´vidence la pre´sence de plusieurs types de de´fauts dans les
barrie`res tunnel de CoFe2O4, nous avons e´tudie´ l’effet de la re´duction de la taille des
jonctions sur le transport tunnel polarise´ en spin et nous avons e´galement montre´ qu’il est
possible d’ame´liorer significativement les proprie´te´s magne´tiques des films ultraminces en
utilisant l’effet des contraintes e´pitaxiales.
7.1.3.1 Proprie´te´s en films ultraminces
De la meˆme fac¸on que pour MnFe2O4 et NiFe2O4, nous avons e´labore´ par MBE des
films ultraminces de CoFe2O4(111) en veillant a` optimiser leurs proprie´te´s structurales et
chimiques. Des e´tudes par XMCD ont montre´ que nos films ultraminces de CoFe2O4(111)
pre´sentent une structure spinelle inverse (avec un parame`tre d’inversion de 86%), ce qui
est en accord avec les calculs de structure de bandes sur CoFe2O4. Nous avons pu optimiser
l’oxydation des films ultraminces de ferrites en re´duisant significativement la proportion
de Fe2+ (a` 2%) en augmentant la pression d’oxyge`ne lors de l’e´laboration des films. Par
la suite, nous avons donc e´tudie´ les proprie´te´s de ces films d’oxydation maximale.
Des caracte´risations structurales ont re´ve´le´ la pre´sence (habituelle) de parois d’anti-
phase dans les films ultraminces. Ces parois d’antiphase affectent les proprie´te´s magne´-
tiques des films de CoFe2O4, en re´duisant les valeurs d’aimantation a` fort champ, de
re´manence et de champ coercitif. La re´duction de l’e´paisseur des films de 15 nm a` 5 nm
de´pose´s sur α-Al2O3(0001) s’accompagne ainsi d’une forte modification des proprie´te´s
magne´tiques : la re´manence passe de 40% a` 15%, l’aimantation a` fort champ est re´duite
a` 150 kA/m et le champ coercitif diminue de 1000 Oe (pour des films de 15 nm) a` 200 Oe
(a` 5 nm d’e´paisseur). Comme pour les ferrites de mangane`se et de nickel, la pre´sence de
parois d’antiphase en films minces limite la taille des domaines magne´tiques (qui sont bien
infe´rieurs a` 100 nm d’apre`s nos mesures de XMCD-PEEM).
Les caracte´risations e´lectriques re´alise´es par AFM a` pointe conductrice sur les films
ultraminces de CoFe2O4 ont de´montre´ leurs bonnes proprie´te´s isolantes, mais elles ont
e´galement re´ve´le´ la pre´sence syste´matique de points chauds sur des surfaces de 15µm×
15µm. Ces de´fauts peuvent fortement de´grader les performances de filtrage de spin dans
des jonctions microme´triques a` base de CoFe2O4, en empeˆchant le passage des e´lectrons
par effet tunnel et en cre´ant des chemins de conduction pre´fe´rentiels qui peuvent court-
circuiter les jonctions.
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7.1.3.2 Filtrage de spin a` tempe´rature ambiante dans des nano-jonctions
Afin de diminuer significativement le nombre de de´fauts (parois d’antiphase, points
chauds), nous avons cherche´ a` re´duire fortement la taille des jonctions. Nous avons ainsi
re´alise´ des jonctions tunnel magne´tiques Pt(111)/CoFe2O4(111)/γ-Al2O3/Co de taille na-
nome´trique (10nm×10nm) en utilisant la technique de la nano-indentation. Par rapport
aux jonctions microme´triques classiques, la section de passage du courant a pu eˆtre re´duite
de pre`s d’un facteur 106 !
Dans ces nanojonctions, nous avons obtenu des effets de TMR a` tempe´rature ambiante
supe´rieurs aux re´sultats pre´ce´demment reporte´s dans la litte´rature. Une polarisation en
spin de -8% a e´te´ mesure´e a` 300 K ! C’est actuellement la valeur la plus e´leve´e de po-
larisation en spin d’un courant tunnel par filtrage de spin a` tempe´rature ambiante. Il
est inte´ressant de noter que le signe ne´gatif obtenu prouve que les barrie`res de CoFe2O4
laissent pre´fe´rentiellement passer les e´lectrons de spin ↓, ce qui est en accord avec les
calculs de structure de bandes et les re´sultats pre´ce´dents. Nos mesures montrent donc que
le transport tunnel polarise´ en spin a` des tensions de quelques dizaines de mV est bien
gouverne´ par les hauteurs de barrie`re relatives pour les deux directions de spin. De plus,
la faible de´pendance de la TMR avec la tension applique´e a confirme´ la qualite´ de nos
barrie`res de CoFe2O4 a` l’e´chelle nanome´trique.
En plus de l’augmentation notable de l’efficacite´ de filtrage de spin de CoFe2O4 dans
les nanojonctions, nous avons observe´ des me´canismes de retournement d’aimantations to-
talement diffe´rents de ceux habituellement obtenus dans des microjonctions, prouvant que
les proprie´te´s magne´tiques de CoFe2O4 a` des e´chelles de 10nm×10nm sont bien diffe´rentes
des proprie´te´s ” macroscopiques ”. Nous avons en effet observe´ une saturation des va-
leurs de re´sistances a` des champs magne´tiques de 1 T, des champs de retournement de
CoFe2O4 plus de dix fois supe´rieurs aux valeurs habituelles et des e´tats de re´sistances
tre`s bien de´finis, correspondant aux configurations magne´tiques paralle`le et antiparalle`le
entre les aimantations de CoFe2O4 et Co. L’allure ”carre´e” des courbes de TMR dans les
nanojonctions qui pre´sentent des sauts nets entre les deux e´tats de re´sistances (paralle`le
et antiparalle`le) constitue ainsi un avantage conside´rable pour les applications.
Des mesures de TMR re´alise´es pour diffe´rents angles d’application du champ magne´tique
ont re´ve´le´ la pre´sence d’un axe d’anisotropie magne´tique unidirectionnelle, tre`s certaine-
ment lie´e au magne´tisme d’un mono-domaine de CoFe2O4. A ces e´chelles (10nm×10nm),
il est en effet tre`s probable de mesurer les proprie´te´s de magne´to-transport d’un seul do-
maine magne´tique de CoFe2O4. Le magne´to-transport dans des nano-jonctions tunnel a
ainsi permis de sonder le magne´tisme de CoFe2O4 a` l’e´chelle de quelques nanome`tres
1.
On dispose donc d’une sonde tre`s locale, sensible au magne´tisme d’un film ultramince de
1. S. Matzen et al., article en pre´paration
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ferrite, et qui offre des re´solutions spatiales supe´rieures aux techniques habituelles telles
que la microscopie X-PEEM.
7.1.3.3 Restauration des proprie´te´s magne´tiques de CoFe2O4 massif dans des
barrie`res tunnel par contraintes e´pitaxiales
Nous nous sommes inte´resse´s au comportement magne´tique de films de CoFe2O4(5 nm)
de´pose´s sur diffe´rents substrats, dans le but d’e´tudier les effets de contraintes sur les
proprie´te´s magne´tiques des films ultraminces. Comme CoFe2O4 a un tre`s fort coefficient de
magne´tostriction, ses proprie´te´s magne´tiques peuvent en effet eˆtre tre`s fortement affecte´es
par la pre´sence de contraintes en tension ou en compression dans le plan des films. Nous
avons fait une e´tude comparative du comportement magne´tique de films ultraminces de
CoFe2O4 de 5 nm d’e´paisseur de´pose´s sur substrat de MgO(001) (de´saccord de maille
de 0.3%) et sur substrat spinelle de MgAl2O4(001) et (111) (de´saccord de -3.7%). Les
re´sultats obtenus ont mis en en e´vidence le roˆle significatif des contraintes sur les proprie´te´s
magne´tiques des films minces d’oxydes. En effet, nous avons montre´ qu’il est possible de
contraindre fortement CoFe2O4 en couches minces sur MgAl2O4(001) et ainsi d’obtenir
a` des e´paisseurs de barrie`re tunnel, un comportement ferrimagne´tique proche de celui
mesure´ dans le mate´riau massif 1.
Nous avons e´labore´ des films ultraminces de CoFe2O4(001)(5 nm) par MBE sur sub-
strats de MgO(001), de MgAl2O4(001) et de MgAl2O4(111). Ces films pre´sentent une
structure spinelle avec la bonne stœchiome´trie et le bon degre´ d’oxydation (Fe3+, Co2+).
L’analyse des cycles d’hyste´re´sis par magne´tome´trie VSM pour la direction de crois-
sance [001] a re´ve´le´ un comportement magne´tique tre`s diffe´rent entre les films de´pose´s
sur MgO(001) et ceux de´pose´s sur MgAl2O4(001). Les films MgO(001)/CoFe2O4(001)
ont un moment magne´tique typique de 0.9 µB par formule unite´ et un champ coerci-
tif (Hc) de 230 Oe dans le plan, avec une faible anisotropie plan/hors-plan. Les films
MgAl2O4(001)/CoFe2O4(001) pre´sentent quant a` eux des champs coercitifs extreˆmement
e´leve´s (Hc=4700 Oe) ainsi que de fortes valeurs de re´manences (80%). Ces couches de
CoFe2O4 sur MgAl2O4(001) pre´sentent e´galement une tre`s forte anisotropie plan/hors-
plan avec des aimantations e´leve´es dans le plan (moment magne´tique de 3.4 µB). Ces
valeurs, qui sont tout a` fait inattendues pour de si faibles e´paisseurs de films, sont net-
tement supe´rieures a` tous les re´sultats obtenus pre´ce´demment dans des couches minces
de CoFe2O4 et correspondent en fait aux proprie´te´s de CoFe2O4 massif ! Des expe´riences
1. S. Matzen, J.-B. Moussy, R. Mattana, F. Petroff, C. Gatel, B. Warot-Fonrose, J. C. Cezar, A.
Barbier, M.-A. Arrio, Ph. Sainctavit, Restoration of bulk magnetic properties by strain engineering in
epitaxial CoFe2O4(001) ultrathin films, Appl. Phys. Lett. 99, 052514 (2011)
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de photo-e´mission d’e´lectrons par spectroscopie X-PEEM ont permis de caracte´riser la
microstructure magne´tique des films. Les films pre´sentent des domaines magne´tiques de
taille significativement plus e´leve´e (de l’ordre de 200 nm) que ce qui est habituellement
observe´ dans des couches minces de ferrites.
Comme les proprie´te´s magne´tiques des films minces de ferrites de´pendent fortement
de l’arrangement des cations dans les sites interstitiels de la structure spinelle, nous avons
e´galement re´alise´ des mesures d’absorption et de dichro¨ısme magne´tique circulaire des
rayons X dans le but d’acce´der a` l’arrangement cationique dans les films de CoFe2O4(001).
Ces mesures associe´es a` l’utilisation de calculs multiplets ont permis de confirmer la
structure spinelle inverse des films et ainsi de montrer que la diffe´rence de comportement
magne´tique observe´e entre les films de´pose´s sur MgO(001) et MgAl2O4(001) ne provient
pas d’un changement d’occupation des sites de la structure spinelle.
Nous nous sommes ensuite penche´s sur l’analyse des proprie´te´s structurales des films.
Des e´tudes par microscopie e´lectronique a` transmission en haute re´solution ainsi qu’une
analyse des de´formations (par la me´thode GPA) ont re´ve´le´ que les films de CoFe2O4
e´pitaxie´s sur substrat de MgAl2O4(001) sont totalement contraints et subissent une de´for-
mation de 6.5%. Comme la pre´sence de contraintes en compression dans le plan modifie
fortement l’anisotropie des films de CoFe2O4(001), en rendant difficile l’axe magne´tique
hors-plan et faciles les axes magne´tiques dans le plan, les contraintes en compression
dans le plan de nos films de CoFe2O4(001) permettent d’expliquer la forte anisotropie
magne´tique des couches.
Nous avons e´galement observe´ que le magne´tisme exacerbe´ de CoFe2O4 sur MgAl2O4
n’intervient que pour la direction de croissance [001]. Les films de 5 nm de CoFe2O4
de´pose´s sur MgAl2O4(111) pre´sentent en effet un comportement magne´tique tre`s simi-
laire aux films de CoFe2O4(111) de´pose´s sur saphir ou platine. Autrement dit, le choix
de la direction de croissance modifie radicalement les proprie´te´s magne´tiques des films
ultraminces de CoFe2O4 de´pose´s sur le substrat spinelle MgAl2O4. Une e´tude structurale
a re´ve´le´ que les films de CoFe2O4 sont totalement relaxe´s pour la direction de croissance
[111]. L’e´tat de contrainte tre`s diffe´rent pour les deux directions de croissance a ainsi
permis d’expliquer la diffe´rence entre les proprie´te´s magne´tiques obtenues.
Cette e´tude a aussi montre´ que la formation des APBs dans MgAl2O4/CoFe2O4 semble
relie´e aux dislocations qui permettent de relaˆcher les contraintes, dues au de´saccord de
parame`tre de maille entre le film et le substrat. Nous avons ainsi obtenu une densite´ plus
faible d’APBs dans les films contraints de CoFe2O4(001), par rapport aux films totalement
relaxe´s de CoFe2O4(111), expliquant la plus grande taille des domaines magne´tiques dans
les films ultraminces de MgAl2O4/CoFe2O4(001). La re´duction de la densite´ d’APBs dans
nos films ultraminces de CoFe2O4(001) nous a ainsi permis d’ame´liorer nettement les
proprie´te´s magne´tiques et de retrouver des caracte´ristiques proches de celles du mate´riau
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massif (forte coercivite´, re´manence e´leve´e, et moment magne´tique de l’ordre de 3 µB).
Nous avons meˆme obtenu des valeurs de moments magne´tiques dans le plan supe´rieures
aux 3 µB the´oriques, en raison d’une forte augmentation du moment orbital du cobalt
(mesure´e par XMCD), probablement relie´e a` la distorsion de CoFe2O4.
7.1.3.4 Perspectives a` court terme
Nous avons obtenu une polarisation en spin de -8% a` tempe´rature ambiante par filtrage
de spin a` travers CoFe2O4 graˆce a` une diminution significative de la taille des jonctions.
L’e´tape suivante sera d’augmenter encore plus l’efficacite´ de filtrage de spin de ces barrie`res
de ferrites, et si possible pour des tailles de jonctions microme´triques. La de´pendance en
tempe´rature de la re´sistance des jonctions que nous avons observe´e semble encore indiquer
la pre´sence de de´fauts dans les barrie`res tunnel de CoFe2O4 a` des e´chelles de 10nm×10nm.
On pourrait envisager d’augmenter encore l’oxydation des films de ferrites dans le but
d’ame´liorer leur efficacite´ de filtrage. Nous savons en effet que le transport tunnel polarise´
en spin est tre`s sensible a` la pre´sence d’une faible proportion de lacunes d’oxyge`ne. Un
faible e´cart de stœchiome´trie ou un faible de´sordre dans l’arrangement des cations dans
les sites de la structure spinelle pourrait aussi affecter le transport tunnel polarise´ en
spin. On pourrait ainsi e´tudier l’effet de faibles modifications du rapport cationique sur
l’efficacite´ de filtrage de spin.
Une me´thode prometteuse pour ame´liorer sensiblement la qualite´ structurale et les
proprie´te´s magne´tiques des filtres a` spin de CoFe2O4 est d’utiliser les effets de contraintes
e´pitaxiales. Nous avons en effet montre´ que des barrie`res tunnel de CoFe2O4 fortement
contraintes (par compression dans le plan) pre´sentent une densite´ d’APBs significati-
vement re´duite et des valeurs de re´manence et d’aimantation a` fort champ nettement
plus e´leve´es que dans des barrie`res tunnel classiques de ferrites. Les barrie`res tunnel de
CoFe2O4 contraintes pourraient ainsi ge´ne´rer des courants fortement polarise´s en spin a`
condition de pouvoir eˆtre inte´gre´es dans des dispositifs de filtrage de spin. L’enjeu serait
donc d’e´laborer la barrie`re de CoFe2O4(001) sur un autre film de structure spinelle ser-
vant d’e´lectrode infe´rieure et offrant le meˆme de´saccord de parame`tre de maille que le
substrat de MgAl2O4. Un dispositif re´alisable serait le suivant : MgAl2O4(001)/Fe3O4(5-
10 nm)/CoFe2O4(5 nm)/Au. Comme le parame`tre de maille de Fe3O4 (0.8397 nm) est tre`s
proche de celui de CoFe2O4 (0.8392 nm), il est envisageable d’e´laborer des films minces de
Fe3O4(001) sur MgAl2O4 (001), restant contraints a` des e´paisseurs de films de quelques
nanome`tres. Fe3O4 est un mate´riau pre´dit demi-me´tallique qui peut servir d’e´lectrode
magne´tique ide´ale. Le film de CoFe2O4 (5 nm) pourra ensuite eˆtre de´pose´ sur la couche
de Fe3O4, en restant contraint a` 5 nm d’e´paisseur comme nous l’avons observe´ lors de la
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croissance sur MgAl2O4. De pre´ce´dentes e´tudes sur le syste`me bicouche Fe3O4/CoFe2O4
1
ont re´ve´le´ la pre´sence d’un couplage magne´tique de type antiferromagne´tique entre les
deux films de ferrites en contact, permettant d’obtenir une configuration magne´tique an-
tiparalle`le entre les aimantations des deux couches magne´tiques sans avoir a` introduire
une barrie`re de de´couplage. Le comportement magne´tique du syste`me Fe3O4/CoFe2O4
semble donc tout a` fait adapte´ pour faire des mesures de TMR dans les jonctions tunnel
de type MgAl2O4(001)/Fe3O4/CoFe2O4(5 nm)/Au en vue d’e´tudier l’efficacite´ de filtrage
de spin des barrie`res contraintes de CoFe2O4(001). Des calculs inte´grant l’effet de fortes
contraintes seraient aussi ne´cessaires pour pre´voir la modification de la structure de bandes
des ferrites et l’impact des contraintes sur le transport tunnel polarise´ en spin.
7.2 Perspectives a` long terme et applications
Cette dernie`re partie a pour objectif de donner quelques perspectives a` plus long terme
des filtres a` spin en spintronique.
7.2.1 Doubles filtres a` spin a` base de ferrites
Dans la perspective d’obtenir des courants e´lectriques fortement polarise´s en spin,
Worledge et Geballe (partie 1.2.3) ont propose´ un nouveau type de dispositif, qualifie´ de
double filtre a` spin, combinant deux filtres a` spin en vue d’augmenter significativement
les effets de TMR (jusqu’a` 105%). En 2009, Miao et al. ont obtenu le premier effet de
filtrage de spin a` basse tempe´rature (1 K) dans un double filtre a` spin, constitue´ de deux
filtres de EuS se´pare´s par une barrie`re de Al2O3 (partie 1.3.1.2). Il serait inte´ressant de
poursuivre l’e´tude du filtrage de spin a` tempe´rature ambiante en combinant deux barrie`res
tunnel de ferrites dans des doubles filtres a` spin. On pourrait ainsi utiliser des barrie`res de
CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4 puisque leur capacite´ de filtrage de spin a e´te´ de´montre´e
expe´rimentalement.
Comme l’ont fait Miao et al., les futurs doubles filtres a` spin pourraient combiner deux
filtres a` spin du meˆme mate´riau, comme Pt(111)/CoFe2O4(111)/γ-Al2O3(111)/CoFe2O4
(111)/Au. Dans ce cas, des valeurs de champs coercitifs diffe´rents pour les deux filtres de
CoFe2O4 seront ne´cessaires pour obtenir des e´tats magne´tiques paralle`le et antiparalle`le
et effectuer des mesures de TMR. Miao et al. ont pu obtenir des coercivite´s diffe´rentes en
modifiant la tempe´rature d’e´laboration de leurs films de EuS. Afin de conserver le mode
de croissance de nos films de CoFe2O4, une approche possible serait d’ajouter une couche
1. A. V. Ramos, S. Matzen, J.-B. Moussy, F. Ott, M. Viret, Artificial antiphase boundary at the
interface of ferrimagnetic spinel bilayers, Phys. Rev. B, 79, 014401 (2009).
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antiferromagne´tique (AF) sur le deuxie`me filtre de fac¸on a` cre´er un couplage d’e´change
et a` de´caler le cycle d’hyste´re´sis de la couche.
Une autre approche pour obtenir un e´tat antiparalle`le des aimantations consiste a`
combiner deux ferrites diffe´rentes. Comme les films de CoFe2O4 pre´sentent des champs
coercitifs supe´rieurs a` ceux de NiFe2O4 et MnFe2O4, on pourrait envisager de re´aliser
des doubles filtres de type Pt(111)/CoFe2O4(111)/γ-Al2O3(111)/MnFe2O4(111)/Au ou
Pt(111)/CoFe2O4(111)/γ-Al2O3(111)/NiFe2O4(111)/Au. Des jonctions tunnel de taille
microme´trique et nanome´trique pourront eˆtre e´tudie´es. Les jonctions de taille microme´-
trique auront l’avantage de pre´senter des re´sistances plus faibles qu’en nano-jonctions,
rendant possibles des mesures de TMR a` basses tempe´ratures. A l’inverse, les nano-
jonctions de type doubles filtres auront vraisemblablement des re´sistances de´passant le GΩ
a` tempe´rature ambiante, ce qui pourrait empeˆcher leur e´tude a` plus basses tempe´ratures.
Il sera ne´anmoins inte´ressant de re´aliser des doubles filtres a` l’e´chelle nanome´trique afin de
re´duire la proportion de de´fauts et d’observer des effets de filtrage de spin a` tempe´rature
ambiante. Dans ces dispositifs, on s’attend e´galement a` obtenir des e´tats magne´tiques tre`s
bien de´finis, graˆce au renversement d’aimantation de CoFe2O4 a` fort champ (≥2000 Oe).
L’obtention d’un e´tat magne´tique antiparalle`le semble donc facilite´e dans le cas des nano-
jonctions.
Une autre difficulte´ pratique pour re´aliser des doubles filtres a` base de ferrites sera de li-
miter l’e´paisseur totale de la barrie`re tunnel tout en conservant les proprie´te´s magne´tiques
des deux filtres. Miao et al. ont re´ussi a` re´aliser des doubles filtres a` base de EuS dont
l’e´paisseur totale de barrie`re e´tait infe´rieure a` 6 nm. En pratique, les futurs doubles filtres
a` spin a` base de ferrites devront eˆtre compose´s de deux filtres d’e´paisseur infe´rieure a`
2.5 nm, se´pare´s par une barrie`re continue d’Al2O3 de 1.5 nm d’e´paisseur. Nous avons de´ja`
obtenu des re´sultats prometteurs puisque nos films de CoFe2O4, NiFe2O4 et MnFe2O4
conservent un comportement ferrimagne´tique a` 2 nm d’e´paisseur sur Pt.
La re´alisation de doubles filtres a` spin a` base de ferrites offre donc des perspectives
encourageantes pour l’obtention de courants fortement polarise´s en spin a` tempe´rature
ambiante. Le succe`s de ces futurs dispositifs ne´cessitera ne´anmoins un travail important
d’optimisation des proprie´te´s structurales et magne´tiques des films de ferrites aux tre`s
faibles e´paisseurs (1.5-2.5 nm).
7.2.2 Injection de courants de spin dans des semi-conducteurs
Les applications futures dans le domaine de la spintronique tendent a` inte´grer le
spin comme vecteur d’information dans des dispositifs base´s sur la technologie des semi-
conducteurs (tels que des transistors a` spin ou des diodes a` spin [7, 168]). Ces dispo-
sitifs ne´cessitent un controˆle rigoureux de l’information, comprenant l’injection, la ma-
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Figure 7.1 – Repre´sentation sche´matique de l’injection de courants de spin d’un me´tal ferromagne´tique
dans le silicium a` travers une barrie`re tunnel [175].
nipulation et la de´tection de courants de spin. Des recherches actives sont actuellement
mene´es pour injecter efficacement des courants de spins dans des semi-conducteurs. Des
dispositifs a` base de semi-conducteurs ont e´te´ propose´s en utilisant des filtres a` spin
comme sources et de´tecteurs de courants polarise´s en spin [169, 170]. D’un point de vue
expe´rimental, de nombreuses recherches ont de´montre´ l’injection de courants de spin dans
des semi-conducteurs III-V tels que GaAs en utilisant des e´lectrodes ferromagne´tiques
comme sources d’e´lectrons [171, 172]. Des e´tudes plus re´centes ont porte´ sur l’injection
de spin dans le silicium [173, 174]. Dans ces dispositifs, l’injection et la de´tection de
courants de spin s’effectuent par des contacts de type ferromagne´tique/semi-conducteur.
Afin de transfe´rer efficacement un courant de spin (sans de´polarisation comple`te), il est
ne´cessaire de re´duire le de´saccord de re´sistivite´s (” conductivity mismatch ”) entre le
film ferromagne´tique et le semi-conducteur [175]. Dans ce but, les recherches actuelles
s’orientent vers des contacts inte´grant une e´lectrode ferromagne´tique et une barrie`re tun-
nel [176, 177, 178] (fig. 7.1). L’utilisation de barrie`res tunnel magne´tiques (filtres a` spin)
directement en contact avec un semi-conducteur semble eˆtre une voie d’e´tude prometteuse
pour l’injection de courants fortement polarise´s. La combinaison d’un filtre a` spin avec
un me´tal non magne´tique pourrait ainsi servir de source efficace de courants polarise´s en
spin, en s’affranchissant des proble`mes de de´saccord de re´sistivite´s.
Tre`s re´cemment, Mu¨ller et al. ont obtenu des effets de magne´to-re´sistance a` 4 K dans
des contacts tunnel de type Si(001)/EuS/Al2O3/Co [179] (fig. 7.2), de´montrant ainsi l’in-
jection et la de´tection de courants de spin dans le silicium graˆce a` l’utilisation du filtre a`
spin EuS. Dans le futur, on pourrait donc envisager d’utiliser des filtres a` spin de ferrites
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Figure 7.2 – (a` gauche) Repre´sentation du contact tunnel Si(001)/EuS/Al2O3/Co e´tudie´ par Mu¨ller
et al. [179]. (a` droite) Courbe de magne´to-re´sistance a` 4.2 K en fonction du champ magne´tique et
cycles d’hyste´re´sis normalise´s de l’empilement EuS/Al2O3/Co/CoO de´pose´ sur Si(001). Ces re´sultats
de´montrent l’injection et la de´tection de courants de spin dans le silicium graˆce a` l’utilisation du filtre a`
spin EuS.
(CoFe2O4, NiFe2O4, MnFe2O4) comme barrie`res d’injection et de de´tection de courants
polarise´s en spin a` tempe´rature ambiante dans des dispositifs semi-conducteurs.
Les semi-conducteurs organiques ont re´cemment attire´ l’attention de la communaute´
scientifique et d’intenses efforts ont e´te´ faits pour les inte´grer dans des dispositifs de la
spintronique (diodes hybrides, transistors organiques) [180]. Cet engouement provient de
leur flexibilite´ chimique, de leurs faibles couˆts de production et de leur faible couplage
spin-orbite qui permet de transporter des courants polarise´s en spin sur plusieurs dizaines
de nanome`tres. Dans le futur, les filtres a` spin pourraient servir a` l’injection de courants
polarise´s en spin dans des semi-conducteurs organiques (Alq3, 6T, pentace`ne, rubre`ne,
CuPc, ...). Plus d’informations sur l’inte´gration des semi-conducteurs organiques dans le
domaine de la spintronique peuvent eˆtre trouve´es dans l’article de V. A. Dediu et al. [180].
7.2.3 Controˆle e´lectrique de jonctions tunnel de type filtres a`
spin
Actuellement, un autre challenge dans le domaine de l’e´lectronique de spin est de mani-
puler l’aimantation d’un film ferromagne´tique sans avoir a` appliquer de champ magne´tique
exte´rieur, dans le but de re´duire la consommation e´nerge´tique. Une me´thode directe pour
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manipuler l’aimantation est base´e sur le transfert de spin par injection d’une source de cou-
rant polarise´ en spin. Ne´anmoins, cette approche ne´cessite d’appliquer de fortes densite´s
de courant (supe´rieures a` 106 A.cm−2) [181]. Re´cemment, une attention particulie`re a e´te´
porte´e sur l’effet magne´to-e´lectrique, c’est-a`-dire sur le couplage entre moment magne´tique
et polarisation e´lectrique, dans des mate´riaux ferroe´lectriques et magne´tiques ou multi-
ferro¨ıques [182, 183]. Ce couplage permettrait un controˆle de l’aimantation par un champ
e´lectrique [184].
Il serait inte´ressant de concevoir un dispositif combinant un filtre a` spin avec un film
ferroe´lectrique ou multiferro¨ıque de fac¸on a` obtenir une source de courants polarise´s en
spin manipulable par un champ e´lectrique, fonctionnant a` tempe´rature ambiante, sans
avoir a` appliquer de champ magne´tique.
Le controˆle de l’aimantation de la couche de ferrite pourrait se faire par un couplage
magne´to-e´lectrique indirect, via des effets de contraintes. En combinant par exemple
CoFe2O4 qui a un fort coefficient de magne´to-striction avec un film ferroe´lectrique ou
pie´zoe´lectrique, il serait possible de modifier l’aimantation de la couche de ferrite en ap-
pliquant un champ e´lectrique. En effet, l’application d’un champ e´lectrique aurait pour
effet de changer le parame`tre de maille du film pie´zoe´lectrique, modifiant ainsi l’e´tat de
contraintes de la ferrite spinelle et par conse´quent son e´tat magne´tique. Des effets de cou-
plage magne´to-e´lectrique a` l’interface BaTiO3/AFe2O4 (A= Fe, Co, Ni) [185, 186, 187, 188,
189], Pb(Zr,Ti)O3/CoFe2O4 [190] et BiFeO3/CoFe2O4 [191] ont re´cemment e´te´ de´montre´s
pour des films e´pais de ferrites (≥20 nm). La prochaine e´tape serait donc d’e´laborer des
barrie`res tunnel de ferrites AFe2O4 (A= Fe, Co, Ni) sur des films de BiFeO3, BaTiO3 ou
Pb(Zr,Ti)O3 de fac¸on a` manipuler la source de courant polarise´ en spin par application
d’un champ e´lectrique (via des effets de contraintes).
Une autre voie d’e´tude serait de re´aliser des doubles barrie`res ferroe´lectrique/ferro-
magne´tique telles que BaTiO3/AFe2O4 ou BiFeO3/AFe2O4 (A= Fe, Co, Ni), et d’exploi-
ter la modification de la structure de bandes de la barrie`re de ferrite lorsque la direc-
tion de la polarisation de la barrie`re ferroe´lectrique change. La coexistence des ordres
ferroe´lectrique et ferromagne´tique fournirait ainsi une opportunite´ unique de coder l’in-
formation inde´pendamment sous la forme de la polarisation e´lectrique et de l’aimanta-
tion, permettant d’obtenir des me´moires logiques a` 4 e´tats de re´sistances. Re´cemment, ce
type de me´moires a` 4 e´tats a e´te´ de´montre´ expe´rimentalement dans des jonctions multi-
ferro¨ıques artificielles de type Fe/BaTiO3(1 nm) /La2/3Sr1/3MnO3 par Garcia et al. [192],
dans lesquelles les effets de TMR a` 4 K ont pu eˆtre controˆle´s par application d’un champ
e´lectrique (fig. 7.3). Dans ce syste`me, la polarisation en spin de l’interface BaTiO3/Fe
peut eˆtre controˆle´e e´lectriquement. De nouveaux dispositifs de la spintronique, couplant
des barrie`res tunnel ferroe´lectriques et des barrie`res ferromagne´tiques (filtres a` spin), of-
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Figure 7.3 – Courbes de TMR a` 4 K en fonction d’un champ magne´tique pour une jonction tunnel
Fe/BaTiO3(1 nm)/La2/3Sr1/3MnO3 apre`s avoir polarise´ positivement la barrie`re tunnel de BaTiO3, puis
ne´gativement, positivement et encore ne´gativement. V. Garcia et al. ont ainsi obtenu une modulation
claire de la TMR par la direction de la polarisation ferroe´lectrique [192].
friraient ainsi un controˆle non volatile de la polarisation en spin, a` faible consommation
e´nerge´tique, pouvant fonctionner a` tempe´rature ambiante.
Les re´sultats obtenus dans le cadre de cette the`se constituent seulement un petit pas
vers l’inte´gration de filtres a` spin a` tempe´rature ambiante dans des dispositifs futurs de la
spintronique. La de´monstration de la capacite´ de filtrage de spin de MnFe2O4 et l’obten-
tion de courants polarise´s en spin a` tempe´rature ambiante dans des jonctions a` base de
CoFe2O4 permettent d’envisager une multitude de dispositifs plus complexes et d’appli-
cations base´es sur le filtrage de spin. Les recherches futures qui seront poursuivies sur les
films ultraminces de ferrites et sur leur capacite´ de filtrage de spin a` tempe´rature ambiante
ne´cessiteront un travail rigoureux de croissance, de caracte´risation et d’optimisation pour
ensuite eˆtre inte´gre´s au sein d’he´te´rostructures complexes aux interfaces maˆıtrise´es.
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